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Editorial

Helena Neves

Materiais de interesse histdorico que constroem o patriménio edificado: correlagdes, usos, paisagens é o tema pro-
posto para o dossier tematico deste ndmero dos Cadernos do Arquivo Municipal.

A partir desta proposta feita ao Arquivo Municipal de Lisboa, os coordenadores cientificos, Marluci Menezes,
Antonio Santos Silva e Maria do Rosario Veiga, do Laboratoério Nacional de Engenharia Civil, potenciaram a apre-
sentacdo de um grande namero de artigos que justificou a edicdo de dois volumes (respetivamente, os nimeros
16 e 17 da revista), evidenciando o muito interesse que o tema suscita na comunidade cientifica, nacional e inter-
nacional, projetando assim esta revista junto de universidades portuguesas e estrangeiras.

A paisagem das cidades é marcada pela sua arquitetura e pelos materiais utilizados na construcado dos edificios.
Mas a natureza destes materiais, as op¢des e disponibilidade que ditam a sua escolha, bem como as solu¢ées
tecnolodgicas na sua aplicacdo condicionam, muitas vezes, as solucdes construtivas que em cada época se adotam.
Esta realidade é demonstrada nos artigos que compdem estes nimeros dos Cadernos, através dos quais somos
convidados a conhecer e a compreender varios casos singulares, em diferentes geografias e cronologias.

0 Arquivo Municipal de Lisboa disponibiliza, também para este tema, um manancial muito rico de informacao,
encontrando-se referéncia aos documentos a sua guarda em alguns artigos, assumindo especial relevincia nas
seccdes Varia e Documenta. Os documentos constantes na série de Processos de Obras Particulares, por exemplo,
sdo fontes privilegiadas para o estudo dos materiais utilizados ao longo do tempo nas solug¢des construtivas e
merecem, com muita frequéncia, uma ateng¢do especial nas memorias descritivas dos projetos de construcao ou
de alteragdo dos edificios. A consulta desta documentacao é, pois, fundamental para complementar trabalhos de
investigacdo, ndo esgotando aqui nestes dois proximos nimeros as suas valéncias.

Deixo uma palavra de reconhecido agradecimento aos coordenadores cientificos que propuseram este tema de
estudo, tdo interessante para a compreensao das cidades, aos investigadores que partilharam, através dos artigos
que submeteram, os seus conhecimentos, aos revisores cientificos que dedicaram algum do seu tempo a leitura
atenta dos artigos submetidos garantindo a sua qualidade e ainda a equipa editorial, cuja dedicagdo ao projeto é
realizada com grande entusiasmo e profissionalismo.
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Do material construtivo de interesse historico
as multiplas matérias de sua abordagem e reflexdo

Marluci Menezes
Anténio Santos Silva
Maria do Roséario Veiga

Os materiais constituintes dos edificios, as suas texturas e cores, o modo como refletem a luz, fazem parte da ima-
gem das cidades, ajudam a construir um ADN préprio. A forma como esses materiais sdo produzidos e aplicados
é representativa das técnicas e saberes dos seus habitantes, da sua arte e cultura, moldando a arquitetura e a pai-
sagem urbana. As cores da cal, o brilho dos azulejos, a sobriedade do tijolo a vista, o calor da cortica e a frescura
da terra, as imensas possibilidades decorativas e técnicas dos elementos metalicos, a forca assertiva do betio, sdo
marcas indeléveis de cada bairro. Por isso, o estudo profundo dos materiais ajuda a contar a histéria das cidades
e dos seus habitantes e é imprescindivel para respeitar essa histdria.

Como podemos olhar mais frutuosamente para o patrimoénio das nossas cidades e edificacdes a partir dos mate-
riais de construcdo com interesse histdrico? Tendo presente uma experiéncia de longa data, ligada ao estudo dos
materiais de interesse histérico que constroem o patriménio, designadamente a partir de uma perspetiva inter/
multidisciplinar, esta questdo de partida motivou-nos a apresentar uma proposta de Dossier temdtico para os
Cadernos do Arquivo Municipal. Prontamente acolhida pelos seus editores, ndo esperavamos, contudo, a também
ampla ressonancia do tema junto da comunidade cientifica e técnica nacional, muito menos o interesse desperta-
do para além das fronteiras de Lisboa e mesmo do pais. FicAimos contentes!

Face aos varios artigos recebidos, apos a sua primeira andlise por parte da equipa editorial num proficuo e ar-
ticulado trabalho connosco - enquanto responsaveis pela coordenacdo cientifica do dossier - foi-nos sugerido
que, apoés a avaliagcdo dos conteudos recebidos da parte de especialistas de mérito reconhecido, houvesse um
desdobramento num segundo volume. Mais radiantes ficAmos! Enquanto, em paralelo, reforcamos a impressao
de que muito ainda se tem por explorar, investigar, refletir e discutir relativamente a matéria que aqui nos traz,
sobretudo enquanto perspetiva holistica da sua apreensdo e compreensao, e mesmo sensibilizacdo para com o
interesse pela sua conservacao e salvaguarda.

Os materiais de construcdo ajudam a definicdo da imagem das cidades e dos lugares, consolidando a ideia de um
patrimonio construido associado a um dado ambiente fisico, social e cultural. Nesses incluem-se os revestimen-
tos, a pedra, o tijolo, a madeira, os pigmentos, o metal, o cimento, enfim, um conjunto variado de matéria obtida
na natureza que as sociedades humanas transformam, dando-lhes vida de diferentes formas, modos e estilos, e



a partir de uma diversidade de relacdes, usos e combinagdes que, ao criar valor cultural, particularizam lugares
de patrimonio.

0 uso criativo dos materiais de construgio é indissociavel do desenvolvimento das cidades, abriu novas perspe-
tivas para a sua inscri¢do no tecido edificado e ajudou a definir paisagens dignas de reconhecimento como patri-
monio. Esta leitura destaca os materiais de construcdo com interesse histérico como referentes de sensibilidade
para uma atenta compreensao do patrimoénio edificado. Ndo somente registando padrdes histérico-artisticos,
mas sobretudo correlacdes que apontem processos, memorias, estilos, formas, técnicas, composi¢des, texturas,
saberes que testemunhem ambientes de patrimoénio a partir das suas relacdes com a sociedade, cultura, geografia
e histéria.

0 presente nimero trata do volume 1 de um Dossier tematico que, inspirado nos materiais de interesse historico
que constroem o patriménio edificado: correlagdes, usos, paisagens, apresenta artigos que refletem uma ampla,
vasta e diversificada abordagem dos varios aspetos que influenciam a realidade patrimonial e investigativa em
torno das nossas cidades e edificagoes.

A iniciar com o artigo «Um olhar sobre os materiais de interesse historico que constroem o patriménio: apon-
tamentos em torno de uma experiéncia multidimensional» - cuja autoria é dos coordenadores do Dossier - a
perspetiva inter/multidisciplinar que cose as diferentes abordagens destes materiais de construgio é refletida
a partir do experienciado no seio de uma mesma instituicdo dedicada a investiga¢do tecnolégica e cientifica.
Em particular, olha-se aos materiais da cal, do gesso e cimento natural para refletir acerca do interesse em articu-
lar conhecimento técnico-cientifico - vislumbrado enquanto perspetiva de uma antropo6loga, um quimico e uma
engenheira civil - e conhecimento técnico-tradicional, nomeadamente no que respeita ao campo da conservacao,
restauro e reabilitacdo do patrimoénio cultural edificado.

0 artigo de Ignacio Garcia-Pereda e Melisa Pesoa Marcilla, «O uso da cortica na construcio: inovacio, institui-
¢oes e aplicacdo em Lisboa nos anos de 1940», traz-nos uma interessante reflexdo sobre o uso deste material na
cidade, explorando o seu desenvolvimento industrial e respetiva aplicacdo na construgao. A par da abordarem
as aplicagdes técnico-construtivas da cortica, exemplificadas pelo seu bom desempenho térmico, acustico e de
isolamento a humidade, os autores observam a expressido assumida por este material enquanto reflexo de mo-
dernidade, inovacdo e conforto em plena década de 40 do século XX. Para o desenvolvimento do argumento, os
autores privilegiam a analise das experiéncias com a cortica realizadas no periodo do Estado Novo, a recolha de
conhecimentos na industria dos Estados Unidos e a sua replicacdo em Portugal através de um laboratério da cor-
tica instalado no Bairro de Alvalade. Sem descuidar de uma contextualizacdo mais ampla do uso deste material
na construcao, os autores desenvolvem a andalise com a referéncia a exemplos do uso por varios arquitetos in-
ternacionais e nacionais, descrevendo com mais detalhe duas obras arquiteténicas em Lisboa dedicadas ao lazer
(o Hotel Império, atual Hotel Britania, e o Cinema S3o Jorge) que se mantiveram até aos nossos dias com a sua
funcao inicial. Em conclusdo, é observada a intima relacdo entre meios institucional e empresarial na prossecuc¢ido
de um inovador processo de producdo da cortica e sua respetiva aplicacdo na arquitetura.

Em «Origem e tecnologia do tijolo georgiano na Fade Mansion, Dublin, construida c. 1728», Sara Pavia recorre a
um conjunto de técnicas de caracterizagdo de materiais, como a microscopia de luz polarizada, a difracdo de raios
X e a microscopia eletrénica de varrimento com microanalise de raios X (MEV/EDS), para determinar a origem
e a natureza da matéria-prima usada, bem como a tecnologia de cozedura deste material ceramico. A analise
tem por referéncia um edificio de Dublin identificado com um estilo classico que, originalmente, foi a casa de um
banqueiro, mas que viria, em 2018, a ser reabilitado e adaptado a funcio de residéncia estudantil. O edificio é
considerado como um dos primeiros construidos em tijolo na Irlanda, onde este material teve um uso bem mais
tardio comparativamente a outros paises europeus. Encontrando-se sob a égide do National Monuments, este or-
ganismo encomendou um estudo acerca dos materiais originais constituintes do edificio. O objetivo foi apoiar de
forma consciente e cientifica as obras de intervencdo que iriam decorrer no edificio, contribuindo para a conser-
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vacdo desses materiais originais, nomeadamente no que se refere a estrutura da Fade Mansion. O artigo teve por
base esse estudo e, antes de apresentar a andlise mais técnico-cientifica do material, discorre brevemente sobre
o uso do tijolo na construgao e, mais em especifico, na Europa, seguindo-se uma apresentac¢ado acerca do seu uso
na Irlanda. A relacdo entre a proveniéncia e a natureza dos materiais que compdem o tijolo estudado com a geo-
logia local é comprovada. Neste sentido, é observado que os tijolos tém por base uma argila nao-calcaria de base
siliciosa coletada localmente e cuja composicdo - semelhante para os tijolos da fachada e do tardoz do edificio,
apesar da sua construgio estar espacada temporalmente em cerca de cem anos - esta diretamente relacionada
com a localizacdo do edificio, na proximidade do Rio Liffey.

O artigo que se segue, da autoria de Camyla Lorena Torres Silva e Cybelle Salvador Miranda, coloca em evi-
déncia o material ladrilho hidraulico. O mesmo privilegia uma reflexdo que, a partir de uma construgdo da Santa
Casa de Misericordia, sita na capital do estado do Amazonas (Brasil) e que funcionou como hospital desta insti-
tuicdo, discute o uso do ladrilho hidraulico a partir da relagcdo que estabelece entre fun¢io e programa visual em
arquitetura. Intitulado «A histoéria sob os pés: os ladrilhos hidraulicos da Santa Casa de Misericordia de Manaus
como bens patrimoniais integrados», a analise foca a diversidade tipolégica destes elementos na edificacdo to-
mada como caso de estudo. Os ladrilhos hidraulicos surgem, como outros revestimentos decorativos e nas pala-
vras das autoras, como representando uma “relacdo entre a arte e a técnica, a funcionalidade e a ornamentacio,
o0 antigo e o moderno”. Demonstra-se o recurso feito aos referidos ladrilhos enquanto expressao simbdlica de
uma arquitetura eclética. Em paralelo, mostra-se que a sua variabilidade tipolégica ndo é meramente um recurso
estético-estilistico, ja que revela toda uma programacao arquiteténica que, através do pavimento e da sua reper-
cussao visual, ideologicamente passa uma mensagem: segregar os espacos em termos do uso por diferentes clas-
ses sociais. Inicialmente as autoras discorrem acerca da pouca atenc¢ao que tem sido dada ao estudo dos materiais
construtivos enquanto elementos constituintes da arquitetura histoérica de Manaus, ja que sdo mais usualmente
analisados de um ponto de vista arqueolégico no acompanhamento de obras de intervencdo de restauro e/ou
reabilitagdo. E, assim, proposta uma anélise do pavimento para refletir sobre o papel do mesmo na hierarquiza-
¢do social nos diferentes espacos do Hospital da Santa Casa de Misericordia. Neste sentido, procedem ao levanta-
mento da histéria do edificio, ao enquadramento do uso do ladrilho hidraulico na arquitetura, nomeadamente no
periodo eclético, olhando em especial ao seu uso no Amazonas e na sua capital. Fazem uma analise iconografica
de fotografias sobre a obra em estudo e a respetiva analise visual, observando ainda comentarios coletados atra-
vés de entrevistas junto de representantes da gestdo do patrimoénio cultural local. O artigo visa sensibilizar para
o interesse em aprofundar o estudo dos revestimentos histéricos da cidade a partir de uma abordagem integrada
e, olhando ao caso estudado, reflete sobre a relevancia dessa perspetiva de andlise para a tomada de decisdes de
intervencao no edificio, procurando sobretudo salvaguardar e conservar a sua historia.

Patricia Monteiro, com o artigo «A importancia das “cores finas”: notas sobre pintores e os seus materiais de
trabalho na pintura mural do Alentejo (séculos XVI-XIX)», dedica-se a analise historiografica dos pintores e dos
materiais utilizados para a realizacdo de pinturas murais com base em cal, olhando em especifico o recurso as téc-
nicas tradicionais de uso de pigmentos locais numa regido de Portugal. A par das multiplas técnicas tradicionais
decorativas que se impdem na manifestagdo do patriménio cultural regional - tais como: pintura mural, stucco,
esgrafito, fingido - a autora destaca a pintura mural como a mais representativa da paisagem cultural do Alente-
jo. Observando o desafio que é apurar a procedéncia dos materiais e pintores (muitos dos quais desconhecidos)
relacionados com diferentes campanhas artisticas, a autora procede a uma consulta documental e arquivistica
para tentar colmatar a falta de conhecimento sobre esta tematica. A investigacio realizada permitiu identificar
fontes inéditas relacionadas com diferentes conjuntos de pintura mural - algumas ja desaparecidas - referéncias
a artistas locais, respetivas parcerias e abrangéncia territorial de movimentacio dos artistas. E sublinhada a im-
portancia da qualidade dos materiais na garantia de um bom desempenho das campanhas decorativas, verifican-
do-se que lentamente a pintura “ao fresco” cedeu a técnicas mistas e finalmente a pinturas a 6leo ou a témpera.
Relativamente aos artistas envolvidos com as campanhas artistico-decorativas, o estudo salienta que, em grande
parte, 0s mesmos eram pintores douradores. E também observada a valia de uma perspetiva interdisciplinar de



abordagem dos materiais e técnicas tradicionais que, através de uma perspetiva historica, viabilizou contribuir
para uma melhor compreensdo da pintura mural alentejana no periodo moderno, entretanto em risco face as
pressdes impostas sobre o patrimoénio cultural edificado.

Em «Tradicdo e inovagdo nos materiais e técnicas utilizadas cerca de 1950 em Espanha: o caso do mural do Pabel-
lon de la Obra Sindical del Hogar em Madrid», Maria del Mar Barbero-Barrera e José de Coca Leicher exploram
a articulacdo entre a vanguarda artistico-arquitetdnica e as técnicas tradicionais e pré-industriais de construgao.
Antes de detalharem as andlises efetuadas num mural decorativo em azulejo existente no edificio de época, e sobre
o qual recai o estudo, apresentam um panorama geral sobre como no periodo da ditadura, em Espanha, a inovacdo
criativa se desenvolveu a partir da relacdo entre modernidade e tradi¢cdo, sendo seguidamente descritas as ca-
racteristicas artistico-arquitetonicas do Pavilhdo da Obra Sindical do Lar. Na sequéncia da intencao de realizacdo
de obras para a sua reabilitacdo, é apresentado o ambito de estudos nele realizados, de entre os quais o interesse
em restaurar o referido mural a partir de um estudo prévio que orientou a intervengio. A par de um conjunto de
pesquisas em fontes variadas que permitiram aprofundar o conhecimento sobre o mural, foi também realizada
uma analise especifica das técnicas e materiais nele aplicados. O artigo discorre, entdo, acerca desta analise, apre-
sentando a metodologia e as técnicas de estudo utilizadas - de dmbito microscépico, mineralédgico e fisico - e os
resultados obtidos. Atentando ao carater inovador das expressoes culturais criadas, os autores observam o inte-
resse em sublinhar esta simbiose no ambito da defini¢io de critérios orientadores para o restauro desse elemento
patrimonial.

Em «Do Colégio de Santo Antdo ao Alto de Sdo Jodo: territério, obras e materiais da Quinta de Xabregas
(século XVIII)», a partir da historia do edificio de um colégio jesuita sito em Lisboa, Inés Gato de Pinho e Ma-
ria Joao Pereira Coutinho procuram contribuir para suprir a lacuna de conhecimento ainda existente sobre as
caracteristicas construtivas e materiais do patriménio da Companhia de Jesus em Portugal. A andlise efetuada
aprofunda o conhecimento sobre os aspetos construtivos utilizados, nomeadamente através da identificacao das
op¢des materiais e plasticas, bem como acerca dos intervenientes envolvidos. As autoras relatam o processo e
sitio de implantacdo da Quinta de Xabregas e a sua relagido com a cidade de Lisboa, recorrendo para o efeito a um
intenso e rico uso de plantas cartograficas, detalhando, no seguimento, um conjunto de obras e materiais utiliza-
dos ao longo da histéria construtiva da referida quinta. O artigo sublinha o papel do gosto e da cultura material
da época enquanto representativos das opg¢des plasticas e técnicas, e mesmo da escolha do sitio de sua imple-
mentacao, nomeadamente conforme manifesto por alguns intervenientes responsaveis pelas decisdes tomadas.
Sdo ainda salientados alguns aspetos que contribuiam para a sustentabilidade ambiental da construgdo, também
estes fatores de modernidade, tais como a existéncia de pedreiras e de recursos hidricos nas proximidades, e o
emprego de alguns materiais reaproveitados de outros edificios.

O artigo «Marcador de identidade e vetor de transmissdo: a arquitetura em toub, um patriménio em perigo»
transporta-nos a cultura material e construtiva da sociedade argelina do Saara. Os blocos de argila secos ao sol
designados por toub podem ser assimilados aos “adobes” portugueses e espanhéis, no entanto o termo berbero-
-arabe toub designa também, de forma mais geral, o material terra e a respetiva técnica de construcdo proprias
da regido Saariana. Esta técnica surge como um marcador identitario e é o mote da reflexdo de Monia Bousnina
sobre a relacdo entre a arquitetura popular argelina, a geografia e o clima e os valores socioculturais. O artigo de-
senvolve-se a partir de uma perspetiva triangulada, envolvendo os ambitos urbano e arquitetdnico - confirmando
a influéncia da matéria da terra na organiza¢do e modelo arquiteténico adotados, a par das questdes ambientais
e bioclimaticas que justificam o seu uso - e antropoldgico, a partir da relacdo entre sociedade, meio ambiente,
cultura e referéncias simbolicas. Recorrendo a uma rica metodologia de coleta de informacao - dados empiri-
cos, observacao, recolha de testemunhos orais, analise tipo-morfoldgica e literatura especializada e vocacionada
para as questdes do patriménio, com relevancia para a salvaguarda da constru¢ido em terra como patrimoénio - a
autora discute sobre o interesse de uma leitura multidimensional do habitat tradicional enquanto patrimoénio,
especificidade material e bioclimatica, mas também pela influéncia da religido e da cultura no modelo adotado.
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O tema de reflexdo é aprofundado a partir do caso de estudo de um distrito (Ksar) localizado no noroeste do
Saara, na cidade de Béchar (a maior do sudoeste do pais). O risco de perda dos valores patrimoniais, materiais e
arquitetonicos é associado ao conflito entre tradicdo e modernidade, conforme espelhado pelos valores de uma
nova urbanidade também refletida num novo tipo de habitacio.

De entre os dois artigos selecionados pelos editores para integrar a sec¢do Varia, a temdtica dos materiais de
interesse histdrico que constroem o patrimonio edificado tem continuidade. Em um dos artigos ¢é feita referéncia
a utilizacdo do ferro na arquitetura de Lisboa e, no outro, uma reflexdo mais abrangente acerca do desempenho
dos materiais metalicos conforme aplicagdo no exterior de objetos de arquitetura. José Miguel Silva e Gil Abreu
com o artigo «0O ferro como linguagem arquitetonica e urbana na cidade de Lisboa» propdem uma sintese grafica
da utilizacdo deste material no patrimoénio edificado da cidade. Os autores observam elementos de repeticao e
composicao na utilizagao feita do ferro, mas também de diversidade e complexidade. De modo a apresentar a uti-
lizacdo do ferro como um material inorganico, embora mais plastico que outros - por contraposicao a pedra, por
exemplo —- nomeadamente em Portugal e, em especifico, na sua capital, o artigo apresenta um conjunto variado
de exemplos, observando o carater inovador da sua aplicacdo no periodo oitocentista, ainda que no século XX se
verifique a sua substituicdo por outros materiais metalicos. Em «Metais “modernos” em patriménio edificado:
desempenho em ambiente exterior», ao salientar o contributo das propriedades fisicas e de resisténcia a corro-
sdo dos materiais metalicos para arquitetura, Rute Fontinha chama a atenc¢io para a exposicao destes elemen-
tos a degradacdo, sobretudo quando presentes em ambiente exterior - nomeadamente aplicados em elementos
de fachada (por exemplo, gradeamentos) e de cobertura (por exemplo, claraboias, remates, caleiras). A autora
observa que a utilizagdo dos metais como elemento construtivo em Portugal é mais recente se comparada com
outros materiais e, em conformidade com a evolugdo da indudstria metalica, fornece um conjunto de exemplos
do seu uso na arquitetura. O artigo salienta a tendéncia para a substituicdo destes materiais nos edificios histo-
ricos por metais mais modernos, neste sentido, identificando algumas hipdteses de razdes para que tal ocorra.
O artigo discorre sobre a corrosao dos metais, considerado o seu principal mecanismo de degradacio, e especifi-
ca o desempenho de determinados metais modernos — como sejam os a¢os patinaveis e inoxidaveis, o aluminio,
0 zinco, o cobre e respetivas ligas. Em conclusao, observa que a durabilidade destes materiais depende das suas
propriedades intrinsecas, do tipo de exposicdo, do desenho e instalacdo, mas também da realizacdo de operacoes
regulares de manutencio.

Em funcao de um trabalho de consulta no acervo documental do Arquivo Municipal de Lisboa relativamente ao
uso do betdo armado na arquitetura lisboeta premiada, desafiamos dois colegas de trabalho, Luis Almeida e
Manuel Vieira, a apresentarem um inventario comentado acerca da aplicacdo deste material para a sec¢dao Docu-
menta. O trabalho realizado intitula-se: «A afirmacdo do betdo armado como valor patrimonial durante o século
XX através de edificios Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura».

O nuimero finaliza com Laura Machado que, em «Um olhar atento», nos traz uma recensao critica do livro “Calca-
das de Porto Alegre e Beijing”, editado em 2019, e que documenta uma exposicao fotografica sobre igual tematica.

koksk

O foco nos materiais construtivos de interesse histérico constituiu o tema central deste Dossier notando-se que
a expectativa de coletar praticas e reflexdes que apontassem a rica e mediada relagdo entre patriménio edifica-
do, conhecimento, cultura e sociedade, extrapolou a nossa impressao inicial. Se o nosso ponto de partida era a
relacdo entre os materiais de interesse histdrico e os usos e paisagens urbanas, o ponto de chegada foi uma cor-
relacdo muito mais vasta, com culturas diversas, climas, saberes, ambiente e manifesta¢des artisticas, de grande
riqueza de temas e abordagens.

13



Assim, somos gratos a todos aqueles que se prontificaram em contribuir com o envio dos seus artigos, subli-
nhando a qualidade dos conteddos cientificos e a disponibilidade para introduzir melhorias nas varias fases do
processo. Do mesmo modo, um também especial agradecimento aos avaliadores que, atentamente, procederam
arevisdo dos trabalhos.

0 incontornavel, atencioso e competente apoio da parte da equipa editorial dos Cadernos, enfim, o seu profissio-
nalismo, foram determinantes para a concretiza¢do e aperfeicoamento deste propoésito editorial. E, num mani-
festo de admiracao pelo trabalho destes profissionais, em particular, gostdvamos de expressar o nosso agradeci-
mento. Evidenciando, em paralelo, os nossos parabéns a virtuosidade deste projeto editorial portugués, ao qual
desejamos um amplo sucesso!

Chegados finalmente ao momento da sua divulgacdo, é com grande satisfacdo que se convida a leitura deste
primeiro volume do Dossier e, desde ja, aspiramos que o mesmo desperte igual interesse pelo volume que o
sucedera.

Marluci Menezes, LNEC - Laboratério Nacional de Engenharia Civil, 1700-066 Lisboa, Portugal. marluci@Inec.pt
https://orcid.org/0000-0001-7031-0053

Antdnio Santos Silva, LNEC - Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil, 1700-066 Lisboa, Portugal. ssilva@Inec.pt
https://orcid.org/0000-0002-7135-8603

Maria do Roséario Veiga, LNEC - Laboratério Nacional de Engenharia Civil, 1700-066 Lisboa, Portugal. rveiga@Inec.pt
https://orcid.org/0000-0001-8002-0682

MENEZES, Marluci; SILVA, Anténio Santos; VEIGA, Maria do Rosario - Do material construtivo de interesse
histoérico as multiplas matérias de sua abordagem e reflexdo. Cadernos do Arquivo Municipal [Em linha].

22 Série N2 16 (julho-dezembro 2021), p. 9 - 14.

Disponivel na Internet: http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/Cadernos/2serie/16/02_intro.pdf

Licenca Creative Commons CC-BY-NC 4.0

14


mailto:marluci@lnec.pt
mailto:ssilva@lnec.pt
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/Cadernos/2serie/16/02_intro.pdf 

cadernos do arquivo municipal

Um olhar sobre os materiais de interesse historico que
constroem o patrimonio: apontamentos em torno de
uma experiéncia multidimensional

Alook at the materials of historical interest that build the
heritage: notes around a multidimensional experience

RESUMO

Neste artigo sdo abordados materiais de construcao
cuja aplicacdo remete para diferentes tempos e usos no
patrimonio edificado, e que sdo indissociaveis dos gos-
tos e das influéncias culturais na arquitetura de cada
local. Alguns dos materiais apresentados, como a cal e
0 gesso, tém um historial de longevidade e durabilida-
de que é um desafio constante para os materiais mais
modernos, como o cimento. Os materiais historicos nas
edificacdes centendrias, por vezes milenares, resisti-
ram a adversidades diversas, como cheias, incéndios
ou terramotos e, mais recentemente, a agio humana
que, numa tentativa de adaptacdo a usos e requisitos
modernos de moda, tecnologia e conforto, por vezes
esquece e extravasa praticas de manutengio, conserva-
¢do e reabilitacdo compativeis. O artigo chama a aten-
¢do do leitor para as componentes tangivel e intangi-
vel dos materiais de constru¢do usados no patriménio
histérico arquitetonico, ndo esquecendo a importancia
dos saberes técnicos e do didlogo entre campos cienti-
ficos para que este patrimdnio possa perdurar por mui-
tos mais séculos.
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ABSTRACT

This article discusses building materials whose appli-
cation takes us to different times and uses in the built
heritage, and which are inseparable from the tastes and
cultural influences in the architecture of each location.
Some of the materials presented, such as lime and gyp-
sum, have a history of longevity and durability that is a
constant challenge for more modern materials, such as
cement. Historical materials in century-old, sometimes
millenial buildings have resisted diverse adversities,
such as floods, fires or earthquakes, and more recent-
ly to the human action that, in an attempt to adapt to
modern uses and requirements of fashion, technology
and comfort, sometimes forgets and goes beyond main-
tenance, conservation and compatible rehabilitation
practices. The article draws the reader’s attention to
the tangible and intangible components of the building
materials used in the architectural historical heritage,
not forgetting the importance of technical knowledge
and dialogue between scientific fields so that this her-
itage may endure for many centuries to come.
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INTRODUCAO

[...] tratar de edificios antigos é pois, em primeiro lugar, ter disponibilidade para entender uma realidade histérica em
movimento, ja que os edificios se destinam, em geral, a instalag¢des vivas, dedicadas as pessoas, constituindo por isso
um precioso manancial de informacgao acerca da cultura e tradicdo dos povos (Appleton, 2003, p. 261-262).

Os materiais de construcdo sdo elementos constituintes das edificacdes que assumem uma rica variedade de pa-
péis e significados. O descortinar desta riqueza equivale a investigar o que se esconde para além das evidéncias
do elemento construido. Isto porque, no entrecruzar com a matéria palpavel, revelam-se tecnologias, relagoes,
estruturas, composicdes, saberes e conhecimentos que contribuem para a protecio humana e particularizam a
arquitetura ao longo do tempo. A matéria aprimorada pela agdo humana participa, assim, da singular exposi¢do
de modos e formas de construir e ocupar o espaco edificado, de expressdes decorativas, modas e estilos, alguns
de ambito mais local (como a cal), mas muitos resultantes de viagens e migracdes (como o gesso e o inicio da
utilizacdo do cimento), de necessidades, adaptacoes e disponibilidades que, entretanto, indiciam factos sociais,
culturais e econdmicos, para além de recursos naturais, conforme existentes nas geografias locais e regionais.

A investigacdo realizada no Laboratério Nacional de Engenharia Civil sobre materiais de construcdo, respetivas
técnicas de execucdo e aplicacdo e fungdes a cumprir, tem contribuido para a elaboracio de critérios definidores
da qualidade e aptiddo para determinados usos destes elementos construtivos. Por um lado, visa-se salvaguardar
a seguranga, o conforto, a durabilidade e a sustentabilidade de edificios e estruturas, como de barragens e pontes.
Por outro lado, tem-se como objetivo precaver o desempenho dos materiais de constru¢do em termos funcionais.
Por exemplo, relativamente aos revestimentos, o desempenho funcional refere-se a protecdo em relagdo a agua,
ao contributo para o isolamento térmico e actstico, aos efeitos de acabamento que, no caso de serem em paredes
exteriores, tém também repercussdo na envolvente urbana, remetendo para um admbito estético. Contudo, nem
sempre as intervencdes realizadas - enquanto construcao nova ou em edificios pré-existentes - salvaguardam os
critérios definidores de qualidade e aptiddo ao uso. Isto reforca e torna imprescindivel a realizagdo de estudos
técnico-cientificos sobre estes materiais.

Mas, considerando que a concec¢do dos sistemas construidos se reporta a génese fisico-quimica dos processos
que definem a sua materialidade, é de notar que esta mesma tangibilidade transcende a iminente natureza dos
processos ao transformar-se em cultural. Isto é, relacionado com os sistemas de trabalho, escolha, deciséo, apli-
cacio, reparacio e otimizacdo dos materiais de construcio, existe também uma componente sociocultural da sua
manifestacdo e conhecimento.

Em particular, estas questdes chamam a nossa aten¢io enquanto campo do patriménio arquitetonico, designa-
damente no que se refere as questdes de conservagdo, restauro e reabilitacdo, ja que, para responder as necessi-
dades (de espectro alargado) e as funcionalidades (mais ou menos sofisticadas), os modos e formas de uso dos
materiais de construcao repercutem-se em processos que importa conhecer, recuperar e registar.

Para tal, é necessario compreender os materiais de construcdo de interesse histérico a partir das suas caracte-
risticas originais e evolugdes posteriores, considerando, paralelamente, os seus significados? 3. Estes critérios de

1 A nogdo de cultura é aqui considerada “como o conjunto de elementos distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma
sociedade ou um grupo social. Ela engloba, além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores,
as tradigées e as crengas”. Conforme Declaragdo do México de 1985 [Em linha]. [Consult. 15/03/2021]. Disponivel na Internet: http://portal.iphan.gov.br/
uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20d0%20Mexic0%201985.pdf.

2 Conferéncia de Nara sobre autenticidade em relagdo a convengdo do patriménio mundial. Documento de Nara sobre a autenticidade: 1994 [Em linha].
[Consult. 15/03/2021]. Disponivel em: https://www.culturanorte.gov.pt/wp-content/uploads/2020/07 /1994-declaracao_de_nara_sobre_autenticidade-i-
comos.pdf?x69634 .

3 Carta de Cracévia de 2000: principios para a conservagdo e o restauro do patriménio construido [Em linha]. [Consult. 15/03/2021]. Disponivel na Internet:
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf.
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orientac¢do sdo importantes para consolidar um processo de intervencdo assente numa reflexao critica (Henning,
2006; Jaenen, 2008), sobretudo mediante uma problematica de conservacao, restauro e reabilitacdo do patrimo-
nio que se complexificou e ampliou em consequéncia das dindmicas socio-econémicas e ambientais*.

Uma ampla gama de materiais, tais como a terra, a pedra, a cal, o gesso, os pigmentos, a madeira, o cimento, os
materiais de origem vegetal e 0 metal, entre outros, compdem o patrimdnio arquitetonico. Neste artigo privilegia-
-se a cal, o gesso e o cimento.

Face a uma experiéncia de investigacdo na drea dos materiais construtivos de interesse historico, visa-se iden-
tificar determinados aspetos que tém desafiado o incremento do didlogo entre as ciéncias da construgao e as
ciéncias sociais.

CAL, GESSO E CIMENTO COMO MATERIAIS CONSTITUINTES DOS EDIFICIOS

A cal e o gesso foram usados na construcdo de edificios desde tempos imemoriais. Estes materiais simples, pro-
venientes de rochas comuns, deram origem a argamassas e pastas com aplicacdo e propriedades diversificadas
ao longo da histdria, em varias regides e para diversos tipos de edificios. Foram objeto de avangos tecnoldgicos
consideraveis e de influéncias artisticas distintas, tornando-se, assim, repositérios de técnica e de cultura, objetos
de estudo e testemunhos, requerendo preservacgdo. A conservacdo de elementos de construcdo com estes mate-
riais, exigindo conhecimentos e competéncias especificas, tornou-se uma area de investigacdo pujante e uma area
profissional crescente.

Com a revolugao industrial, o Homem adaptou e criou novos materiais, sempre almejando a maior resisténcia e
durabilidade. Por finais do século XVIII surgia em Inglaterra a cal hidraulica, ligante que permitia obter argamas-
sas com caracteristicas semelhantes as dos tempos dos Gregos e Romanos, povos que conheciam as propriedades
das terras vulcanicas para conferir hidraulicidade as argamassas. A cal hidraulica possuia a capacidade de endu-
recer em contacto com a agua, mas as suas caracteristicas estavam muito dependentes do tipo de matéria-prima
usada (calcarios contendo uma parte de argila). A procura por materiais ainda mais resistentes e de endureci-
mento (presa) mais rapido culminaram com a descoberta do cimento romano. Este novo ligante foi patenteado
em 1796 por James Parker em Inglaterra (Weber et al., 2007), mas estava muito dependente das matérias-primas
locais (Vale et al., 2019).

Estas limita¢des sé foram ultrapassadas com a demonstragdo, em 1818, pelo quimico francés Louis Vicat (Oli-
veira, Coimbra e Santos, 1995), de que a utilizacdo de misturas artificiais de calcario e argila permitia obter um
material com caracteristicas constantes. A descoberta de Vicat foi a precursora para o surgimento dos ligantes ar-
tificiais, como a cal hidraulica artificial e o cimento Portland, que vieram revolucionar a construcdo no século XX.

Cal

A cal, que resulta da calcinacdo de rochas calcarias a temperaturas de cerca de 900°C, é usada como ligante ha
mais de 10 000 anos (Bentur, 2002; Veiga, 2017). Misturada com areia e agua, forma as argamassas de cal que
fazem parte da estrutura de grande parte dos edificios mais nobres até as primeiras décadas do século XX, aglu-

* 0 que faz recordar Bruno Latour quando adverte acerca da separagdo moderna entre ciéncias humanas, exatas e biolégicas na compreensdo e explicagdo

da complexidade do mundo real da nossa contemporaneidade. Olhando as alteragées climdticas, aquecimento global, poluigdo e aumento demogrdfico, e que
tanto respeitam a natureza como a cultura, sendo por isso consideradas como problemdticas hibridas, o autor questiona-se acerca do campo de conhecimento
em que estas temdticas deverdo, entdo, ser enquadradas: na histéria natural? Na sociologia? Na sociobiologia? Cf. LATOUR, Bruno - Nous n’avons jamais été
modernes: essai d’anthropologie symétrique. Paris: La Découvert, 1991. p. 72-73.
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a) b)
Figura 1 Argamassa de cal aglutinando: a) pedra e elementos ceramicos (janeiro 2019); b) elementos de madeira numa gaiola pombalina (janeiro 2019). Fotografas de Maria do Rosario Veiga.

a) h)
Figura 2 Argamassas de cal na estrutura de edificios do Centro Histérico de Lisboa: a) Rossio e ao fundo, em cima, o Convento do Carmo (margo 2019); b) Bairro de Alfama — Beco da Cardosa

(margo 2019). Fotografas de Maria do Rosério Veiga.

tinando pedras, blocos ceramicos e elementos de madeira (Figura 1). Estas argamassas foram desenvolvidas e
aplicadas para serem materiais resistentes, flexiveis e duraveis, compativeis com os elementos que aglomeram,
formando a estrutura dos edificios que ainda hoje constituem os centros histéricos das cidades e os seus monu-
mentos (Figura 2). Evoluiram ao longo dos séculos, mas os padrdes que se encontram estdo mais relacionados
com o local - por exemplo incorporando pozolanas naturais nas zonas vulcanicas - e com o tipo de edificio - mais
ricas em cal e com agregados selecionados com maior critério nas construgcoes mais nobres (Velosa e Veiga, 2016).

Argamassas de cal, com textura mais fina e areias mais selecionadas, aplicadas pacientemente em camadas sobre-
postas de espessuras variaveis (mais finas do interior para o exterior - Figura 3), foram desde sempre aplicadas
como revestimentos de paredes e tetos, principalmente nas zonas ricas em rochas calcarias e nos edificios de
maior importancia. Nas casas mais pobres, ou em zonas mais afastadas dos depdsitos calcarios, usavam-se outros
materiais e juntava-se alguma cal para conferir coesdo e nobreza.

Os revestimentos de argamassas de cal moldam-se facilmente a forma do suporte e sdo relativamente deforma-
veis, acompanhando os movimentos das paredes sem fissuracdo descontrolada. Estas qualidades das argamassas
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Figura 3 Exemplos de revestimentos de argamassas de cal aplicadas em varias camadas (janeiro 2019). Fotografas de Maria do Rosario Veiga.

a) h)
Figura 4 Exemplos de efeitos decorativos em argamassas com base em cal: a) fngidos em estuque numa igreja no Algarve (janeiro 2018); b) stucco de argamassa de cal em platibanda de
edificio do Centro Histdrico de Palmela (junho 2006). Fotografas de Maria do Rosério Veiga.

de cal conferem-lhes também grandes capacidades decorativas. Os artesdos que as trabalhavam bem usavam-nas
em efeitos decorativos, com texturas (esgrafitos) e fingidos de outros materiais, mais concordantes com a moda
de cada época ou considerados mais nobres.

Conforme o gosto, o tipo de edificio e a tecnologia disponivel, faziam-se fingidos de pedra ou de azulejo, esgrafitos
ou stuccos em platibandas (Palma et al., 2020; Santos, Silva e Veiga, 2019; Veiga et al., 2019) (Figura 4). A evolucado
destas argamassas de revestimento ao longo do tempo em Portugal evidencia principalmente uma sele¢do cada
vez mais cuidada dos constituintes e um melhor controlo das proporg¢des entre eles nos periodos mais recentes.
O trago volumétrico cal : areia de 1: 3 é muito mais generalizado nos revestimentos da primeira metade do século
XX, tornando evidente que existia uma medicdo das quantidades em obra.

Em meados do século XX, quando as argamassas estruturais em Portugal eram ja de base cimenticia, os reves-
timentos de paredes continuavam a ser de cal. Nesse periodo, surgiu e difundiu-se pela regido centro e sul do



a) b)
Figura 5 Fachadas de edificios com marmorite: a) no Bairro de Alvalade (maio 2019); b) no Centro Histdrico de Palmela (2006). Fotografas de Maria do Rosério Veiga e Antdnio Santos Silva.

a) b) c)
Figura 6 Pormenores de revestimentos de marmorite: a) fachada do edificio principal do LNEC (2017); b) fachada de edificio de Palmela (2017); ¢) amostras para ensaio (2017). Fotografas de

Antonio Santos Silva.

Pais, o gosto por uma técnica particular de fingido de pedra, muito sébria e ao gosto modernista, designada por
marmorite, feita com cal e agregados, em geral de natureza carbonatada como, por exemplo, o marmore (Martinho,
Veiga e Faria, 2018; Veiga e Silva, 2019). Consistia numa pasta rica de cal, que podia ter adigao de pigmentos mi-
nerais, onde se incorporavam agregados naturais de calcario, marmore ou de outros tipos de rochas e também
residuos de vidro. A pasta podia ser de cor branco-cinza ou outra, pela incorporacdo de pigmentos. Os agrega-
dos eram deixados a vista através de lavagem criteriosa, numa fase de pré-endurecimento, da pelicula externa
do ligante (Figuras 5 e 6). Este tipo de revestimento de fachadas surgiu em Portugal numa época em que eram
usadas, nos paises do centro da Europa (Franca, Bélgica, Alemanha) (Govaerts et al., 2015; Dekeyser, Verdonck
e De Clercq, 2017), fachadas de revestimentos cimenticios a vista, com diferentes aspetos. Apesar da sua grande
durabilidade, atestada pelo facto de se terem mantido em boas condi¢des de conservacdo, nomeadamente com
boa coesdo e aderéncia, ao longo de varias décadas, estes revestimentos tém vindo, nos ultimos anos, a ser des-
virtuados por a¢des de reabilitacdo desinformadas (Figura 7).

Finalmente, a cal apagada, sob a forma de leite de cal, branca ou com adicdo de pigmentos, em geral minerais
(6xidos de ferro e de outros metais), foi também, até ao inicio do século XX, a pintura mais usada em edificios,
nomeadamente nas vilas e aldeias do Alentejo e Algarve (Figura 8). O elevado pH na fase inicial de cura originava
o afastamento de insetos e outro pequenos animais e conferia-lhe capacidades desinfetantes muito apreciadas
(Menezes, Veiga e Santos, 2012).
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Figura 7 Intervengo numa fachada de marmorite com um revestimento por pintura, avenida  Figura 8 Freguesia de Albernoa, Beja (fevereiro 2012). Fotografa de Marluci Menezes.
de Roma, Lishoa (2006). Fotografa de Maria do Rosério Veiga.

A textura unica deste tipo de pintura, a sua reflexdo da luz, tdo importante nos climas do Sul da Europa, e a
sua diversidade plastica, muito contribuem para a identidade das cidades/espacos urbanos/espacos habitados.
As cores e efeitos decorativos das pinturas de cal podiam tomar diversas formas: coloracdo total (por exemplo
em tons ocre), ou com simples barras coloridas, ou ainda, nos casos mais elaborados, com fingidos ou pinturas
murais (Figura 9).

As pinturas de cal eram, por vezes, aplicadas sobre as argamassas de revestimento em camadas sucessivas ao
longo dos anos, sempre que a necessidade de manutencdo, o gosto do seu proprietario ou a moda da época, o
determinavam. Assim, é ainda possivel, em estudos estratigraficos, identificar por vezes dezenas de camadas de
pintura com diferentes pigmentos, variando com a cor pretendida e com o avanco das tecnologias. Na Figura 10
exemplifica-se com uma argamassa de cal de um edificio do Centro Histérico do Porto, em que se identificaram
15 camadas de pintura, com varios tons de castanho, amarelo, beje, branco e cinza. As camadas mais antigas tém
pigmentos ocres (com base em terras contendo 6xidos de ferro). As seguintes contém zinco, bario e caulinite,
enquanto as dltimas camadas tém tintas mais modernas, ja com 6xido de titanio e pigmentos organicos.

a) b)
Figura 9 Exemplos de pinturas decorativas de cal: a) Edificio do Lidador, Beja (2007); b) teto da Capela de S&o Jodo Batista, Amieira do Tejo (2004). Fotografas de Antdnio Santos Silva.
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Figura 10 Andlise estratigrafca das camadas de pintura (identifcadas 15) de um
revestimento de edificio do Centro Historico do Porto (2018). Fotografa de Antonio
Santos Silva.

Gesso

O material gesso é proveniente da calcinagao, a temperaturas de cerca de 140° C, da rocha com o0 mesmo nome
constituida por sulfato de calcio dihidratado (Garate-Rojas, 1999). Ao contrario do calcario, esta rocha nao existe
em Portugal com qualidade e em quantidades significativas. Provavelmente por essa razao, ndo foi usada, exceto
esporadicamente e em obras de grande importancia, até ao século XVIII (Freire et al.,, 2015).

No entanto, o gesso é abundante em Espanha, em Franca, em Itlia e no Norte de Africa. E um material ficil de
obter com gastos de energia moderados. A pasta de gesso aplicada lisa ou trabalhada de diversos modos, como
revestimento interior de paredes e tetos, permite obter belos efeitos decorativos, ao gosto dos periodos barroco
e neoclassico e dos estilos decorativos Art Nouveau e Art Déco, muito difundidos na Europa, ao longo do século
XVIII até ao inicio do XX. Os artesdos e os artistas italianos, franceses ou espanhdéis, contratados para a arquitetura
e decoracdo de monumentos e edificios importantes, trouxeram a técnica de trabalhar o gesso, em estuques lisos
ou decorativos (Freire et al., 2020). Gragas as suas vantagens técnicas, ao seu potencial estético e ao seu baixo
custo, estes estuques acabaram por ser adotados de forma generalizada como revestimentos interiores de edifi-
cios de todos os géneros, variando apenas a maior simplicidade ou a maior exuberancia artistica, conforme o tipo
de edificio (Figura 11). Manteve-se ao longo do século XX e mesmo na atualidade, como um acabamento interior
por exceléncia, liso ou com decoragdo muito s6bria, mas sempre associado a seguranca, ao conforto e bom gosto.
Com efeito, é um revestimento resistente ao fogo, com boas caracteristicas térmicas e de regulacdo da humidade
do ar e de acabamento muito fino.

Esta associagdo entre o gesso e o estuque usado em revestimentos interiores tornou-se tdo completa, que os ter-
mos estuque e gesso quase se confundem em portugués, e se tornou entendimento bastante generalizado de que
o termo estuque se aplica apenas a revestimentos de gesso.

Gesso e cal no revestimento interior de paredes e tetos

Os materiais de revestimento interior das paredes e tetos dos edificios constituem grandes superficies expostas,
por isso com grande influéncia no conforto - visual, térmico, acustico, higrico - e na salubridade dos espacos
(Ranesi, Veiga e Faria, 2020). Esse impacto, mas também a sua grande visibilidade, tornaram-nos, desde sempre,
elementos representativos da evolugdo técnica, do gosto e da cultura dos habitantes.
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a) h)
Figura 11 Estuques de gesso em tetos: a) edificio do Centro Histdrico de Lishoa (fevereiro 2020); b) Igreja de Santa Catarina, Lishoa (2018). Fotografas de Maria do Rosario Veiga.

Os estuques lisos, mais simples, que ainda hoje constituem os revestimentos das salas e quartos (zonas secas)
de muitas habitacdes, sdo compostos, na verdade, por pastas mistas de gesso e cal, ja que estes dois materiais se
complementam, compensando as caracteristicas entre si. Por exemplo, a cal sofre retracdo durante o tempo de
cura, enquanto o gesso tem expansao, originando assim pastas mistas de grande estabilidade; o gesso, por si s0,
endurece muito rapidamente com a secagem, o que reduz o tempo de trabalhabilidade; pelo contrario, a cal tem
um endurecimento muito lento. Também a porosidade das pastas mistas é mais favoravel ao controlo de humida-
de dos espacos interiores do que cada um dos materiais em separado (Ranesi, Veiga e Faria, 2020).

Do cimento romano ao cimento Portland

Entre 1796 e 1824 foram patenteados os modernos cimentos que mudaram o paradigma da construcdo nos
ultimos dois séculos. Os cimentos, a par da cal e do gesso, provém de materiais naturais como o calcario e a
argila. Enquanto o cimento romano era um material produzido a partir da calcinacdo a temperaturas abaixo da
sinteriza¢do de margas argilosas (Gurtner et al.,, 2012) o cimento Portland é um material produzido a partir de
misturas de calcario e argila, em propor¢des definidas e a uma temperatura de calcinacdo que atinge os 1450° C,
para sinterizar os materiais em clinquer. Todavia, pouco se sabe sobre a utiliza¢do e o fabrico do cimento romano
em Portugal®.

Este cimento caracterizava-se por ter um tempo de presa curto, o que o tornou muito apreciado no final do século
XIX na Europa para ser utilizado nos revestimentos e ornamentos de fachadas de edificios, esculturas arquitecto-
nicas e na reparagdo de monumentos pétreos® (Figura 12).

5 Espera-se, contudo, que o Projeto CemRestore (POCI-01-0145-FEDER-031612) em curso, com a participagdo da Universidade de Aveiro, LNEC e Universidade
do Porto, colmate esta lacuna do conhecimento. Ver: PORTUGAL. Laboratério Nacional de Engenharia Civil - CEMRESTORE: argamassas para a conser-

vagdo de edificios do inicio do século XX: compatibilidade e sustentabilidade [Em linha]. Lisboa: Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil, 2021. [Consult.
15/03/2021]. Disponivel na Internet: http://db-heritage.lnec.pt/CemRestore.html.

¢ Ver projecto EUROPEAN COMISSION - ROCARE: Roman Cements for Architectural Restoration to New High Standards [Em linha]. Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2019. [Consult. 15/03/2021]. Disponivel na Internet: https://cordis.europa.eu/project/id/226898.
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Figura 12 Elementos decorativos fngindo pedra em argamassa de cimento
natural. 2009. Fotografa de Ana Velosa.

Sobre o fabrico do cimento Portland os registos histéricos indicam que a primeira fabrica portuguesa comegou a
laborar em Alhandra, em 1894 (Oliveira, Coimbra e Santos, 1995). Este facto tera contribuido para a dissemina-
cdo deste ligante em territdrio nacional. O cimento Portland veio permitir ritmos construtivos mais consentianeos
com o desenvolvimento industrial e econémico do pais, o que fez com que os ligantes tradicionais, como a cal,
caissem praticamente em desuso.

Em termos de caracteristicas, o cimento veio permitir a obten¢do de argamassas mais resistentes mecanicamen-
te, de endurecimento mais rapido e de melhor resisténcia a acdo da agua liquida. No entanto, o seu uso indis-
criminado, nomeadamente sobre alvenarias antigas, veio demonstrar ser um material incompativel com esses
suportes, o que coloca desafios constantes na preservacdo do patrimonio histérico.

AMBITO E INTERESSE DE ESTUDO DOS MATERIAIS HISTORICOS A PARTIR DE UMA ABORDAGEM MULTIDIMENSIONAL

Como assinala Jodo Appleton (2003, p. 158), os edificios antigos comportam neles proprios “uma parte da histo-
ria da construgdo, quando nao da prépria Histéria”, pelo que “os materiais e as tecnologias originais estdo, por-
tanto, e desde logo, a fazer parte do proprio projecto de reabilitacdo”. A tematica da Histéria da Construgio tem,
assim, assumido um interesse crescente (Melo e Ribeiro, 2011 e 2012; Mascarenhas-Mateus, 2011).

No entanto, na sequéncia do que nos diz Pierre Nora é interessante observar que:

A histoéria é a reconstru¢ido sempre problematica e incompleta do que nédo existe mais. A memdria é um fendmeno
sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a histéria, uma representacao do passado. [...] A historia, ao contra-
rio, pertence a todos e a ninguém, o que lhe da uma vocacdo para o universal. A memoria se enraiza no concreto, no
espaco, no gesto, na imagem, no objeto. A histdria s6 se liga as continuidades temporais, as evolucdes e as relacdes das
coisas. A memoria é um absoluto e a histéria s6 conhece o relativo (Nora, 1993, p. 9).

A par do fundamental e incontornavel papel da histéria no estudo das construcoes, a partir da extragido de infor-
macao e da construcio de fontes de conhecimento, o estudo dos materiais que constituem os edificios remete,
também, para o interesse em proceder-se a uma reconstituicio da memoria tangivel que se acoberta na matéria,
caminhando igualmente para a recuperacdo da memoria intangivel ligada ao saber técnico-tradicional.
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0 olhar das ciéncias da construcéo no estudo dos materiais

Os métodos e as técnicas de diagndstico in situ e laboratoriais prevalecem no processo de produg¢io do conheci-
mento cientifico no campo das ciéncias da construgdo. O objetivo é definir as metodologias que enquadrem os
processos de restituicdo da capacidade funcional e a integridade estética do patrimdnio edificado. Assim, antes
de se definir um protocolo de intervencao, deve-se procurar conhecer as condi¢des originarias desses elementos
construtivos. Visa-se fornecer respostas que permitam conhecer quais os materiais que constituem um dado ob-
jeto construido. Também importa obter conhecimento sobre a proveniéncia destes materiais, a sua delimitagao
temporal e a autoria, técnicas e tecnologias, a par do interesse em caracterizar o seu estado de conservagio, os
motivos da sua degradacao e a respetiva interligacdo com o ambiente envolvente.

Os resultados obtidos ampliam e aprofundam a compreensao dos materiais de construcido de interesse historico,
e o respetivo patrimdnio arquitetonico, o que influi para atuar na sua conservacio, restauro e/ou reabilitacio.
Mas também contribuem para influenciar a melhoria do desempenho dos novos materiais, procurando que estes
sejam reversiveis, compativeis e pouco invasivos, com boa durabilidade e equilibrio de integracdo com o contexto
envolvente (Menezes e Silva, 2020). Refira-se que a conservagao dos materiais existentes, mesmo com recurso a
consolidantes baseados em materiais tradicionais, eventualmente otimizados, contribui para a sustentabilidade
construtiva ao evitar a sua destruicdo e consequente producio de residuos, assim como 0s consumos necessarios
a uma reconstrugao.

No entanto, qual é a recetividade social para o uso destes materiais, nomeadamente na intervenc¢do em edificios
pré-existentes? Que oportunidades e que obstaculos se colocam ao emprego dos mesmos?

0 didlogo entre diferentes campos de conhecimento cientifco no estudo dos materiais

Numa perspetiva de abordagem dos materiais de construgdo de interesse historico que ndo esteja somente foca-
da no objeto e na sua materialidade, vindo também a integrar as fungdes, os usos e os significados socioculturais
que a matéria representa e nela sdo representados, outras questdes se colocam e fazem eco ao ambito socio-
-antropolodgico do estudo dos materiais construtivos’.

Pedro Prista (2014, p. 11 e p. 9), por exemplo, a partir da terra, da palha e da cal, reflete sobre as ressonancias
sociais destes materiais tradicionais e as construgdes que os integram “enquanto objetos de cultura em trans-
formacao, que falam sobre a sociedade onde existem e sobre a sua sustentabilidade”. Mais do que discutir sobre
estes materiais em si proprios, os mesmos sdo tomados como pretexto para refletir, no caso da terra, sobre “as
dimensdes sociais da obra em taipa e das suas mudancas”, enquanto a matéria palha inspira uma reflexdo sobre
os “fendmenos sociais revelados pelas coberturas vegetais e pelo seu desaparecimento”, e a cal permite ao autor
a “obliteracdo dos valores sociais da caiagdo pelo proprio processo da sua aparente consagrac¢do”. Ao descentrar o
seu olhar da matéria cal e mesmo do resultado obtido com a pintura das paredes, Prista atenta, nomeadamente,

7 Em Portugal, estas questdes estdo presentes em cldssicas referéncias e sobretudo relacionadas com dois importantes inquéritos, nomeadamente a habitagdo
rural (realizados entre 1930 e 1940), da responsabilidade de Lima Basto e Henrique de Barros, e a arquitetura popular portuguesa (realizado entre 1955 e
1960) da incumbéncia do Sindicato Nacional dos Arquitetos. Sendo os mesmos publicados como: 1) BASTO, Eduardo Alberto Lima; BARROS Henrique de, ed.
- Inquérito a habitagdo rural. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, 1943. vol. I: A habitagdo rural no norte de Portugal (Minho, Douro-Litoral, Trds-os-
-Montes e Alto-Douro); 2) BARROS, Henrique de, ed. - Inquérito a habitagdo rural. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, 1947. vol. II: A habitagdo rural nas
provincias da Beira (Beira Litoral, Beira Alta e Beira Baixa); 3) ASSOCIACAO DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES - Arquitectura Popular em Portugal. Lishoa:
Associagdo dos Arquitectos Portugueses, 1961. Também sendo fundamental os seguintes trabalhos: 1) OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando -
Arquitectura tradicional portuguesa [Em linha]. Lisboa: Etnogrdfica Press, 2020 [1992]. Disponivel na Internet: https://books.openedition.org/etnografica-
press/6508. 2); OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamin - Construgdes primitivas em Portugal [Em linha]. Lisboa: Etnogrdfica
Press, 2020 [1969]. Disponivel na Internet: https://books.openedition.org/etnograficapress/6228.
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no processo de caiacao e alerta que, para além dos proveitos funcionais obtidos, 0 mesmo representa uma intri-
cada relagdo entre o exterior e o interior das casas, nomeadamente no sul do pais®.

Mas o testemunho dos materiais de interesse histérico estd ameacado pela voracidade da nova construcio, pelo
abandono e degradacdo das construcdes antigas, pelas adaptagdes descuidadas e pela reparagdo através da ex-
tracdo dos elementos antigos e respetiva substituicdo por elementos, tecnologias e métodos construtivos moder-
nos. Um outro exemplo, também acometido pela dificuldade de registo dos elementos e técnicas preexistentes,
é, ainda, o desconhecimento de grande parte da composicdo e técnicas envolvidas e a perda de conhecimento
tecnoldgico tradicional (sobretudo na posse de artesaos ja idosos). Neste infausto quadro, José Aguiar, por exem-
plo, ao falar da atualidade do uso de materiais tradicionais, saberes técnicos e artesdos da constru¢ao numa
regido do Algarve, observa que: “Impreparado para lidar com as indmeras possibilidades de escolha do novo
universo tecnolégico (quando em vez de ocre ou do almagre tem de selecionar milhdes de coloragdes possiveis),
desterrando-se da sua propria cultura, acontece ao artesdo transvestido em designer produzir maus desenhos de
atrozes resultados estéticos [...]” (Aguiar, 2008, p. 8).

Para o autor, a situacdo acima manifesta-se ainda a partir de um “paradoxo curioso”:

[...] os criadores certificados como tal (i.e. os projectistas, sejam eles licenciados em arquitectura, ou ndo), os que
hoje formamos para poderem fazer escolhas conscientes perante a atomizagdo das solugdes possiveis, desconhecem
e abandonaram, também eles, os antigos saberes, as logicas das culturas locais e pré-modernas. Assim, quando res-
tauram ou reabilitam, por desconhecimento, também estes produzem projetos e recorrem a materiais e tecnologias
contemporaneas que sao desadequadas a conserva¢do da materialidade original de objectos que hoje ja classificamos
como patriménio (Aguiar, 2008).

Neste sentido, é premente conhecer melhor os materiais e tecnologias adequados a conservagao, restauro e rea-
bilitagdo da concretude primordial do construido®, considerando questoes de autenticidade, compatibilidade,
eficiéncia e durabilidade. Mas, a compreensdo da tangibilidade do obrado alia-se um dominio imaterial, do qual
se destacam os saberes, técnicas e caracteristicas de uso, execugao e aplicacdo, considerando a sua valoriza¢ao
e salvaguarda'® (Costa, 2011). A recuperagio deste conhecimento técnico alia-se um processo de restitui¢cdo da
experiéncia vivida e guardada como memoria.

O testemunho oral dos artifices da construcio é fundamental para aprofundar o conhecimento dos materiais e
tecnologias. Com o objetivo de coletar tais testemunhos, os estudos realizados tém recorrido a uma metodologia
de ambito qualitativo, assente em métodos e técnicas que fazem recurso a entrevista semiestruturada e a obser-
vacdo, entretanto alicergadas pelo registo de informacao audiovisual.

A guisa de exemplo, sublinha-se que, nos estudos realizados sobre a producio, preparacio e aplicacio da cal
tradicional, é relevante o papel de um conhecimento tacito, adquirido a partir de uma experiéncia que relaciona
uma geografia de proximidade de recursos, o ambiente e a cultura material local. Como tal, trata-se de um saber
incorporado ao longo do tempo, ndo existindo receitas. O conhecimento advém de um conjunto variado de per-
cecdes sensitivas afinadas com o decorrer do tempo e ligadas ao que se v€, ao que se ouve, ao tato e ao toque, ao
odor e ao sabor (Menezes e Veiga, 2016).

8 Esta relagdo consagra-se na continuidade da casa na rua através de “uma cultura da rua como lugar colectivo unindo as casas e o papel decisivo da mulher
nela, mesmo sem explicito protagonismo ptiblico”. Uma relagcdo que, para o autor, tem sido esquecida por um discurso turistico que promove esses locais de
casas caiadas em branco como realidade pitoresca. Cf. PRISTA, Pedro, Op. cit,, 2014, p. 19.

° Objetivo especialmente acentuado na Carta de Cracévia de 2000, Op. cit.

10 Conforme a Convengdo para a Salvaguarda do Patriménio Cultural Imaterial [Em linha]. [Consult. 12/03/2021]. Disponivel em: http://www.patrimonio-
cultural.gov.pt/pt/patrimonio/cartas-e-convencoes-internacionais-sobre-patrimonio/.
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A transmissdo de conhecimento acerca da arte da cal é feita oralmente, através das geracdes. Como exemplo,
refira-se a consisténcia da cal que pode ser averiguada simplesmente com o recurso ao “dedo”: se este ficar total-
mente coberto, a consisténcia ndo é ideal, por ser muito grossa, mas se o dedo ficar visivel, a argamassa de cal esta
“temperada” e ndo “estala”, ou seja, esta no ponto de aplicacdo. No entanto, na aplicacdo da cal ha quem prefira
uma consisténcia mais grossa por ter melhor aderéncia a parede, ou uma argamassa mais fina por minimizar os
efeitos de fendilha¢do (Menezes, Veiga e Santos, 2012).

A ciéncia explica que “a durabilidade e bom comportamento das argamassas de cal depende em grande parte da
sua microestrutura e das condi¢des ambientais e climaticas no periodo inicial de aplicacdo”. Mas, quando se visa
compreender melhor a utilizacdo de materiais e técnicas tradicionais, depreende-se a importancia do fator tempo
devotado a “cada uma das tarefas e aos intervalos de espera para maturacdo da cal, para aperto da massa e para
intervalo entre aplicacdo de camadas” (Veiga, 2020, p. 164). Em paralelo ao tempo do trabalho despendido nas
varias atividades e respetivos momentos de espera, a estrutura da argamassa é consolidada pela sua lenta car-
bonatacgio e, posteriormente, ainda através de reacdes de autorreparacao (dissolucio e recristalizacido), também
elas decorrendo ao longo do tempo. Nao menos importante é o fator “humano” associado a obtengdo da matéria,
ao modo como se realiza a sua calcinagdo, moagem e armazenamento, a preparacdo da argamassa e sua aplicacdo,
a par da atencdo com a cura e protecdo preambular. Isto é, “O saber de quem executava cada uma destas tarefas, o
cuidado posto nelas e a importancia que dava a esses trabalhos, tinham uma influéncia direta na distribui¢ao dos
poros e na ligacdo entre particulas e, portanto, também nas caracteristicas da argamassa”. (Veiga, 2020, p. 164)

0 duro esforgo despendido no trabalho de producio e na aplicacdo dos materiais tradicionais pode, contudo, ser
relativizado com determinadas conquistas trazidas com a industrializacdo dos processos tecnolégicos. Todavia, o
que se constata é o quao fundamental continua a ser o fator “humano” na garantia da qualidade destes materiais
e respetiva aplicacao.

Ja relativamente ao conhecimento tradicional do trabalho em gesso, o estucador é quem domina a arte, sendo-lhe
exigido um “elevado saber técnico e veia artistica, associando conhecimentos de desenho geométrico e perspec-
tiva, com a execucdo de elementos decorativos, bem como um forte dominio dos materiais envolvidos” (Santos,
2017, p. 8). Ainda que este oficio fosse exigente em termos de esforco fisico (sobretudo na execugao de tetos),
costumava ser melhor remunerado do que em outros dominios profissionais da construgao civil.

0 estuque tradicional podia ser liso, em relevo ou ornato. Os estuques decorativos, trabalhados em relevo ou com
técnicas elaboradas e complexas de fingidos e pinturas, sdo hoje utilizados apenas em trabalhos de conservagio e
restauro. Para manter o valor dos estuques originais, é fundamental aprofundar o conhecimento destas técnicas,
que se encontram em desaparecimento, substituidas, na construcio atual, por técnicas mais faceis e rapidas, com
recurso a produtos pré-doseados de gesso (ou mesmo sintéticos), por vezes aplicados por proje¢do e decorados
com pinturas sintéticas.

Os artesdos que dominam a arte do estuque iniciaram-se no oficio ainda jovens, tal como se verifica com outros
oficios tradicionais da construcdo. Contudo, também como noutros oficios ligados as tecnologias construtivas
tradicionais, os mesmos sdo raros e muitos ja tém uma idade avangada. O saber técnico-tradicional ligado a pro-
ducdo do gesso e a arte do estuque, tal como com outros materiais tradicionais, era transmitido oralmente de ge-
racdo para geragdo, muitas vezes entre familias, sendo influenciado pelas culturas construtivas, condi¢des sociais
e ambientais da época da sua manifestacido e reproducdo. Também aqui ndo havia receitas e mesmo aquando da
realizacdo do trabalho de estuque, normalmente no fim das obras, os estucadores ndo deixavam ninguém entrar
no lugar onde estavam a decorrer os trabalhos até ao fim da tarefa, salvaguardando assim o segredo da sua arte
(Santos, 2017). Uma das principais altera¢des no saber-técnico tradicional do estuque e impacto na construgao
relaciona-se também com o uso mais intensivo do cimento, desde meados do século XX, e que se estendeu, aos
poucos, também aos revestimentos interiores.
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NOTAS FINAIS

O interesse aqui protagonizado pelo material palpavel que permeia o patrimdnio arquiteténico fundamenta-se
na ideia de que, como refere Hugues de Varine, o “imaterial tem de ter um objecto, e um objecto ndo existe se
ndo houver uma explicacao, se ndo houver uma meméria. Entao, ndo é possivel compreender o imaterial sem o
material” (cit. por Carvalho, 2015, p. 153).

Deste modo, de volta ao objeto e a materialidade que o define, os interesses de conservacao e reabilitacio do
patrimoénio confrontam-se também com dimensdes socio-antropoldgicas ligadas ao recuperar conhecimentos
sobre as medi¢des, materiais, ferramentas, desenhos, saberes, modos de fazer, aplicar e reparar. Isto porque, para
conservar, restaurar ou reabilitar é preciso conhecer, levantar e registar informacao relacionada com os materiais
em si, mas também com as suas antigas técnicas e uso. Na recuperacio deste conhecimento € atribuido significa-
do, valor e poder de acdo a experiéncia que, através do corpo e do gesto, é guardada na memoria.

Propds-se, assim, contribuir para uma visdo o mais abrangente possivel do objeto em estudo e andlise. Através
do didlogo entre estes campos de conhecimento, cientifico e técnico-tradicional, esta perspetiva pode ampliar
as possibilidades de questionamento, abordagem e discussao, envolvendo as pessoas e influindo na melhoria da
qualidade construtiva e da vida de quem habita e de quem trabalha, respondendo, paralelamente, aos desafios
de conservacdo, restauro e reabilitacdo do patriménio através dos seus materiais de construcdo de interesse
histérico.
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La utilizacion del corcho en la construccion:
innovacion, instituciones y aplicacion en Lisboa
durante la década de 1940

O uso da cortica na construcao: inovacao, instituicoes e

aplicacdo em Lisboa na década de 1940

The use of cork in construction: innovation, institutions and

application in Lisbon during the 1940s

RESUMEN

El corcho ha estado presente en la vida cotidiana, es-
tablecido como material de construccién, desde prin-
cipios del siglo XX. Desde finales del siglo XIX, con la
llegada de nuevas patentes, el material es valorado por
la industria de Estados Unidos. En este articulo abor-
daremos la afirmacién del corcho como material de
construccién a partir del analisis de un laboratorio en
Lisboa y de dos obras en la ciudad, donde se advierte
que los nuevos usos derivan de las prestaciones técni-
cas (acusticas y térmicas) del material, pero también
de una asociacién con una imagen de modernidad. En
sintesis, el cruce entre las variables institucional, em-
presarial y arquitectonica, nos permite entender la
complejidad del proceso que permite al corcho posi-
cionarse en el ambito de la construccidn.
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RESUMO

A cortica esteve presente na vida quotidiana, estabili-
zada como um material de construgao, desde princi-
pios do século XX. A partir de finais do século XIX, com
o advento de novas patentes, o material é valorizado
pela industria dos Estados Unidos. Neste artigo, abor-
daremos a afirmacdo da cortica como material de cons-
trucao, a partir da analise de um laboratério de Lisboa
e de duas obras na mesma cidade, onde se percebe que
as novas utilizacoes decorrem nido sé do desempenho
técnico (acustico e térmico) do material, mas também
de uma associacdo a uma imagem de modernidade.
Em sintese, o cruzamento entre as variaveis institucio-
nal, empresarial e arquiteténica, permite-nos entender
a complexidade do processo que possibilita a cortica
posicionar-se no ambito da construcao.

PALAVRAS-CHAVE

Cortica / Lisboa / Histéria da construcao / Investiga-
¢ao I+D



ABSTRACT

Cork has been present in everyday life, established as a
building material, since the beginning of the 20th cen-
tury. Since the end of the 19th century, with the arrival

institutional and business variable makes it possible,
in synthesis, to understand the architectural work in a
broader context, beyond the pure architectural object,

of new patents, the material has been valued by the
United States industry. In this article, we will address
the affirmation of cork as a construction material based
on the analysis of a laboratory in Lisbon and of two
works in the city, where it is noted that the new uses
derive from the technical performance (acoustic and
thermal) of the material but also of an association with
an image of modernity. The intersection between the

as part of a production and innovation process.

KEYWORDS

Cork / Lisbon / History of construction / Research [+D

INTRODUCCION

La industria del corcho en Portugal, como material de construccién, comenzé a desarrollarse a partir de la prime-
ra década del siglo XX. Hasta el siglo XIX, el uso fundamental del corcho habia sido el de tapones de botellas, pero
con la entrada del corcho en el mundo de la construccién, Portugal se posicion6 definitivamente como uno de los
principales productores de corcho a nivel mundial.

A partir de la década de 1930 comenzaron a desarrollarse una serie de investigaciones para ampliar la utilizacién
de este material en nuevos usos y para hacerlo de una forma estandarizada y sistematizada. En este sentido, un
sector clave donde comenzé a utilizarse cada vez mas el corcho fue en la construccion, ya desde mediados del
siglo XIX, cuando se empez6 a innovar en el desarrollo de nuevos productos, sobre todo a partir de la utilizacién
del corcho de desecho, en formato granulado. Combinado con aglutinantes, permitia construir azulejos, ladrillos
y tableros. Estas combinaciones dieron lugar a la creacion del linéleo, por ejemplo, un tipo de suelo inventado
en 1863 por Fredrick Walton (Cook, 1948), que se componia de una hoja de soporte de lona recubierta con una
mezcla de harina de corcho, minerales y aceite de linaza oxidado.

El presente texto tiene como objetivo explorar el desarrollo de la industria corchera centrada en la construccion
en Portugal. Para ello nos enfocaremos en dos grandes ejes que consideramos cruciales para abordar el tema.
En primer lugar, se explorara la evolucidn en la investigacién sobre nuevos usos del corcho, un proceso que esta
estrechamente relacionado con la vertiente de la historia institucional: el estado y las instituciones tienen un
papel de gran relevancia en el establecimiento de una serie de premisas que llevaran a desarrollar propuestas
para el uso del corcho mas alla de los tapones. Analizando los proyectos cientificos de las instituciones creadas
por el Estado Novo, es posible entender mejor como y cuando el corcho pas6 a formar parte de las opciones de
los arquitectos portugueses.

En segundo lugar, nos enfocaremos en analizar la aplicacién del corcho en la construccién tanto en viviendas
como en edificios no residenciales en Lisboa durante la década del 1940, aunque sin dejar de hacer referencia a
otros contextos. Nos centramos en la década del 1940 porque es en estos afios que las nuevas instituciones cor-
porativas, creadas por la dictadura, comenzaron a desarrollar su labor de investigacién y experimentacion.

Alolargo de esta investigacidn se analizaron dos proyectos, de hotel y sala de cine, construidos en Lisboa duran-
te la década de 1940. El estudio se desarroll6 en base a la iconografia conservada en el Archivo Fotografico del
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Ayuntamiento de Lisboa como fuente principal. Por otro lado, los articulos publicados desde 1938 en el Boletim
da Junta Nacional da Cortica (de ahora en adelante Boletim Cortica) permiten conocer las caracteristicas de la
ciencia corchera lusa y las transformaciones introducidas a lo largo del tiempo.

El presente articulo se divide en cuatro partes. En la primera analizamos el contexto del corcho portugués en la
década de 1940; en la segunda exploramos acerca de las investigaciones que se realizaron en torno a los nuevos
usos de este material; en la tercera nos centramos en el uso del corcho en la construccion; en la cuarta parte, nos
dedicamos a analizar algunos ejemplos de uso del corcho en obras lisboetas de arquitectura que tienen que ver
con el ocio. Por ultimo, esbozamos algunas conclusiones que tienen que ver con el entramado de relaciones que
llevan a posicionar al corcho dentro de los materiales de construccién.

EL CORCHO PORTUGUES EN LA DECADA DE 1940: NUEVOS USOS E INVESTIGACIONES

Como ya se ha relatado en varias publicaciones (Pires, 2018; Freire, 2010; Garrido, 2016; Garcia-Pereda, 2009),
la llegada de la dictadura del Estado Novo portugués trajo consigo a todos los sectores econémicos, incluidos los
agroforestales, una politica econémica basada fundamentalmente en el corporativismo y en el control del Estado
sobre todas las actividades econémicas.

El sector del corcho no fue una excepcion, y en 1936 nacio6 el equivalente portugués a la espafiola Comision Mixta
del Corcho, que habia surgido con la Republica en 1932. Los sucesivos gobiernos portugueses crearon institutos
y juntas nacionales, estas ultimas dedicadas a los productos de exportacidn. La Junta Nacional del Corcho (Junta
Nacional da Cortiga, JNC) fue muy importante en dos aspectos de innegable actualidad: el marketing y la investi-
gacidn. Ya desde su segundo afio de existencia, la JNC comienza a publicar un boletin, el Boletim Cortiga, emble-
matica publicacién que sobreviviria 50 afios y que llenaria sus paginas con los articulos de los autores corcheros
mas importantes de su generacion, como el ingeniero de montes portugués Joaquim Vieira Natividade o autores
espafioles como Ramiro Medir i Jofra o Salvador Robles Trueba (Parejo, 2017; Medir, 1943; Robles, 1961).

En 1938, un ingeniero civil, Francisco de Almeida Garrett (1909-1984)?, comenzé a colaborar con la JNC como in-
vestigador consultor. Garrett, quien ya habia trabajado con el poderoso ministro Duarte Pacheco (Almeida, 2010),
era miembro desde 1933 de la Direcciéon General de Construccion de Casas Econémicas. En esa institucion habia
tenido la oportunidad de realizar misiones oficiales en paises como Francia y Alemania.

Para la dictadura de Oliveira Salazar era imprescindible mantener una politica autarquica y de resurgimiento
nacional, en la cual las politicas urbanisticas y coloniales eran una pieza fundamental (Agarez, 2020; Silva, 1995).
El Estado asumia, desde la Constitucién de 1933, el papel de promotor y constructor “habitacional”, donde des-
tacaban las casas econdémicas, destinadas a clases sociales desfavorecidas, construidas con materiales baratos y
respondiendo a los requisitos minimos sanitarios.

Eran casas basadas en valores muy portugueses, modos de vida rurales transplantados a la gran ciudad (Estra-
da, 2014). Ya en la Junta, Almeida Garrett publicé articulos en el Boletim da Junta Nacional da Cortica con titulos
como “A casa luso-colonial” en 1939 o “Posso evitar que a minha cave seja himida” en 19412

1 Francisco Maria das Victdrias Lancastre de Almeida Garrett. Era hijo del ingeniero constructor naval Thomaz de Aquino Almeida Garrett, que habia sido
profesor en el Instituto Superior Técnico.

2 También neste boletim: “Ensaios de aplicagdo de cortica” (N° 2, 1938); “O isolamento de uma construgdo” (N2 5, 1939); “A habitagdo colonial” (N° 11, 1939);
“Aglomerados” (N2 13, 1939); “Ensaios laboratoriais” (N° 14, 1939); “A cortica e seus produtos” (N2 19, 1940); “Primeiros ensaios” (N? 22, 1940); “Porque se
enche a minha casa de fumo” (N2 28, 1941); “Porque ndo veda o meu terraco?” (N2 29, 1941); “Porque se torna incomoda a minha casa?”

(N2 32, 1941). Por fin, en “Industria Portuguesa’; A cortica. Matéria-prima e produtos dela obtidos (N° 232, 1947).
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Para Garrett, si el corcho tuvo

una gran aplicacion en el tapdén y en el disco, un nuevo campo se abre con su creciente aplicaciéon en la construccién
civil. De hecho, el paso de un camioén exige el aislamiento de los cimientos, los ruidos que provienen de otros pisos
pueden ser atenuados, e incluso eliminados, con el aislamiento de los suelos, el calor del agua o del vapor de una tu-
beria puede ser conservado aislando ésta, el frio de los conductos de un frigorifico puede ser preservado aislando los
mismos (Garrett, 1941a).

Desde 1938, Garrett fue encargado por el presidente de la Junta de organizar una serie de ensayos sobre posibles
aplicaciones del corcho. Una de las primeras experiencias fue la de la aplicacién de aglomerado en la construccién
de casas populares desmontables, aisladas contra el calor, el frio y 1a humedad. Con los ensayos de la Quinta da
Calcada (Lisboa), quisieron probar que el corcho es un producto que, si como aislante da resultados satisfacto-
rios, su coste no impide que su empleo se aplique también en la construccién econémica (Garrett, 1940; 1941b).

LOS PRIMEROS ENSAYOS: EL LABORATORIO EN ALVALADE

En enero de 1941, el Boletim Cortica menciona la preparaciéon de un nuevo laboratorio de ensayos de aplicacion
de corcho3. Garrett, en enero de 1942, fue enviado a los Estados Unidos para estudiar la fabricacion de productos
corcheros y el uso comparado con sustitutos, en los aislamientos térmicos, fénico y de vibracién. El objetivo era
observar personalmente los mejores centros de estudio y fabricaciéon que Norteamérica habia desarrollado a lo
largo del medio siglo anterior. Gracias a la industria de Estados Unidos, el corcho ya no era apenas un producto
para tapar botellas, sino que formaba parte de la vida cotidiana de la gente en una infinidad de productos, muchos
de ellos relacionados con la construccién y la arquitectura.

Es interesante indicar por dénde pasé Garrett para ver las influencias que tuvo el laboratorio de Lisboa en su
creacién: eCork Institute of America, laboratorios de la United States Bureau of Standards, Pittsburg Testing La-
boratory, Engineering Experiment Station of the Pennsylvania State College, Engineering Experiment Station of
the Institute of Technology (University of Minnesota) y las instalaciones de las fabricas Armstrong, Cork Isolation
Company, Mitchell & Smith, Mundet Cork Corporation y United Cork Company. De todas ellas, las dos empresas
que tenfan mayor presencia en la peninsula ibérica eran Mundet y Armstrong, la primera con fabricas cerca de
Lisboa, la segunda con grandes unidades industriales en Sevilla y Catalufia®. Las dos empresas conseguian rela-
cionar comercialmente el corcho de los montes ibéricos con los mercados de América del Norte, gracias a sus
fabricas, y a sus redes comerciales, en Canada, Estados Unidos y Méjico.

Garrett lleg6 a Estados Unidos pocas semanas después del ataque del imperio japonés a la flota norteamericana
del Pacifico, en Pearl Harbor, de diciembre de 1941, momento que supuso el ingreso de Estados Unidos en la Se-
gunda Guerra Mundial. Durante esta guerra el corcho pasé a ser considerado un producto estratégico militar, con
precios ascendentes y falta de stock entre los proveedores. Desde 1941 hasta 1946, contando apenas California,
200.000 bellotas de alcornoque fueron distribuidas y plantadas por propietarios forestales privados de aquel
Estado, gracias al “cork oak project” (Taylor, 2018; Metcalf, 1947; Natividade, 1950).

3 Sobre las nuevas aplicaciones del corcho en la primera mitad del siglo XX, ver SILVA, Joana G.; VALE, Clara Pimenta de - A corti¢ca na construgdo: sistemas
construtivos tradicionais. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTORIA DA CONSTRUC/TO LUSO-BRASILEIRA, 2, Porto, 2016 - Culturas partilhadas. Porto:
Universidade do Porto, 2016. p. 509-518; VALE, Clara Pimenta do; SILVA Joana Guerreiro - A introdugdo dos transformados derivados de cortica na constru-
¢cdo portuguesa: entre os ecos do estrangeiro e a implementagdo nacional. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTORIA DA CONSTRUCAO LUSO-BRASILEI-
RA, 2, Porto, 2016 - Culturas partilhadas. Porto: Universidade do Porto, 2016.

*Sobre Mundet y Armstrong, ver: FILIPE, Gragca; AFONSO, Fdtima - Quem diz cortica, diz Mundet. Seixal: Ecomuseu Municipal, 2010; PARSONS, James ]. - The
cork oak forests and the evolution of the cork industry in southern Spain and Portugal. Economic Geography. V. 38 N2 3 (1962), p. 195-214; QUINTAS, Arman-
do; TURRO, Jordi - La manera de hacer bien las visitas, férmulas empresariales para la venta de productos de corcho: el caso de la empresa Esteva de Palafru-
gell. En El alcornocal y el negocio corchero: una perspectiva histérica e interdisciplinar. Badajoz: Diputacié de Badajoz, 2016.
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Figura 1 Exposicion, Junta Nacional da Cortica. Artur Pastor, c. 1960. AML, PT/AMLSB/ART/022761.

En el viaje de 1942, Garrett adquirié equipamientos completos para el nuevo laboratorio. El Boletim Cortica de
junio de 1942 ya mencionaba su regreso y los trabajos experimentales que ya se estaban iniciando. El laborato-
rio, instalado mas tarde en el lisboeta barrio de Alvalade, recogié algunas innovaciones notables, como la llegada
del control de calidad al sector corchero portugués. La JNC consideraba importante este aspecto, por tratarse
ademas de un producto de exportacion: "ayuda al fabricante a anunciar técnicamente sus productos y defiende al
consumidor de los gastos en materiales que no puedan dar satisfaccién materialmente. El paso de certificados de
calidad por un laboratorio oficial resuelve este tipo de problemas” (Garrett, 1943).

El nuevo laboratorio garantizaba la mas absoluta confidencialidad, fundamental para los empresarios que ya
estaban invirtiendo recursos en la mejora de sus productos.
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Figura 2 Laboratorio de la Junta Nacional da Cortia, en Alvalade, Lishoa. Arnaldo Madureira, 1961. AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ARM/000999.

LA EMERGENCIA DEL CORCHO EN LA CONSTRUCCION

El corcho ha sido utilizado en construccién desde tiempos inmemoriales. Una de las referencias mas antiguas
que se conocen aparece en los textos de Plinio El Viejo, que describe la utilizacién del corcho en tejados. También
se ha documentado su uso en Cerdefia, desde el siglo XVIII a.C. como aislante en la mezcla que sellaba las juntas
en muros de piedra (Wilton y Howland, 2020). Sin duda el corcho fue ampliamente utilizado en la arquitectura
vernacula de las zonas productoras, aunque se conservan pocos vestigios (Ferreira, 2005). En Portugal, es posible
encontrar construcciones de muros de tierra mezclada con corcho en virutas, lo que proporciona a la obra mayor
ligereza y mayor aislamiento térmico. Ademas, la resistencia a la accién del agua mejora notablemente con res-
pecto a muros de tierra sin el agregado de corcho.

No obstante estos usos historicos, fue en el siglo XIX cuando surgio el uso del corcho granulado industrial. Con
él pudo fabricarse el lindleo, utilizado en la construccién de todo tipo de edificios (Griffigny, 1888; Silva y Vale,
2016; Vale y Silva, 2016; Knapic et al., 2016). El linéleo, inventado por el britanico F. Walton en 1860, se fabrica
mezclando aceite de lino solidificado con polvo de corcho o serrin, y se coloca sobre un soporte de lona o tela
basta. La industria del lin6leo se expandié radpidamente, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Por sus
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Figura 3 Publicidad de Armstrong, 1925. Coleccion Euronatura, EN2009..02.

propiedades, este material se usé hasta bien entrado el siglo XX como revestimiento de suelos sometidos a alto
transito y como revestimiento de cocinas y hospitales.

Fue asi que, a finales del siglo XIX, los norteamericanos arrebataron el liderazgo industrial corchero a los ingleses
y catalanes (Thomas, 1928; Espadalé y Marti, 1995), porque no s6lo incursionaron en la construccién, sino que
siguieron haciendo tapones: Armstrong Cork Co., de Pittsburg, se convirtié en el primer productor mundial de
tapones en la primera década del siglo XX (Garcia-Péreda, 2015; Mehler, 1987)°.

Fue precisamente en los Estados Unidos que se inventaron los aglomerados de corcho cuando, en 1891, John
Smith, un fabricante de chalecos salvavidas de Nueva York, descubrié por casualidad la capacidad de los frag-
mentos de corcho de aglomerarse, cuando son sometidos a una temperatura elevada, debido a las resinas natu-
rales que poseen®.

* La historia corchera de la familia Armstrong se inicia en la década de 1860 (Mehler, 1987, p. 2). En 1862, Thomas Morton Armstrong (1836-1908),
hijo de unos emigrantes de Irlanda del Norte, compré a una empresa de Filadelfia los derechos para el uso de una mdquina denominada "Improved Cork
Machine".

¢ En esos afios, empresarios como William King importaban panas de corcho desde el sur de Europa para hacer tapones cortados a mano. El negocio principal
no eran los tapones para botellas de vino, sino los de botes de mermelada, botellas de soda, o tras la llegada del proceso de pasteurizacion, botellas de cerveza.
El hecho de que los tapones se transformaran en su mayor parte en Estados Unidos se justificaba para que los clientes pudieran inspeccionar el corcho en bru-
to del cual sus tapones serian elaborados. Thomas Armstrong era un industrial atento a las innovaciones, como se ve con la adquisicién de la mdquina comen-
tada o, desde 1864, cuando implementa el marcaje con el logotipo de su firma en los sacos de tapones vendidos desde su sociedad. A partir de 1878, cuando
Armstrong ya empleaba mds de 200 obrerosy era el industrial corchero mds productivo de los Estados Unidos, se empezaron a montar oficinas comerciales en
ciudades como Nueva York, Chicago o Filadelfia.
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Figura 4 Publicidad de United Cork Company, 1914. Coleccion Euronatura, EN2009..01.

El uso de los tableros de corcho aislantes se extendio rapidamente, primero en Estados Unidos y enseguida en
Europa. Ya en el primer tercio del siglo XX eran ampliamente utilizados, en una gran variedad de opciones, des-
tacando su uso en cdmaras frigorificas. La abundante literatura comercial de esa época ensalza la singularidad
de este material que combinaba diferentes propiedades. En 1917, la United Cork Companies fabricaba tres tipos
de tableros aislantes (“insulation corkboards”): el tablero Crescent, hecho de granulos de corcho horneado puro;
el tablero Star (impermeabilizado) que incorporaba un 6% de “aglutinante impermeable inodoro”; y un tablero
econémico hecho de un subproducto de corcho granulado unido por el pegamento de la marca Star.

En 1926 la firma Armstrong registrd la patente estadounidense nimero 1.607.047, que describe un método de
fabricacion de tableros de corcho expandido, pasando por vapor sobrecalentado a través de un molde que contie-
ne granulos de corcho que luego se expandian para tomar la forma del molde. Se trata del precursor mas directo
de los métodos utilizados todavia hoy por empresas como Sofalca o Amorim (Pereira, 2016).

Su uso se extendid a todo tipo de arquitectura y contextos. Es preciso destacar que arquitectos de la talla de Le
Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Alvar Aalto y Frank Lloyd Wright, usaron corcho en muchos de sus
proyectos tras la Primera Guerra Mundial (Wilton y Howland, 2020; Siry, 2013). Por ejemplo, Walter Gropius uti-
liz6 en 1927 paneles de aglomerado de corcho en la construccién de la casa nimero 17 en el famoso Weissenhof
Siedlungen, en Stuttgart, integrado en la exposicion experimental Deutscher Werkbund, que buscaba encontrar
respuestas a la necesidad de vivienda tras la Primera Guerra Mundial mediante la utilizacién de técnicas indus-
triales.

Y es que tanto a nivel internacional como portugués, especificamente, los profesionales de la construcciéon de-
mandaban mejoras en los procesos y técnicas de fabricacidn para lograr precios mas competitivos. Por ejemplo,
en los ndameros 21 (p. 17-18) y 22 (p. 11-12) de la revista Arquitectura - Revista de Arte e Construgdo, de 1948
(editada en Lisboa), constan las quejas del arquitecto Keil do Amaral que considera que se deberia apostar por
la estandarizacién para reducir los costes de unos materiales que cada vez eran mas caros y dificiles de obtener,
incluso siendo materiales tradicionales portugueses.
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Figura 5 Aspecto de una habitacion del Hotel do
Império, ubicado en la Rua Rodrigues Sampaio,
Lisboa, donde se aplicaron aglomerados de corcho
jointite. 1954. EMS-CDI — Fundo Documental
Mundet. Inv. EMS.2005.00380.

LA UTILIZACION DEL CORCHO EN LA ARQUITECTURA DEL 0CI0: DOS CASOS DE ESTUDIO EN LISBOA

Si muchos de los principales arquitectos del panorama internacional usaron corcho después de 1918, lo mismo
sucedié con algunos de los principales nombres de la arquitectura lusa. Como se ha comentado, una de las gran-
des propiedades del corcho era su poder aislante, tanto como para el frio como para el ruido (Andrade, 1962).
Como se sabe, ésta es - auin hoy - una caracteristica muy apreciada en la construccion, tanto de unidades hote-
leras como de salas de cine. En esta seccién comentaremos dos obras construidas, ain existentes y que todavia
conservan su uso original.

De hecho, el corcho era considerado una buena solucién para evitar las molestias del ocio de los otros, de los ve-
cinos: "A difusdo dos receptores de Radio, de TV e de aparelhagem doméstica ruidosa torna cada vez mais notéria
a “incomoda” presenca da vizinhanca, até porque as modernas técnicas de constru¢do proporcionam, na genera-
lidade dos casos, uma proteccdo acustica deficiente" (Silva, 1963, p. 19-22).

Nos centraremos en este apartado en estudiar como el corcho se transformo en un material de construccién que
tuvo un fuerte impacto en la arquitectura del ocio lisboeta a través del estudio de dos casos particulares: el Hotel
do Império y la sala de Cinema Sao Jorge.

El Hotel do Império abrid sus puertas el 13 de octubre de 1944 en la Rua Rodrigues Sampaio, 17, en Lisboa
(Afesta..., 1944)7. Actualmente llamado Hotel Britania, fue disefiado por el arquitecto Cassiano Branco (1897-1970)
que ya habia sido responsable, en 1937, del Victoria-Hotel, situado muy cerca, en la Avenida Liberdade (Fernan-
des, 2003).

7 Hubo una cena para mds de 100 personas, donde tomaron la palabra Joaquim Ribeiro de Almeida (propietario), Santos Silva e Elmano de Cunha e Costa
(diputado con experiencia en las colonias), Fausto de Figueiredo (fundador de Sociedad Estoril Sol en 1905); Gazeta Caminhos Ferro (16-10-1944). En la
inauguracién estuvieron presentes el presidente de la reptiblica, general Carmona, y Anténio Ferro.
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Figura 6 Cinema Séo Jorge, Lishoa. Michel Waldmann, ¢. 1990-1991.
AML, PT/AMLSB/MIW/000002.

En los afios 30 y 40, la arquitectura de Cassiano Branco exploré formas extraidas del universo cultural vanguar-
dista, especialmente del Art decé (Pinto, 2016). Hay que destacar los volimenes cubicos, los balcones circulares
y los fundamentos de composicion de varios edificios disefiados especialmente para inversores procedentes de
la nueva burguesia creada por el Estado Novo. Cassiano Branco y los arquitectos de su generacién tuvieron una
estrecha relacién con los nuevos materiales a su disposicidn, como el corcho, el hormigén y sus derivados, y los
componentes producidos por la potente industria cerdmica nacional.

El sistema de alojamiento que ofrecia el hotel era innovador porque se trataba de pequefios apartamentos que
constaban de antecamara, balcén, dormitorio y bafio privado, una tipologia de alojamiento sin precedentes en la
época en Portugal. Pero la innovacion también puede verse en la estructura del edificio y en los detalles. Se trata
de un edificio de cinco plantas, realizado en hormigdén armado, con paredes dobles y terraza en lugar de tejado,
lo que era de singular importancia en la época (Um empreendimento..., 1944).

Nos interesa destacar los detalles, pues en ocasién de una reciente reforma se retiraron las alfombras y se dejaron
al descubierto los suelos originales de corcho, que fueron restaurados manualmente de acuerdo con el disefio y
las técnicas utilizadas originalmente. Este pavimento, hoy muy dificil de encontrar, fue realizado en 1944 por la
prestigiosa Fabrica Mundet?®, que tenia una de sus fabricas en Seixal, cerca de Lisboa. El pavimento en mosaico de
corcho combina perfectamente con el suelo de marmol de los pasillos y del baio, repitiendo los motivos geomé-
tricos tan usuales en el Art decé.

Este suelo permitia, ademas de sus ventajas estéticas, lograr confort sonoro y térmico sin necesidad de recurrir
a alfombras, reduciendo los consiguientes costes de limpieza y mantenimiento, y por ello constituyé una gran
innovacién. El corcho se posiciona asi como un material innovador y asociado al confort y a la arquitectura de
vanguardia.

8 La fdbrica Mundet fue la mayor empresa del pais en el sector corchero, muy reconocida por su politica social innovadora. En el tltimo tercio del siglo XX en-
tré en decadencia debido al surgimiento de nuevos materiales, como el pldstico, hasta que cerrd sus puertas en 1988.
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Un tipo de equipamiento de ocio para el cual fue muy util el desarrollo del corcho como material aislante actstico
fue el cine. Como expuso Mallet-Stevens en su texto titulado “Les Cinémas”, publicado en el catdlogo L'’Exposition
de l'art dans le cinéma frangais de mayo de 1924, “de todos los edificios construidos en nuestros dias, el cine es
el que debe tener el caradcter mas moderno”, ya que “ser un monumento esencialmente nuevo en su destino, debe
ser francamente moderno”.

La sala Sao Jorge, situada en la Avenida de Liberdade 175, fue inaugurada en 24 de febrero de 1950. Se trata de
un proyecto de Fernando da Silva que ofrecia a los lisboetas la sala de mayor capacidad de la ciudad con 1827
asientos, divididos en tres plantas (Acciaiuoli, 2012; Silva, 1959). La arquitectura racionalista planteada por el
arquitecto, incorporaba ademas todas las caracteristicas de un cine moderno: organizacion de la sala segin es-
tdndares de la época, acondicionamiento acustico, climatizacién, iluminacién, etc. (Licordari, 2018). Entre los
avances tecnoldgicos con que contaba este cine, debemos mencionar la instalacién de aire acondicionado y, por
supuesto, la calidad actstica lograda a partir de la utilizacién del corcho. Estos paneles recubrian el techo de la
platea y las paredes laterales de la zona superior de la balconada.

CONCLUSIONES

Alo largo de este texto hemos podido ver cdmo la aplicacién del corcho en la arquitectura lisboeta esta relacio-
nada con una serie de factores y actores que operan a nivel institucional, tanto a nivel Estatal (organizaciones
como la JNC) o las mismas empresas. Este entramado de actores establece un conjunto de premisas que llevan a
desarrollar propuestas para la utilizacién del corcho mas alla de los clasicos tapones. Hemos querido evidenciar
una parte de ese entramado, para entender cémo el corcho pasé a ser una opcién a tener en cuenta a la hora de
resolver construcciones locales.

La utilizacién del corcho en la arquitectura del ocio portugués en la década de 1940 se asocia ademas a la incor-
poracién del confort en edificios de uso no residencial, de equipamientos de ocio puramente moderno. En el caso
del Cinema Sao Jorge, el panel de corcho viene a resolver cuestiones que hasta el momento no habian podido ser
tecnoldgicamente abordadas de manera adecuada, demostrando ese plus de innovacién que podia aportar el
tratamiento de un material tradicional. En el caso del Hotel do Império, la utilizacién del corcho en el pavimento,
comporta un tratamiento estético ademas del funcional. El cruce entre la variable institucional y empresarial,
posibilita, en sintesis, entender la obra arquitecténica en un contexto mas amplio, mas alla del puro objeto arqui-
tectonico, como parte de un proceso productivo y de innovacion.
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Origin and technology of the Georgian brick at
Fade Mansion, Dublin, built c. 1728

Origem e tecnologia do tijolo georgiano na Fade Mansion,
Dublin, construida c. 1728

ABSTRACT

This paper studies the provenance and firing technol-
ogy of the Fade Mansion brick. The microstructure
was studied with scanning electron microscopy (SEM),
mineral associations and transformation were deter-
mined with X-ray diffraction (XRD) and petrographic
analyses. The results evidenced that the bricks were
made with a decalcified, silica-based clay of glacio-flu-
vial origin, gathered locally. This agrees with the posi-
tion of the Mansion on a terrace of the River Liffey, and
with previous research on historic bricks made with
boulder clay. They were fired in kilns in an oxidising
atmosphere. The rubbers at window heads reached
lower temperatures which resulted in low vitrification,
leading to weathering. Initial vitrification structures
generally concur with the occurrence of clay miner-
als, indicating temperatures of c. 800°C. Continuous
vitrification is associated to the disappearance of clay
minerals, the sintering of hematite and/or high-tem-
perature phases and mica transformation, indicating
a wide temperature range >950-1200°C, which agrees
with the inconsistent brick properties.

KEYWORDS

Ceramic brick / Firing temperature / Boulder clay /
Non-calcareous raw-material

Sara Pavia*

RESUMO

Este artigo estuda a proveniéncia e tecnologia de co-
zedura do tijolo da Fade Mansion. A microestrutura foi
estudada com microscopia eletrénica de varrimento
(SEM), as associacoes e transformag¢des minerais foram
determinadas com difracdo de raios-X (XRD) e analise
petrografica. Os resultados mostram que os tijolos fo-
ram fabricados com argila sem carbonatos, de origem
glacio-fluvial, obtida localmente. Isso esta em confor-
midade com a posicdo da mansao num terraco do rio
Liffey, e com investigacdes anteriores sobre tijolos de
argila histodricos. Estes foram cozidos em fornos com
uma atmosfera oxidante. As ‘rubbers’ (tijolos artesa-
nais) das janelas atingiram temperaturas inferiores, o
que resultou em baixa vitrificacdo, levando ao desgaste.
As estruturas iniciais de vitrificacdo coincidem com a
presenca de minerais das argilas, indicando tempera-
turas de cerca de 800°C. A vitrificacdo continua esta
associada ao desaparecimento de minerais de argila, a
sinteriza¢do de hematite e/ou fases de alta temperatu-
ra e a transformacdo de muscovite, indicando uma am-
pla faixa de temperatura >950-1200°C que corrobora
com as propriedades inconsistentes do tijolo.

PALAVRAS-CHAVE

Tijolo ceramico / Temperatura de cozedura / Argila de
pedra / Matéria-prima ndo-calcaria
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INTRODUCTION

Fade Mansion, 36 Thomas Street, Dublin, was built c. 1728 (Hickey, 2018), in the early classical style, as a home
to banker Joseph Fade (Ireland, 2013). In 2018, restoration works were carried out to turn the Mansion into stu-
dent housing. This paper is based on a report commissioned by National Monuments, to investigate the original
materials in order to assist with decisions regarding the conservation of the structure. Fade Mansion can be con-
sidered an early brick occurrence. Bricks in Ireland appeared relatively late when compared to other European
countries. The earliest reference to brick is found in the murage taxes of medieval towns such as Kilkenny (1283),
Drogheda (1296) and Youghal (1358), and early brick structures are sporadically found, but the use of brick was
limited until the mid-17th century (Pavia and Bolton, 2000). In Dublin, the first brick-maker is recorded in 1599
and brick use is noted in houses and chimneys of similar date (Roundtree, 2007). Bricks became increasingly
popular during the Georgian period (1714-1830). The first regulations were introduced in 1729 and, by the mid-
1800s, brick making was widespread (Roundtree, 1999). The Fade Mansion bricks are investigated with estab-
lished analytical techniques (petrographic microscopy, X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy
(SEM)) that have been used to gather evidence of ceramic technologies and raw material sources for decades.

Firing, applied to a particular clay, results in a distinct state of sintering which is characterised by a specific min-
eral association and a particular extent of vitrification, that depend on the firing temperature and duration, and
the composition of the raw clay. A high firing temperature maintained for a short time results in a similar state of
sintering than a lower temperature held for longer (Heimann, 1982; Dunham, 1992). Fluxes such as carbonates,
alkalis and iron phases, such as hematite, can enhance phase reactions during firing, so that transformation can
occur at lower temperature (Heimann, 1982; Diminuco et al., 1996).

The mineral associations in the bricks were determined with XRD. Firing temperatures were deduced based on
work by former authors. Clay minerals transform into other silicates at approximately 900°C (Dunham, 1992), but
illite can remain up to 950°C in a non-calcareous clay (Maggetti, 1982). Mica breaks down at 950°C, decomposing
into iron oxide and glass at 1100°C (Cole and Segnit, 1963). Plagioclase and potassium feldspar can remain up to
950 and 1050°C, respectively; and feldspar transforms into mullite at over 1050°C (Maggetti, 1982). Spinel and
hematite form between 900 and 1150°C (Maggetti, 1982; Veniale, 1994); spinel appears at 1000-1100°C (Brin-
dley and Maroney, 1960). Quartz can remain untransformed at temperatures up to 1100°C (Maggetti, 1982); at
1200°C, it rarely shows incipient change to cristobalite, but at 1250°C, reabsorption at the margins and partial
conversion to cristobalite are evident (Cole and Segnit, 1963).

The extent of vitrification was determined semi-quantitatively with a SEM-EDX system focusing on the quantity
of glass and the pore structure, which depend on the firing temperature and duration (Kingery, 1982; Tite and
Maniatis, 1975; Freestone and Middleton, 1991). Tite and Maniatis (1975) define four groups corresponding with
the SEM morphology. In the NV group, there is No Vitrification, and the material is similar to the raw clay; the 2nd
group exhibits Initial Vitrification (IV), with a network of discontinuous glass filaments; in the 3rd group (III),
the glass begins to form larger areas, while the 4th group exhibits Continuos Vitrified (CV) surfaces with isolated
pores replacing the original structure. The IV structure develops in the range 800-850°C (for non-calcareous
clays in oxidising atmospheres (Maniatis and Tite, 1981), and an increase of 150°C separates the IV from the
continuous vitrification stage (Maniatis and Tite, 1981; Tite et al.,, 1982). Experiments by Cole and Segnit (1963)
place the IV threshold at higher temperature: a small amount of glass is present at 1050°C and bloating occurs at
1250°C indicating extensive melting.

The firing temperature, determined by texture SEM analyses, is dependent on the amount of flux in the clay. Ac-
cording to Tite and Maniatis (1975), the same extent of vitrification can be achieved by firing a calcareous clay at
low temperature (850°C) or a refractory, non-calcareous clay at higher temperature (950-1000°C).
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With respect to the firing method, a significant amount of bricks in Ireland were fired in non-permanent struc-
tures known as clamps (Boate, 1652). Clamps (or open fires) are characterized by fast heating rates and short
times at top temperatures. According to Tite (1995), maximum temperatures fluctuate from 500-900°C, with
a high proportion in the 600-800°C range, and variations of several hundred degrees occur in a single firing.
In contrast, temperature variation is limited in kiln firing, and top firing temperatures are usually higher, with
considerable ware reaching 750-950°C.

This paper also attempts to determine the type and origin of the raw material used to make the bricks. A variety
of raw materials have been used to produce historic bricks in Ireland, including glacial, cannal, alluvial and lake
sediments, Carboniferous shales and Triassic marls. Glacial tills (or boulder clays) were a common historic source
of raw material for brick making in the east, the south-east, and counties Mayo and Leitrim (Pavia and Bolton,
2000), and the occurrence of abundant sand and occasional rock clasts are typical features of Irish bricks made
with boulder clay (Pavia, 2006). Petrographic analysis was used to identify local or foreign production (Free-
stone, 1995). The type of the raw material were resolved, including the primary or pre-firing minerals; the min-
erals formed during the firing process and the post-firing or secondary minerals formed during burial or outdoor
exposure (Maggetti, 1994; Maggetti, 1995).

MATERIALS AND METHODS

Representative samples of bricks were collected from Fade Mansion’s facade (Figure 1), and from an earlier struc-
ture at the back (Figure 2). The structure was probably built before 1634 as the window shapes and positions
match a structure that appears in a 1634 drawing (representation of Thomas Court included in Clarke (1990),
Paul Duffy of Irish Archaeological Consultancy, personal communication, 2018). The sampling intends to repre-
sent the variable nature of the bricks and their current condition. It was based on the brick’s colour, hardness
and condition, and the presence of black core, cinders and lamination. The back wall bricks are bigger, but the
colours are similar to those in the fagade (red to orange, occasional yellow). The back wall bricks hardly include
any pebbles or lamination. However, this could not be confirmed as access was limited.

Figure 1 Fade Mansion during restoration work in 2018,
showing the original brick fabric and the sampling.
Published with the permission of Neil Crimmins of Cathal
Crimmins Architects.
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Figure 2 Samples taken from the back wall, probably
built before 1634. Photograph by Sara Pavia.

The fabric of the back wall and the fagade differ significantly. In the back wall, the window heads are rough arches
with voussoirs of uncut brick resulting in wide joints whereas, in the fagade, the voussoirs of the flat arches at
the window heads are rubbing bricks (Figure 3) which were accurately cut to produce fine joints (2-5 mm). The
architectural bond is also different. In the fagade, alternate headers and stretchers were laid in each course (Flem-
ish bond) (Figure 4) while, in the back wall, the bond is inconsistent: two header courses per stretcher course
changes into two stretchers per header course (Figure 5), but several headers followed by several stretchers also
appear in a single course.

Figure 3 Comparison of the fabric of the window heads in the back wall (left) and the fagade (right). Photographs by Sara Pavia.
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Origin and technology of the Georgian brick at Fade Mansion, Dublin, built c. 1728 | Sara Pavia

Figure 4 Detail of the brick bond in the fagade walls. Photograph by Sara Pavia. Figure 5 Detail of the brick bond in the back wall. Photograph by Sara Pavia.

The study was based on the application of several analytical techniques of the physical sciences as explained
below. The study followed the methodology established by previous authors (Maggetti, 1982; Veniale, 1994;
Kingery, 1982; Tite and Maniatis, 1975). The mineralogical composition was analysed with X-ray diffraction
(XRD) using the powder method, with a Phillips PW1050/80 goniometer and a PW3313/20 Cu k-alpha anode
tube, at 40kV and 20mA. All measurements were taken from 3 to 70 degrees (28) at a step size of 0.02 degrees/
second. In powder diffraction, a randomly oriented, fine powder is required for phase identification. Therefore,
bricks fragments were crushed and ground into a fine powder. The mineral content was approximately quanti-
fied with the relative intensity of the peaks in the XRD scan (limit of detection c. 5%). The microstructure and
elemental chemical composition were obtained with a scanning electron microscope (SEM) coupled with an en-
ergy dispersive X-ray spectrometer (EDX). The bricks’ fragments were carbon-coated to perform the analyses.
Micrographs (secondary electrons) and spectra were captured at 20KV. Brick specimens were also selected for
thin-section preparation and petrographic analysis with transmitted polarised light, using objectives of 2X, 10X,
20X and 40X magnifications.

Notation Description XRD / SEM-EDX Petrography
Facade
B1 Cinders in back wall and brick 12 XRD 2 /SEM 2 X
B3 Yellow/red, laminated, rubbing brick XRD 3 / SEM 4 (II) X
B5 Orange - yellow XRD 5 / SEM 4, SEM 5
B8 Black core / black surface XRD1/SEM1
B9 Orange, soft XRD 4 X
B12 Deep-red, cinders XRD 7 /SEM 3 X
B15 Deep-red, rock clasts, v. hard XRD 8
Back wall
B2 Orange - yellow ~B5 X
B4 Orange, soft ~B9
B6 Cinders XRD 2 (1I) / SEM 6a, SEM 6b
B19 Dark-orange to red, grass imprints, v. hard XRD 6
B20 Deep-red, hard, black core XRD 9

Table 1 Characteristics and location of the brick specimens and analyses carried out.
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RESULTS
FIRING TEMPERATURE AND ATMOSPHERE BASED ON THE XRD MINERAL ASSEMBLAGE

The XRD results (Table 2) evidenced that the bricks were made with a non-calcareous earth. Based on their min-
eral associations, the bricks are graded from highest to lowest firing temperature. The highest firing tempera-
tures are inferred from the mineral assemblages in the black cores and cinders (B1, B6, B8), which include quartz
polymorphs cristobalite and tridymite (>1000°C), cordierite, spinel and magnetite, indicating that temperatures
reached over 1250°C. The assemblages in the black cores (XRD1) indicate that they probably reached the highest
temperatures at which hematite and magnetite transformed into spinel (FeAl,O, - probably hercynite), which
forms at 900-1100°C (Maggetti, 1982; Cole and Segnit, 1963; Brindley and Maroney, 1960); and most feldspar
disappeared (1050-1100°C). It seems that the decomposition of feldspars has formed cordierite (2Mg0.2AL,0,.
5Si0,) and spinel (FeAl,O,) rather than mullite (appears over 1050-1200°C).

T® Q H Mg Sp T/Cr C Fd M I Z Trace<7% Brick
XX X XT X Trace B8
XX Xx) X X Cr X 1l B1, B6
XX X X) X B19
XX Xt X X) B15
XX X X B12
XX X X B20
XX X! Xx) G B3
XX X X) Xx) Ca B9, B4
XX X) X) G B5, B2

Table 2 Mineral assemblages determined with XRD. T°- fring temperature.
XX-Abundant (—40%); X-subsidiary (40-15%); (X)-minor (15-7%).
Q-quartz (Si0,), H-hematite (Fe,0,); Mg-magnetite (Fe,0,); Sp-spinel (FeAl,0,);
TiCr-trydimite/cristobalite (Si0,); C-cordierite (2Mg0.2Al,0,.58i0,); Fd-feldspar (Na/Ca/K); M-mica; I-illite/clay; Z-zeolites; II-menite (FeTiO,); G-gypsum (CaSO0,.2 H,0); Ca-calcite (CaCO,).

Bricks B12, B15, B19, B20 reached over 950°C as indicated from the absence of clay minerals and the sintering of
hematite and spinel (Maggetti, 1982; Brindley and Maroney, 1960). The lowest temperature bricks (B2, B3, B4,
B5, B9) (<950°C) include clay minerals, zeolites and sulphate (gypsum). The clay minerals (mainly illite) are likely
the remains of sedimentary clay that has not transformed during firing. However, the zeolites and gypsum might
be secondary, resulting from weathering on outdoor exposure. Therefore, they were further studied with petro
graphy and SEM.

The constant presence of hematite agrees with the predominant red/orange brick colour and indicates an oxi-
dising atmosphere, which was consistent throughout the firing. In an oxidising atmosphere, a non-calcareous
clay is likely to produce red colour as the iron remains as hematite rather than forming calcium and iron silicates
(Firman and Firman, 1967; Firman, 1994). From the XRD assemblages (Table 2), it can be deduced that some
hematite was naturally occurring in the raw material, and that the amount increases with the firing temperature
up to a certain temperature, after which it transforms into spinel (B8, B15).
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PETROGRAPHY AND STRUCTURE OF THE LOW-TEMPERATURE BRICK

According to the mineral associations determined with XRD, bricks B2, B3, B4, B5, B9 reached the lowest firing
temperatures. Their common characteristics on hand sample are a colour varying from orange to red and yellow,
occasional material loss, softness, lack of cohesion and sedimentary-like lamination (Figure 6).

Figure 6 Typical appearance of the low temperature specimens. Left: rubbing bricks form the facade (B3). Right: B9 from the back wall. Photographs by Sara Pavia.

The petrographic microscope shows abundant pre-firing minerals and rocks with little or no transformation,
including chert, silt-sized quartz, K-feldspar, and minor amounts of other detrital minerals (Figure 7). However,
pre-firing minerals sporadically show transformation, and this is coupled to an incipient sintering in the matrix
(Figure 8). The matrix varies from opaque to birefringent (Figure 7), and contains abundant iron oxides, scat-
tered fine micas or illite flakes, and occasional isotropic glass (Figure 8).

The SEM shows an open structure with occasional sintering and transformation, closer in appearance to the po-
rous structures of sedimentary rocks than to ceramic materials (Figures 7 and 9). The SEM structure corresponds
to the initial vitrification (IV) stage of Tite and Maniatis (1975) which develops at temperatures in the range
800-850°C; 1050°C according to Cole and Segnit (1963) and at 800-1000°C according to Veniale (1994). The SEM
showed recrystallized calcite (CaCO,) and gypsum (CaS0O,.2H,0) (Figures 10 and 11), evidencing that some of the
phases determined with XRD are secondary, formed on outdoor exposure.

Figure 7 Typical structure of the low-temperature specimens (B9). Left: Petrographic image showing chert, and silt-sized quartz and feldspar in a matrix with abundant iron oxides and
occasional opaque glass-crossed polars light. Right: SEM image showing intermediate vitrifcation, with an open porous structure including some glass and detrital minerals largely unchanged.
Photographs by Sara Pavia.
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Figure 8 Left: Pre-fring minerals with some transformation and incipient sintering in the matrix (B3). Right: Coarse chert relict partially transformed by fring in B9, showing a reaction rim,
depleted in iron oxides. Both images: 10X plane polarized light. Photographs by Sara Pavia.

Figure 9 SEM image of an area with partial melt in a low temperature brick. The glass shows a composition similar to that in the higher temperature bricks where Si, Al,
Mn and Fe predominate. Photograph and graphic by Sara Pavia.

Figure 10 Secondary calcite and gypsum replacing
the structure of rubbing brick B3 under the SEM.
Photograph and graphic by Sara Pavia.
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Figure 11 B3 including isolated glass (bottom), similar in composi-
tion to that in high temperature bricks, and gypsum (EDXA spectrum
in the right image). Photograph and graphic by Sara Pavia.

PETROGRAPHY AND STRUCTURE OF THE HIGH-TEMPERATURE BRICK

According to the mineral associations determined with XRD, bricks B12, B15, B19, B20 reached high firing
temperatures. On hand sample, they display a dark-orange to red colour. They are hard and cohesive and lack
lamination. Some include cinders, and show mineral and rock clasts of chert, quartz, granite (>4 mm) partially
transformed by firing (Figure 12).

Figure 12 Specimen B12, represents the typical appearance of the high-temperature bricks. Photograph by Sara Pavia.

The petrographic microscope showed a ceramic structure with abundant glass and crystalline, newformed pha-
ses, rock clasts partially transformed by firing, sintered iron oxides (Figure 13), and mineral transformation af-
fecting micas, quartz and feldspar (Figure 14). The micas have lost their optical properties, they are slightly bi-
refringent and appear dark, exfoliated and partially decomposed into opaque mixtures of iron oxide and glass,
and occasionally crystalline phases (possibly mullite) (Figure 14), indicating temperature over 1050°C. The SEM
texture agrees with the continuous vitrification stage of Tite and Maniatis (1975), which develops at firing tem-
peratures in the range 950-1000°C; it shows abundant glass and transition between areas with discontinuous
glass and others where coalescent glass has formed continuous layers (Figure 15).

PETROGRAPHY AND STRUCTURE OF THE HIGHEST TEMPERATURE MATRICES WITH BLACK CORE AND CINDERS

The typical high-temperature matrices with cinders and black core evidence strong sintering, including new-
formed crystalline phases and newformed glass and oxides minerals (Figure 16). Bloating has sporadically oc-
curred, indicating extensive melting (Figure 17). Microcrystals of sintered manganese and iron oxides are often
found associated with glass, both in the matrix and inside cinders (Figure 18) and coalescent glass can form con-
tinuous layers (Figure 16). These features indicate high temperatures c. 1250°C. The SEM structure evidenced a
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Figure 13 General structure of high temperature B12 under the petrographic microscope. Left: coarse chert relict partially transformed by fring with sintered iron oxides, surrounded by opaque
glass, abundant silica segregation and bloating pores. Right: abundant opaque glass alternates with crystalline sintering. Coarse granite fractured and partially transformed (likely feldspar into
cordierite). Photographs by Sara Pavia.

Figure 14 Delamination and transformation of phyllosilicates due to dihydroxylation at high temperatures. Left: mica exfoliated and partially transformed into iron oxides, glass and a new-
formed crystalline phase, possibly mullite-polarised light. Right: SEM showing the mica cemented with glass. Photographs by Sara Pavia.

Figure 15 SEM image showing abundant glass in B12
(Ieft). The composition of the glass is predominantly silica.
Photograph and graphic by Sara Pavia.

56



Figure 16 Typical structure of a high-temperature brick (B6). Left: Matrix with abundant new-formed crystalline phases, opaque glass and iron oxidesplane polarized light. Right: SEM image of

the matrix at a higher magnifcation showing coalescent glass in continuous layers. Photographs by Sara Pavia.

Figure 17 Continuos vitrifcation with bloated pores in
black cinders (B12). The EDXA analysis of the bloated
silica glass implies the presence of iron spinel - FeAl,0,
indicating temperatures up to 1300°C. Photograph and
graphic by Sara Pavia.

Figure 18 Microcrystals of sintered manganese and
iron oxides on silica glass in the matrix of B6. The
composition of the tetragonal crystals (EDAX spectrum)
suggests a Mn oxide of the spinel group such as
Hausmannite (Mn?* Mn®*, 0,). Photograph and graphic
by Sara Pavia.
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continuous vitrification stage with bloating which occurs when gases escape from a viscous glass at 1250°C and
indicate extensive melting (Cole and Segnit, 1963; Tite and Maniatis, 1975). According to Veniale (1994) bloating
usually appears at 1200-1300°C.

DISCUSSION

Even though their size and building fabric are different, and they were likely built 100 years apart, the results
indicate that the facade and back wall bricks are similar in composition and were fabricated with a comparable
raw material.

Brick provenance: type and origin of the raw material

The petrographic analysis shows a high silicate content, and the presence of rock clasts, and abundant sand and
silt-sized particles. Firman (1994) states that a matrix with coarse sand and occasional pebbles is characteristic
of bricks made with boulder clays or silty terrace gravels derived from boulder clays. These petrographic fea-
tures, together with the lack of carbonates determined with XRD, indicate that the material used for brickmaking
was a non-calcareous clay of glacial origin (also known as glacial till or boulder clay). Boulder clays are usual in
Dublin, these materials were a common historic source of clay for brickmaking (Pavia and Bolton, 2000).

The bricks that reached lower temperature (e.g. the rubbing brick at the windows) include sporadic lamination,
which according to Firman (1994) suggests some alluvium influence.

Fade Mansion is located on a terrace of the River Liffey, in Dublin city, a position that would agree with the use of
a local decalcified boulder clay with some alluvium influence.

The rock clasts (predominantly chert and granite) are consistent with the geology of the Dublin area, hence
supporting a local origin. The petrography of the brick, with abundant quartz sand and occasional rock frag-
ments, agrees with contemporary bricks, made with local clay in Dublin and nearby areas, such as Arch Hall, built
1730, and Rathfarham Castle, built 1618-1771 (Pavia, 2006; Pavia and Roundtree, 2005).

Firing temperature

Diagnostic minerals are used to determine firing temperatures. However, the Fade Mansion bricks were made
with a non-calcareous clay. In the Fade Mansion bricks, the development of glass predominates over the sintering
of crystalline phases agreeing with previous authors. The only high-temperature crystalline phase detected by
Maniatis and Tite (1981), in fired non-calcareous clays, was a small amount of spinel. Similarly, Tite et al. (1982)
only find spinel and mullite in non-calcareous ceramics. In the Fade Mansion bricks, a firing temperature range
was determined based on the presence of glass and the SEM microstructure, the mineral associations determined
with XRD and the mineral transformation and newformation recorded with petrographic analyses (Table 3). The
disappearance of clay minerals, the transformation of quartz, micas and feldspar, and the newformation of he-
matite, high-temperature quartz polymorphs, cordierite and spinels were used to establish firing temperatures.

The XRD mineral assemblages (Table 2) show that increasing temperature causes the disappearance of clay
minerals (indicating minimum temperatures of 850°C) and the transformation of muscovite (starting at 900°C).
The results also show that hematite is partly inherited from the original sediment and partly formed during
firing. In historic Irish bricks made with non-calcareous clays, an increase of newformed hematite is typically
linked to an increase in firing temperature (Pavia, 2006).
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The high-temperature assemblages include: quartz polymorphs cristobalite and tridymite (>1000°C), cordierite,
hematite, spinel and magnetite, indicating that temperatures reached c. 1000-1200°C. As seen in the introduc-
tion, previous authors have proven that, in non-carbonate sediments, hematite forms above 1000°C, while spinel
appears at 1000-1100°C and magnetite in the range 1000-1250°C.

Quartz appears occasionally transformed in the highest temperature minerals. Quartz usually remains untrans-
formed up to 1200°C, but at 1250°C, reabsorption at the margins and partial conversion to cristobalite can occur.
The evolution of the feldspar with increasing temperature is not clear. Plagioclase and potassium feldspar can
remain up to 950 and 1050°C, respectively, and feldspar transforms into mullite at over 1050°C (Maggetti, 1982).
However, the only clear trend in the Fade Mansion bricks is that, at the highest temperature, feldspar has mostly
disappeared (1050-1100°C).

Brick B8 reached the highest temperatures at which hematite and magnetite transformed into spinel
(FeAl,O, - probably hercynite) and most feldspar has disappeared, likely forming cordierite (2Mg0.2A1,0,.5Si0,)
and spinel (FeAl0,). The high-temperature assemblages are comparable to the typical 1200°C assemblage found
by Kiihnel et al. (1993) in argillaceous rocks containing cristobalite, cordierite, hercynite (FeA1,0, - spinel), mag-
netite, anorthite, residual quartz and abundant glass.

In some specimens, the SEM revealed initial vitrification (IV) structures which, according to Maniatis and Tite
(1981; 1978) develop at 800-850°C in non-calcareous clays lacking carbonate fluxes in oxidising atmospheres (at
1050°C (Cole and Segnit, 1963)). In other bricks, the SEM showed a continuous vitrification stage which suggests
and increase of 150°C from the IV stage (Tite et al., 1982). Finally, the ‘hot spots’ with bloating pores in the highest
temperature specimens indicate extensive melting suggesting c. 1250°C (Cole and Segnit, 1963).

The SEM structure and XRD mineral associations indicate that the rubbing bricks comprising the window heads
are amongst those that reached the lowest temperature (Figure 3). Therefore, their current poor condition and
serious damage are attributed to a low vitrification, which agrees with the occurrence of sedimentary features
such as lamination (Figure 6), probably inherited from an alluvial influence in the original sediment (Firman,
1994). The secondary minerals replacing the ceramic structure evidenced with SEM (Figures 10 and 11) also
agree with the lack of vitrification resulting in a less durable ceramic body.

Most feldspar disappeared
(1050-1100°C), forming cordierite Transf9rmed quar'Fz:
B8 (2Mg0.2A1,0,.55i0,) resorption at margins Bloating pores 1100-
Hich T quartz polvmorphs and partial conversion 1200°C
ghta poly P to cristobalite
Hematite transforms into spinel
Newformed feldspar?
Continuous vitrifica- 1000-
B1,B6 HighT tz pol h T fi d t
igh T quartz polymorphs ransformed quartz tion layers 1200°C
Presence of magnetite
B19 | Sintering of hematite Transformed mica - >950°C
Sintering of hematite
B15 ) . ) 1000-
Hematite partially transformed into 1200°C
spinel
B12 | Sintering of hematite Transformed feldspar | Coalescent-continuous >950°C
B20 | Sintering of hematite - Discontinuous glass >950°C
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Brick XRD mineral assemblages Petrography SEM structure Firing T°

B3 No assemblage found to infer T° Lamination IV to coalescent glass 800-850°C
B9, B4 | lllite Illite IV <800°C
B5,B2  No assemblage found to infer T° Illite v <800°C

Table 3 Summary of results that evidence fring temperature including mineral assemblages determined with XRD, phase transformation
and new-formation determined with petrographic microscope and SEM structures. 1V- Initial vitrifcation stage.

Firing method

The XRD mineral associations, SEM structures and petrographic fabric indicate a wide firing temperature range
(c. <800-1200°C) which agrees with the inconsistent physical properties (the bricks vary in hardness and cohe-
sion) and is a common feature to the historic brick range.

The predominantly red and orange colours are due to the presence of ferric oxide: hematite (Firman, 1994). The
constant presence of hematite in the Fade Mansion bricks agrees with the predominant red/orange brick colour
and indicates firing in an oxidising atmosphere which was consistent throughout the firing.

The consistently oxidising atmosphere coupled to the high firing temperatures and the rare occurrence of black
core, scum and reduction marks, suggest some control over the firing operation and hence the use of kilns. The
wide temperature variation also agrees with historic kiln firing, as experimental findings have indicated that the
temperatures reached in different parts of a kiln can vary as much as 100°C or more (Tite et al., 1982; Tite, 1995).

CONCLUSION

The analytical results evidenced that the Fade Mansion bricks were made with a silica-based, non-calcareous clay
of glacio-fluvial origin, gathered locally, with a high percentage of non-plastic material. This agrees with the po-
sition of the Fade Mansion in a terrace of the River Liffey in Dublin city, and with the results of previous research
on historic bricks made with boulder clay from the region. The fagade and back wall bricks are similar in compo-
sition and were fabricated with a comparable raw material.

The bricks were fired in kilns in an oxidising atmosphere which was consistent throughout the firing. A firing
temperature range is proposed based on the presence of glass and the SEM microstructure, the mineral asso-
ciations determined with XRD and the mineral transformation and newformation recorded with petrographic
analyses. The disappearance of clay minerals, the transformation of quartz, micas and feldspar, and the newfor-
mation of hematite, high-temperature quartz polymorphs, cordierite and spinels were used to establish a firing
temperature range. The presence of initial vitrification structures convene on firing temperatures of c. 800°C,
while the continuous vitrification structures appear in bricks were the clay minerals have disappeared, hematite
has sintered and/or micas are transformed and high-temperature phases have appeared (>950-1200°C). This
wide firing temperature range (c. <800-1200°C) agrees with the inconsistent physical properties (the bricks vary
in hardness and cohesion) and is a common feature of historic brick. The rubbers at the window heads were
probably fired at lower temperatures (so that they could be cut to build the window arches with fine joints) which
resulted in low vitrification leading to weathering and material loss.
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A historia sob os pés: os ladrilhos hidraulicos da
Santa Casa de Misericordia de Manaus como bens
patrimoniais integrados

The story underfoot: the hydraulic tiles of the Santa Casa de

Misericordia de Manaus as integrated heritage assets

RESUMO

Os ladrilhos hidraulicos sdo materiais construtivos que
abarcam tanto a sua funcionalidade (como o reves-
timento de superficies), quanto o seu uso (como um
componente de uma programacio visual na arquite-
tura). Neste estudo, propde-se analisar a diversidade
tipoldgica dos ladrilhos hidraulicos presentes na San-
ta Casa de Misericordia de Manaus/Amazonas e em
sua capela, revelando o seu uso como um simbolo de
modernidade do periodo eclético, mas também como
uma tentativa de segregar os espacos por classe social
a partir da paginacao de piso. Da inspecdo visual dos
espacos em distintos momentos, apds o fechamento do
prédio, constatou-se que, apesar dos danos causados
ao local, ainda resistem pisos de ladrilhos hidraulicos
que contam parte da histdria da instituicio e podem
suscitar memorias e vivéncias que contribuirdo para
acoes de valoragao e preservacio do patrimonio cultu-
ral da Santa Casa de Misericordia.

PALAVRAS-CHAVE

Ladrilho hidraulico / Santa Casa de Misericordia /
Patriménio cultural / Manaus

Camyla Lorena Torres Silva
Cybelle Salvador Miranda

ABSTRACT

Hydraulic tiles are building materials that encompass
both their functionality (as surface coating) and their
use (as a component of a visual programming in ar-
chitecture). In this study, we propose to analyze the
typological diversity of the hydraulic tiles present in
the Santa Casa de Misericérdia de Manaus/Amazonas
and in its chapel, revealing its use as a symbol of mo-
dernity of the eclectic period, but also as an attempt
to segregate the spaces by social class from the floor
paging. From the visual inspection of the spaces at dif-
ferent times, after the closure of the building, it was
found that, despite the damage caused to the site, there
still remain floors of hydraulic tiles that tell part of the
history of the institution and can raise memories and
experiences that will contribute to actions to enhance
and preserve the cultural heritage of the Santa Casa de
Misericordia.

KEYWORDS

Hydraulic tile / Santa Casa de Misericérdia / Cultural
heritage / Manaus



INTRODUCAO

A necessidade de expressdo artistica do homem esteve presente desde a Antiguidade e pode ser constatada na
ornamentacio dos artefatos, vestuarios, edificacdes e espacos publicos, assim como nas praticas sociais, princi-
palmente nas que refletem a dindmica simbélica de sua visdo de ser e estar no mundo como rituais, ceriménias e
até mesmo seu préprio corpo. De igual modo a tradi¢do da ornamentagdo parietal, os pisos também sao elemen-
tos da cultura material que transcendem sua funcionalidade como um revestimento de superficie, apresentando-
-se outrossim como obras decorativas agregadas as edificacdes e espacos publicos, como por exemplo, os tijolos
mesopotamicos, 0s mosaicos gregos, romanos e bizantinos, os azulejos arabes e portugueses e os ladrilhos. Tais
revestimentos estdo presentes em grande parte das edificagdes consideradas como patrimonios culturais, que
integram o conjunto de manifesta¢des e objetos produzidos pela humanidade, impregnados de valores e que
constituem a memoria e os processos de identidade dos individuos.

Ao longo da histéria os ladrilhos foram-se transformando em um suporte de cargas culturais importantes (quesi-
tos estéticos, memoriais e afinidades com os lugares) que, associados aos patrimonios edificados, atrelam-se aos
valores reconhecidos nestes bens e mostram-se importantes para a sua conservacio. Os estudos ja publicados
sobre esses elementos, geralmente, abordam a articulacdo entre a cultura material e a tecnologia envolvida em
sua fabricacdo, assim como os paradigmas estéticos e arquitetonicos que utilizam os ladrilhos como um progra-
ma visual.

Tratando-se do contexto no qual se localiza a pesquisa, no campo do patrimonio em Manaus, destaca-se a produ-
c¢do literaria de Otoni Mesquita que debruca seus estudos sobre os aspectos materiais, simbolicos e artisticos da
cidade desde a sua fundagao, no século XVII, até meados do século XX. Seu trabalho resgata a histéria da cidade
através do seu processo de construcio, revelando uma analise critica das construcdes do periodo estudado, dan-
do énfase ao estilo artistico predominante na arquitetura manauara, o Ecletismo. Ainda dentro da perspectiva do
estudo da arquitetura produzida em Manaus, destaca-se a dissertacdo de mestrado de Pollyana D’Avila Gongalves
Dias que desenvolve uma analise estética e histérica do Neogdtico em Manaus, através de abordagens tipologicas
e simbdlicas dos elementos desse estilo aplicados em construgdes ecléticas do centro histérico de Manaus, como
é o caso da Capela da Santa Casa de Misericordia.

No tocante a tematica dos materiais construtivos histéricos, verifica-se que os estudos publicados até ao momen-
to em Manaus voltam-se majoritariamente para a area da arqueologia da arquitetura, sendo realizados a partir
de acdes de monitoramento arqueoldgico de obras de restauro ou de revitaliza¢des de trechos do centro histdrico
da cidade. Isto posto, é possivel atestar a auséncia de pesquisas no ambito da constituicdo material dos edificios
histéricos em Manaus e, por consequéncia, de reflexdes sobre o uso do ladrilho hidraulico.

Nesta perspectiva, o presente estudo analisa os ladrilhos hidraulicos existentes nas areas de piso do Hospital da
Santa Casa de Misericérdia de Manaus e de sua capela, expondo a relacdo desses materiais com os ambientes,
inclusive como um elemento regulador da hierarquia social do espaco. Pretende-se também analisar a importan-
cia da sua manuten¢do como um bem integrado a arquitetura da Santa Casa de Misericérdia, reconhecida como
patrimonio cultural de relevancia local e nacional.

Devido a escassez de estudos sobre a histéria do hospital e a perda da memoria documental da institui¢do, a pes-
quisa baseou-se nos materiais da imprensa e aos relatérios governamentais do periodo provincial do Amazonas
até a primeira metade do século XX. A analise dessas fontes histéricas permitiu compreender como a imprensa
local projetava e impunha a cidade e as suas transformacdes no periodo estudado. Dessa forma, ressalvando-se
as motivacoes ideoldgicas e as estruturas de poder que estavam por detras da produgao jornalistica, tais fontes
forneceram valiosos testemunhos que permitiram a abordagem particular neste estudo.
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Também foi de mister importancia a utilizacao da iconografia para a apreensao dos aspectos da cultura material
da Santa Casa no passado, sobretudo na analise dos materiais fotograficos disponiveis nos escassos relatdrios de
atividades do hospital publicados na década de 1920 e dos registros fotograficos realizados nos anos de 1990,
de 2013, de 2019 e de 2020. Ademais, a entrevista por nos efetuada a engenheira Jane Fontenele, citada ao longo
deste texto, insere-se na atividade de campo realizada em setembro de 2019, em Manaus, procurando combinar
estratégias de observacao direta e a aplicacdo de entrevistas semiestruturadas com agentes publicos vinculados
com a gestao do patrimoénio cultural da cidade.

A importancia da pesquisa e a relevancia do assunto, para a 4rea da arquitetura e do patrimoénio cultural, residem
na auséncia de estudos sobre os revestimentos dos prédios histéricos de Manaus e no ja constatado desinteresse
em se pesquisar a historia da Santa Casa e do seu edificio antes de seu fechamento, considerando ainda os danos
causados pelo abandono do local. As informac¢des contidas nessa analise contribuem em parte para o registro
da arquitetura da Santa Casa e de seus elementos integrados, no momento em que o prédio se encontra em um
avang¢ado estado de degradacdo e buscam encabecgar novos ensaios que proponham detalhar e mapear esses
revestimentos.

A analise da diversidade dos padrdes de ladrilhos hidraulicos existentes na Santa Casa de Misericdrdia traz dados
novos e relevantes para as futuras deliberacdes sobre a sua restauracdo, reforcando a importancia da manuten-
¢do desses materiais na arquitetura do hospital. A escassez de fontes historicas, plantas arquitetonicas e de cata-
logacdo dos revestimentos de pisos do prédio, somada a falta de acesso de determinadas areas do complexo, que,
inclusive, ja foram demolidas sem a realizacdo de um inventario cadastral, trazem a expectativa de que haveria
uma diversidade maior de pisos revestidos com ladrilhos e de como esses materiais se integravam na arquitetura
da Santa Casa, associando-se a sua histéria construtiva e aos aspectos simbélicos relativos a estética, valor e usos
dos ambientes.

Assim, enseja-se que os resultados esbog¢ados nesta andlise contribuam para outras iniciativas de estudos da
mesma hatureza, ja que tanto o tema da Santa Casa de Misericérdia de Manaus quanto o dos ladrilhos hidraulicos
presentes na cidade estdo longe de se esgotarem.

0S LADRILHOS E 0 ECLETISMO

Os ladrilhos hidraulicos sdo pecas de concreto utilizadas para pavimentacdo e revestimento de areas externas
e internas, podendo receber em sua superficie cores, padroes geométricos e relevos (NBR 9457. 1986). Sua uti-
lizacao da-se tanto pelo seu potencial ornamental, quanto funcional ja que as pecas apresentam alto grau de
resisténcia a desgastes e permitem a expressdo de diferenciados arranjos decorativos. As placas sdo constituidas
por trés camadas que correspondem a base de assentamento e ao suporte para o padrdo decorativo, separadas
por uma camada intermediaria. No Brasil, adotou-se a nomenclatura de “ladrilho hidraulico” para as placas de
revestimentos fabricadas a partir do cimento hidraulico (Gester, 2013, p. 23).

A técnica utilizada para a fabricacao dos ladrilhos hidraulicos baseia-se na manufatura do banchetto, surgida na
Italia no século XII. Com base nesta técnica, estima-se que os primeiros ladrilhos hidraulicos comecaram a ser
fabricados entre os séculos XVII e XVIII, utilizando-se uma mistura de cal compactada em um molde de ferro,
depositando-se camadas de cores que formavam o desenho desejado, como, por exemplo, imitacdo de marmore
(Gester, 2013, p. 28).

O fato que interessa na utilizacdo do ladrilho hidraulico, no contexto da arquitetura brasileira, relaciona-se ao
Ecletismo, que se expressou na produgio arquitetonica do século XIX, como uma mistura de linguagens e simbo-
logias formais que buscavam um sentido de modernidade. Cabe destacar que, no cendrio brasileiro, o processo
de modernidade dos movimentos artisticos e culturais intensificou-se a partir de 1870, tendo o pais assistido ao
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surgimento de uma nova classe - a burguesia republicana - que encontrou no estilo eclético o meio mais eficaz
para expressar a sua posi¢do social e os seus ideais (Fabris, 1995, p. 73). Ainda nesse contexto de modernizacgdo, o
Brasil discutia a formulacdo de modelos para a organizacao de uma identidade nacional que passava pela dicoto-
mia do que é nacional (auténtico para uns, mas atrasado para outros) e estrangeiro (espurio para uns e moderno
para outros) (Oliven, 2001, p. 7).

A ideologia que orientou a Belle Epoque brasileira respondeu ao “critério de gosto da elite dirigente, que deseja
reproduzir no Brasil tipos e modelos admirados na Europa” (Fabris, 1993, p. 136). A necessidade de se criar
vitrines de progresso e a espetacularizacdo dos espacos das cidades atribuiu aos elementos constitutivos desse
cenario uma importancia fundamental, principalmente nos detalhes decorativos, que condensavam as tentativas
de demonstracdo de prestigio e status social de seus habitantes e evidenciaram uma tendéncia de consumo de
produtos industriais importados. Em Manaus, o periodo da Belle Epoque foi caracterizado por um projeto de re-
formulacdo da cidade aos moldes das principais metrépoles do século XIX, que foi possivel através dos lucros da
exportacdo da borracha. Com um vasto capital de financiamento e investimento estrangeiro, a capital tornou-se a
“Paris dos Trépicos”, alterando ndo somente sua arquitetura e espagos urbanos, mas também o comportamento
da sua populagao:

Como resultado das mudancas ocorridas no final do XIX, surgia com o novo século outra cidade, que pode ser interpre-
tada como a imagem da vitrine instalada, resultado de uma série de transformacoes. Todo processo de mudangas, com
suas obras publicas, a introdugdo de novos costumes e a ado¢do de modernos servigos publicos podem ser simbolica-
mente compreendidos como um “rito de passagem” do processo de branqueamento pelo qual a cultura local despia-se
das tradi¢des de origem indigena e vestia-se com caracteristicas ocidentais (Mesquita, 2019, p. 145).

Em um primeiro momento, a arquitetura provincial de Manaus adotou um ecletismo com predominio do traco
neoclassico com a utilizacdo de esquemas simplificados devido as restricoes de materiais, a mao de obra especia-
lizada e aos episddios de deficit financeiro da provincia apds a sua autonomia administrativa, em 1850. A partir
da Proclamacido da Republica, em 1889, ampliaram-se as possibilidades construtivas na cidade, facilitadas pela
abertura da navegacdo dos rios da bacia amazdénica e pela riqueza produzida com a exploracao da borracha. Con-
sequentemente, a formacdo de um conjunto arquitetdnico bastante eclético, principalmente na tltima década do
século XIX até os anos de 1940 (Mesquita, 2019, p. 201), sofreu influéncia direta da mao de obra de operarios e
de artistas estrangeiros e da importacdo de materiais construtivos como o ferro, o vidro, os estuques e os reves-
timentos.

Um dos materiais industriais que proporcionava a estética moderna e elegante das construcoes locais era o la-
drilho, que foi utilizado em larga escala em substituicdo dos revestimentos de pisos tradicionais como as tabuas,
parquetes, taco e tijoleiras. Em um primeiro momento, os ladrilhos foram importados da Europa, mais especifi-
camente, de Portugal, da Franca, da Alemanha e da Bélgica. A partir do século XX, as técnicas de manufatura do
ladrilho hidraulico foram trazidas pelos imigrantes que se instalaram massivamente nas regides sul e sudeste do
Brasil, inaugurando a produgao nacional desses materiais com a abertura das primeiras fabricas.

Cabe destacar que, inicialmente, os ladrilhos hidraulicos nacionais eram aplicados em residéncias mais populares
enquanto as edificagdes institucionais, palacetes e fazendas eram pavimentadas com ladrilhos importados da
Europa (Bortolaia, 2004, p. 15). De forma geral, os ladrilhos hidraulicos eram assentados tanto em comodos de
convivéncia comum - varandas, corredores e saldes - como em areas molhadas - cozinhas e banheiros - além das
areas externas como calcadas e patios. Nos interiores, os ladrilhos apresentavam padrdes decorativos e texturas
lisas, ja as pecas das areas externas, geralmente, apresentavam caracteristicas mais simples, monocromaticas,
sem desenhos e texturas (Castro, 2018, p. 24).

As variagdes tipologicas dos ladrilhos hidraulicos estdo relacionadas com a dimensao das pegas, formato, local de
instalacdo e design, sendo que este ultimo pode variar entre liso e desenhado (formas geométricas ou arranjos
florais). Nos desenhos geométricos, verifica-se uma baixa variagao cromatica, sendo normalmente aplicadas duas
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a trés cores no maximo. Ja a composicao floral apresenta padrdes mais complexos e com maior policromia, impli-
cando no aumento dos custos do produto final. Logo, quanto mais colorido é o ladrilho maior é o poder aquisitivo
de quem o utiliza em seus pisos.

Os modos mais comuns de arranjo dos ladrilhos sdo a disposicdo das pecas de maneira continua no piso com
arremate nos rodapés e o assentamento imitando um tapete, no qual as pecas localizadas no meio recebem o
nome de “centro” e as pecas das bordas sao as “faixas”. Essas ultimas servem de acabamento ao centro como uma
espécie de moldura e podem ser utilizadas com padrdes diferentes do centro, permitindo uma gama diversificada
de composi¢des. Em relacdo a forma do revestimento, encontram-se ladrilhos quadrados, retangulares (faixas e
rodapés), sextavados e oitavados.

A multiplicacido de catdlogos e almanaques comerciais facilitou o acesso aos padrdes de desenhos utilizados em
todo o mundo e, assim, é possivel constatar a proliferacdo de designs comuns que foram comercializados por
diferentes fabricas, principalmente as pec¢as que apresentavam ornamentac¢do e coloragdo mais simples. Outra
hipétese para a utilizacdo em massa de um desenho é o fornecimento de moldes de um mesmo artesio para va-
rios fabricantes.

A Santa Casa de Misericérdia de Manaus foi o primeiro socorro publico da cidade, criada no século XIX para assis-
tir a populacdo civil, principalmente os pobres, doentes, mulheres, criancas e indigentes. O inicio de sua historia
remete a criagcdo do Hospital da Caridade através da Lei n? 244 de 27 de maio de 1872, em um prédio que seria
construido de raiz para abrigar a nova instituicdo da provincia do Amazonas. A pedra fundamental do hospital
foi lancada no dia 1 de janeiro de 1873, contudo, as obras do Hospital da Caridade arrastaram-se por 5 anos e,
somente em 1878, parte do prédio foi entregue.

Em 4 de abril de 1880 foi promulgada a Lei Provincial n? 451 que autorizou a criagdo da Irmandade da Miseri-
cordia para a administracdo do Hospital da Caridade, entregando a operacdo do nosocémio a ordem religiosa
das Filhas de Santa’Ana, que ja era responsavel por outras Santas Casas instaladas no Brasil. O hospital iniciou
seus trabalhos assistenciais inerentes a tradicdo das Misericordias - recolhimento de indigentes, auxilio aos en-
fermos e aos presos, enterramentos, trato dos alienados e dos tuberculosos, asilo aos 6rfaos - e, posteriormente,
tornou-se uma instituicao de utilidade publica, prestando atendimento hospitalar a toda populagido do Estado e
integrando-se na rede publica de satde.

Até o final do século XIX, o prédio do hospital foi recorrentemente reformado e ampliado para acomodar um nu-
mero maior de doentes e desvalidos devido ao aumento populacional ocorrido no periodo de exploracao da bor-
racha amazonica. Ao propor um projeto para a reconstrucio da Santa Casa de Misericérdia de Manaus, em 1900,
a empresa Antdnio Januzzi [rmaos & Companhia vislumbrou uma edificagdo monumental, com acomodagdes de
luxo para uma pequena parcela da populagio, apesar de sua vocagdo como uma casa de caridade para os pobres.

Visando substituir os pisos de tdbua corrida, o arquiteto italiano definiu a pavimentacdo do hospital com ladrilho
vitrificado da marca belga Boch Fréres (mesma marca de mosaicos do Teatro Amazonas) e da alema Willeroy,
sendo recomendado no projeto que os comodos mais nobres deveriam possuir ladrilhos com desenhos mais
elaborados e, para as demais acomodagdes, ladrilhos com desenhos mais simples com cores neutras. Para os ro-
dapés, foram especificadas pecas de ladrilho de ceramicas lisas e de cores andlogas aos desenhos do piso de cada
cdmodo, com excecdo dos ambientes nobres que teriam rodapés ornamentados (Diario Official, 1900, p. 17734).
Observa-se claramente, na proposta de Januzzi, que o esquema de utilizacdo dos ladrilhos, mais do que uma ques-
tdo higiénica, era uma forma de distinguir socialmente os ambientes do hospital.

10 projeto de Anténio Januzzi ndo foi executado por problemas da empresa com o Governo do Estado do Amazonas.
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E possivel afirmar que o carater monumental do projeto de Januzzi equalizaria o prédio da Santa Casa com os
principais edificios publicos de Manaus, portanto, estaria imbuido de uma necessidade de dotar o nosocémio
com acomodacgdes adequadas para a sua funcio e de atribuir ao prédio uma estética compativel com os ideais de
progresso implantados na capital do Amazonas.

A partir da andlise de imagens e relatérios administrativos do Estado, verifica-se que os pisos em ladrilhos hi-
draulicos podem ter sido aplicados na Santa Casa de Manaus entre 1915 e 1920, durante as provedorias de Ayres
de Almeida e Leopoldo de Moraes e Mattos. Cabe destacar que, nesse periodo, a utilizagdo do revestimento re-
metia a uma preocupacio com a salubridade dos ambientes, ja que, em 1906, um relatério da Comissdo de Sa-
neamento de Manaus recomendou a utilizacdo do ladrilho nas construgdes da cidade como um preceito higiénico
para bloquear a umidade e as “emanagdes telluricas” (Correio do Norte, 1906). No caso do hospital, a utilizacdo
de pisos de madeira se mostrava inadequada segundo os preceitos higienistas da época, uma vez que possibili-
tava o acumulo de sujeiras, insetos e matérias infecciosas, nao permitindo a sua higienizagdo correta e tornando
propicio o aparecimento de focos de fungos e o apodrecimento das pegas.

Apesar das recomendacdes do setor publico, de sanitarismo, a utilizagdo dos ladrilhos nos prédios da cidade, fos-
sem publicos ou privados, ainda estava condicionada a questdes econdmicas, ja que esse material possuia um alto
custo de aquisicdo devido a auséncia de fabricas de ladrilho hidraulico em Manaus, durante o periodo provincial
e da Belle Epoque. Com o intuito de embelezar a cidade com o que havia de melhor no ambito da construcio civil
e com uma 6tima situacio de prosperidade econdmica, tanto o governo quanto uma pequena parcela da popu-
lagdo com poder aquisitivo ndo economizavam recursos com materiais de acabamento e ornamentac¢do de seus
imoveis.

Figura 1 Prédio principal da Santa Casa de Misericordia de Manaus. Fotografa de Camyla Torres, 2019.
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As casas comerciais e exportadoras anunciavam seus produtos importados nos jornais da capital e, dentre as
mercadorias, observa-se a venda de “ladrilhos de mozaico” na casa comercial J. H. Andresen (Didrio de Manads,
1890, p. 4) e os “mozaicos hydraulicos para ladrilho”, fabricados pela empresa Amaral Guimaries & Comp., locali-
zada no Rio de Janeiro (Jornal do Commercio, 1912, p. 8). Através de pequenos fragmentos de noticias é possivel
observar, a partir 1920, o funcionamento das primeiras producdes locais como a Fabrica de Mozaico, localizada
na rua Saldanha Marinho (Jornal do Commercio, 1913, p. 7) e uma manufatura localizada na rua Quintino Bo-
caiuva (Correio do Norte, 1909), o que pode ter popularizado o uso do ladrilho hidraulico na cidade e tornado os
precos mais acessiveis.

A dltima grande obra no prédio principal do hospital (Figura 1) remonta a gestao do provedor e arquiteto Aloysio
de Aratjo que, em 1935, realizou a remodelagdo da antiga fachada para o seu aspecto atual e a reforma de espagos
internos como a maternidade, saldo principal e dependéncias das Irmas de Sant/Anna. Essas intervengoes foram
as ultimas a citarem a insercdo de pisos de ladrilhos como substitutos dos antigos pisos de madeira. Desde entao,
as demais obras no complexo da Santa Casa (Figura 2) referem-se a construcdao de novos anexos como o prédio
da maternidade e do pronto-socorro Sao José e reformas pontuais na capela.

Durante mais de 140 anos de funcionamento, a Santa Casa sofreu com constantes crises financeiras, quer pela
ma administracdo de seus gestores ou pela falta de repasse de recursos do poder publico. Em 2007, a mais grave
crise financeira da Santa Casa de Misericérdia encerrou os atendimentos de sadde e, mergulhada em dividas, suas
portas se fecharam, mantendo seu prédio inutilizado e de certa forma integro até o ano de 2017, quando se ini-
ciou um movimento de depredagio do seu edificio, restando em pé apenas as fachadas externas, algumas paredes
internas e pisos. Em 2020, o hospital foi levado a leildo e arrematado por uma instituicdo de ensino privado de
Manaus que se comprometeu em restaurar o edificio e a resgatar a sua funcdo como hospital universitario, ja que,
com a criacdo da Universidade de Manads, em 1908, as aulas praticas dos cursos de medicina, de odontologia e
de enfermagem ocorriam na Santa Casa.

Figura 2 Implantagéo da Santa Casa de Misericordia de Manaus até o ano inicio de 2020. Adaptada por Camyla Torres do projeto em formato digital, cedido pela
Secretaria de Cultura e Economia Criativa, 2019.
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ANALISE DOS PADROES DOS LADRILHOS HIDRAULICOS DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E DE SUA CAPELA

Partindo para a analise dos padroes de revestimentos do complexo hospitalar, é necessario esclarecer que as ins-
pecdes técnicas no local foram realizadas nos anos de 2013 e 2019. Entretanto, registros fotograficos do hospital
dos anos de 1990 também foram utilizados como evidéncias visuais desses revestimentos a partir da disponi-
bilizacdo desse material na pagina eletrénica da instituicdo? Devido a falta de seguranca no local, os prédios do
pronto-socorro e da maternidade ndo foram inspecionados nos anos citados e, com a demolicido destes, no inicio
de 2020, nao sera possivel contemplar tais dreas para investigacdes futuras. Quanto a ordem da inspecao, esta
analise priorizou apenas as areas que visivelmente ainda preservavam seu revestimento em ladrilho hidraulico,
sendo assim, iniciou-se com o prédio principal, no sentido do pavimento térreo ao superior, seguido do edificio
da capela.

No pavimento térreo do prédio principal, verifica-se que boa parte dos ladrilhos remanescentes surgem por de-
baixo de camadas de tinta ou estdo cobertos por sujeira. E possivel constatar que, nessa area, se encontra uma
diversidade maior de desenhos e cores (Figura 3), além de materiais com temporalidades distintas, reconhecidas
pelos padroes do estilo Art Nouveau e Moderno. Os ladrilhos também concorrem com outros revestimentos como
granilite, azulejo decorado e pedras de Lioz, podendo esse dltimo ser o piso mais antigo do hospital. Com excecdo
dos ladrilhos sextavados no setor de banheiros e de um tinico piso em pecas retangulares, ambos nas cores preto
e amarelo, predominam ladrilhos de forma quadrada e ricamente ornamentados e seu uso ocorre nos saloes,
escadas, salas de cirurgia, lavanderia, corredores e areas externas (Figura 4).

No pavimento superior observa-se um padriao ornamental bastante rico, o que coincide com as primitivas areas
de acomodacdes da primeira classe. Nos peristilos, as pecas do centro do tapete apresentam motivos florais nas
cores amarelo, vermelho e branco, alternando as pecas da faixa que ora apresentam um motivo geométrico do
tipo meandro, ora possuem losangos. Os rodapés repetem o meandro da faixa, na cor amarelo e vermelho ou
apresentam motivos florais, nas cores vermelho, cinza e branco (Figuras 5 e 6).

Figura 3 Mosaico de ladrilhos hidraulicos assentados na area de uma possivel fonte de agua, localizada no pavimento térreo
(Santa Casa de Misericordia de Manaus), 2020. Fotografa de Alcilania Lima.

2 Santa Casa de Misericérdia de Manaus [Em linha]. Manaus: Santa Casa de Misericdordia, 2019. Disponivel na Internet: https://www.santacasamanaus.com.

br/
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Figura 4 Padr6es de ladrilhos hidraulicos localizados no pavimento térreo (Santa Casa de Misericordia de Manaus), 2020. Fotografas de Alcilania Lima.

Alguns ambientes internos desse pavimento apresentam ladrilhos hidraulicos assentados de forma continua,
podendo algumas dessas areas corresponder as antigas varandas e saldes de refeicdes dos quartos de 12 classe.

Os desenhos das pecas apresentam padrdes geométricos, florais e motivos curvilineos caracteristicos do estilo
Art Nouveau (Figura 7).

Partindo para a andlise da Capela da Santa Casa, é possivel observar que o pequeno prédio é um dos anexos mais
antigos do hospital, construido no final do século XIX e reformado no inicio do século XX. Antes das depredagdes
ao complexo, o piso da nave era em tabuado de madeira, mas apds o roubo do material, revelaram-se os ladrilhos
que estavam abaixo da estrutura. Segundo o setor de engenharia da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Amazonas?, é possivel afirmar que a capela tinha sido construida no lugar onde outrora funcionou o

3 Entrevista realizada por Camyla Torres a engenheira Jane Fontenele, em 4 de setembro de 2019.
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Figuras 5 e 6 Ladrilhos dos peristilos do pavimento superior (Santa casa da Misericordia de Manaus), 2020. Fotografas de Alcilania Lima.

Figura 7 Padrdes de ladrilhos do pavimento superior do prédio principal (Santa casa da Misericordia de Manaus), 2020. Fotografas de Alcilania Lima.
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necrotério do Hospital da Caridade e o piso de ladrilho hidraulico que estava embaixo do tabuado em madeira
seria uma evidéncia desse uso primitivo do espaco.

Esta hipétese vai ao encontro do fato de a nave, um espaco importante de uma igreja ou capela, poder apresentar
um padrao ornamental maior em relacdo aos demais cémodos, contendo pinturas parietais, movelaria, tetos e
pisos elaborados. Observa-se que, relativamente aos desenhos dos revestimentos da sacristia, os ladrilhos da
nave da Capela da Santa Casa possuem um padrdo geométrico muito comum, em quatro cores - preto, vermelho,
branco e cinza. Outro fato que chama a atengao é a paginacdo da nave, na qual as pegas da cor cinza formam um
retdngulo préximo ao centro, contudo, assentadas no eixo perpendicular da parede lateral esquerda (Figura 8).

Na sacristia, uma pequena area localizada atras do altar-mor possui ladrilhos no padrdo de tapete, apresentando
ornamentacdo com padroes curvos e florais no centro e na faixa (Figura 9). Separado por duas linhas de ladrilho
branco, o restante do piso possui ladrilhos continuos com ornamenta¢do em motivos florais e rodapé em faixa
grega, observando-se que, em toda a composic¢do, prevalecem as cores verde, azul, branco e preto (Figura 10).

Com o reconhecimento das areas de ladrilhos hidraulicos remanescentes no prédio da Santa Casa e da capela e
realizando-se uma analise comparativa com os registros iconograficos do inicio do século XX, é possivel confir-
mar que os peristilos do pavimento superior, os corredores internos e externos, a capela e as interligagcdes entre
as alas hospitalares apresentavam piso de ladrilho hidraulico. Contudo, parte desses revestimentos foram subs-
tituidos por materiais contemporaneos ou recobertos por tintas, o que abre a possibilidade de resgate desses
elementos em uma possivel restauracao.

Figura 8 Paginacdo de piso da nave da capela da Santa Casa (Santa Casa da Misericordia de Manaus), 2019. Fotografa de Camyla Torres.
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CONCLUSAO

O perimetro urbano no qual a Santa Casa est4 inserida é considerado como um sitio de relevancia historica, ar-
queoldgica e arquitetonica nas esferas municipal e federal, jA que esta area corresponde ao nucleo pioneiro de
formacdo da cidade, concentrando, no mesmo espaco, vestigios de ocupacdes humanas de distintas temporalida-
des. Em 1990, a Lei Organica do Municipio de Manaus* determinou o tombamento da area denominada “centro
antigo” para fins de protec¢do, acautelamento e programacao especial, cabendo ao municipio proceder com me-
didas de trato e protecao desse perimetro. Ainda nessa esfera, o Decreto n® 7176 (2014) incluiu a Santa Casa de
Manaus no rol das unidades de interesse de preservacdo do municipio que formam um conjunto de iméveis de
valor significativo para a memoria da cidade.

No ambito federal, o Instituto do Patrimonio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN) publicou a notificacdo de
tombamento do Centro Histérico de Manaus no Didrio Oficial da Unido n2 222, de 22 de novembro de 2010. Neste
ato, foram definidas poligonais que preservam o tracado urbano e grande parte dos prédios publicos e privados
que resguardam a arquitetura eclética e o desenho urbano racionalista do final do século XIX e inicio do século XX.

Com as ampliacdes dos conceitos e categorias no campo patrimonial, observou-se a necessidade de reconheci-
mento e meios de salvaguarda de bens que ndo se enquadravam na condicdo de arquitetura. Desde 1980, o IPHAN
vem desenvolvendo ag¢des para com os bens integrados, cuja defini¢do refere-se aos objetos e obras de arte ou
de oficios tradicionais que “podem ser retirados e transportados com facilidade por nio estar fixados ou fazer
parte indivisivel do imével tombado™. O entendimento do drgdo de preservagio é que as agdes de conservagio e
restauracdo do patrimdnio cultural integrado estdo intrinsecamente ligadas aos esquemas de valoracdo do bem
arquitetdnico a que estio atrelados e seu reconhecimento pode se dar tanto pelo seu carater como documento
histérico, artistico e cultural quanto pelas relagdes simbdlicas e afetivas com esses elementos.

Figura 9 Ladrilhos em tapete em uma pequena
area na sacristia da capela (Santa Casa de
Misericordia de Manaus), 2019. Fotografa de
Camyla Torres.

* Revisada em 2013 e aprovada em 2015.
* Ver <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1299>.
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Figura 10 Paginacéo de piso continua na sacristia da capela (Santa Casa de Misericérdia de Manaus), 2019. Fotografas de Camyla Torres.

No caso dos ladrilhos hidraulicos sua carga cultural ultrapassa o reconhecimento de seus padrdes formais e es-
téticos, inserindo-os no ambito dos oficios e saberes que estdo relacionados a sua producdo ainda que a mesma
incorpore novas tecnologias. Importante salientar que, em vistoria realizada em 15/08/2013°¢, o IPHAN do Ama-
zonas destacou a diversidade de ladrilhos hidraulicos presentes no hospital e o bom estado de conservag¢do que
0S mesmos apresentavam.

A arquitetura hospitalar demonstra-se como um espaco complexo, no qual convivem diferentes emogdes que
fazem parte da experiéncia humana - vida, morte, doenga, cura, dor, alivio, trabalho - que sdo capazes de gerar
sentimentos e sensac¢des que conferem significados aos lugares e aos seus componentes. Os ladrilhos hidrauli-
cos assentados ao longo dos caminhos de passagens, nas salas de espera, nas areas de atendimento e nos locais
de permanéncia prolongada da Santa Casa sdo portadores de uma notoriedade visual que desperta relagdes de
identidade e significacdo com os lugares pelo sentido do olhar. As imagens construidas pelos ladrilhos hidrauli-
cos sdo capazes de evocar outras imagens e podem induzir processos de reminiscéncias importantes no caso da
Santa Casa de Misericérdia que ja perdeu boa parte de seus elementos construtivos, documentos, livros, méveis,
equipamentos médicos e obras de arte:

Mesmo quando os locais ndo tém em si uma memoria imanente, ainda assim fazem parte da construcdo de espagos
culturais da recordagdo muito significativos. E ndo apenas porque solidificam e validam a recordac¢do, na medida em
que a ancoram no chio, mas também por corporificarem uma continuidade da duragio que supera a recordacio relati-
vamente breve de individuos, épocas e também culturas, que esta concretizada em artefatos (Assmann, 2011, p. 318).

Por isso, é de mister importancia o entendimento de que a preservacdo dos ladrilhos, por si s6, ndo confere um
sentido completo para um bem cultural sem que haja a salvaguarda da edificagdo da Santa Casa, ja que, na relacdo
entre os ladrilhos e a arquitetura “o monumento é o lugar no espaco, o suporte material para a fixacdo das ima-
gens do discurso - imagens construidas na memoria” (Oliveira, 2013, p. 99).

¢ Conforme registro fotogrdfico cedido pelo IPHAN do Amazonas.
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O estudo aqui proposto aborda uma das varias facetas do ladrilho hidraulico que, integrado na arquitetura da
Santa Casa de Misericérdia de Manaus, promove uma relacdo entre a arte e a técnica, a funcionalidade e a or-
namentacdo, o antigo e o moderno. Os ladrilhos da Santa Casa ndo fazem parte da paisagem da cidade, pois se
escondem por detras das grossas paredes de pedra do hospital, mas, como um bem integrado na sua arquitetura,
acumulam uma multiplicidade de experiéncias e niveis de percepcdo dentro do espago que se soma as demais
experiéncias como patrimdnio histdrico do centro de Manaus.

Devido as condi¢des de arruinamento de algumas estruturas, acimulo de sujeira, presenca de entulhos, inter-
vencoes inadequadas e demolicGes recentes, é possivel que esta analise ndo abarque a totalidade de ladrilhos
existentes na Santa Casa de Misericérdia. Um melhor entendimento da significancia cultural” desses bens implica
uma avaliagdo mais profunda desses objetos e de a¢des incisivas de prote¢do e manutencdo desses elementos,
que devem partir conjuntamente dos 6rgaos que reconheceram o valor cultural da arquitetura a qual estdo vin-
culadas, precedidas pela observagdo criteriosa de quem atribui valores a esses ladrilhos, quais sao eles e por que
o fazem a partir das escalas de percep¢ao desses individuos.

Ainda que os instrumentos legais de preservacio, que incidem sobre o patrimoénio de Manaus, contenham dire-
trizes permissivas quanto as modificacdes dos ambientes internos das edificagdes tombadas, a preservacao dos
ladrilhos hidraulicos remanescentes reforca as referéncias histéricas e simbélicas da arquitetura da Santa Casa
a partir da compreensio de suas qualidades formais e estéticas, da sua identificagdo com os grupos sociais que
frequentaram os espacos do hospital e das possiveis consequéncias de sua perda nos quesitos de ornamentagao
e ambiéncia da edificacao.

Muito mais do que uma superficie, os ladrilhos da Santa Casa de Misericordia de Manaus contam sua histdria,
as relagoes de poder dos espacos da elite e da pobreza dentro de uma mesma arquitetura, das mentalidades da
época e, acima de tudo, impedem o rompimento dos sentimentos de familiaridade e identificacio da comunidade
com o espaco que, por mais de um século, assistiu a populacdo sob os auspicios da caridade.

7 Para a Carta de Burra (1980), significado cultural sdo os valores estético, historico, cientifico, social ou espiritual que estdo incorporados em lugares, paisa-
gens, edificios e obras de arte, sendo sindnimo de valor cultural. No significado cultural também estdo compreendidos os interiores dos edificios e elementos
significantes vinculados a esses espagos, a forma de utilizacdo desses e suas associagoes.
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cadernos do arquivo municipal

A importancia das “cores finas”: notas sobre pintores
e os seus materiais de trabalho na pintura mural do
Alentejo (séculos XVI-XIX)

The importance of “fine colours”: notes on painters

and their work materials in Alentejo’s mural painting
(16™ - 19* centuries)

RESUMO

No Alentejo existe um conjunto de técnicas tradicionais
decorativas (esgrafito, stucco, pintura mural) que utili-
zaram a cal e os pigmentos locais como base, formando
um patrimdnio artistico bastante expressivo. De entre
todas, a pintura mural foi a que mais marcou a imagem
desta regido, exigindo hoje, cada vez mais, um olhar in-
terdisciplinar. Neste contexto, a documentacao histori-
ca torna-se uma ferramenta essencial. Através da sua
consulta, levantamento e sistematizacio é possivel reu-
nir novos dados sobre os protagonistas das campanhas
murais, bem como os materiais que utilizavam. Estas
informacdes serdo auxiliares importantes no momento
de se tracarem intervengdes de conservagao e restauro
ajustadas a cada caso.

No presente artigo apresentaremos exemplos de cam-
panhas de pintura mural documentadas, onde foram
identificadas referéncias a materiais e a pintores, alguns
dos quais desconhecidos. Pretendemos, assim, contri-
buir para a caracterizacdo do contexto laboral dos pin-
tores entre o final do século XVI e o inicio do século XIX.

PALAVRAS-CHAVE

Pintura mural / Fontes documentais / Pintores / Mate-
riais / Fresco

Patricia Alexandra Rodrigues Monteiro

ABSTRACT

In Alentejo there is a set of traditional decorative tech-
niques (esgrafito, stucco, mural painting) that used
lime and local pigments as a base, forming a very ex-
pressive artistic heritage. Amongst all, mural painting
was the one that most marked the image of this region,
requiring an interdisciplinary look. In this context, the
research, survey and systematization of historical doc-
umentation becomes an essential tool. Through it is
possible to gather new data about the protagonists in-
volved in the mural campaigns, as well as the materials
they used. This information will be an important tool
when designing conservation and restoration interven-
tions, tailored to each case.

In this article we will present examples of documented
mural painting campaigns, where references to mate-
rials and painters have been identified, some of them
unknown. Thus, we intend to contribute to the charac-
terization of the work context of painters between late
16th century and the beginning of the 19th century.

KEYWORDS

Mural painting / Documentary sources / Painters / Ma-
terials / Fresco



INTRODUCAO

A pintura mural desempenhou um papel muito relevante, a nivel nacional, ao assumir diversas morfologias e fun-
¢oes (pedagdgicas, politicas, cenograficas, estéticas, miméticas) que tém merecido a atengio dos investigadores®.

Nao obstante as diferentes abordagens possiveis para o estudo da pintura mural, quando nos focamos no levan-
tamento documental e arquivistico relacionado com esta pratica, somos confrontados com alguns desafios. Trata-
-se de uma tematica onde os dados apurados representam uma percentagem minoritaria, no conjunto global de
documentos relacionados com campanhas artisticas, subsistindo diividas na relagdo entre a terminologia utiliza-
da e a natureza da obra descrita.

Este aspeto é muito visivel nas escrituras pertencentes aos Cartdrios Notariais dos distritos de Portalegre e de
Evora, entre os séculos XVI e XVIII. Em diversos casos, a pintura mural surge no mesmo contexto de outros traba-
lhos (pinturas sobre tela e madeira, douramentos sobre talha, etc.), sendo o conceito de “pintura a fresco” utiliza-
do de forma, por vezes, questionavel.

O texto que agora se apresenta resulta da sistematizacao dos dados recolhidos no decurso da nossa tese de
doutoramento, em arquivos internacionais, nacionais, regionais, municipais e paroquiais. O nicleo documen-
tal de maior relevancia para a presente analise foi o dos Cartdrios Notariais (Arquivo Distrital de Portalegre)
consultados de forma exaustiva, na totalidade dos quinze concelhos que integram o atual distrito de Portalegre.
O universo global dos 804 livros de escrituras permitiu-nos formar uma visdo abrangente do contexto artistico
nesta regiao, entre os séculos XVI a XVIII. Esta metodologia conduziu a descoberta de referéncias inéditas para
nucleos de pintura mural (existentes e desaparecidos), a identificacdo de artistas locais, das suas parcerias (cir-
cunstanciais, em muitos casos) e do alcance da sua mobilidade. Conseguimos apurar 326 nomes de artistas, ati-
vos no norte e centro do Alentejo, de entre os quais 35 eram pintores que acumulavam as fun¢des de douradores.

Através da reflexdo sobre os dados agora apresentados esperamos contribuir para um maior entendimento da
pintura mural produzida no Alentejo, na Epoca Moderna.

! Para a construgdo da historiografia da pintura mural em Portugal, do periodo tardo-medieval ao século XIX, recordamos os importantes estudos cientificos
desenvolvidos, desde a primeira metade do século XX, pelos seguintes autores: CORREIA, Vergilio - A pintura a fresco em Portugal nos séculos XV e XVI. Lisboa:
Imp. Libdnio da Silva, 1921; FERNANDES, M. Teresa Cabrita - Pintura mural em Portugal nos finais da Idade Média, principios do Renascimento. Lisboa:
[s.n.], 1982. Dissertacdo de mestrado, FCSH da Universidade Nova de Lisboa; BOTTO, Margarida D. - Elementos para o estudo da pintura mural em Evora
durante o periodo moderno: evolugdo, técnicas e problemas de conservagdo. Evora: [s.n.], 1998. Dissertacdo de mestrado, Universidade de Evora; GONCALVES,
Catarina V. - A pintura mural no concelho de Alvito, séculos XVI a XVIII. Alvito: Cdmara Municipal, 1999 e A pintura mural em Portugal: os casos da Igreja

de Santiago de Belmonte e da Capela do Espirito Santo de Magainhas. Lisboa: [s.n.] 2001. Dissertacdo de mestrado, Faculdade de Letras da Universidade

de Lisboa; AFONSO, Luis; SERRAO, Vitor - Os frescos da igreja de Santo Aleixo (1531), uma obra-prima do Renascimento portugués. Almansor: Revista de
Cultura. 22 Série N° 4 (2005), p. 149-166; AFONSO, Luis - A pintura mural entre o gético internacional e o fim do Renascimento: formas, significados, fungées.
Lisboa: [s.n.], 2006. Tese de doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Lisbhoa; BESSA, Paula - Pintura mural do fim da Idade Média e do inicio
da Idade Moderna no norte de Portugal. Braga: [s.n.], 2007. Tese de doutoramento, Instituto de Ciéncias Sociais da Universidade do Minho; CAETANO,
Joaquim O.; CARVALHO, José A. - "He nobreza as cidades haverem em ellas boas casas": a propésito de dois paldcios eborenses. Monumentos. Lisboa: DGEMN.
N©26 (2007), p. 58-69; SERRAO, Vitor - O fresco maneirista do Pago de Vila Vigosa: parnaso dos Duques de Braganca (1540-1640). Vila Vicosa: Fund.

Casa de Braganga, 2008; MONTEIRO, Patricia - A pintura mural na regido do mdrmore: Estremoz, Borba, Vila Vicosa e Alandroal (1640-1750). Lisboa:

[s.n.], 2008. Dissertagdo de mestrado, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; OLIVEIRA, Celina Simas - As pinturas murais da sacristia nova da
Igreja do Colégio do Espirito Santo: um patriménio a preservar. Lisboa: [s.n.], 2009. Dissertacdo de mestrado, Universidade de Evora; CASAL, Milene Gil - A
conservagdo e restauro da pintura mural nas fachadas alentejanas: estudo cientifico dos materiais e tecnologias antigas da cor. Lisboa: [s.n.], 2009. Tese

de doutoramento, Universidade Nova de Lisboa; CAETANO, Joaquim Indcio - Motivos decorativos de estampilha na pintura a fresco dos séculos XV e XVI no
norte de Portugal: relagcées entre pintura mural e de cavalete. Lisboa: [s.n.], 2010. Tese de doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;
SERRAO, Vitor - As pinturas murais da Capela de Séo Jodo Baptista em Monsaraz (1622): estudo do Programa Artistico e Iconoldgico e fixagdo de autoria.
Reguengos de Monsaraz: Cdmara Municipal, 2010; BRAGA, Sofia - Pintura mural neocldssica em Lisboa: Cyrillo Volkmar Machado no Paldcio do Duque de
Lafoes e Pombeiro-Belas. Lisboa: Scribe, 2012; MONTEIRO, Patricia - A pintura mural no norte Alentejo (séculos XVI a XVIII): niicleos temdticos da Serra de S.
Mamede. Lisboa: [s.n.], 2013. Tese de doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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0S MATERIAIS DOS PINTORES NAS FONTES DOCUMENTAIS

Entre 1537 e 1540, o pintor Francisco de Holanda foi enviado por D. Jodo III a Itélia, onde tera contactado com
Miguel Angelo e com o circulo de humanistas e literatos que com ele privavam. No regresso desta viagem, que
marcaria de forma incontornavel o seu percurso profissional, Holanda redigiu o Da Pintura Antiga, obra para-
digmatica no ambito da produgao bibliografica portuguesa. Muito embora a sua aparente falta de interesse por
descrever técnicas ou receitas de pintura, cabe a Holanda a primeira referéncia especifica a pintura a fresco: “é a
mais nobre forma de pintura e a mais antiga [...] dura muito tempo e é imortal” (Serrdo e Monteiro, 2019, p. 166).
Longe de ser imortal, a pintura a fresco possuia caracteristicas que garantiam a sua durabilidade, o que conferia
aos pintores que a soubessem executar um lugar a parte entre as restantes categorias profissionais. Apesar disso,
Holanda foca-se, sobretudo, na teoria que devia consubstanciar todas as areas da atividade do pintor, destacando

a importancia do decorum a observar na Arte, em geral, e na pintura, em particular.

A semelhanca de Holanda, também Filipe Nunes, na Arte da Pintura, Symmetria e Perspectiva (1615), dispensa
grande parte do texto a apresenta¢do de argumentos que provam a nobreza da pintura e a sua diferenciacao das
restantes artes, numa altura em que os pintores portugueses lutavam para alcan¢ar um patamar de distin¢do
relativamente aos oficiais mecéanicos (Serrdo, 1983).

No que diz respeito a caracterizagdo da técnica da pintura mural e, mais concretamente, do fresco, Nunes é pio-
neiro, descrevendo o processo em si e 0s materiais mais indicados para a sua pratica: “A pintura a fresco ndo se
diferencia dos outros modos mais que em nao se usarem nela todas as cores, e mais no modo de as assentar”.
Néo evita, contudo, a integracdo do esgrafito na categoria do fresco, afirmando que “também se costumao fazer
a fresco de rascunho em paredes, figuras e lagarias, e tudo o que querem, como se vé em muitas quintas” (Serrdo
e Monteiro, 2019, p. 484-485). A mesma tentacdo de incluir na grande categoria da pintura outras técnicas que
comungam da mesma linguagem estética e material fora sentida por Holanda, que classifica o stucco como uma
“pintura de baixo relevo, feita de p6 de marmore e cal muito apurada e terra puzeolana” (Serrao e Monteiro, 2019,
p.167).

Embora raras, por vezes, nos tratados surgem indicacdes sugestivas no que diz respeito a praticas de pintores
especificos, nacionais e estrangeiros. O manuscrito intitulado Breve Tratado de Iluminagdo, uma compilagio de
receitas aplicadas a iluminura, apresenta um curioso conjunto de referéncias relativas, entre outros, a El Greco
(uma receita de verniz utilizada pelo pintor), a Vasco Fernandes, a Luis de Morales (ambos seguindo o mesmo
processo de desenho das figuras, antes de aplicar a pintura) e a Simao Rodrigues (num modo de executar uma
imprimidura em seda) (Serrao e Monteiro, 2019, p. 562-566). Permanece um mistério a forma como o autor
(an6nimo) teve conhecimento das praticas seguidas por estes pintores, ou, sequer, se as mesmas correspondem,
de facto, a realidade. A historiografia da pintura mural portuguesa ndo conseguiu ainda determinar qual o real
alcance dos tratados de arte junto dos artistas, sobretudo a nivel regional.

Do ponto de vista do encomendante (em particular, da Igreja Catélica) é inquestionavel que todos os aspetos
relacionados com a pratica da producdo artistica mereciam especial atencdo, principalmente quando estavam
em causa fungdes de natureza catequética, atribuidas a imagem. O cuidado com a representacdo pictdrica de
imagens, sem margem para ambiguidades interpretativas por parte dos fiéis, encontra-se expresso nos textos das
Constituicoes Sinodais, assim como a definicdo dos requisitos daqueles que estariam (ou nao) habilitados para o
fazer. A titulo de exemplo recordamos um excerto das Constituicdes Sinodais do Porto, de 1585:

Porque em muitas Igreias de nosso bispado achamos muitas imagens, e pinturas de sanctos tam mal pintadas, que
nam tam somente, nam provocam a devagam a quem as vee, mas antes dam materia de rir, e outras que nam estam
pintadas conforme a verdade da scriptura, e historia que representam: querendo nisso prover, estabelecemos e man-
damos, que daqui em diante, em nenhua Igreja, ou lugar pio deste nosso bispado se entremeta nenhum pintor a pintar
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retabolo, ou qualquer outra pintura, sem primeiro haver nossa licenga, a qual lhe nam sera dada, sem preceder verda-
deira enformagam de como he bom oficial, e que pinta as historias na verdade?.

A preocupagdo com a representacao da “verdade”, através das maos de oficiais devidamente capazes, foi uma
constante nestes textos de natureza normativa, tamanha a relevancia assumida pela reprodug¢ao imagética dos
textos biblicos.

Entre os finais do século XVI e o primeiro quartel do século XVII, o ambiente artistico no Alentejo foi marcado por
um intenso dinamismo, em parte decorrente de grandes campanhas de decora¢do nas catedrais de Evora, Por-
talegre e Elvas. As fontes documentais para a centuria de Quinhentos oferecem algumas referéncias a materiais
utilizados em pintura e que, desde entdo, foram explorados e comercializados no reino. De entre os documentos
que sdo conhecidos, um dos mais antigos é um decreto de D. Manuel I, de 1521, no qual o rei confere ao pintor
Francisco das Aves, natural de Beja, o cargo de “afinador do azul das minas junto d’aljustrel”®. Séculos mais tarde,
uma relacdo das minas ativas no reino, entre 1736 e 1737, daria um panorama atualizado sobre os principais
locais de exploracao de produtos utilizados em diversas atividades econdmicas, entre elas, a pintura. As minas
identificadas nesta relacdo situavam-se em torno da regido centro: de chumbo, prata e ouro (na comarca de To-
mar, junto ao rio Zézere), de ocre (em Foz de Alge, distrito de Leiria), de “roxo terra” (em Ponte de Mucela, distrito
de Coimbra), de gesso (em Sesimbra e Leiria) e, ainda, uma mina de cobre a partir do qual se produzia “tinta fina
vermelha, que foy examinada e muy aprovada”.

A questdo da qualidade do material, ou da sua “fineza”, ocupava um lugar central nas exigéncias dos encomen-
dantes. Nos Livros de Receita e Despesa da Misericordia de Borba do Ano de 1694 para 1695 encontramos o registo
daquilo que a Santa Casa tinha gasto com tintas adquiridas em Lisboa, na loja de Dionisio de Vermer, fornecedor
do pintor Manuel da Silva (Simoes, 2006, p. 82)°. No rol de materiais adquiridos pela Misericérdia encontram-se

0 “6leo de linhasa”, “alvaiade”, “lapis preto”, “verdete” e o “vernis”, tudo somando 7500 réis, quantia que o forne-
cedor recebeu, confessando que “tudo [é] muito caro oje nesta corte”.

A documentagio notarial dos séculos XVII e XVIII, na regido de Portalegre, permite identificar uma transformacao
no panorama da encomenda artistica. O primeiro facto a reter é o relevo agora dado ao pintor dourador, categoria
profissional que ganhou importancia a medida que se multiplicavam as encomendas por parte de irmandades ou
confrarias. Os pintores douradores eram artistas que se tinham especializado em trabalhos de pintura a témpera,
douramentos de talha, estofamentos ou encarnag¢des de imagens, para além de, em simultaneo, se dedicarem a
pinturas sobre distintos suportes. No inicio do século XVII esta categoria contava com um nimero consideravel
de profissionais, integrados na Irmandade de S. Lucas, havendo registo, logo em 1614, de iniciativas no sentido
da defesa das suas condig¢des de trabalho, enquanto “classe profissional” (Flor e Flor, 2016, p. 33). Considerando a
variedade de obras que lhe passaram a estar atribuidas, o pintor dourador ultrapassaria o pintor de fresco na sua
prestigiada posicdo na hierarquia dos pintores. A expressdo “pintar ao fresco” ndo desaparece da documentacio,
embora o seu rigor seja questionavel. E possivel que nos contratos de obras mais abrangentes onde, para além de
pinturas, estivesse contemplado o douramento de um retdbulo ou de uma imagem, o termo “fresco” pudesse, na
realidade, ser utilizado como sin6nimo de “pintura mural”, uma vez que os materiais descritos apontam para uma
realidade que nao é coerente com a pratica do fresco.

2 Biblioteca da Ajuda, Manuscritos, Constituicées Synodaes do Bispado do Porto pelo bispo D. Marcos de Lisboa, 44_XIII_4, 1585, f. 129v.-130.
3 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 39, 30 de abril de 1521, f. 57-57v.

4 Biblioteca Publica de Evora (BPE), Cimélios, Rellagdo das Minas que se tem descobertto neste Reyno de Portugal, Céd. CIX, 1-16, Doc. N2 68, 1736-1737, f.
189-190.

* De acordo com dados recolhidos pela autora no Arquivo da Santa Casa da Misericérdia de Borba.
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Para os encomendantes, a utilizacdo do mesmo “oficial” para o douramento de um altar, de um teto, ou de ambos,
representava uma solu¢do mais econémica, assim se justificando o elevado nimero de encomendas que alguns
artistas receberam (Monteiro, 2013, p. 129).

A atengao dada a qualidade dos materiais permanece na documentacao até ao inicio do século XIX. A propésito
das campanhas decorativas, realizadas entre 1806 e 1807 no Paco Ducal de Vila Vigosa, é especificado que se
aguardava a chegada de “vinte arrates de Jaldelino para os Estucadores” exigindo-se que fosse “do milhor” e que
deveria ser adquirido onde ele assim existisse®. A designacio “jaldelino”, presente na tratadistica portuguesa ape-
nas a partir de meados do século XVIII, é uma derivagdo do “jalde”, um pigmento de cor amarela utilizado como
composto para tintas liquidas (Cruz, 2007, p. 146).

Na correspondéncia do arquiteto Manuel Caetano da Silva Gaido, responsavel pelo decurso das obras no Paco
Ducal, ao seu mestre, o arquiteto José da Costa e Silva (Santos, 2018, p. 10), é percetivel a preocupac¢io com a
qualidade da mao-de-obra:

Vejo o que me diz na sua carta de 20 do corrente a respeito dos estucadores e estimaria muito que Vossa Mercé viesse
com elles para lhe determinar como avia ser feita a escaiola e as cores que deve ter, assim nas paredes da Igreja como
na abobada, e as pinturas que devem levar, porem no cazo que ndo possa vir juntamente com elles, Vossa Mercé lhes
determine como andem fazer o estuque e as pinturas na abobada velha e que venhao elles bem insaiados do que de-
vem fazer’.

O termo “escaiola” é bastante raro na documentacao disponivel, o que levanta a diivida da sua correta utiliza¢do
neste contexto. Apesar do que este pequeno excerto sugere, a escaiola ndo é uma técnica de pintura. O seu nome
advém de um tipo especifico de gesso (o “scagliola”) que é esmagado até se transformar num pé fino, depois
misturado com agua, cola animal e pigmentos. Através deste processo formam-se diferentes massas com co-
res que sdo misturadas e aplicadas como revestimento de colunas ou algados. Os acabamentos finais incluiam
polimentos com pedra-pomes ou revestimentos com cera para que a escaiola ganhasse lustro (Verlag, 2015,
p. 17). Observando o que existe hoje no Pago Ducal, julgamos ser provavel que o termo se aplique as pinturas de
marmoreados, uma vez que, na mesma documentac¢ao, abundam as alusdes a pinturas sobre estuques:

A caza grande chamada das Tribunas esta pronta para se estucar, estou esperando que acabe o pintor de engecar o
teto e logo o mando estucar de branco, e a0 mesmo tempo tenho mandado bornir a cantaria dos portaes desta Caza;
e de todas as outras athé ao quarto do Princepe, pois estavao pintadas de branco e muito sujas (...); o corredor que da
entrada a Tribuna do Princepe esta semana fica estucado®.

O cruzamento destes dados com a realizacdo de métodos de exame e de analise as decoragdes ainda existentes
na capela do Paco Ducal pode ajudar a esclarecer a natureza da intervencao atras descrita. O mesmo se aplica aos
nucleos de pintura mural, remanescentes no territdrio alentejano e que tém documentacdo associada. A titulo
de exemplo recordamos uma receita de pintura mural aplicada nos espacgos interiores e exteriores, retirada do
tratado de José Lopes Baptista de Almeida (1749):

Em primeyro lugar se ha de ver se as paredes tem algumas faltas, ou buraquinhos, e tendo-as se lhe tapario de gesso
amassado com colla; depois, ndo estando bem liza, se fara alizar quanto seja possivel, e entdo se lhe dara huma mao de
colla de retalho bem quente: feyto isto se lhe dara huma imprimacéo a 6leo, sobre a qual, depois de secca, se podera

¢ Biblioteca Digital Brasil, Colec¢cdo Arquitecto Costa e Silva, I-3, 26, 016, 14 de setembro de 1807. [Consult. 12/10/2020]. Disponivel na Internet: http://
objdigital.bn.br/objdigital2 /acervo_digital/div_manuscritos/mss1456952 /mss1456952.pdf

7 Biblioteca Digital Brasil, Colec¢do Arquitecto Costa e Silva, 1-3, 25, 080, 21 de novembro de 1806. [Consult. 12/10/2020]. Disponivel na Internet: http://
objdigital.bn.br/objdigital2 /acervo_digital/div_manuscritos/mss1456926 /mss1456926.pdf

8 Biblioteca Digital Brasil, Colec¢do Arquitecto Costa e Silva, I-3, 25, 083, 2 de janeiro de 1807. [Consult. 12/10/2020]. Disponivel na Internet: http://
objdigital.bn.br/objdigital2 /acervo_digital/div_manuscritos/mss1456929 /mss1456929.pdf
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pintar: porém se as pinturas houverem de estar as incleméncias do tempo, ndo sera conveniente darlhe a primeyra de
colla, mas sim oleo de linhaca fervido com alhos, e hum pouco de azarcdo (Almada, 1749, p. 184).

Desconhecemos até que ponto estas receitas terdo sido levadas a pratica pelos artistas da época, numa altura em
que a utilizacdo do dleo estava ja bem presente na pintura mural. Disso nos da conta o seguinte trecho do contra-
to da pintura da tribuna da Igreja da Ordem Terceira da Peniténcia, em Monforte, celebrado entre os irmaos da

mesma e o pintor portalegrense José da Silva.

Todo o ouro que for nesesario pera a dita obra seja por conta da veneravel ordem, e sentallo por conta delle dito
José da Sylva ficando todo o entalhado do mesmo retabollo dourado e os maes filetes que a obra pedir e ao depois
envernizado com vernis d’espirito com duas demaos todo o lizo do mesmo retabollo, ficando este fingido de Pedra
com a cor de Madre perola ou com aquella que milhor se acomodar com o explandor dourado [...] e o vam da tribuna
toda pintada de Arquitatura ao primor com sua targe no meyo feita a dita pintura desd’a primeira mao athe a ultima
prefeicdo a 6lio®.

Figura 1 Pintura do retabulo da capela-mor e tribuna da Igreja Matriz
de Sousel, Francisco Pinto Pereira, 1736. Fotografa da autora.

? Arquivo Distrital de Portalegre (ADP), Cartdrios Notariais de Monforte, CNMFT02/001/Cx. 9, Liv. 13,29/10/ 1748, f. 96v.-98.
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Algumas obras justificavam uma diferenciacdo entre as esferas de acdo que competiam a cada um dos interve-
nientes. Em 1736, Francisco Pinto Pereira (ativo entre 1720 e 1752), um pintor natural de Estremoz, assinou
contrato com o reitor da Confraria do Senhor, sita na Matriz de Sousel, para a pintura e douramento do retabulo-
-mor e tribuna da mesma igreja, “pintada de brutesco com alguns matizes de ouro”, que chegou até aos nossos
dias (Figura 1). A escritura notarial especifica, no entanto, que o “oficial de pintor” Francisco Pinto Pereira “se
obrigava a trazer dourador que o fizesse por elle e ndo fazer mas sim somente tudo o que tocase a pintura”, o que
sugere que este artista era contratado para exercer apenas o que era a sua especialidade’.

METODOS LABORAIS: A OFICINA DE JOSE DE ESCOVAR

Um dos mais proliferos executantes da técnica do fresco no Alentejo foi o pintor José de Escovar (ativo entre
1585 e 1622), cuja atividade pode ser rastreada através de documentacdo que acompanhou a transicdo do sécu-
lo XVI para o primeiro quartel do século XVII. Escovar tinha a sua oficina na rua do Raimundo, em Evora, centro
nevralgico a partir de onde se deslocou, construindo um impressionante corpus de programas murais, muitos
deles estando-lhe atribuidos apenas por comparagio estilistica''. Esse grande volume de obras, sendo bastante
heterogéneo, tanto em termos estilisticos, como materiais, sugere a colaboracido de outros artistas trabalhando
com o mestre. Sabe-se, por exemplo, que os dois filhos do pintor, Luis e José de Escovar, colaboraram com o pai e
que, mais tarde, pelo menos um deles lhe tera sucedido nos compromissos assumidos.

Em 1585, Escovar, recebendo na sua oficina um aprendiz, de seu nome Pedro Alvares, comprometeu-se ensinar-lhe
tudo o que fosse respeitante ao seu oficio durante um periodo de cinco anos. Terminado esse tempo, em 1590, Es-
covar aceitou um novo aprendiz, Manuel Luis, filho de um teceldo da vila de Estremoz (Serrao, 1992, p. 660-661).
As disposi¢des presentes no contrato de ensino sugerem que o mestre receberia apenas um aprendiz de cada
vez e que a oficina corresponderia, na realidade, ao espaco da residéncia do préprio pintor onde, para além dele,
também se encontrava o seu nucleo familiar. Muito embora os aprendizes entrassem ainda bastante jovens nas
oficinas, no caso de Escovar, a situacao foi distinta, uma vez que entre os aprendizes que recebeu, um tinha cer-
cade 18 e o outro 21 anos (Serrdo, 1992, p. 660-661). O historiador Fernando Marias, que se debrucou sobre a
questdo dos métodos de trabalho dos artistas espanhdis, refere que, durante o século XVI, a média de idade para
um aprendiz ingressar numa oficina seria os 14 anos, ali permanecendo por um periodo de tempo nunca inferior
a trés anos, ainda que esses pardmetros ndo fossem estanques (Marias, 1989, p. 453).

Até ao final do século XVI, Escovar assumiu diferentes empreitadas, demonstrando a sua capacidade em agradar
as clientelas locais. A comprova-lo foi a sua contratacgdo, logo em 1600, por D. Anténio de Noronha (1591-1610),
segundo bispo de Elvas, nomeado por Filipe II (I) de Portugal. Antes de assumir esse cargo, D. Anténio fora inqui-
sidor em Cérdova e Toledo, uma vez que mantinha grande proximidade com Espanha, em grande parte gracas a
sua formacdo na Universidade de Salamanca. Em Elvas foi o grande responsavel pelas obras da Sé, entre o final do
século XVI e 1610, ano em que faleceu naquela cidade. (Pimenta, 2014, p. 40-42).

O contrato com Escovar destinava-se a pintura a fresco de “todos os painéis do alto da capela-mor desta samta Sé
e frizos de emtre os ditos painéis”, ficando o bispo com a tarefa de definir o programa iconografico'2. Os referidos
painéis seriam emoldurados por frisos de “pimtura de brutesquo”, num programa que se adivinha grandioso,

10 ADP, Contratos Notariais de Sousel, CNSSL03/001, Cx. 7, Liv. 10, 5/11/1736, f. 28v.-30.

' Vdrios conjuntos pictdricos atribuidos a José de Escovar foram sujeitos a estudos laboratoriais no dmbito do projeto PRIM’ART - Redescoberta da Arte
Mural em Portugal: Estudo Histérico e Cientifico do Arcebispado de Evora (1516-1615) (PTDC/CPC-EAT/4769/2012), da responsabilidade da Doutora Milene
Gil, do Laboratério HERCULES (Universidade de Evora).

2 ADP, Cartérios Notariais de Elvas, CNELV04/001/Cx. 14, Liv. 10, 7/3/1600, f. 68-70v.
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Figura 2 Pintura do painel e do intradorso do arco da Capela da
Confraria das Almas, Igreja Matriz de Vila Nova da Baronia, 1603.
Fotografa da autora.

preenchendo a superficie arquiteténica na sua totalidade, “de modo que fique pouquo campo em bramquo”?3.
No mesmo ano, Escovar regressaria a obra da capela-mor da Sé de Elvas, desta vez acompanhado pelo dourador
Jodo de Moura, para a realizacio de outros trabalhos!. O contrato previa o douramento das molduras de trinta
painéis, das cornijas, do arco triunfal e das frestas da capela, tudo executado com “ouro mate de ollio”. Para além
dos douramentos, José de Escovar deveria realizar “a fresquo”, nos alcados da capela-mor, dez painéis com os “des
mandamentos da llei de deus de cores comforme a mais pimtura da capella”. Como se verifica, o fresco ficaria
reservado para o programa historiado, enquanto os douramentos, nos quais colaboraria Jodo de Moura, se desti-
navam a fins de carater ornamental.

Em 1603, Escovar estava em Vila Nova da Baronia (concelho de Alvito), a pedido da Confraria das Almas, para
uma campanha na sua capela da igreja matriz. Desta vez o pintor assumiu, individualmente, a totalidade da obra:
douramento do retabulo, estofamento de imagens, pintura a éleo sobre tdbua (um Julgamento das Almas) e pin-
tura a fresco (no intradorso do arco da capela) (Monteiro, 2013, p. 143) (Figura 2).

13 ADP, Cartorios Notariais de Elvas, CNELV04,/001/Cx. 14, Liv. 10, 7/3/1600, f. 69.
* ADP, Cartérios Notariais de Elvas, CNELV04/001/Cx. 14, Liv. 10, 15/7/1600, f. 140-144.
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Em 1610, Escovar regressou a Elvas para assinar um contrato com as religiosas do Convento de Santa Clara, a fim
de realizar a obra de pintura dos altares de S. Francisco e de Santo Anténio, que deveriam ser pintados de fresco
“com as mesmas cores finas usadas na capela-mor”!>. O contrato previa que o pintor trabalhasse nas residéncias
particulares do Balio D. Rui de Brito, comendador da Ordem do Hospital (Monteiro, 2013, p. 144). Numa rara re-
feréncia a um programa de pintura mural em arquitetura civil, podemos ler que Escovar ficou obrigado a pintar
uma das divisdes e a capela da dita residéncia, a qual deveria ser:

Muyto bem yesada e pymtada de tymtas de tempera muyto boas de brutesquo e de llavores dyferentes hums de outros
por serem muytas as ffayxas e fryzos que tem e ao pao das asnas que dessem das quatro agoas hyrao de cores emtre-
salhados hums duma maneyra e outros de outra e no fryzo em redomdo de toda a caza hira hum llavor Romano com
paisageys e monteryas e llavor romano das mesmas cores de tempera?.

Tanto na obra da capela-mor do Convento das Clarissas de Elvas, como nas residéncias particulares de D. Rui de
Brito, o pintor deveria executar partes da composicdo a fresco e outras a 6leo ou témpera, de acordo com a impor-
tancia simbdlica de cada local. O fresco estava reservado para os espagos de maior significado (a capela-mor, no
caso do Convento de Santa Clara, pintada com as “ystorias” da Sagrada Escritura, ou a capela privada da residén-
cia do Balio), enquanto a outra divisio seria decorada com um programa a témpera. Esta diferenciacdo espacial,
material e, até, conceptual ira, progressivamente, desaparecer durante o século XVII.

A atividade do pintor foi identificada em localidades como Montemor-o-Novo, Evora, Estremoz, Monsaraz, Elvas,
Alcacer do Sal, Alvito e Vila Nova da Baronia (Serrdo, 1992, p. 665). Resta, contudo, diferenciar o que pertence,
concretamente, a Escovar e aos seus colaboradores em cada uma destas empreitadas artisticas.

OUTROS METODOS LABORAIS: PARCERIAS E ATIVIDADE INDIVIDUAL

Talvez o melhor testemunho de uma sociedade de sucesso entre dois pintores foi a que mantiveram Simao Ro-
drigues (ativo entre 1583 e 1629) e Domingos Vieira Serrdo (ativo entre 1570 e 1632), no periodo do Maneiris-
mo final, estendendo-se a distintos pontos do pais (Lisboa, Coimbra, Leiria, Santarém, Evora, Elvas e Portalegre)
(Gusmao, 1957, p. 6).

Da sélida parceria mantida entre ambos destacamos a sua passagem pela cidade de Elvas, em 1615, a pedido do
bispo D. Rui Pires da Veiga (1612-1616), para a realizacdo das decoragdes pictoricas da Capela do Santissimo
Sacramento e da sacristia da Sé. D. Rui Pires da Veiga foi o terceiro bispo de Elvas que foi também, entretanto,
inquisidor de Coimbra (1589) e de Evora (1592). Em 1612, tomou posse da diocese vindo, no entanto, a falecer
pouco tempo depois, em 1616 (Pimenta, 2014, p. 43-44).

A escritura notarial especifica quais os modelos estilisticos que os pintores deveriam seguir: a capela do Santis-
simo deveria ser decorada a semelhanca da capela-mor da Igreja do Convento da Anunciada e o teto da sacristia
seguiria o exemplo da abdbada da Igreja do Hospital Real de Todos-os-Santos, ambos os edificios localizados em
Lisboa'’”. Nenhuma das obras aqui mencionadas (em Elvas ou na capital) chegou até nés, no entanto, o contrato
é extremamente rico em termos de informagdes sobre as caracteristicas das obras a realizar, bem como dos ma-
teriais a utilizar.

O teto da Igreja do Hospital Real de Todos-os-Santos (perdido em 1750, num incéndio) tinha sido realizado de
acordo com o modelo concebido pela mesma dupla de pintores, sendo uma das campanhas pictéricas mais cele-

15 ADP, Cartdrios Notariais de Elvas, CNELV04/001/Cx. 18, Liv. 27, 10/7/1610, f. 124v.-126v.
16 ADP, Cartérios Notariais de Elvas, CNELV04/001/Cx. 18, Liv. 27, 10/7/1610, f. 124v.-126v.
17 ADP, Cartdrios Notariais de Elvas, CNELV04/001/Cx. 19, Liv. 35, 24/2/1615, f. 34v.
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bradas do seu tempo (Markl e Serrdo, 1980, p. 161-215). A obra que, passados apenas dois anos, servia de modelo
para a sacristia da Sé de Elvas, consistia num conjunto de quadros recolocados formando um programa historia-
do, com “nove payneys repartydos no modo e maneyra que maes convenha pera hornato e boa pymtura da dyta
samcrestya”®. Ao bispo competia a escolha das “ystoryas” a representar nos painéis da sacristia e da Capela do
Santissimo, sendo que o contrato previa o emprego de ouro e de tintas “as maes fynas e mylhores que se pude-
rem achar”. Os pintores, ainda permanecendo em Lisboa, receberam 200 cruzados de forma a poderem adquirir
as “tymtas e ouro” que utilizariam mais tarde. De sublinhar a exigéncia expressa no contrato, de que os pintores
deveriam executar a obra em conjunto “per maneyra que se nao ouverem de asestyr ambos, nenhua das couzas
comteudas nesta escretura posa sortyr efeyto”’®, o que revela o aprego pela parceria desenvolvida entre ambos.

Os custos com as obras da sacristia da Sé (um espantoso total de 400 000 réis) acabariam por inviabilizar a pintu-
ra da Capela do Santissimo Sacramento, pela mesma dupla de pintores?’. Os trabalhos de decoragio viriam a ser
retomados em 1628 por dois artistas de Evora, Diogo Vogado (ativo entre 1608 e 1652) e Bartolomeu Sanchez
(ativo entre 1612 e 1641), que se dedicaram ao douramento e pintura do teto da capela: “Imprimado o que se
ouver de dourar com imprimadura que llevara bem de secante pera que seque bem e depois de sequa a imprima-
dura se dara o que se ouver de dourar de mordente o qual llevara mesturado vernis pera que o ouro tenha llustre
e depois sera perfillado e escuricido pera que relleve e realse”?.

A descricao faz antever um teto dourado e pintado a 6leo, embora o contrato especificasse que ambos deveriam
dar continuidade ao que Simao Rodrigues e Domingos Vieira Serrao tinham, entretanto, executado no teto da sa-
cristia, “ao fresco”. Na base da alteracdo do programa e dos seus executantes poderao ter estado os custos com a
mado-de-obra e os trabalhos envolvidos. Diogo Vogado e Bartolomeu Sdnchez eram pintores douradores que, para
além de executarem o douramento do teto da Capela do Santissimo, douraram o sacrario, o retabulo e respetivas
imagens, tudo por uns muito mais razoaveis 58 000 réis?2

A morte de Simao Rodrigues ditou o fim da sociedade com Vieira Serrio. Este regressaria uma ultima vez a Sé de
Elvas, ap6s uma passagem por Madrid, onde colaborara na decoracdo do Palacio do Retiro, ali deixando “coisas
admiraveis” (Machado, 1823, p. 57). Uma vez em Elvas, a 13 de dezembro de 1631, foi contratado por D. Sebastido
Matos de Noronha (1625-1636), quinto bispo de Elvas e sobrinho de D. Anténio Matos de Noronha. A 14 de julho
de 1625 foi nomeado bispo daquela diocese, onde se manteve até 1636. Pelo facto de ter sido fiel aos Filipes, ter-
minaria a sua vida no carcere da Torre de S. Julido (Pimenta, 2014, p. 45-46). A escritura assinada com Domingos
Vieira Serrao determinava que o pintor estava contratado para “Dourar e engessar toda a igreia da Samta Se [...]
a saber os teutos todos de brutesco de ouro e a pedraria e cullunas bramqueadas de allvayade e apestanadas de
ouro [...] o branco muito branco e o ouro bem feito e asemtado com seus perfins negros como milhor convier a
dita obra”,

Esta obra, que ainda existe, incluia o revestimento completo com brutescos dourados sobre o fundo branco das
trés naves, frestas, arcos de pedraria, nervuras e pedras de armas pintadas de cores (Figura 3). O bispo tinha de
montar os andaimes e “a goarneser e estucar os ditos teutos d’estuque”, para além de dar alojamento ao pintor e
aos seus colaboradores, pagando-lhes um total de 4250 cruzados. Vieira Serrdo ndo era estranho a categoria do
brutesco, na qual, alias, se destacara durante a sua passagem pela charola do Convento de Cristo, em Tomar, em
1592 (Serrao, 1992, p. 187-188). A obra da Sé foi iniciada em abril de 1632, contudo, o pintor faleceu em Elvas,

18 ADP, Cartorios Notariais de Elvas, CNELV04/001/Cx. 19, Liv. 35, 24/2/1615, f. 34v.-35v.

¥ Ibidem.

20 Arquivo Histérico Municipal de Elvas (AHME), Cabido da Sé de Elvas, Registos de Receitas e Despesas, 1615-1616, Mc¢. 83, f. 118v.-119.
2LADP, Cartorios Notariais de Elvas, CNELV04/001, Cx. 25, Liv. 58, 3/11/1628, f. 96v.-99v.

22 [bidem.

23 ADP, Cartorios Notariais de Elvas, CNELV04/001, Cx. 26, Liv. 64, 13/12/1631, f. 95v.-99v.
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Figura 3 Pintura das abdbadas das trés naves da Sé de Elvas, Lourenco
Anes e Mateus Carvalho, 1634. Fotografa da autora.

em 11 de junho desse ano. Por esta razio seria concluida, em 1634, por dois pintores locais, Mateus Carvalho e
Lourenco Anes?.

Estas campanhas decorativas deixaram a sua marca na regiao, reinterpretadas pelos artistas locais, a partir das
suas oficinas ou em “sociedades” de duracdo variavel.

De entre os exemplos recolhidos na documentagio notarial refira-se André da Costa (ativo entre 1611 e 1636)
que desenvolveu a sua atividade em torno da cidade de Elvas. A 15 de maio de 1625 estava a trabalhar no doura-
mento do retabulo da Confraria de Jesus, do Convento de S. Domingos, com os seus “vaos de mulldura de azull fino
estralados d’estrellas de ouro”?. A 15 de julho de 1630 esteve envolvido no douramento do retabulo da Capela
de Nossa Senhora das Candeias, na Sé de Elvas, onde trabalhou com o dourador Anténio Gomes?°, Mais tarde, a

24 AHME, Cabido da Sé de Elvas, Registo de Receita e Despesa, 1631-1634, M¢. 83, f. 207.
25 ADP, Cartérios Notariais de Elvas, CNELV04/001, Cx. 24, Liv. 52, 15/05/1625, f. 131-133.
26 ADP, Cartorios Notariais de Elvas, CNELV04,/001, Cx. 26, Liv. 61, 15/07/1630, f. 135-136v.
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Figura 4 Pintura da tribuna da Igreja Matriz de Ouguela, Ant6nio Marques Lavado, 1701. Fotografa da autora.

11 de outubro de 1636, associou-se ao ja referido pintor dourador Lourenco Anes na campanha de pintura do
retdbulo-mor da Capela de S. Jodo Batista, administrada pelos oficiais da CAmara de Elvas?’.

0 segundo caso que selecionamos é Afonso Vaz (ativo entre 1657 e 1693), artista bem documentado, trabalhan-
do em douramentos, pinturas a 6leo e a fresco em Elvas, Castelo de Vide e Portalegre. A 17 de outubro de 1679,
o pintor é citado numa escritura de contrato da obra de douramento do retdbulo do Santissimo Sacramento da
Igreja Matriz de Castelo de Vide, obrigando-se, também, a pintar:

0 teto d’abobida [sic] os frisos pello Repartimento da pedraria dourados na forma em que estdo e o mais com as tintas
finas oleadas que a obra pedir e a frontaria de fora na forma que esta feito de novo e com o mesmo ouro pello lugar em
que o tem, e as grades pintadas e oleadas de vermelho com os frisos amarellos [...] os frisos da cantaria da dita capella
sera estucada que se fara por conta da dita confraria e pintados com tintas boas e de receber e a fresco por conta do
dito pintor?®,

27 AHME, Camara Municipal de Elvas, Livros de Receita e Despesa de 1614-1646, MS. 384/82, f. 62v.
28 ADP, Cartdrios Notariais de Castelo de Vide, CNCVD01/001, Cx. 18, Liv. 66,17/10/1679, f. 13-15.
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As referéncias a “tintas finas oleadas”, bem como ao “ouro” e ao “fresco” sobre “paredes estucadas” suscitam duvi-
das quanto a natureza do programa realizado. O documento é interessante uma vez que atribui ao mesmo artista
a globalidade da campanha decorativa.

Os dados referentes a Afonso Vaz ndo permitem avaliar que ligacdes manteve com outros artistas que se sabe
terem estado presentes, com ele, nas mesmas campanhas de obras. O seu parentesco com o pintor Manuel Vaz,
ou Manuel Vaz Delicado (ativo entre 1653 e 1657), é uma possibilidade ainda em aberto?’. Outra possivel relacdo
profissional é com Manuel de Faria (ativo entre 1612 e 1672), pintor portalegrense, a quem Afonso Vaz sucedeu,
em 1673, no douramento do retabulo de Nossa Senhora da Consolagdo, na Igreja de S. Lourengo daquela cidade®.

Menos comum sera encontrar na documentacdo dos séculos XVII e XVIII uma referéncia exclusiva a uma em-
preitada de pintura mural. O contrato de pintura da tribuna da Igreja Matriz de Ouguela (Campo Maior), em
1701, constituiu uma excec¢do. A obra coube a Anténio Marques Lavado, natural de Arronches, envolvendo o
revestimento integral daquele espagco com uma decoracdo de brutesco (Figura 4). “A qual pintura o dito Antonio
Marques Lavado se obrigava a fazer boa [...] de forma que a abobeda e teto della tenha pintado o Padre eterno e o
Spirito Santo com sua nuvem muito bem feita e nas paredes dos lados [...] levardo suas arvores ou silvas deitando
seus ramos com flores e frutos que enchdo as paredes todas”*'.

Outro pintor regional foi Anténio Soeiro da Silva (ativo entre 1680 e 1692), cujo raio de acdo se restringiu a Cas-
telo de Vide, de onde era natural. A documentacdo existente para este pintor abrange um periodo de pouco mais
de uma dezena de anos, durante o qual esteve envolvido em contratos de pintura e douramento de estruturas
retabulares, tetos e alcados, com outros artistas.

Logo em 1680 firmava contrato com a Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte, sediada na Matriz de Castelo de
Vide, para realizar o douramento do retdbulo da sua capela, a pintura a dleo das suas grades, utilizando “tintas
finas oleadas” e a “pintura a fresco do frontispicio” da mesma?2. Muito embora este contrato nio o especifique,
sabemos que Antdnio Soeiro da Silva colaborou com o pintor Manuel Dias Colaco (ativo entre 1653 e 1688), seu
conterraneo, nesta e em outras obras. A parceria entre ambos durou até 1680, data em que os pintores resolve-
ram dissolvé-la, por ser prejudicial para os seus interesses. Através da “escritura de desisténcia” vemos que os
artistas mantinham um “contrato de prassaria sobre serem meeyros nos ganhos e perdas que ouvese em todas as
obras que hum e outro fizessem de dourar” acima do valor de 2000 réis*. Antes de revogarem o acordo, Ant6nio
Soeiro obriga Manuel Dias a ajuda-lo a terminar de dourar o retdbulo de Nossa Senhora da Boa Morte, dado que
comprova que tinham assumido ambos a dita obra3*.

Em 1681, Soeiro da Silva trabalhou no retabulo-mor da Igreja de S. Jodo Baptista de Castelo de Vide, obra que
combinava a pintura e a imaginaria com a talha dourada, em parceria com o escultor castelovidense André Fer-
reira. Para além dos douramentos, teria de realizar a pintura de fingimento dos pedestais do retabulo “pintados
de pedraria falsa” e ainda trés painéis com pinturas®®.

A questdo da execucdo de fingimentos surge muitas vezes na documentacdo, quer quando se trata de pintura
mural, de pintura a éleo ou de pintura sobre estuque. No livro de despesas do ano de 1736, do Convento de

% Arquivo do Cabido da Sé de Portalegre (ACSP), Livros de receita e despesa da Fdbrica da Sé, Anos 1653 a 1668, f. 20v.
30 ADP, Testamentos Cerrados, TCPTG, n® 5241, 1665-1675, f. 201v.-202v.

31 ADP, Cartérios Notariais de Ouguela, CNCMR05/001, Cx. 1, Liv. 4, 18/1/1701, fIs. 151v.-152v.

32 ADP, Cartdrios Notariais de Castelo de Vide, CNCVD01/001, Cx. 18, Liv. 67, 14/9/1680, f. 82v.-84v.

33 ADP, Cartdrios Notariais de Castelo de Vide, CNCVD01/001, Cx. 18, Liv. 68, 2/11/1680, f. 9v.-11.

3% Idem, f. 10-10v.

35 ADP, Cartdrios Notariais de Castelo de Vide, CNCVD01/001, Cx. 19, Liv. 70, 2/9/1681, f. 40-41v.
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Figura 5 Pintura de fngimento de embutidos de marmore sobre granito, Igreja do Convento de Figura 6 Pintura de fngimento de embutidos de marmore, Igreja de S. Bartolomeu,
S. Domingos, Elvas, século XVIII(?). Fotografa da autora. Vila Vicosa, século XVIII. Fotografa da autora.

S. Francisco de Estremoz, pode ler-se que se tinha pago uma determinada quantia a um pintor por “quatro fron-
taes das cappellas de Sdo Bento, Santo Antdnio, Senhora do Amparo e Passos, na parede, fingindo pedra”®.

Estes fingimentos ndo sdo descritos em pormenor, podendo tratar-se de marmoreados ou embutidos ao estilo
florentino introduzido pelo arquiteto Jodo Antunes, em Lisboa, que rapidamente se espalhou por todo o territorio
nacional (Coutinho, 2003, p. 545). Antes de comecarem a ser reproduzidos através da pintura mural, os embu-
tidos de marmore foram muito apreciados pela sua elevada exigéncia técnica e valor artistico. Recordamos os
pormenores que envolveram o projeto de um retabulo de “pedra embotida” para a Capela-mor da Igreja de Nossa
Senhora da Conceigao, matriz de Vila Vigosa, pelos pedreiros eborenses José de Oliveira e Miguel Pinheiro que, ao
que se sabe, nunca foi construido. A planta tinha sido enviada a partir de Lisboa e delineada pelo padre Manuel
Pereira, da Congregacio do Oratério, e o contrato expressa bem a preocupacio com a qualidade dos materiais a
utilizar, sublinhando-se que ndo deveria ser utilizado “betume” para imitar a pedra:

Nestes embotidos ndo entrara sendo Pedra putea de Lixboa amarella e vermelha; e a branca ade ser da melhor que
ouver e se custuma tirar nesta villa e seus oridores sem bilheira algua e todas as veses que em qualquer pedra se pegar

36 Bibilioteca Publica de Evora (BPE), Fundo dos Antigos Conventos, Convento de S. Francisco de Estremoz, Liv. 3, Livro de Receita e Despesa do Convento de
1729-1737, f. 138v.
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suprimento com botume lhe nio sera aseita e tambem de nehua sorte se lhe ndo aseitara se se lhe vir botume que
supra falta da Pedra?¥’.

Por se tratar de uma técnica dispendiosa, os embutidos de pedra foram reproduzidos pela pintura mural, dire-
tamente sobre o suporte de pedra (marmore ou granito), ou sobre estuque. O mesmo processo de mimetizacdo
de pedras ornamentais foi aplicado aos retdbulos de alvenaria de cal e areia, com acabamentos policromos sobre
estuques, cuja fortuna artistica, no Alentejo, alcangou o século XIX (Monteiro, 2016, p. 367-376).

A pintura de fingimento de marmore sobre a propria pedra marmore é um fenémeno intrigante que podera estar
relacionado com o facto de o marmore ser um material “nobre”, caracteristica que deveria ser realcada. Muitas
destas campanhas murais desapareceram devido a fragilidade da técnica envolvida ou por falta de intervencgoes
que acautelassem a sua preservacgao (Figuras 5 e 6).

CONCLUSAQ

A existéncia de documentag¢ido em nimero substancial, para um periodo cronoldgico extenso, é um aspeto que fa-
vorece a realizacdo de uma andlise sustentada e transversal no territério do Alentejo entre os séculos XVI e XVIII.
Este facto permitiu o estabelecimento de ligacdes entre pinturas realizadas em distintos pontos desta regiao,
rastreando o percurso dos pintores que por ali se moveram.

A nossa andlise est3, inevitavelmente, condicionada as lacunas existentes nessa mesma documentagao. As fontes
documentais, embora diversificadas, sdo apenas uma ferramenta para o entendimento desta tematica, carecendo
de interpretacdo e contexto com o contributo de outras disciplinas.

Para o presente estudo importa sublinhar que a pintura “ao fresco” cedeu, lentamente, o lugar a técnicas mistas
que envolviam a utilizacdo do éleo ou da témpera, mesmo quando é constante a preocupacdo com a qualidade
dos materiais. O perfil dos artistas ativos entre os finais do século XVI e do século XVIII aponta para uma maioria
de pintores douradores.

O corpus da pintura mural alentejana esta hoje ameacado pelas constantes pressdes impostas sobre o patri-
monio edificado, pelo que se torna cada vez mais pertinente interrogarmo-nos quanto ao seu lugar no futuro
desta regido.

37 ADE, Cartdrios Notariais de Vila Vigosa, Liv. 182, 2/2/1716, f. 99v.-101.
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Tradicion e innovacion en los materiales y técnicas
empleadas en torno a 1950 en Espaiia: el caso del mural
del Pabellon de la Obra Sindical del Hogar en Madrid

Tradition and innovation in the materials and techniques
used around 1950 in Spain: the case of the mural of the
Pabelldn de la Obra Sindical del Hogar in Madrid

Tradicao e inovagao nos materiais e técnicas utilizadas cerca
de 1950 em Espanha: o caso do mural do Pabellon de la
Obra Sindical del Hogar em Madrid

RESUMEN

La dicotomia entre tradicién y modernidad en Espafia
tiene su periodo algido en la década de 1950 cuando
coexisten representaciones artisticas y arquitectdnicas
vanguardistas y de una extraordinaria modernidad con
el saber hacer de los oficios tradicionales de la cons-
truccion. Una combinacién armoénica en la que ambos
puntos de vista se conjugan para extraer su maximo
potencial. En el interés de evaluar esa relacion, la in-
vestigacion se centra en el estudio de los materiales y
técnicas del mural ubicado en el antiguo pabell6n de la
Obra Sindical del Hogar, en el recinto ferial de la Casa
de Campo en Madrid, un lugar surgido de la tradicién

Maria del Mar Barbero-Barrerax
José de Coca Leicher

y la experimentacién. Los resultados muestran cdmo
las técnicas tradicionales de elaboracién de azulejos y
de decoracién se combinan con un lenguaje moderno
y plantea los criterios a tener en consideracion para su
restauracion.

PALABRAS-CLAVE

Ceramica / Artes decorativas / 1950’s / Morteros de
cal / Madrid
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ABSTRACT

The dichotomy between tradition and modernity in
Spain reached its peak in the 1950s, when avant-garde
and extraordinarily modern artistic and architectural
representations coexisted with the know-how of the
traditional building trades. A harmonious combination
in which both points of view combine to extract their
full potential. In the interest of evaluating this relation-
ship, the research focuses on the study of the materials
and techniques of the mural located in the former pa-
vilion of the Obra Sindical del Hogar (Home Work Un-
ion) in the Casa de Campo exhibition area in Madrid,
a place born of tradition and experimentation. The re-
sults show how traditional tile-making and decorative
techniques are combined with a modern language and
suggest the criteria to be taken into consideration for
its rehabilitation.

KEYWORDS

Ceramic / Decorative Arts / 1950’s / Lime mortars /
Madrid

INTRODUCCION

RESUMO

A dicotomia entre tradicdo e modernidade em Espa-
nha atingiu o seu auge nos anos 1950, quando repre-
sentacOes artisticas e arquitetdonicas vanguardistas e
extraordinariamente modernas coexistiram com o sa-
ber-fazer dos oficios tradicionais da construcdo. Uma
combinacdo harmoniosa em que ambos os pontos de
vista se combinam para extrair o seu potencial maxi-
mo. Com o objectivo de avaliar esta relagdo, a investi-
gacdo centra-se no estudo dos materiais e técnicas do
mural situado no antigo pavilhdo da Obra Sindical del
Hogar, no recinto de feiras da Casa de Campo em Ma-
drid, um lugar nascido da tradicdo e da experimenta-
¢do. Os resultados mostram como as técnicas tradicio-
nais de fabrico e decoragao de azulejos sao combinadas
com uma linguagem moderna e elevam os critérios a
ter em consideragio para a sua recuperacao.

PALAVRAS-CHAVE

Ceramica / Artes decorativas / Anos 1950 / Argamas-
sas de cal / Madrid

El final del periodo de autarquia de la primera etapa de la dictadura derivado, entre otros, de la integracién de
Espafia en distintos organismos de la ONU, resulté en el inicio de la etapa del desarrollismo y de las aperturas
educativas y culturales que permitié la recuperacion del racionalismo arquitecténico de los afios 30, de la mano
de jovenes arquitectos, y el desarrollo del arte abstracto. Una revolucién social y artistica que, en este tltimo pe-
riodo de la dictadura, supo explotar el potencial de las técnicas tradicionales para mostrar un lenguaje artistico e
innovador, en el que se auno el conocimiento de los materiales y de las técnicas tradicionales (Barbero-Barrera y
Maldonado, 2014), esto es, un momento clave en la historia de la construccion reciente, a partir del cual el equili-
brio alcanzado que inclina hacia un paulatino abandono de los materiales y de las técnicas locales y tradicionales
que, ademas, se vinculan con la “pobreza”, y el auge del hormigén y el acero.

En efecto, en este momento, se produce una simbiosis perfecta de tradicion e innovacion, de artesania y “pre-in-
dustrializacién” en el que el conocimiento del saber hacer ha permitido que, hoy dia, podamos disfrutar de ejem-
plos tan emblematicos como el mural del pabelldn de la Obra Sindical del Hogar (1956). Al mismo tiempo, el
impulso del arte propicié las colaboraciones entre arquitectos y artistas de las que podemos encontrar diversos
ejemplos de notable interés coetaneas como, por ejemplo, la de la Basilica de Nuestra Sefiora de Aranzazu en la
que participaron los arquitectos Sdenz de Oiza y Luis Laorga junto con el escultor Jorge Oteiza, entre otros.

Es en este momento en el que surge la ampliacién que, en los afios 50, se realiza de la Feria Internacional del
Campo. Los arquitectos Jaime Ruiz y Francisco de Asis Cabrero reciben, a finales de 1948, el encargo por parte
de los sindicatos franquistas de estudiar la viabilidad de la realizacién de una primera Feria Nacional del Campo.
Esta feria, definida por sus autores como “una cuila de campo en la ciudad” estuvo orientada a la recuperacién de
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la agricultura y la ganaderia junto a la exhibicién de los productos y manifestaciones culturales de las diferentes
regiones espafolas, y se inaugur6 en mayo de 1950 (Coca, 2013, p. 95-235). El trazado geométrico y compacto
de este primer recinto se amplié, hacia el oeste, y con un total de 70Ha, con un trazado paisajista adaptado a la
topografia, en el que las grandes avenidas arboladas protegian del sol de verano disponiéndose parcelas, a modo
de una ciudad jardin y en las que cada region tenia su pabelldn. Esta dltima ampliacién seria inaugurada en mayo
del afio 1953. La ordenacién de las edificaciones y la singularidad y destreza de aquéllas denotaba en si misma
esa combinacién de tradiciéon y modernidad, en la que hay que destacar, por ejemplo, el Pabell6n Internacional,
con una impresionante cubierta de lJdminas onduladas de hormigén y un enorme voladizo que, una vez mas, era
una sintesis de la tradicién de las bévedas y la modernidad de los voladizos unificadas con un mismo material: el
hormigén armado. Al fondo, aprovechando dos cerros existentes, se realizd, adaptando su forma a la topografia
(ver Figura 1), un monumental edificio en forma de “S”, que servia de fondo a una pista de exhibiciones y a la vez
formaba una plaza de acogida.

Este edificio, conocido hoy por su forma como la Pipa, originalmente fue el Palacio de la Agricultura que se situ6
como la torre restaurante de la primera Feria — en el punto mas elevado, sirviendo como fachada y simbolo del
recinto desde la ciudad (Coca, 2013, p. 235-354). La arquitectura de los pabellones de exposiciones y el singular
trazado paisajista del recinto ha sido objeto de investigaciones que, en su momento, sirvieron para determinar el
valor del ambito en el que se sittia el pabellén de la Obra Sindical del Hogar (Coca, 2016). Sin embargo, hay que
destacar el hecho de que las actividades expositivas del recinto de la Feria Internacional de la Casa de Campo
no se inician en los afnos 50 sino que tienen sus origenes en el primitivo recinto de la Asociacion de Ganaderos

Figura 1 Emplazamiento del pabellon de la Obra Sindical del Hogar (n.° 78) en el recinto Ferial de la Casa de Campo (Coca, 2013).
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durante la monarquia de Alfonso XIII manteniéndose hasta el advenimiento de la Republica, en abril de 1931.
Durante la guerra civil espafiola, la zona resulté muy afectada subsistiendo el trazado y unos pocos pabellones, lo
determind la necesidad de reconstruccion. La Feria del Campo se retoma, entonces, en 1950 y se mantiene hasta
1975, con la tltima y 102 edicién. Esta tenia caracter bianual o trianual y se celebraba durante los meses de mayo
y junio. Durante la dictadura, fue un mecanismo de propaganda del régimen franquista, pero, al mismo tiempo,
un registro de la evolucion de la sociedad espafiola durante los 25 afios que tuvo lugar, siendo el espejo del avance
desde un mundo agricola hasta el desarrollo industrial y tecnoldgico de la etapa tecnocratica con la construccion
del pabellon de Cristal a mediados de los afios 60 (un espacio diafano de 72 x 127m, resuelto con enormes celo-
sias metalicas, rodeado de vidrio y desde el que se divisa en la cercania la cornisa histdrica y la sierra de Madrid).
Al mismo tiempo, la Feria, por su caracter expositivo fue un laboratorio de arquitecturas, donde los jévenes pio-
neros modernos de los afios 50 como Alejandro de la Sota, Miguel Fisac, Rafael Aburto y Francisco de Asis Cabrero
que, junto a Jaime Ruiz fue, el director del recinto y responsable del trazado paisajista y de la realizacion de los
modernos pabellones institucionales, la mayoria atin conservados. Durante la transiciéon democratica, ante la des-
aparicion de los sindicatos franquistas en 1977, los diferentes pabellones regionales se abandonan demoliéndose
muchos de ellos por parte del Ayuntamiento de Madrid. En la parte antigua del recinto, se demuelen, a mediados
de los afios 80, la torre restaurante y los ultimos restos de las construcciones de bovedas y arcos de ladrillo. En
la parte nueva, el recinto de las ferias internacionales, se contindan las exposiciones y se crea la Feria de Madrid
(IFEMA) hasta que, en el afio 1991, ésta se traslada al parque Juan Carlos I, cerca del aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas. Desde entonces, distintos organismos han gestionado el recinto sin lograr un funcionamiento adecuado a
su caracter expositivo y a su implantacion privilegiada en la zona de la Casa de Campo, el parque Madrid Rio y el
centro histérico de Madrid.

El actual recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid esta situado en el acceso oeste de la ciudad, en la zona
definida por el borde sur del parque urbano de la Casa de Campo y la margen izquierda aguas arriba del rio Man-
zanares. Es un ambito de gran valor patrimonial e histdrico, protegido desde el afio 2010 mediante la declaracion
de Bien de Interés Cultural (BIC) (Decreto 39/2010; Ley 3/2013)™ El recinto y sus pabellones se engloban en este
ambito protegido que esta a su vez regulado por el Plan Especial “Feria del Campo”, aprobado en el ano 2006, en el
que se fijan las condiciones para su proteccion mediante un catalogo de edificios protegidos y las estrategias para
su desarrollo y gestion (Gago, Garcia y Coca, 2006). De forma similar a lo acontecido en otros recintos feriales
que, a pesar del caracter efimero con el que fueron concebidos, han permanecido en el tiempo, emprendiéndose
en las dltimas décadas, actividades de recuperacion y de rehabilitacidon que les devuelva el caracter emblematico
original. Tal es el caso conocido del pabellén de Alemania en la Exposicion Internacional de Barcelona de 1929
cuya reconstruccion se comenzo en 1983. Otro recinto de referencia es el de la Bienal de Venecia inaugurado en
1885. Un ejemplo del cuidado y respeto hacia las arquitecturas expositivas y sus criterios de actuacion. Entre
otras muchas intervenciones son conocidas las del arquitecto Hans Hollein en el pabellén de Austria construido
por Joseph Hoffmann entre 1913 y 1934 o la mas reciente en el afio 2013 del arquitecto Toyo Ito del pabell6n
japonés construido por Takamasa Yoshizaka en el ano 1956.

En el caso de la Feria del Campo, desde 2013, el recinto es gestionado por la empresa municipal Madrid Destino
S.A.y, en el afio 2018, se aprueba el proyecto del Campus Asociativo y Cultural de Madrid (Madrid, 2018) en vir-
tud del cual se plantea la recuperacion de 4 pabellones, dos de ellos son los antiguos pabellones del Ministerio de
la Vivienda (1959) y de la Obra Sindical del Hogar (1956), obra de Francisco de Asis Cabrero, que suponen la con-
servacion —con usos compatibles al expositivo— de importantes piezas del patrimonio de arquitectura contempo-
ranea espafola. Paralelamente, se estan realizando labores de consolidacién y recuperacion del pabellén de los
Hexagonos (1958), proyectada por los arquitectos José Antonio Corrales y Ramoén Vazquez Moleztn, represento

1 Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y ley de Patrimonio Histérico de la Comunidad de Madrid, respectivamente. La declaraciéon de
BIC establece como objetivo la conservacién del conjunto de arquitecturas de cardcter regionalista, los pabellones temdticos y las reproducciones de monu-
mentos arquitecténicos ubicados en el recinto, que formaron parte de la histérica Feria del Campo.
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a Espafia en la Exposicién Universal de Bruselas, después de lo cual fue desmontada y trasladada al recinto de la
Casa de Campo (Coca, 2013, p. 333-342). Finalmente, desde 2019 se estan realizando labores de rehabilitacion
del pabelléon de Convenciones (Madrid, 2018), antiguo pabellén Internacional con lo que se recupera el primer
gran espacio de exposiciones diafano realizado por Francisco Asis Cabrero y Jaime Ruiz para la tercera Feria In-
ternacional en 1953 (Figura 1).

EL PABELLON DE LA OBRA SINDICAL DEL HOGAR

Este pabellén (1956), proyectado por los arquitectos Francisco de Asis Cabrero y Felipe Pérez Enciso (Asis y
Pérez, 1956), tenia por objeto servir como espacio de exposicion y muestra del primer Plan Sindical de la Vivien-
da aprobado en 1954. En esa simbiosis entre tradicién y modernidad, el disefio del pabellon se inspiraba en el
pabell6n de Barcelona de Mies van der Rohe con la incorporacién de elementos de las casas patio tradicionales,
reproduciendo el “modelo doméstico” empleado en los poblados coetaneos de absorciéon en Madrid, con un patio
trasero, otro delantero, todo ello flanqueado por muros de carga laterales. Dualidad que también queda patente
en los materiales empleados: ladrillo y azulejo, frente a placas onduladas de fibrocemento o las planchas de viru-
tas de madera, signos de la modernidad, asi como en los elementos decorativos, de los que cabe destacar el mural
ceramico policromado, ubicado en el patio delantero y obra de los artistas Manuel Suarez Molezin y Amadeo
Gabino. Estos empezaron a colaborar después de conocerse durante sus becas de formacién en Roma. Amadeo
Gabino se habia formado en el taller de escultura de su padre aunque adquirié influencias de Giacomo Manzu y
Marino Marini a través del conocimiento de su obra en su primera beca de 1949, y de Henri Matisse y Auguste
Rodin por el conocimiento directo en la segunda beca obtenida en 1952. Durante ese periodo, realiza numerosos
dibujos de viaje con acuarelas y guaches, con fondos de vivos colores que crean la atmosfera de la composicién y
con trazos negros introduce el gesto y el movimiento, en obras que recuerdan en la técnica grafica al mural de la
Vivienda. Por su parte, Manuel Suarez-Pumariega Molezin, médico y deportista, no se inicia en la pintura hasta
que disfrutara la beca de formacién en Roma. Durante la estancia conoce a Amadeo Gabino con quién muestra
una clara similitud en las técnicas artisticas, al igual que él, en sus primeras pinturas, utiliza la linea negra para
estructurar las composiciones, técnica que seguira utilizando para la realizacién de sus conocidas vidrieras y que
es, a su vez, la base compositiva del mural de la Vivienda. Sin embargo, de clara influencia en el mural es el viaje
que realizan, en motocicleta, hasta Dinamarca junto con R. V. Molezin (primo de Manuel), en 1953, y durante el
cual tienen la oportunidad de conocer, de primera mano, las dltimas tendencias arquitectonicas y artisticas. Los
apuntes de viaje muestran técnicas graficas asimilables a las empleadas en la realizacién del mural, pero, al mis-
mo tiempo, el viaje les marcaria en la busqueda de la relacidn entre arquitectura y arte que es puesta claramente
de manifiesto en el montaje de instalaciones, actividad para la que se especializan, y por la que consiguen el Gran
Premio en la X Trienal por la instalacion del pabellén espafiol, en 1954, entre otros. Sin embargo, esta dicotomia
arquitectura y arte no es puntual, sino que puede encontrarse en otros ejemplos en los que intervinieron como
el montaje de la exposicion interior del “pabelldn de Bruselas”, disefiado por los arquitectos J. A. Corrales y R. V.
Molezun, y que representé a Espafia en la Exposicion Internacional de Bruselas de 1958 (Coca, 2004) o la partici-
pacion de Amadeo Gabino, esta vez con el artista Joaquin Vaquero, en la instalacion del pabellon que representd
a Espafia en la Feria Mundial de Nueva York en 1964, obra del arquitecto Javier Carvajal.

Esa lectura arquitectura-arte queda también reflejada en la tematica del mural que, posiblemente, muestra el pa-
norama residencial del momento (Figura 2), con edificaciones populares, con soportales y cubiertas inclinadas,
conviviendo con nuevas edificaciones en altura en la que aparecen muros cortina e incluso el homenaje a grandes
arquitectos de la época. Dicotomia que también queda reflejada en la seleccién del soporte: una cerdmica porosa
tradicional adherida con mortero de cal sobre la fabrica sustentante, sobre la que emplean técnicas modernas de
pintura y un lenguaje influido por el cubismo de Picasso y Juan Gris, con superposiciones y transparencias que
otorgan dinamismo y una cierta ilusion de movimiento.
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Figura 2 Entrada del pabellén con el mural restaurado en junio de 2020. Fotografia de los autores.

En este sentido, este articulo tiene por objeto divulgar parte de los resultados extraidos de la investigacién lleva-
da a cabo para la restauracion del mural, en concreto, los referentes a las técnicas y materiales empleados para la
realizacién del mural.

EL MURAL Y TECNICAS DE ANALISIS

El pabelldn, actualmente designado como Icona I, originalmente fue el pabellén de la Obra Sindical del Hogar.
Dicho edificio era uno de los elementos de un proyecto de recuperacion que se denomin6é Campus Asociativo de
Madrid (Madrid, 2018) y en el que también se enmarcaban otros tres pabellones: el de Exposiciones, Icona Il y
Valencia. Se trataba de un programa sede del asociacionismo y federaciones vecinales que buscaba recuperar los
edificios para el patrimonio cultural del siglo XX y dotar ademads a la ciudad de Madrid, de una infraestructura
general en la que el pabelldn Icona I, por su mural representativo y su sala diadfana, se pens6 como sala de expo-
siciones y biblioteca para el conjunto.

En 2018, se redactd el proyecto de rehabilitacion (INCOSA, 2018)? en el que se respetaban las determinaciones
de la ficha del catalogo del Plan Especial “Feria del Campo” (Gago, Garcia y Coca, 2006). En ella, el mural disponia
de un nivel de proteccién N1 Singular junto con el pabellon y, en el que su valor se ponia de manifiesto a la vez
que la estructura y configuraciéon espacial del pabellén. Este proyecto definié como criterio de intervencidn, su
restauracion integral y la eliminacion del afiadido no original de la cubierta. Una vez que se inician los trabajos

2INCOSA S. A. Proyecto de rehabilitacion de edificios gestionados por Madrid Destino en los recintos feriales de la Casa de Campo. Complejo Municipal de
Impulso del Asociacionismo. Ed. Pabellén Icona I. Arquitecto: David Espigado. Madrid, noviembre de 2018.
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de restauracion, desde la direccion Facultativa se solicité a la constructora, como control de calidad adicional de
la obra, la Asistencia Técnica de un experto en la arquitectura del periodo y del pabelléon que también coordinaria
los trabajos de restauracién del mural a partir de un estudio previo referenciado al principio de este articulo3,
con la intencién de que cualquier intervencion estuviera avalada por estudios cientificos que ayudaran a definir
los criterios de intervencién y los materiales a emplear. Y, al mismo tiempo, se firmé un convenio con el Depar-
tamento de Restauracion de la Facultad de Bellas Artes de Madrid para la restauracion del mural. Las tareas de
restauracion se realizaron en la primavera del afio 2020, participando, en la fase previa de limpieza y preparacién
alumnos de la especialidad de Restauracién. Dichas intervenciones estuvieron apoyadas por el estudio realizado
previamente sobre el mural?, en el que ademas del estudio de los origenes y de la tematica del mural a través de
documentacién grafica, escrita y de las entrevistas y la documentacion facilitada por los familiares de los auto-
res, asi como del levantamiento ortografico (Figura 3) y del estudio de lesiones, se tuvo la ocasion de realizar un
estudio pormenorizado de los materiales y de las técnicas empleadas en su ejecucion, entre otros permitieron,
por una parte, definir los criterios de intervencién compatibles con los materiales y técnicas originales, asi como
corroborar las hipoétesis iniciales planteadas en torno a esa dicotomia entre arte-técnica y tradicién-innovacion.

Figura 3 Plano de lesiones y orto fotografia. Estudio mural cerdmico pabellon Icona I. Imagenes de los autores.

3 COCA, José de, y BARBERO BARRERA, M.M. - Convenio de Asistencia Técnica entre la Fundacién General de la Universidad Politécnica y la UTE Cotoisa-Fer-
ndndez Molina S. L. cédigo 43824812050 por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid (2020). (Inédito).

* BARBERO-BARRERA, Maria del Mar; COCA, José de - Estudio Mural Pabellén Icona I Recinto Ferial de La Casa de Campo de Madrid. Madrid: Universidad
Politécnica de Madrid (2020). (Inédito).
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El mural presenta unas dimensiones de 13,80 metros de largo por 3,00 metros de alto, y esta conformado por
69 piezas de 20x20cm dispuestas en horizontal por otras 15 piezas en vertical, con un total de 1035 piezas.
Constructivamente, se encuentra instalado sobre un muro de fabrica de ladrillo hueco doble, de pie y medio de
espesor, revestido, por la cara exterior, por un revoco de cal. En el momento de realizar la inspeccién, el muro se
encuentra desprovisto de proteccidn, aunque el vuelo fotogramétrico realizado en 1985 ha permitido comprobar
la existencia de una marquesina que lo ha protegido, al menos, durante 35 afios y que ha permitido que llegue,
hasta la actualidad, en tan buen estado de conservacion. Como se ha indicado anteriormente, como parte del es-
tudio de asistencia técnica se llevé a cabo una caracterizacion de los materiales y técnicas empleadas para lo que
se emplearon muestras que se encontraban desprendidas en el momento de la restauracién evitando, con ello,
ocasionar dafios mayores sobre el mural. Para la realizacion de los ensayos de caracterizacion se siguieron las
recomendaciones contempladas por Veiga y Santos (2016) e ICCROM (1999), comprendiendo un primer estudio
organoléptico del que se desprende que los azulejos son de produccién industrial al presentar relieve, con patron
caracteristico en la cara posterior, para mejorar la adherencia del mortero. Se trataba de un bizcocho de loza
media y color amarillento-anaranjado con fractura terrosa, lo que indica que se habria calcinado a baja tempera-
tura. La decoracion se aplica sobre un esmalte transparente y/o blanco opaco siendo previsible que se trate de
una pieza de doble coccion. Por su parte, el mortero, previsiblemente de cal aérea apagada en obra con aridos de
naturaleza silicea subangular presenta una abundante cantidad de finos. Finalmente, el ladrillo soporte muestra
una fractura terrosa que permite prever una pieza calcinada a baja temperatura y de elevada actividad puzolanica
que podria justificar la elevada adherencia con el mortero observada.

De las muestras, se lleva a cabo ensayos hidricos y un estudio microscdpico, descartandose la realizacién de en-
sayos de naturaleza mecanica para limitar los dafios sobre los materiales a recuperar.

ESTUDIO MINERALOGICO

La identificacion de los componentes mineralogicos de las muestras, tanto de azulejo como de mortero se llevan
a cabo mediante difraccion de rayos X con un difractometro Bruker modelo D8 ADVANCE. Los diagramas se ob-
tienen con radiacidon Ko de Cu, en un intervalo angular de 2-65°, tamafio de paso de 0.02° y tiempo de paso 0.5s.
En el caso del mortero no se separaron las fracciones de arido y matriz, con objeto de extraer la composicion
global del mortero. Las muestras fueron molidas y tamizadas hasta alcanzar un tamafio de grano inferior a 53
micras. El estudio semicuantitativo se realizé siguiendo el método de Chung (1975) y el software ECA de Bruker.
Los ensayos se llevaron a cabo en el Centro de Apoyo a la Investigacion de la Universidad Complutense de Madrid.

En la Tabla 1 se muestran los valores semicuantitativos de los componentes que conforman ambos materiales.

Cuarzo (%)

Feldespato potasico (%)
Plagioclasa (%)
Filosilicatos (%)
Akermanita (%)
Hedenbergita (%)
Hidrocalumita (%)
Larnita (Belita)(%)

Calcita (%)
Anbhidrita (%)

(o]
(o))
(o]
[EN
o
vl
1
w
o
[EN
Ul
w
vl

Ceramica 1

Mortero 39 20 13 10 11 4 - - - 3

Tabla 1 Andlisis semicuantitativo de fases cristalinas por XRD
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La cerdamica esta conformada principalmente de akermanita (30%) y de cuarzo (18%), siendo el ultimo uno de
los componentes indicativos de la produccién industrial donde el cuarzo se incorpora para aumentar la resisten-
cia mecanica (Antunes, 1992). Su presencia en forma de cuarzo alpha implica que la coccién no se ha producido
a elevadas temperaturas, sino 860-870°C (Sanchez et al., 2002). Esta afirmacién se corresponde con la presencia
de akermanita, un silicato simple de composicion Ca,Mg(Si,0.), estable a 850°C (Riccardi, Messiga y Duminuco,
1999), que es empleado en la industria refractaria y que presenta una elevada actividad puzolanica lo que, ase-
gurard una fuerte interfase entre el mortero y la cerdmica. Asimismo, la akermanita pudiera ser indicativo de la
presencia de caliza en la composicion inicial lo que estd en consonancia con el articulo de Pérez Camps (2008),
en relacién al tipo de arcilla calcareo-ferruginosa empleada en la industria de Manises lugar donde se cocieron
los azulejos. Adicionalmente, la hedenbergita identificada en estas muestras ratifica que las temperaturas no
sean superiores a 900°C (Guilherme, Coroado y Carvalho, 2009). Este compuesto estaria en consonancia con la
descomposicion parcial de carbonato calcico, producida a partir de 850°C, para que éste reaccionara con la arci-
lla dando lugar al silicato bicalcico detectado en las ceramicas. Esta circunstancia es de gran interés dado que la
reducida temperatura de calcinacién garantizaria una mineralogia reactiva en contacto con el hidréxido calcico y
una mejor adherencia azulejo-mortero.

En el caso del mortero, el estudio mineralogico pone de manifiesto que se trata de un mortero de cal aérea, con
dosificaciéon matriz/conglomerante 1:3, en volumen. La presencia de silicato bicalcico (belita) asi como también
de arcilla podria implicar la adicién de esta tltima para otorgar al mortero propiedades ligeramente hidraulicas.
Junto con éstas, se observa la presencia de anhidrita pudiendo ser ésta el resultado de una impureza o la adicién
de yeso para acelerar el tiempo de puesta en obra. En cuanto al arido, aunque la mayor parte es cuarzo, cabe des-
tacar la presencia de feldespato potasico (20%).

DENSIDAD APARENTE

La densidad aparente se obtiene mediante la comparacion entre distintos tipos de pesos: seco, saturado y sumer-
gido, obtenidos por pesadas hidrostaticas segin la norma EN 1936:2007.

El azulejo objeto de estudio presenta una densidad aparente de 1553+11 kg/m?3, siendo ésta notablemente infe-
rior a muestras ceramicas similares encontradas en la literatura cuyos valores ascienden a 1890 kg/m3 (Cultrone
y Madkour, 2013). Por el contrario, el mortero muestra una densidad ligeramente superior a la de la literatura
con 1746477 kg/m? frente a los 1500-1600 kg/m? de ésta. Finalmente, la densidad aparente de las muestras de
ladrillo soporte del mural es de 2016+5 kg/m?, comun en este tipo de materiales.

ABSORCION DE AGUA POR CAPILARIDAD

Este ensayo sigue la norma EN 1015-18:2003 colocando el bizcocho en contacto con el agua destilada e introdu-
ciéndola en la misma 2mm. A continuacidn, se toman pesadas sucesivasa 1, 3, 5, 10, 15, 30, 30, 40, 60, 120, 240 y
1440 minutos. El ensayo termina a las 24 horas. El coeficiente de absorcion de capilaridad, Ccc, en kg/(m2.min),
se calcula como la relacion de peso inicial (m,) y pesos a distintos tiempos (m,) en funcion de la superficie que
esta en contacto con el agua (A) y la raiz cuadrada de la diferencia de tiempos (t, y t), siguiendo la expresion:
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Complementariamente al estudio de absorcion por capilaridad, se lleva a cabo un estudio de la capacidad de
desorcion, siguiendo las recomendaciones LNEC Proc. 0803/112/19460. Las muestras, previamente saturadas,
se pesan periodicamente a intervalos de tiempo de 1, 5, 10, 20, 40, 60 minutos y cada 24 horas y se registra la
variacion del peso.

La absorcion de capilaridad mostrada por ceramicas es aproximadamente 8 veces superior a la de los morteros
de cal, lo que implicaria un menor tamafio de poros y mayor volumen en las ceramicas en comparaciéon con los
morteros. La diferencia entre ambos materiales queda también plasmada en los coeficientes de absorcién a 2, 5
y 10 minutos para los que los azulejos muestran valores de 10.30 kg/m?.min, 6.23kg/m?min y 4.31 kg/m%min,
frente a los 2.23 kg/mZ.min, 0.98 kg/m?.min y 0.68 kg/m?.min, respectivamente. En ambos casos, los valores es-
tan de acuerdo con la literatura especifica de azulejos (Vaz, Pires y Carvalho, 2008; Botas, Veiga y Velosa, 2013) y
de morteros de cal (Veiga y Santos, 2016), y en ambos casos, los coeficientes de absorciéon 10-90 son nulos siendo
ésta una caracteristica comun de los materiales historicos (Veiga y Santos, 2016, p. 8-9).

Por su parte, el estudio de la desorcién muestra un comportamiento similar al de otras investigaciones sobre
azulejos (Botas, Veiga y Velosa, 2014) con un primer tramo de pérdida de humedad ralentizada que se acelera a
partir de las 2-3 horas.

ABSORCION DE AGUA POR INMERSION Y COEFICIENTE DE ABSORCION

El ensayo sigue la norma EN 1936:2007, introduciendo la muestra en agua destilada y tomando pesadas a dis-
tintos tiempos. El ensayo se paraliza a las 24 horas de iniciado el ensayo cuando las muestras se encuentran sa-
turadas. El coeficiente de absorcion de determina mediante la relacion del peso saturado y el de la muestra seca
previo al inicio del ensayo, segin la expresion:

Como era previsible, ambas muestras presentan una elevada capacidad de absorcién al inicio del ensayo, alcan-
zandose la saturacién en menos de diez minutos. A pesar de ello, la absorcién maxima es limitada en ambos casos,
de tal forma que las muestras de mortero presentan valores del 13.8%, cuyo valor es inferior a las histéricas con
valores de 19-35% (Silva, Santos y Veiga, 2015). Esto se puede explicar por la diferencia de funcién especifica de
los morteros de agarre en las ceramicas en los que el mayor contenido de particulas de reducido tamafio permite
que éstas penetren en los poros abiertos de la ceramica (Botas, Veiga y Velosa, 2014) y mejora la adherencia entre
mortero y azulejo. Esta adherencia, al mismo tiempo, justifica la elevada capacidad de absorciéon de los azulejos
en los que los coeficientes de absorcidn son del 25%, notablemente superior a los valores encontrados en la lite-
ratura para piezas similares, para los que los coeficientes oscilan entre el 10-15% (Vaz, Pires y Carvalho, 2008;
Botas, Veiga y Velosa, 2014; Cultrone y Madkour, 2013).
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POROSIDAD ABIERTA

Finalmente, se determina la porosidad abierta de las muestras, siguiendo la norma EN 1936:2007. El ensayo se
realiza bajo presion atmosférica, introduciendo las muestras en agua destilada a 20°C, previo secado en estufa a
40+5°C hasta alcanzar peso constante. La porosidad abierta se determina segtin la expresion:

Los azulejos muestran una porosidad abierta que asciende al 38+0.84% siendo ésta notablemente superior a
la recogida en la literatura cuyos valores oscilan entre el 22% y 30% (Vaz, Pires y Carvalho, 2008; Botas, Veiga
y Velosa, 2013; Cultrone y Madkour, 2013). Por el contrario, la porosidad abierta de los morteros de cal esta en
correlacidon con el coeficiente de saturacion indicado anteriormente y cuyo valor, del 26.4+1.7% es comun en este
tipo de materiales (Silva, Santos y Veiga, 2015). Junto con el azulejo y el mortero, este ensayo también se realizd
para las muestras de ceramica de ladrillo soporte que presentaron una porosidad abierta de 14.4+0.9%, comun
en el caso de muestras de ceramica porosa o de albaiiileria industrial.

ESTUDIO MICROSCOPICO

Finalmente, el estudio de textura fue realizado sobre las muestras fracturadas mediante microscopia electrénica
de barrido con electrones retrodispersados, empleando un microscopio JEOL JSM-820 con electrones secunda-
rios a 20kV. Se prepararon dos tipos de muestras: ceramica-mortero y ceramica-vidriado, que fueron bafiadas en
oro para garantizar una buena conductividad. Complementariamente a la observaciéon microscépica, se desarro-
116 un estudio de los componentes quimicos mediante EDX. Esta parte se desarroll6 en el Centro de Apoyo a la
Investigacion de la Universidad Complutense de Madrid.

El estudio microscopico llevado a cabo sobre el soporte del azulejo ratifica la elevada porosidad de la muestra
definida anteriormente (Figura 1). Asimismo, la textura de la muestra indica que se ha alcanzado la temperatura
de sinterizacién con temperaturas superiores a los 800°C, similares a los 850-900°C indicados con anterioridad.
Esta observacion también coincide con la presencia de gehlenita (Ca,AI(SiAl)O,), derivada de la reaccion de cal-
cita con los minerales arcillosos, y de la akermanita detectada por XRD, correspondiente a la misma serie que la

Figura 4 Observacion microscdpica de la muestra del bizcocho del azulejo, a 200 aumentos.
Fotograffa de los autores.
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a) b)
Figura 5 Observacion microscdpica de la muestra de bizcocho del azulejo, a 2000 aumentos (a) y detalle de la cerdmica vitrifcada (b). A: rido de cuarzo, B: Feldespato y wollastonita,
C: Silicato de aluminio con elevado porcentaje de caliza, posiblemente gehlenita. Fotografias de los autores.

anterior. Sin embargo, la presencia de wollastonita (CaSiO, - Ca[Si,0,]) alrededor de los 4ridos de cuarzo y en
presencia de calcita (Riccardi, Messiga y Duminuco, 1999) asi como también la textura vitrificada de feldespatos,
observables ambos en las Figuras 4 y 5, permite deducir que la temperatura de calcinacién de la ceramica habria
alcanzado puntualmente picos de, al menos, 1050°C. Asimismo, las formaciones de anillos con areas vitrificadas
son perceptibles alrededor de los granos de cuarzo de tamafio medio.

En cuanto al mortero, las muestras presentan una elevada compacidad y una reducida porosidad (Figura 6a). Las
observaciones microscopicas y el EDX verifican que se trata de un mortero con arido siliceo (cuarzo) con presen-
cia de mica y feldespato (plagioclasa), con matriz de cal aérea con presencia de fases hidraulicas, posiblemente
derivado de la reaccion de aquélla con las arcillas presentes en el arido. Esta afirmacién se corresponde con la
composicién de la interfaz arido-matriz (Figura 6b) en la que se observa la presencia de silicato bicélcico, de na-

a) b)

Figura 6 Observacion microscdpica de la muestra de mortero de agarre, a 200 aumentos (a) y a 2000 aumentos la interfaz arido-matriz (b). Fotografias de los autores.
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a) b)

Figura 7 Observacion microscdpica de la muestra de la zona de transicién entre el bizcocho del azulejo y el mortero de agarre, en la que la linea de puntos marca la separacion entre amhos
materiales: bizcocho del azulejo a la derecha y mortero a la izquierda. A 25 aumentos (a) y a 1000 aumentos (b), en donde A: Silicato bicélcico (belita), B: Silicato de aluminio y magnesio con
feldespatos y wollastonita, C: Feldespato. Fotografias de los autores.

turaleza semicristalina. El yeso, identificado por Difraccion de Rayos X, no se observa en las muestras por lo que
puede estimarse que se trate de impurezas o de ataque externo.

La presencia de arido fino en el mortero, con muy buena capacidad de penetracidn, junto con la elevada porosi-
dad de la ceramica garantizan la elevada adherencia entre ambos materiales (Figura 7) y pone de manifiesto el
buen saber hacer de la mano de obra, ain heredera de una tradicién constructiva arraigada (Botas, Veiga y Velosa,
2015; Carasek et al., 2014)

En la cara opuesta al mortero se encuentra la zona externa del azulejo (Figura 8). En ella se observa una primera
capa de esmalte que alcanza un espesor medio de 1mm sobre la que se aplica el pigmento cuyo espesor es de 70
micras. En cuanto a la capa de esmalte, la elevada porosidad del bizcocho permite una buena penetracion y ad-
herencia entre ambos. La técnica empleada en la fabricacion de los azulejos se corresponde con la tradicional de
esmaltado “a la talaverana”, consistente en la inmersion de la pieza ceramica en la “frita”, esto es, pasta vidriada
constituida por silice con adicion de 6xido de plomo (vidriado principalmente de silicio-plomo aunque con pre-
sencia de pequefias cantidades de 6xidos alcalinos) para dar lugar a un color transparente brillante con el que se
podran obtener colores vitrificables mates sobre cubierta y que, al igual que la anterior técnica, responde a las
recetas tradicionales seguidas desde la antigiiedad (Cérdoba de la Llave, 2011; Casarola, Rincén y Romero, 2012).

El uso de vidriados de plomo permitia no sélo disminuir la temperatura de fusiéon del esmalte, alcanzando una
mayor viscosidad sino también incrementar la resistencia a la abrasién y cuarteamiento de la decoraciéon resul-
tante. Ademas, su uso garantiza una mayor durabilidad frente al uso de componentes alcalinos en términos tanto
de brillo como también de pérdida de la capa de vidriado (Vendreel-Saz, 2003).

Finalmente, sobre el esmalte se dispone la capa de pigmentos empleando la técnica de decoracién “sobre cubier-
ta” que consiste en aplicar los 6xidos colorantes sobre el esmalte crudo, previo a la cochura (Figura 9), lo que
ratifica la hipétesis de bicoccién asi como las observaciones de diferente tonalidad de blancos observadas en los
azulejos.
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a) b)
Figura 8 Observacion microscopica de la muestra de la zona de transicion entre el bizcocho del azulejo y la decoracion superfcial. A 25 aumentos (a) y a 500 aumentos (b), en donde A: Esmalte
de vidrio con elevado contenido de plomo empleado como fundente en la preparacion del esmalte. Fotografias de los autores.

La presencia de Sn en la capa superficial confirma que se trata de un vidriado del tipo mayélico caracterizado por
el uso de plomo y de estafio (Guilherme, Coroado y Carvalho, 2009). En este caso, segtn la literatura, el pigmento
podria ser una casiterita (Sn0,) caracteristico de los vidriados antiguos y que cristaliza a partir de 800°C (Guil-
herme, Coroado y Carvalho, 2009) o bien tratarse de un compuesto incorporado para dispersar la luz y opacificar
el vidriado (Vendreel-Saz, 2003). En cuanto a la forma de ejecucidn, la hipo6tesis planteada es que se recurriera a
la técnica del apunte rapido, empleada por los artistas en sus cuadernos de viaje. En el caso de los azulejos, una
vez seco el esmalte, los autores habrian aplicado los colores muy diluidos, a modo de acuarela, y trazado unas
lineas negras, algo mas densas, para definir el dibujo, a lo que seguiria la retirada del esmalte, mediante raspado
en las zonas del dibujo, para imprimir el trazado y generar un fondo arenoso, asi como el esgrafiado de las lineas
del disefio con color o sobre las lineas negras, todo ello con objeto de generar volumetrias diversas que habrian

a) b)

Figura 9 Observacion microscopica de la muestra de la zona de transicion entre el esmalte y la decoracion superfcial, a 500 aumentos (a) y a 1500 aumentos (b), en donde A: Vidriado del
esmalte, B: dxido de estafio. Fotografias de los autores.
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acentuado el dibujo. En cuanto a los pigmentos usados para las coloraciones, segin los andlisis realizados po-
drian corresponderse con los contemplados en la literatura (Gémez et al., 2009, p. 1-12).

Finalmente, se observa que, a pesar de la buena adherencia que presenta la capa de pigmento sobre el esmalte,
aquélla presenta un elevado ntimero de fisuraciones que podrian deberse al proceso de fabricacién, como con-
secuencia del choque térmico en su enfriamiento y la retraccidn sufrida por exceso de espesor del pigmento, o
a la diferencia de coeficiente de dilatacion térmica del soporte respecto al vidriado (Casarola, Rincén y Romero,
2012; Lupién y Arjonilla, 2010). Es importante destacar el hecho de que dichas fracturas podrian comprometer
la durabilidad de las piezas y acentuarse con la exposicion de las ceramicas a la intemperie. Esto es especialmente
significativo teniendo en cuenta la elevada porosidad de la ceramica, y la diferencia en movimientos dimensiona-
les que pudieran suceder como consecuencia de ello, por lo que, entre las recomendaciones contempladas en la
investigacion figuran la recuperacion de una proteccién superior.

CONCLUSIONES

La década de los afios 50 del siglo XX supone una época de transicién entre modernidad y tradiciéon que queda
reflejada no sélo en el disefio arquitecténico sino también en su materializacion. En esta época se combinan el
saber hacer de unos oficios, conocedores de la buena ejecucion, con la innovacién artistica.

El mural del pabellon de la Obra Sindical del Hogar, situado en el Recinto Ferial de 1a Casa de Campo de Madrid, es
un buen ejemplo de esta dicotomia y una pieza Unica e imprescindible en el devenir y la materializacion del arte
moderno de posguerra de Espafia, habiendo sido recientemente restaurada empleando criterios actuales (Colina
y Plaza, 2020) para su recuperacién y puesta en valor. Es, como se ha mencionado, una obra emblematica en la
que se muestra la integracién armoniosa del arte plastico y de la arquitectura, pero también es una de las pocas
obras artisticas que han llegado hasta nuestros dias, elaborada por dos reconocidos artistas del periodo: Amadeo
Gabino y Manuel Suarez Molezun, cuya obra, entonces vanguardista, se conserva en museos y colecciones espa-
folas e internacionales.

Los estudios de caracterizacion llevados a cabo sobre las piezas y morteros del mural y, desarrollada con anterio-
ridad a la restauracion, corrobora la aplicacién de un lenguaje artistico moderno con una técnica tradicional: el
esmaltado sobre cubierta, hoy en dia poco empleada, excepto en tareas de restauracion. Ademas, dichos estudios
han permitido constatar las hip6tesis iniciales y destacar la transicion de la artesania a la industrializacién, que
comenzaba a vislumbrarse en aquel momento. Esta dicotomia queda patente en el disefio, en la elaboracién y
puesta en obra del mismo. Del mismo modo, los ensayos realizados sobre las muestras desprendidas del mural
han permitido definir los criterios mas adecuados para la recuperaciéon del mismo, asi como una seleccién de
materiales y de puesta en obra compatibles con el interés del elemento patrimonial.
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Do Colégio de Santo Antao ao Alto de Sao Joao: territorio,

obras e materiais da Quinta de Xabregas (século XVIII)

From Santo Antdo College to Alto de Sao Joao: territory,

construction and materials of Quinta of Xabregas (18th century)

RESUMO

O patriménio imdvel remanescente do primeiro perio-
do da Companhia de Jesus em Portugal, que se compde
de diversos tipos de casas, a saber, colégios, noviciados,
casas professas, residéncias e quintas de recreio, entre
outros, apresenta lacunas no que refere a estudos so-
bre processos construtivos e materiais empregues.

Apresenta especificamente uma visdo incompleta acer-
ca das quintas de recreio, normalmente elencadas nos
estudos como propriedades satélites dos colégios, sen-
do raras as analises especificas relativas a sua implan-
tacdo e construcao como propriedades independentes.

Esta investigacdo procura, através da andlise do estudo
de caso da Quinta de Xabregas, afeta a administra¢do do
Colégio de Santo Antdo-o-Novo de Lisboa, enriquecer o
conhecimento da implantacdo na paisagem deste tipo
de edificio. Procura, igualmente, dar a conhecer aspe-
tos construtivos e materiais de um edificio pouco apro-
fundado pela historiografia jesuita e contribuir para a
histéria da construcao do Colégio de Santo Antdo.

PALAVRAS-CHAVE

Companbhia de Jesus / Epoca Moderna / Colégio de Santo
Antdo-o0-Novo / Quinta de Xabregas / Obras e materiais
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ABSTRACT

The remaining heritage from the first period of the So-
ciety of Jesus in Portugal is composed of colleges, no-
vitiates, professed houses, residences and recreational
farms, among other types of houses, but there are gaps
in terms of studies regarding its construction process-
es and the materials used in its buildings.

The study of the recreation farms in particular, is usual-
ly listed and analysed as satellite properties belonging
to colleges, since specific studies of their implantation
and construction as independent properties are still
rare even nowadays.

Our research aims, through the analysis of a case
study, that of the farm of Xabregas, assigned to the
administration of the Santo Antao-o-Novo College in Lis-
bon, to enlarge the knowledge available of its implanta-
tion in the environing landscape. It also seeks to show
the constructive and material aspects of a building little
studied by Jesuit historiography, and to contribute to the
history of the construction of Santo Antao College.

KEYWORDS

Society of Jesus / Early Modern Period / Santo Antao-
-0-Novo College / Quinta de Xabregas / Construction
and materials
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INTRODUCAO

A Companbhia de Jesus, tal como a historiografia de arte e da arquitetura tém vindo a fixar, compreendeu diversas
tipologias arquiteténicas, nao s6 com implantagdo nas urbes, mas também no tecido rural. Os colégios, firmados
em zonas de forte concentracdo populacional e até em zonas anteriormente habitadas por outras comunida-
des religiosas, sdo uma das tipologias mais identitarias da Companhia de Jesus, vocacionada para o ensino, cuja
fundagio variava em funcio das especificidades de cada local. As quintas, por outro lado, implantadas nas ime-
diacdes das cidades, foram outra das tipologias inacianas que tiveram como propoésito a recreagdo espiritual e a
recuperacao fisica dos jesuitas, para além da producio de bens alimentares, que eram comercializados, mas que
também contribuiam para o sustento dos colégios.

As quintas podiam, tal como os colégios, adaptar pré-existéncias as suas necessidades, ou implementar novas
solugdes de edificado, de acordo com as caracteristicas do territério e com os objetivos que tinham para aquela
area geografica, que podiam ser simplesmente para exploragdo agricola, de caracter estival, ou mesmo como an-
coradouro para missdes populares.

0 Colégio de Santo Antdo-o-Novo de Lisboa é um dos exemplos de casas da Companhia que possuiu varias dessas
propriedades. Vale de Rosal, Enxara do Bispo, Canicos, Santa Barbara e Xabregas foram algumas das mais sig-
nificativas, localizando-se a primeira em Almada, a segunda em Mafra, a terceira em Torres Novas, a quarta em
Constancia (Punhete) e a tltima, no lado oriental de Lisboa, sendo, por esse motivo, eleita como o nosso principal
estudo de caso.

Considerando que os anos que antecederam a supressao da Companhia de Jesus em Portugal (1759) apresen-
tam algumas lacunas no que a forma de habitar e conservar as suas casas diz respeito, a investigacdo que aqui se
apresenta procura colmatar a auséncia de conhecimento sobre as quintas de recreio, através da analise das ulti-
mas obras efetuadas na referida Quinta de Xabregas, que ocorreram, simultaneamente, com outras empreendi-
das em Santo Antdo-o-Novo. Nos dois casos é possivel reconhecer agentes, opcdes materiais e plasticas, que nos
permitem hoje compreender melhor e caracterizar alguns dos aspetos construtivos usados por este instituto
religioso.

A QUINTA DE XABREGAS: IMPLANTACAD

A escolha do local para a implantagdo de uma quinta jesuita que tivesse como objetivo a recreacgdo, era algo que
merecia redobrada atencdo no momento da aquisicdo. Ndo obstante o facto de acumular também a fungio agri-
cola o que, por si s6, ja implicava preocupacdes com a fertilidade do solo, abastecimento de agua ou insolagao,
seria necessario pensar cautelosamente na sua adequabilidade para a implantacdo dos edificios que alberga-
riam a comunidade. Assim, se a questdo da dgua e da insolacdo ja eram uma preocupacao latente, a questao dos
ventos seria fundamental para um correto arejamento dos edificios, evitando-se por isso zonas baixas e com ma
ventilagdo. Por outro lado, os lugares altos eram apeteciveis ndo apenas pelo arejamento e exposicdo solar, mas
também porque permitiam uma vista privilegiada sobre a envolvente. Se no caso concreto do Colégio de Santo
Antao, também localizado num sitio alto, a questio da vista estava a par da questdo da visibilidade, marcando a
presenca da Companhia de Jesus como um dos atores principais do cenario urbano de Lisboa, no caso da quinta,
destinada ao descanso dos padres do colégio, ja ndo se procurava o “ser visto”, privilegiando “o que se queria ver”
para deleite visual dos padres.

A historia da residéncia de Xabregas remonta ao ano de 1582, quando o padre Cristévdo de Gouveia (1542-1622)
(Franco, 1714, p. 170-180), entdo reitor do Colégio de Santo Antdo-o-Novo, a adquiriu por 950 000 réis a
Jodo Freire de Andrade, Senhor de Bobadela, com dinheiro doado a Companhia pelo “cardeal-rei” D. Henrique
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(1512-1580) para servir de quinta de recreio aos professores do referido colégio (Franco, 1726, p. 131; Rodri-
gues, 1938, p. 219)% Foi alids, como membro ativo da Companhia que o padre Gouveia comprou outras pro-
priedades e se ocupou de obras em algumas casas inacianas, segundo as palavras do cronista Anténio Franco
(1662-1732), como aconteceu com a Quinta da Rica Fé, do Colégio de Bragan¢a, com a quinta que mandou adqui-
rir para o Colégio da Bahia enquanto desempenhou funcdes de Visitador no Brasil, ou com as obras que iniciou
no sobredito Colégio de Santo Antdo-o-Novo (Franco, 1714, p. 174)2.

Pouco se sabe sobre esta quinta, tanto no que refere a sua localizagdo e confrontacdes exatas, como quanto ao lo-
cal onde se implantavam os edificios que albergavam a comunidade ou os que davam apoio as fun¢des agricolas.
Sabe-se apenas que se situava na zona de Xabregas, entdao enquadrada na zona periurbana nascente da Lisboa
seiscentista. Nao foi possivel localizar, até ao momento, a escritura de compra inicial da quinta, um cordeamento
ou uma descricdo detalhada da mesma. Acresce a esta lacuna, o facto de existirem, no Cartorio dos Jesuitas?, ins-
trumentos notariais que atestam a permuta entre o Colégio de Santo Antdo e outras entidades, relativos a olivais
existentes na zona de Xabregas, sendo omisso se confrontavam ou ndo com a dita quinta. Face a isto, é pouco claro
se, a data da expulsdo dos jesuitas de Portugal, a quinta consistia apenas no prédio comprado em 1582 por Cris-
tovao Gouveia ou se esta havia sido ampliada através da compra/permuta de prédios que o colégio foi adquirindo
até 1759. Certo é que, em 1702, o padre reitor e restantes religiosos do Colégio de Santo Antdo entregaram ao
Senado da Camara uma peti¢do para a realizacdo de obras num olival rodeado de valado que possuiam em Xabre-
gas, a fim de evitar que a vizinhanga furtasse azeitona, lenha e a produgao das sementeiras. O mesmo documento
da conta da intenc¢ao de construirem um conjunto de casas, numa das extremas e junto ao caminho publico, para
morar o caseiro e outras pessoas. Este instrumento, para além de identificar a localizacao geral na zona de Xabre-
gas, fornece uma situacido mais especifica, enunciando-se a confrontacio do dito olival com caminhos publicos*.

Importa por isso entender a rede viaria da época, mas, infelizmente, as representagdes planimétricas de Lisboa
coevas a peticdo ndo contemplam aquela zona. Sera entdo necessario recorrer a representa¢des mais tardias para
localizar a via que ligava estes dois pontos da cidade. Na planta desenhada por Filipe Folque em 1858, a repre-
sentacdo estende-se a zona oriental de Lisboa tendo como limite o Vale de Chelas e o Alto de Sao Jodo. Apesar
de ndo se representar a zona alta de Chelas, é possivel ver o arranque de vias que faziam a ligagdo entre esta e a
zona ribeirinha da Cruz da Pedra. A dltima, que se localizava na marginal do Tejo, era composta pela Calcada e
Rua da Cruz da Pedra e por uma porta e um largo com o mesmo nome, e estabelecia a ligacdo ribeirinha entre a
Rua de Santa Apoldnia e a Rua Direita da Madre de Deus®. Infelizmente o cordeamento que acompanha a peticio
ndo refere em que ponto exato dessa zona (se na rua, no largo ou junto ao arco) se comec¢a a medi¢cdo, mas afirma
claramente que é feita no “caminho que liga a Cruz da Pedra a Chelas”. Posto isto, e analisando a rede viaria re-
presentada por Folque e anexando a zona em falta representada em 1909 por Silva Pinto’ (Figura 1), percebe-se
que existiam varios percursos que ligavam as duas zonas. A mais 6bvia parece ser a propria Estrada de Chelas
(Figura 1, assinalada com trago vermelho). No entanto, e dentro do que Folque ainda considerava drea urbana
relevante para constar na representa¢do da Lisboa oitocentista, existe um caminho alternativo para o alto de
Chelas que compreendia a entdo denominada Estrada da Circunvalacdo (atual Avenida D. Afonso III) e a Rua do

! Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Manuscritos da Livraria, N° 690, f- 115v-116.

2 “Este Padre foy, o que deytou a primeyra pedra no Collegio novo de Santo Antdo no anno de mil quinhentos setenta, & nove, reynando o Cardeal Rey Fun-
dador, o qual com o seu arquitecto mor chamado Balthezar Alvres fez a planta da obra, em tudo magnificentissima... Deyxou o Padre Christovam de Gouvea
o Collegio na altura das janellas do corredor de bayxo. Os alicerses fordo tdo profundos, que passavdo do andar das hortas de bayxo, a que o Collegio fica
sobranceyro”.

3 ANTT, Cartdrio dos Jesuitas, m¢. 1. PT/TT/AJC]/CJ001.

* Arquivo Municipal de Lisboa (AML), Livro de cordeamentos, 1637-1715, f. 313-314v, PT/AMLSB/CMLSBAH/ADM/002/0146/0149.
5 AML, [Atlas da carta topogrdfica de Lisboa]: n® 7, 1858, PT/AMLSB/CMLSBAH/PURB/003/00028/09.

¢ Os topénimos usados no texto sdo os citados na planta assinada por Filipe Folque.

7 AML, [Planta Topogrdfica de Lisboa]: 13 K, 1909, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/03/106.
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Sol a Chelas® (Figura 1, assinaladas com trago interrompido vermelho). A prépria ligagdo da Cruz da Pedra (Figu-
ra 1, assinalada com traco azul) aos dois percursos é dibia uma vez que existem, pelo menos, duas formas de a
alcangar: através do Largo da Cruz da Pedra (Figura 1, assinalado com trago roxo) ou da Calcada e Rua da Cruz da
Pedra (Figura 1, assinalada com traco interrompido roxo).

Por outro lado, uma planta relativa ao cemitério do Alto de Sdo Jodo a guarda da Direcdo de Infraestruturas do
Exército (DIE) que se cré ter sido desenhada depois de 1851°, denomina a atual Avenida D. Afonso III de “Estrada
para a Cruz Pedra”, topénimo que pode ter antecedido o de “Estrada da Circunvalacdo” (Figura 2) ou que, e de
forma mais provavel, ao invés de ser um top6nimo oficial, seria uma referéncia as extremas que a via ligava.

A peticdo apresentada pelo Colégio de Santo Antdo deu origem a um cordeamento realizado pela Cimara, onde se
fornecem mais alguns dados relativos ao enquadramento do terreno e sua relagdo com as vias publicas. Concreti-
zaram a medicdo do olival Manuel Jorge, procurador da Cidade, e Jodo Baracho da Gama, designado por “homem
das obras”, informando-nos, entre outros pormenores, que o cordeamento se iniciou no “principio da parede de
pedra do ualado da dita terra junto de hum caminho de carro que uay pera huma pedreira” e que, nesse “ponto”,
“fica a estrada que vay pera chellas”?°.

A DIE tem a sua guarda uma planta parcial da zona em anélise (Figura 3) que, embora omissa no que se refere a
zona da Cruz da Pedra e a Estrada de Chelas, e de datar do século seguinte (1807-1856), é muito elucidativa para
este estudo. Para além de mostrar as vias principais e os edificios, a representagio é particularmente importante
no que diz respeito a topografia e a referéncias geoldgicas. As variacdes altimétricas sdo expressivas, com ele-
vagdes e vales, ficando clara a razdo para as vias apresentarem, em planta, um tracado curvilineo e com tantas
inflexdes. No que se refere aos afloramentos rochosos e mesmo sendo uma representacdo simples, o documento
fornece um dado fundamental: a identificacdo das pedreiras. Trés delas sdo indiscutivelmente legendadas como
tal (Figura 3, a, b e ¢), mas o tipo de representac¢do usada (simulando rocha) multiplica-se pelo desenho, ora dis-
posta de forma linear como se de muros de contencao de talude se tratassem, ora de forma concéntrica como que
representando um aglomerado de rocha que podera ser interpretado como referéncia a pedreiras menores/nao
exploradas. Com efeito, as trés pedreiras identificadas nio sdo préximas da Estrada de Chelas, mas tém ligacdo
direta com o ja citado caminho que indiretamente ligava a Cruz da Pedra a Chelas (a atual Avenida D. Afonso III
e a antiga Rua do Sol a Chelas), localizando-se os afloramentos rochosos (da zona ribeirinha para o interior): o
primeiro no Alto do Varejao (Figura 3, a), o segundo na elevagio limitada a poente pelo Vale Escuro e a nascente
pelo Vale de Chelas (Figura 3, b), e o terceiro no Alto de Sdo Joao (Figura 3, c).

Voltando ao cordeamento de 1702, assegurava-se ainda que as casas a construir ndo deveriam ter nenhum de-
grau para a estrada, “asentando-se-lhe sacadas ficarido com a altura de quatorze palmos para cima, nao se lhe
pondo grades baixas de aranha”!?, o que mostra que a localizacdo da casa destinada aos caseiros se situaria junto
a via publica e num dos extremos da propriedade. No ano seguinte, um outro cordeamento da-nos conta que es-
sas casas ja se estavam a construir e que tinham sido momentaneamente embargadas, por se ter cordeado com
erro, o que agora se retificava. Para esse efeito, procedeu-se a medi¢do, desta vez levada a cabo por Jodo Freire,
medidor das obras da cidade, a partir de uma parede de pedra do ja mencionado caminho de carro que ia para
uma pedreira e passado por muitos outros pontos, de que se destaca o cotovelo que o dito muro fazia mais adian-
te, anteriormente excedido em dois palmos e meio. Outro ponto de destaque, era o cabo ou extremidade de um
muro velho do valado que confrontava com o cunhal de um outro muro de uma quinta vizinha, onde, nesse tempo,

8 Folque denomina-a como Rua do Sol a Estrada de Chelas e Silva Pinto de Rua do Sol a Chelas. Cf. AML, [Atlas da carta topogrdfica de Lisboa]: n® 7, 1858, PT/
AMLSB/CMLSBAH/PURB/003/00028/09, e AML, [Planta Topogrdfica de Lisboa]: 13 K, 1909, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/03/106.

? Atribuigdo do arquivo da Direcdo de Infraestruturas do Exército (DIE).
10 AML, Livro de cordeamentos, 1637-1715, f. 313-314v, PT/AMLSB/CMLSBAH/ADM/002/0146/0149.
1 Ibidem.
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Figura 1 Esquema viério da ligagdo entre a zona da Cruz da Pedra e Chelas, realizado sobre as plantas levantadas por Folque e Silva Pinto. [Atlas da carta topografca de Lishoa]: n.° 14, 1858,
AML, PT/AMLSB/CMLSB/ PURB/003/00028/16; n.° 15, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/PURB/003/00028/17; n.° 21, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/PURB/003/00028/23; n.° 22, 1858,
AML, PT/AMLSB/CMLSB/PURB/003/00028/24. [Planta Topografca de Lisboa]: 12 K, 1909, AML, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/03/105 e 13 K, 1909, AML, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-

PU/05/03/106.
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Figura 2 Planta do Cemitério do Alto de S&o Jodo em Lishoa,
Carlos José Correia Botelho, 1851-1862. Portugal-Gabinete
de Estudos Arqueoldgicos da Engenharia Militar/Direcéo de
Infraestruturas do Exército — 2321-2-16-22.

passava a dita estrada, com vinte e trés palmos e trés quartos de palmo de largo2. As diversas inflexdes referidas
nas medi¢des de ambos os cordeamentos, bem como a variacdo de largura da estrada, levam-nos a equacionar
a hipétese de a via poder corresponder a atual Avenida D. Afonso III. Para além disso, a planta a guarda da DIE
revela os nomes das quintas ou dos seus proprietarios, existindo uma designacdo que se destaca: a da Quinta dos
Apostolos (Figura 4).

Diz-nos Baltazar Telles que, desde 1540, os jesuitas haviam sido apelidados de apdstolos dada a conduta de
Francisco Xavier e de Simao Rodrigues, entdo recém-chegados a Lisboa (Tellez, 1645, p. 42). Esta designagio
perpetuou-se no tempo e cristalizou-se na memadria da populacdo e nas urbes. Assim, e atendendo a que a planta
da DIE tera sido desenhada ja no inicio do século XIX, consideramos que aquela quinta, situada na elevagdo que
separa o Vale Escuro do Vale de Chelas, tenha pertencido aos jesuitas e que, ainda que com outro proprietario,
tenha mantido a designacdo dos anteriores, podendo até corresponder a Quinta de Xabregas comprada em 1582
pelo entdo reitor do Colégio de Santo Antao.

2 AML, [Peti¢do do padre reitor e religiosos do Colégio de Santo Antdo solicitando levantamento do embargo da obra], 1703-03-10 - 1703-03-13, Livro de cor-
deamentos, f. 311-312v, PT/AMLSB/CMLSBAH/ADM/015/028/0148.
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Do Colégio de Santo Antdo ao Alto de Sdo Jodo: territério, obras e materiais da Quinta de Xabregas (século XVIII) | Inés Gato de Pinho, Maria Jodo Pereira Coutinho

a b c

Figura 3 Localizagdo de pedreiras na Planta dos sublrbios de Lishoa desde Santa Apoldnia até a Quinta do Calado, 1807-1856. Portugal-Gabinete
de Estudos Arqueoldgicos da Engenharia Militar/Direco de Infraestruturas do Exército — 2364-2-20-29.
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Figura 4 Pormenor da Planta dos sublrbios de Lisboa
desde Santa Apoldnia até a Quinta do Calado, 1807-
1856. Portugal-Gabinete de Estudos Arqueoldgicos da
Engenharia Militar/Direc&o de Infraestruturas do Exército
—2364-2-20-29.

Esta suspeita passa a certeza através da leitura do Livro das Plantas das Freguesias de Lisboa®?, que foi escrito e
desenhado entre 1756 e 1768. Aparentemente a area onde se situava a Quinta dos Apdstolos pertenceria, antes
do terramoto, a freguesia de Santa Engracia'* tendo supostamente, ap6s o sismo, integrado a de Sdo Bartolomeu,
uma das poucas que ndo tem representacdo grafica no dito livro. No entanto, na descrigdo dos limites da altima,
o redator da conta que numa sec¢do confrontava com a “estrada (da parte do norte) que passa junto a quinta que
foi dos Padres Jezuitas, e hoje he de Joseph Leyte”!>. Também na descri¢do do perimetro de Santa Engracia é feita
uma clara referéncia a mesma propriedade, que confinava com o caminho que servia de extrema nascente aquela
freguesia:

...discorrendo por toda a rua do Caiz do Carviao, Bica do Sapato, ate a entrada de uma traveca que fica antes de chegar
ao arco da Cruz da Pedra, e seguindo o lado meridional desta e o ocidental de toda a estrada que vem encostada ao
muro da quinta que foi dos Padres da Companhia, e hoje he de Joseph Leyte, discorrera pelo lado meridional do cami-
nho que vem sahir a estrada que vem por baixo do Olival de Nossa Senhora da Penha de Franga athé a Cruz dos Quatro
Caminhos..."°.

13 ANTT, Livro das Plantas das Freguesias de Lishoa. PT/TT/CF/153. [Consult. 15/12/2020]. Disponivel na Internet: https://digitarq.arquivos.pt/detail-
57id=3909706.

1 Idem, f. 118.
5 Idem, f. 114.
16 Idem, f. 111.
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Figura 5 Reconstituicdo dos limites das freguesias de Santa Engracia e de Sao Bartolomeu sobre o Atlas da carta topografca de Lishoa e a Planta dos sublrbios de Lishoa desde Santa Apolénia
até a Quinta do Calado, a partir do Livro das Plantas das Freguesias de Lishoa. [Atlas da carta topografca de Lisboa]: n.° 14, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/ PURB/003/00028/16; n.° 15,
1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/PURB/003/00028/17; n.° 16, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/PURB/003/00028/18; n.° 21, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/PURB/003/00028/23; n.° 22,
1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/PURB/003/00028/24; n.° 23, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/ PURB/003/00028/25; Planta dos subtrbios de Lishoa desde Santa Apolénia até a Quinta do
Calado 1807-1856, Portugal-Gabinete de Estudos Arqueolégicos da Engenharia Militar/Direcéo de Infraestruturas do Exército — 2364-2-20-29; Livro das Plantas das Freguesias de Lishoa.
Codices e documentos de proveniéncia desconhecida, n® 153. PT/TT/CF/153. /magem cedida pelo ANTT.

A descrigdo das duas freguesias deixa clara a existéncia de um dos pontos de contacto entre ambas: o muro da
quinta que foi dos padres da Companhia. A adaptacdo das plantas do livro a outros levantamentos nao é simples,
uma vez que se tratam de desenhos algo desproporcionados. Para além disso, e como foi referido, ndo existe re-
presentacdo de Sdo Bartolomeu. Ainda assim, é possivel tracar a linha de contacto entre as freguesias (Figura 5),
onde se implantaria um dos muros da propriedade jesuita.

Depois de atestado que a Quinta dos Apdstolos correspondia a propriedade que havia sido dos jesuitas, e voltan-
do ao cordeamento de 1702 relativo ao olival, sugerimos que o dito terreno de cultivo se poderia localizar numa
das extremas da propriedade principal, ou adossado a mesma. Tecemos esta hipétese por considerarmos que a
pedreira que tinha ligacdo com a estrada que conduzia a Chelas pudesse ser a que nesta planta se encontra den-
tro dos limites da propriedade denominada como Quinta dos Apéstolos (Figura 3, b), acima da qual, e no ponto
mais alto do terreno, se implantava um conjunto de construcdes com uma vista de 360° sobre o territério envol-
vente e o Tejo. Junto as construcées existia uma outra, mais pequena e destacada, a norte da mesma um poco e
a sul uma vinha. O acesso principal, com caminho mais largo, far-se-ia a norte (Figura 6, a) através de uma porta
préxima ao Alto de Sao Jodo e quinta com o mesmo nome, e o secundario pela porta a nascente que conduzia a ja
citada pedreira (Figura 6, b). Se a sul, nascente e norte a propriedade confinava com a via publica o mesmo nao
sucedia pelo poente, em que existia um muro (Figura 6, e) que a separava de uma outra propriedade existente na
zona baixa do denominado Vale Escuro e que continha uma casa (Figura 6, c). De resto, importa referir que essa
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Figura 6 Esquema de localizacdo realizado sobre a Planta dos suburhios de Lishoa desde Santa Apolonia até a Quinta do Calado, 1807-1856. Portugal-Gabinete de Estudos Arqueoldgicos da
Engenharia Militar/Direcdo de Infraestruturas do Exército — 2364-2-20-29; e desenho da Montanha da Quinta dos Apéstolos e Quinta da Letrada, Luiz Gonzaga Pereira, 1809. Colec&o do Museu
de Lishoa, Camara Municipal de Lishoa — EGEAC, MC.DES.1632.061.

construgdo correspondia, em 1826 e segundo um desenho de Luis Gonzaga Pereira, a casa da Quinta da Letrada
(Figura 6, c), situada no sopé do que ele designa como “montanha da Quinta dos Ap6stolos”, vendo-se em baixo a
casa da primeira quinta e a sua esquerda um muro (Figura 6, d) que entesta num outro que lhe é perpendicular
(Figura 6, e), vislumbrando-se no ponto mais alto, parte de uma das constru¢des da antiga propriedade jesuita
(Figura 6, f).

N&o conseguimos apurar informagdes que nos remetam para a génese e evolucdo da Quinta da Letrada. No entan-
to, existe um dado que nos inquieta e que resulta da andlise conjunta de trés dos documentos ja referenciados - a
planta da freguesia de Santa Engracia e a sua descricdo, a planta a guarda da DIE e a planta levantada por Folque
-, ainda que com consciéncia de que se tratam de representacdes anacronicas, mas ainda assim préximas crono-
logicamente. Sabemos que o muro da quinta jesuita se implantava nos limites da freguesia e supomos que esta
ndo seria a Unica propriedade a confrontar com os mesmos, ficando por apurar a extensao do muro. Contudo, ao
sobrepormos a planta relativa a Santa Engracia ao levantamento de Folque, fica muito claro que o limite adminis-
trativo ndo coincide com o limite da Quinta dos Ap6stolos patente na planta da DIE, mas sim ao da Quinta da Le-
trada. Esta situacdo leva-nos a equacionar se esta porcao de terreno teria feito parte da quinta jesuita, ainda que
como artigo distinto, ou até como parte da mesma sendo depois desanexada e ganhando outra denominag¢do, uma
vez que, em nenhum outro tro¢o do limite a Quinta dos Apdstolos se aproxima da freguesia de Santa Engracia.

Certo é que, em 1759, nos autos de sequestro dos bens do Colégio de Santo Antdo, surgem apenas duas proprie-
dades na zona em andlise. A Quinta de Xabregas ou dos Apdstolos, entdo denominada de Vale Escuro, comprada a
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Figura 7 Pormenor da implantagéo do edifcado. Planta de Lishoa: com a indicac&o das obras projectadas para a segunda linha de defesa e para o aproveitamento da linha de 1833 ou defesa
immediata da capital, Joaguim Anténio de Carvalho, 1833. Portugal-Gabinete de Estudos Arqueoldgicos da Engenharia Militar/Diregéo de Infraestruturas do Exército — 4010-3-34-47. [Atlas da
carta topografca de Lishoa]: n.° 15, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/PURB/003/00028/17 e n.° 22, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/PURB/003/00028/24. [Planta Topografca de Lisboa]: 13 J,
1909, AML, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/03/093 e 13 |, 1909, AML, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/03/081.

Jodo Freire de Andrade em 1582 e avaliada em 390 mil réis'’, e umas moradas de casas humildes “junto a mesma
quinta” avaliadas em 150 mil réis!®, estavam entdo na posse da Coroa e afetas a terceiros*’.

A andlise dos livros da Décima da freguesia de Santa Engracia permite identificar duas propriedades com valores
muito proximos aos determinados no auto de sequestro: 350 e 180 mil réis. A primeira, descrita como proprie-
dade de onde se extraiam rendimentos advindos dos terrenos agricolas que a compunham? ¢ localizada, de livro
para livro, em toponimos diferentes: em 1762 /63 (no livro dos arruamentos) na “Travessa de Chellas hindo para

17 %A quinta de Val Escuro a qual foi aremetada a Jodo Freire de Andrade no ano de 1582 por novecentos e sincoenta mil reis que com quarenta e sete mil reis
de siza fas tudo novecentos e noventa e sete mil e quinhentos. Rende hoje / 3903000 [a margem direita do texto] / e por Carta de El Rey Fillippe 22 de Caste-
la no mesmo anno de 1582 fordo os Padres dispensados, para pessuirem este, e mais propriedades”. AHTC, Junta da Inconfidéncia, M¢. 25, N2 97, s. n2f.

18 “Humas moradas de Cazas humildes junto d mesma quinta, que posteriormente fizerdo os padres de que ndo hd nem pode haver outro tittulo, e declararam
que com ellas fizerdo a despeza de seiscentos mil reis do mesmo dinheiro e rendem hoje / 150$000 [a¢ margem direita do texto].” Ibidem.

1 Uma parte ou a totalidade passara assim para José Leitgeb. Essa informagdo é veiculada, quer nos autos e inventdrios de sequestro dos bens do Colégio de
Santo Antdo-o-Novo, quer na descrigdo das freguesias de Sdo Bartolomeu [de Xabregas], de Santa Engrdcia e ainda em alguns impressos. Arquivo Historico
do Tribunal de Contas (AHTC), Junta da Inconfidéncia, N° 258, f. 95 e M¢. 25, N? 96, f. 16, parcialmente publicado por Luiz de Bivar Guerra em LINO, Raul;
SILVEIRA, Luis; MARQUES, A. H. de Oliveira, orient. - Documentos para a historia da arte em Portugal. Lisboa: Fundagdo Calouste Gulbenkian, 1969-1991.
vol. 5: Colégios de Santo Antdo, Sdo Roque, Sdo Francisco Xavier e Noviciado de Arroios [do] Arquivo do Tribunal de Contas. Veja-se ainda a mesma referén-
cia nos seguintes impressos: Collecgdo da Legislagdo Porttugueza desde a ultima compilagdo das ordenagées redigida pelo desembargador Antonio Delgado
da Silva. Legislagdo de 1775 a 1790. Lisboa: Na Typografia Maigrense, 1828, p. 265, que reporta ao ano de 1780, e nas Resolugées do Conselho de Estado na
Secgdo do Contencioso Administrativo, colligidas e explicadas por José Silvestre Ribeiro. Lisboa: Imprensa Nacional, 1855, p. 135. tomo 111

20 AHTC, Décimas da Cidade de Lisboa, Freguesia de Santa Engrdcia, DC420AR, 1762/63, f. 240.
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a Penha”, no mesmo ano (no livro dos prédios) no “Cittio dos Sette Castellos”?, em 1764 (no livro dos prédios)
novamente na “Travessa de Chellas hindo para a Penha”* e em 1767 “por detras do Convento de Santos onde
chamao a Rua Direita”?. A segunda, que conforme o auto de sequestro se localizaria proxima da primeira, ficando
pouco clara a defini¢cdo de proximidade (se confrontavam ou se situavam na mesma zona), parece corresponder
auma propriedade de casas arrendadas a varios inquilinos que é localizada, de livro para livro, maioritariamente
na “Estrada que vai para Chellas”?*. No entanto, fica pouco claro se a “estrada que vai para Chelas” correspondia
efetivamente a “Estrada de Chelas”, uma vez que, no livro dos arruamentos do ano de 1767 se elencam as proprie-
dades junto a dltima, nenhuma delas jesuita, referenciando-se alguns f6lios a frente no “Caminho de Chellas do
lado esquerdo” a “Propriedade de cazas que foy do Padres da Companhia e hoje do Fisco Real”?>.

A 19 de junho de 1811, a Gazeta de Lisboa publicava um anudncio de arrendamento da propriedade principal:
Arrenda-se a quinta denominada dos Apostolos, no sitio do Alto Varejao, que consta de vinhas, terras de pao,
casas nobres e todas as oficinas necessarias, com excellente agua de p6¢o, e cisterna: quem a quizer ver, podera
dirigir-se ao lugar, e falar com seu dono que alli reside (Gazeta de Lisboa, 1811).

Cerca de dez anos depois, em 1822, discutia-se a localizagdo de um novo matadouro em Lisboa tendo sido para
isso criada uma comissao para avaliar o melhor local. Foi pedido um parecer a sec¢do de Medicina da Academia
Real das Ciéncias relativo a possivel localizacdo desse equipamento na zona onde se implantavam as quintas
dos Apostolos, do Meio e da Madre de Deus. Segundo o relatdrio, o solo das quintas seria “nos altos argilo-
silicioso, e nos valles quase humifero (...)” (Memorias da Academia..., 1857, p. 3)?°. Os po¢os que existiam nas
trés quintas eram provenientes da mesma camada “areosa da formacao terciaria de Lisboa, a mesma que da
origem as abundantes aguas do Valle de Chellas (...)” (Memorias da Academia..., 1857, p. 3). Apesar de o poco
da antiga propriedade jesuita estar seco a data da visita, os consultores destacavam a cisterna capaz de conter
trés mil pipas de agua, situada na “parte mais elevada da Quinta dos Apdstolos junto de uma casa apalacada”
(Memorias da Academia...,, 1857, p. 3), que assumimos que fosse a casa da quinta, que recebera os padres de
Santo Antdo até 1759.

Em 1833, em consequéncia do reforco da defesa de Lisboa, parece ter surgido a necessidade de se criar uma
estrutura fortificada no local. Pelo menos assim se configura a nova construcao erigida na Quinta dos Apdstolos,
junto a casa principal, representada numa segunda planta a guarda da DIE e na planta levantada por Folque. Em
ambas, a estrutura perpetua a memoria jesuita, sendo designada como Bateria dos Apdstolos, que ja nao figura
no levantamento de Silva Pinto.

A propriedade jesuita ndo resistiu a evolucdo urbana que a zona oriental de Lisboa sofreu. Nos registos fotogra-
ficos a guarda do AML datados do inicio do século XX (Figura 8), ainda é possivel visualizar a casa da Quinta da
Letrada e a encosta onde se desenvolvia (Figura 8, a verde e na fotografia a direita). Quanto a Quinta dos Apos-
tolos, aparentemente resistiu apenas parte do muro nascente (Figura 8, a laranja), sendo o mesmo claramente
percetivel nos documentos acima referidos, mas também numa imagem captada pelo Servigo de Fotografia do
jornal O Século em 1932%7, aquando da queda de um avido naquela zona (Figura 9). Nesse registo é possivel ndo

21 “Ne 35 Propriedade de cazas e quinta que foi dos padres da Companhia que consta de vinha olival e varias arvores de fructo arrendada em trezentos e
cincoenta mil reis”. Idem, DC419P, 1762/1763, f. 92.

22 Jdem, DC420P, 1764, f. 38 v.
23 “N2 523 Propriedade de Cazas e quinta que foy do Padres Jezuitas e hoje do Fisco Real por cujas Cazas sdo izentas”. Idem, DC422AR, 1767, f. 96v-97.

24 “N@ 12 Cazas do Padres da Companhia hoje do Fisco que consta de Pateo casas e quintal (...)" Idem, DC420AR, 1762/63, f. 203v-224. O livro dos arruamentos
do mesmo ano localiza-a igualmente na “Estrada que vay para Xellas”. Idem, DC419P, 1762/1763, f. 80.

25 Idem, DC422AR, 1767, f. 83.
26 “Parecer da comissdo composta dos sécios efectivos (...) sobre a escolha do melhor local para um matadouro em Lisboa’.

27 Um aspecto do buraco que o avido italiano produziu no muro da quinta dos Apéstolos. O Século. (07-01-1932). ANTT, PT/TT/EPJS/SE/
001-001/0022/0064G. [Consult. 15/12/2020]. Disponivel na Internet: https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1213724.
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Do Colégio de Santo Antdo ao Alto de Sdo Jodo: territério, obras e materiais da Quinta de Xabregas (século XVIII) | Inés Gato de Pinho, Maria Jodo Pereira Coutinho

Figura 8 Localizagdo da Quinta da Letrada (a verde, assinalando-se dentro de um quadrado a casa), da quinta e muro dos Apéstolos (a amarelo e laranja, respetivamente) e do cemitério oriental
(a dois tons de azul) a partir de registos fotografcos. [Cemitério do Alto de S&o Jodo e zonas circundantes, fotografa aérea]. Mario de Oliveira, [195-]. AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/
MAOQ/000477. A direita, em baixo, casa da Quinta da Letrada. Alto do Varejao, junto do prolongamento da avenida Mouzinho de Albuguerque. Augusto de Jesus Fernandes, 1966. AML, PT/

AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/AJF/002624.
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Figura 9 Vistas do muro da quinta. Um aspecto do buraco que o avido italiano produziu no muro da quinta dos Apéstolos. PT/TT/EPJS/SF/001-001/0022/0064G. Autor ndo mencionado.
1932/01/07. Imagem cedida pelo ANTT; a direita, 0 mesmo muro na atual rua Joseph Biel. Fotografa das autoras.

s6 perceber a diferenca de cotas entre a Quinta dos Apdstolos (acima do muro) e a envolvente, mas também o
aparelho de pedra que constitui o muro, muito semelhante ao tipo de aparelho de pedra irregular (agora sem
revestimento) que ainda hoje se vé em trocos de muro da Rua Joseph Biel (Figura 9).

Na fotografia aérea (Figura 8) é muito clara a elevacdo onde se erguia a quinta jesuita, mas por esta época, ja total-
mente urbanizada. Os projetos de arruamentos para essa d&rea mostram que, apesar de quase dois séculos depois,
ainda se mantinha a referéncia indireta a presenca dos jesuitas: “Ante-projecto de arruamentos ligando a Quinta
dos Apoéstolos com a Calgada da Cruz da Pedra”? (Figura 10).

A QUINTA DE XABREGAS: OBRAS E MATERIAIS

Embora se desconhecam as confrontagdes exatas da quinta jesuita, como foi acima dito, e se era um dnico artigo,
se era constituido por varios ou se na data da sua aquisicdo a propriedade ja possuia construcdes, confirma-se
que ao longo de varias décadas e séculos a Quinta de Xabregas foi beneficiada e dotada dos espacos essenciais
para a boa recreacdo dos padres inacianos e para o acolhimento de caseiros. Tal evidéncia assenta no contetido de
um caderno manuscrito, a guarda da Biblioteca Nacional de Portugal, do triénio governado pelo padre Miguel de
Almeida (1687-1760), a partir de 1746, onde se mencionam as obras desta quinta, bem como aquelas referentes
ao Colégio de Santo Antao-o-Novo, a que cabia a gestdo da Quinta de Xabregas?. O referido manuscrito, deixa-nos
compreender que, a partir de 1746, o principal edificio da propriedade de Xabregas era composto por cozinha,

28 AML, [Anteprojeto de arruamentos para ligar a quinta dos Apéstolos com a calgada da Cruz da Pedra], Anténio Emidio Abrantes, 1934. PT/AMLSB/CMLS-
BAH/PURB/002/03898.

29 Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Reservados, Mss. 26.
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Figura 10 Plantas do Atlas da carta topografca com sobreposicdo do projeto para arruamento da Quinta dos Apéstolos. [Atlas da carta topogréfca de Lisboa]: n.° 14, 1858, AML, PT/AMLSB/
CMLSB/UROB-PU/05/01/16; n.° 15, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/PURB/003/00028/17; n.° 16, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/PURB/003/00028/18; n.° 21, 1858, AML, PT/AMLSB/
CMLSB/PURB/003/00028/23; n.° 22, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/PURB/003/00028/24 e n.° 23, 1858, AML, PT/AMLSB/CMLSB/ PURB/003/00028/25; e [Anteprojeto de arruamentos para
ligar a quinta dos Apdstolos com a calcada da Cruz da Pedra], Ant6nio Emidio Abrantes, 1934, AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/PURB/002/03898; p. 2.

refeitério, casa do lavatorio, salas, cubiculos, um espaco para “jogo de truque” e, naturalmente, uma capela.
Quanto a mencdo, menos usual, do espago para “jogo de truque”, importa esclarecer, desde ja, que este, segundo
a definicdo de Rafael Bluteau (1638-1734), era o local onde se exercitava um jogo que se fazia “numa mesa com-
prida, cuberta de hum panno verde, bem estendido, & bem pregado”, com bolas pequenas de marfim e com tacos
(Bluteau, 1721, p. 317). Para melhor tracar um paralelo com o atual jogo de bilhar, importa reforcar o facto do

30 [dem, N° 91, . 5-6.
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autor acrescentar que “fazer truque” era “meter a bola pela ventanilha” por forma a que caisse numa espécie de
porta de ferro, situada na extremidade da mesa (Bluteau, 1721, p. 317). O costume de se jogar era mais frequente
do que se supunha. Anténio Franco, na obra Evora Ilustrada, alude, a propésito da Quinta de Valbom do Colégio
do Espirito Santo de Evora, a uma “sala do jogo” (1945, p. 265-266). Também no colégio dos jesuitas de Angra e
conforme se pode ler na planta de transformacio do espaco numa residéncia oficial®!, um dos compartimentos
do piso superior é denominado como “caza do bilhar”32,

O conjunto tinha também, no que a equipamentos complementares diz respeito, um patio com cisterna, dispensa,
casa da fruta, adega, lagarissa, estrebaria e galinheiros. Com efeito, quaisquer destes espacos eram essenciais
para o bom funcionamento da quinta e para se tirar partido dos recursos extraidos da mesma: a casa da fruta
para conservar frutos e alguns legumes por largos meses; a lagarissa para processar toda a azeitona do olival aci-
ma mencionado; a estrebaria, para alojar animais; e galinheiros, para garantir a produgao necessaria para fazer
frente ao consumo de carne.

Considerando a menc¢do a uma “casa debaxo da varanda” e a “escadas”, supomos que o aglomerado principal teria
dois pisos®. Essa situacdo também nio era inédita, pois se atentarmos a outras residéncias em quintas da Com-
panhia de Jesus, podemos igualmente verificar a existéncia de mais do que um andar, e de galerias de recreacao,
como se constata na Quinta da Rica Fé (Braganca), na Quinta de Santa Barbara (Constancia), na Quinta de Sao
Silvestre (Pernes) ou na Quinta de Valbom (Evora), entre outras.

Quanto aos trabalhos, sabemos terem sido reformados os telhados, por chover muito nas diversas dependéncias;
a parede do lagar também foi feita de novo, bem como a entrada, com uma abdbada de “tijolo singelo”**. Foi igual-
mente nesta campanha de obra que se refez parte da capela, mormente a parede da parte esquerda, que, por ter
muitas “portas velhas tapadas com pedra, e barro”, foi praticamente reconstruida, e as restantes foram picadas,
rebocadas e guarnecidas. Nesse local, o sistema de cobertura e respetivo forro, em madeira, foram ainda substi-
tuidos por outra abobada de tijolo, a semelhanca do que se havia feito na entrada®®. Na entrada da sala “para o
corredor da parte esquerda” fez-se uma “meya parede de pedra, e cal em lugar do frontal, que por velho estava
torto, feyo e incapaz”®¢. Outra obra, de natureza estrutural, fundamental para o entendimento de uma acgéo refor-
madora que visou a substituicao de alguns materiais por outros mais robustos, foi a da escada de tijolo, por onde
se acedia a casa do lavatério, que se substituiu por uma de pedra®”. Construgdes igualmente importantes, mas de
menores dimensdes, reformadas nesta ocasido, foram as dos canteiros e alegretes que se encontravam no patio
da cisterna, e as manjedouras. Por fim, evidenciando a orografia, destaca-se a necessidade que existiu em se fazer
em frente a porta da sala “huma parede rebocada para sustentar a terra com suas escadas por partes, e junto della
varias estacas de arvores”3,

Relativamente aos revestimentos e acabamentos, assinalam-se, por diversas vezes, ao longo do manuscrito, os
rebocos aplicados na cozinha e na adega, na entrada da zona dos cubiculos e na ja mencionada lagarissa. Ao lon-
go das multiplas anotagdes verifica-se também a referéncia sistematica a remates em obras de cantaria, quer na

31 Biblioteca e Arquivo Histdrico de Obras Publicas (BAHOP), D19: Colégio dos Jesuitas. Projecto de transformagdo em residéncia oficial, Jodo Anténio Judice.
Séc. XVIII.

32 Apesar de o conjunto de plantas se referir a adaptagdo do antigo colégio a um novo uso e de se referirem, em simultdneo, dreas que eram usadas pelos
jesuitas e dreas a figurar no novo programa, parece-nos bastante provdvel, face ao apresentado no presente estudo, que a “caza do bilhar” correspondesse a
uma sala de jogo do colégio.

33 BNP, Reservados, Mss. 26, N 100, f. 10-10v.
3% Idem, N° 91, f. 5.

35 Ibidem.

36 Idem, f. 5v.

37 Ibidem.

38 [bidem.
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substituicdo de simples aduelas e molduras de janelas e portas, quer na colocacdo de novas pedras no lavatério.
Também o trabalho de substituicdo de pecas de carpintaria, a saber, em portas e armarios, foi destacada nesta
listagem, evidenciando-se ainda o acabamento pictérico das mesmas, a 6leo, provindo da Botica [do Colégio de
Santo Antdo]*. Por ultimo, verdadeiramente indicador da alteragdo de gosto, mas também da capacidade de
aproveitar materiais, foi a nota sobre o aproveitamento da estrutura retabular de talha que se trasladara da cape-
la da Quinta de Canigos e que nestes anos foi recolocada na capela da Quinta de Xabregas: “Na capella se poz hum
Retablo dourado, que fora da capella de Canissos por la se fazer de pedra”®. Essa estrutura retabular foi assente
por um carpinteiro anénimo, que lhe fez algumas molduras que estavam em falta, a quem se pagou 1.320 réis, e
foi, possivelmente, retocada, pelo ja mencionado entalhador Miguel Rodrigues, atendendo a parca importancia de
800 réis que comparativamente se lhe pagou*!. A estrutura foi ainda pintada “fingindo pedras de varias castas e
cores”, sendo esse trabalho custeado pelo padre José de Aratijo* e o trabalho pictérico dos fingidos realizado pelo
pintor Antdnio Francisco, possivelmente aquele que é referenciado na irmandade de Sdo Lucas em 1745, mo-
rador as Olarias, em Lisboa (Flor e Flor, 2016, p. 111). Na sequéncia desta ideia de reutilizar materiais, importa
destacar ainda que foram acrescentados degraus, tirados de outra escada do colégio [de Santo Antdo-o-Novo], na
circunstancia da primitiva ter sido ter substituida “quando fez outra famoza o Padre Carbone”*3. Padre esse que,
a semelhanca do padre Cristévdo de Gouveia, comissionou um nimero bastante significativo de obras em Santo
Antdo-o0-Novo e custeou outro tanto acervo movel.

Pelo mesmo tempo, porque o controlo das obras era feito a partir da casa de Santo Antdo-o-Novo, como foi aci-
ma referido, e porque este era concretizado pelas maos dos mesmos agentes, deve-se integrar a informacao dos
melhoramentos empreendidos na casa-mae, particularmente pela circunstancia de se subtrairem novos conhe-
cimentos acerca do edificado, dos espacos que o constituiam e dos materiais utilizados em estruturas, revesti-
mentos e acabamentos*. O j& mencionado manuscrito respeitante ao triénio governado pelo padre Miguel de
Almeida, informa-nos quer de obras de natureza estrutural que ainda se iam fazendo, quer dos melhoramentos
de natureza plastica e visual que iam transformando o aspeto do mesmo.

Relativamente a intervencgodes de fundo, salientam-se algumas no edificio principal, como aquelas operadas no al-
pendre da portaria comum, na parede onde estava o acesso ao patio dos estudos, numa das trés casas da livraria,
na lavandaria, onde se fez um lango de parede novo para a porta do carro, no patio dos mogos, onde se fez uma
escada, e nas retretes, mas também em espacos adjacentes, como na casa dos lavatdrios, nos tanques, na cerca,
no “muro defronte do conuento de Santa Anna athe as cazas nouas do collegio” e nos galinheiros, “para evitar os
muitos ratos, que entravao, e descido pellas paredes, e fazido cada dia grande estrago nos frangos, e gallinhas”*.
Estas obras sdo particularmente interessantes no que toca a aparéncia do edificio, e ao impacte visual que o
mesmo tinha na vista da cidade, pois continuava-se a aformosear o facies da igreja e dos restantes panejamentos
murarios. Veja-se, pois, o facto de se ter ornado todo o frontispicio e empena da igreja, e de nele se terem feito
“3 janellas com correspondencia”®. A introdug¢ido de um alpendre na portaria comum, a fim de se “evitar a inde-
cencia de hum telheyro tasquissimo, e indigno, que tinha ha // 34 para 35 annos” consolida esta ideia de cons-
tante transformacao®’.

39 Idem, f. 5.

40 Ibidem.

“ Jdem, N2 100, f. 10.
# Idem, N2 91, f. 5v.
# Ibidem.

# Ndo é propdsito deste estudo tragar o estado da arte do Colégio de Santo Antdo-o-Novo, nem cotejar com obras anteriormente divulgadas, mas somente
tragar um paralelismo com aquelas operadas na mesma data na Quinta de Xabregas.

# BNP Reservados, Mss. 26, N2 91, f. 1.
 Idem, f. 10v.
# Idem, f. 1-1v.
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0 mesmo tipo de beneficiagcdo na fachada principal do colégio foi também observado a partir do momento em que
se colocaram “duas columnas com suas bazes, e capiteis” que se realizaram para esse paramento*s, e que se da
noticia que se ia fazendo a segunda torre da igreja, e que para seguranca dela se fizeram na parede de baixo novos
cunhais, e em sima arcos de pedra de cantaria”®. O facto de se abrirem intimeras janelas nos cubiculos do corredor
de cima, para uniformizar a aparéncia do algado, e para minimizar o perigo das estruturas e vidros cairem no patio,
como ja havia acontecido, é significativo para o entendimento que hoje temos deste complexo edificado®.

Quanto a questdo da relacdo entre o edificio e a cidade, e o quanto as obras modelaram o rosto da mesma, esta
pode ser confirmada com aquando da introducdo de “huma cruz de pedra de cantaria lavrada” na porta de en-
trada da cerca, entre outros exemplos. Por outro lado, e embora implantado bem no coragdo de Lisboa, com vista
para a colina do castelo, importa sublinhar que este aglomerado conservava ainda uma certa ruralidade, vivida
no interior do mesmo, como se denota ao saber da existéncia de uma vinha, de um laranjal e de uma nora, esta
ultima mencionada a propoésito da abertura de fundacgdes para seis arcos, que iam desde a dita nora até ao tanque
da cerca, “por estarem os antigos com espeques®! de 3 columnas tortos, e ameacgarem ruina”>% A parede de fora,
“que era de terra”, foi a dado momento reedificada de “pedra e cal: e de pedra de cantaria a janella” da dita parede,
consubstanciando, desta feita, a ideia da introduc¢io de materiais mais resistentes e duradouros®.

No que refere aos revestimentos e acabamentos, igualmente impactantes no discurso visual produzido no ex-
terior, atente-se a inimeras alusdes a rebocos pela parte de fora do complexo, a caiacdes e ao facto das janelas
terem sido a dada altura todas pintadas de verde®*. Tal introdugdo cromatica devera ter configurado uma nova
apareéncia, mais contrastante, ao edificio, e logo, mais impactante na cidade. A mesma importancia deve ser con-
cedida ao facto de se ter lajeado de novo uma parede, de se ter feito um novo sobrado e “huma bella, e grande caza
para despejos de cousas especiais da Botica”, bem como ao facto de se ter assoalhado um novo cubiculo, provido
com um grande “almario novo, pintado, [...] a expensas do Irmao Alexandre Botelho”**. Foi ainda aplicada na co-
zinha, uma “coberta de madeyra forrada de folha de Flandres para evitar com a lavaredas, e faiscas, que sobem,
algum incendio na cozinha, como ja se tinha visto” e ladrilhou-se de novo o forno da cozinha, e o de cozer o pao da
comunidade®®. Ladrilhou-se também o corredor da livraria®’ e as portas das secretas foram pintadas a 6leo, com
duas deméos®®. J4 as trés casas da nova livraria foram forradas de madeira de bordo e de pano, “para a pintura
ficar melhor”, e assoalhadas com madeiras do Brasil de varias cores®.

Simultaneamente, a Capela de Sao Francisco Xavier foi totalmente renovada e dotada de novos equipamentos:
“De traz do Retabollo se preparou a caza de carpenteiros, e pedreiros; e na tribuna de sima se argamacou a caza
dentro, poz se porta capaz, e huma como varanda para se sobir por escada para ella”®. O retabulo-mor foi nova-
mente dourado e encomendaram-se seis casticais de madeira prateados, que custaram 12.000 réis, ao entalhador
Miguel Rodrigues®!. Relativamente a esse mestre, quase desconhecido, sabe-se que foi através da sua obra que se

“ Idem, f. 1v.

* Idem, f. 9v.

50 [dem, f. 10v.

*! Travejamentos ou escoras.
2 BNPB, Reservados, Mss. 26, N° 91, f. 11.
%3 Ibidem.

5t Idem, f. 10.

% Idem, f. 11v.

% Ibidem.

57 Idem, f. 10.

% Idem, f. 12.

% Idem, f. 10.

0 Jdem, f. 2v.

61 Ibidem.
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introduziu um novo figurino de talha em Evora, a partir de 1718, quando assumiu a obra de duas capelas da igreja
do Convento de Santa Clara dessa cidade (Lameira e Serrao, 2005, p. 310; Lameira, 2015). O padre Jodo Baptista
Carbone (1694-1750) (Tirapicos, 2017) deu, por sua vez, para a mesma capela de Sdo Francisco Xavier, um calice
“excelentemente lavrado feito em Roma” e uma imagem de Nossa Senhora da Conceicao com “huma coroa dou-
rada precioza”, e o padre Marcelo Leitdo (1679-1755) deu uma estante e um missal®?. O espago devia ter sacristia
propria, pois fez-se na mesma altura um arcaz de pau-preto para os ornamentos, que custou de feitio e ferragens
cerca de 60.000 réis®. Por fim, por ser igualmente marcante, quer no ambito do patriménio material, quer imate-
rial, importa mencionar o impacte causado pela aquisicdo de quatro novos sinos, a saber: um de 26 arrobas, outro
consagrado a Sao Francisco Xavier de 115 arrobas, o terceiro com 35 arrobas e o quarto de 24 arrobas. Tendo sido
o primeiro sino rejeitado, fez-se um segundo, com 134 arrobas, batizado com o nome de Santo Inacio, sagrado por
D. José Dantas Barbosa, Arcebispo de Lacedemonia, a 25 de julho de 1747. A cerimoénia foi realizada no terreiro
junto da pranchada, debaixo de uma barraca de guerra, toda forrada de damasco, emprestada pelo rei®.

CONCLUSAOQ

0 estudo que se apresentou permitiu-nos reconhecer grosso modo a implantacdo de uma quinta de recreio jesuita
de fundacgdo quinhentista, afeta ao Colégio de Santo Antdo-o-Novo de Lisboa e localizada em Xabregas, pratica-
mente ignorada da historiografia inaciana e da olisipografia. A investiga¢do, que teve como ponto de partida a
localizagdo do espago, a compreensdo do seu crescimento e subsequente fragmentacdo do mesmo em artigos,
possibilitou ainda a compreensao de aspetos singulares, como a existéncia de pedreiras e de recursos hidricos, ou
mesmo a organizacao do espaco edificado e os processos construtivos levados a cabo em alguns espacos, e, por
fim, o emprego de materiais, que por vezes foram reaproveitados de outros edificios.

Na mesma pesquisa foram ainda equacionados alguns dos intervenientes, que conseguimos apurar terem sido
responsaveis por determinadas opg¢des técnicas e plasticas, cujo conhecimento do territério e gosto por determi-
nados paradigmas de cultura material terad sido determinante para a escolha do local de implanta¢do, mas tam-
bém dos acabamentos. Complementarmente, foi integrada informacdo semelhante, operada dentro das mesmas
balizas cronolégicas no Colégio de Santo Antdo-o-Novo, ndo sé por ser a “casa-mae”, a partir da qual eram geridas
as obras da Quinta de Xabregas, mas também por ser o local de partida de materiais, reutilizados nessa estancia.

Por fim, resta-nos salientar que lamentavelmente niao nos foi possivel, dada a extensao do texto, avancar numa
analise comparativa com outros estudos de casos similares, pelo que consideramos este estudo como um ponto
de partida para outro maior, onde essa questao, e outras, poderdo ser mais detalhadas e desenvolvidas, sobretudo
numa perspetiva geografica mais alargada.

%2 Idem, f. 2.
%3 Ibidem.
5 Idem, f. 8.
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Marqueur identitaire et vecteur de transmission :

I'architecture en toub, un patrimoine en danger

Identity marker and transmission vector:

architecture in toub, a heritage in danger

Marcador de identidade e vetor de transmissao:

a arquitetura em toub, um patrimonio em perigo

RESUME

La société algérienne saharienne est concue fonda-
mentalement comme une société traditionnelle ou
I'architecture découle d’'une cristallisation des valeurs
sociales. En référence au passé, elle perpétue la mé-
moire et transmet des savoirs. Cette contribution a
pour objet de définir les facteurs déterminants dans
la conception de ce patrimoine bati qui tend a dispa-
railtre. Basée sur une étude urbaine, architecturale
et anthropologique, elle confirme l'importance du
matériau de construction (toub) dans la constitution
du modéle culturel. Le matériau donne forme a une
architecture populaire faite a la mesure de '’homme,
pour I'homme, a travers laquelle se transcrit matériel-
lement la culture d’'un peuple (d’'une société). Adapté
aux exigences du climat, souvent reproduction réduite
de T'ordre cosmique, I'habitat traditionnel saharien
établit '’équilibre entre 'homme, I'environnement et
sa culture.

MOTS-CLES
Patrimoine / Environnement / Toub / Modele /

Transmission

Monia Bousnina

ABSTRACT

Algerian Saharan society is fundamentally conceived
as a traditional society where architecture stems from
a crystallization of social values. With reference to the
past, it perpetuates memory and transmits knowledge.
This contribution aims to define the determining fac-
tors in the design of this built heritage which tends
to disappear. Based on an urban, architectural, and
anthropological study, it confirms the importance of
the building material (toub) in the constitution of the
cultural model. The material gives shape to popular
architecture custom made to man, for man, through
which the culture of a people (of a society) is materi-
ally transcribed. Environmental built, often a reduced
reproduction of the cosmic order, the traditional Sa-
haran habitat establishes a balance between man, the
environment, and his culture.
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RESUMO

A sociedade argelina do Saara é fundamentalmente
concebida como uma sociedade tradicional, na qual a
arquitetura surgiu de uma cristalizacdo de valores so-
ciais. Com referéncia ao passado, perpetua a memdria e

0 homem, através da qual a cultura de um povo (de
uma sociedade) é materialmente transcrita. Adaptado
as exigéncias do clima, muitas vezes uma reprodugio
reduzida da ordem cosmica, o habitat tradicional do

Saara estabelece o equilibrio entre o homem, o meio
ambiente e a sua cultura.

transmite conhecimentos. Esta contribuicdo pretende
definir os fatores determinantes na concecio deste pa-
trimoénio edificado que tende a desaparecer. A partir de
um estudo urbano, arquitetonico e antropolégico, con-
firma a importancia do material de construgao (toub)
na constituicdo do modelo cultural. O material da forma
a arquitetura popular feita a medida do homem, e para

PALAVRAS-CHAVE

Patrimoénio / Meio-ambiente / Toub / Modelo / Trans-
missdo

1. INTRODUCTION

La société algérienne saharienne est concue fondamentalement comme une société traditionnelle. Elle se pré-
sente comme un télescopage d’'une carte physique moderne et d’'une carte mentale traditionnelle. L'utilisation
humaine de I'espace et les relations que la société tisse a travers cet espace montre que l'architecture est le
résultat d’'une cristallisation des valeurs sociales. En fait, la forme de I'habitation est fortement influencée par
des facteurs physiques (le territoire, le climat, la topographie, 'environnement...) et des facteurs socioculturels
(lareligion, la tradition, les pratiques, I'organisation sociale, le symbolisme, '’économie, le savoir-faire...).

Du toub (matériau utilisé localement) et de ses techniques de mise en ceuvre vont aussi dépendre la forme.
De son utilisation résulte une architecture populaire emprunte du souci de transmettre une tradition. C’est
une construction faite a la mesure de I'homme, pour 'homme, a travers laquelle se transcrit matériellement
la culture d'un peuple (d'une société). Adapté aux exigences du climat, souvent reproduction réduite de l'ordre
cosmique, a travers des formes diverses, I'habitat traditionnel saharien établit I'équilibre entre I'’homme, I'en-
vironnement et sa culture. Il représente un modele culturel, qui, en référence au passé, perpétue la mémoire.
De fait, le patrimoine culturel est un bien commun qui représente un pan d’une histoire, d'une ville, d'une socié-
té. Il est un élément de stabilité dans un monde en évolution rapide (Barillet, Joffroy et Longuet, 2006).

Cette contribution a pour objet de définir les facteurs déterminants dans la conception de ce patrimoine bati
qui tend a disparaitre. Basée sur une étude urbaine et architecturale, elle confirme l'influence du matériau
de construction, le toub, sur sa spécificité et son role dans la constitution du modele. On ne peut, par ailleurs,
traiter de I'habitat traditionnel saharien sans aborder I'aspect bioclimatique et durable de la construction. L'ob-
servation du processus de construction, appuyé par les données contextuelles climatiques et culturelles de la
région, a montré une habitation bioclimatique congue pour s’adapter au micro-climat de la ville, aux modes et
rythmes de vie de ses habitants.

D’un point de vue anthropologique, 'objet s'impose avant tout comme une forme de réponse aux besoins de ses
habitants et de ce qu'’ils considerent comme étant leur « bien-habiter ». Ce produit de 'auto-construction refléte
totalement ce a quoi ils s’identifient. Interprétation de valeurs culturelles acquises et immuables soumises a la
tradition, I'habiter est le résultat d’'une organisation spatiale élaborée en référence a des modeles culturels ou le
facteur symbolique est omniprésent.
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Ce patrimoine culturel est menacé non seulement par l'action de la nature, mais aussi par l'aspect social que
représente la perte des techniques de construction traditionnelles. Il ne faut pas minimiser I'importance de ce
savoir et la nécessité de le sauvegarder et de le promouvoir pour le transmettre aux générations futures. Dans
une logique de développement durable de la société moderne, elles pourraient s’avérer étre de précieux outils et
solutions pour apporter des réponses a des problemes qui se posent aujourd’hui.

Nous avons eu recours a diverses méthodes afin de cerner le rapport entre patrimoine bati, savoir et société.
Cette étude est en premier lieu, le résultat d’'une lecture s’appuyant sur des données empiriques (recueillies
sur la base d'observations sur terrain) couplées a une expertise de la tradition orale. L'aspect morphologique
urbain et architectural a nécessité l'utilisation de I'analyse typo-morphologique. Elle a mis a jour les principes
d’organisation de I'espace de la maison dans son mode d’agencement et des éléments susceptibles d’élaborer une
typologie des constructions.

Parallelement a I'analyse de la forme, la recherche est orientée vers I'anthropologie spatio-symbolique (symbo-
lic anthropology) et interprétative comme moyen pour étudier des pratiques comportementales d'un fragment
de la société algérienne (saharienne, située dans le Sud Ouest algérien), imprégné de la tradition culturelle
musulmane. En appliquant une approche interprétative, les symboles sont étudiés dans leur contexte social et
culturel (Turner, 1981). Ils sont généralement partagés publiquement et reconnus par beaucoup et peuvent étre
de différentes natures.

Dans notre cas, il s’agit d’'une architecture authentique représentative d’'une identité régionale, culturelle et
mémorielle. REcemment, les recherches et les préoccupations théoriques de nombreux anthropologues ont de
nouveau porté sur le réle des symboles - religieux, mythiques, esthétiques, politiques et méme économiques —
dans les processus sociaux et culturels. Ces symboles rituels sont censés étre les principaux outils par lesquels
l'ordre social est renouvelé (Turner, 1967). A travers de cette démarche, nous tenterons de voir, au-dela de cette
imbrication entre la forme spatiale et sociale, les rapports symboliques qu'entretiennent les habitants avec ce
bati traditionnel en toub.

2. UNE APPROCHE PATRIMONIALE

Le patrimoine historique concerne une diversité d’'objets reconnus d’apres leur commune appartenance au pas-
sé, parmi lesquels les travaux et produits de tous les savoirs et savoir-faire des humains (Choay, 1992). Parmi
les nombreuses significations et dérivés de ce concept, il y a le patrimoine bati qui fit dans le passé limité
aux édifices dits monuments historiques. De nos jours, I'expression recouvre I'ensemble des formes de l'art de
batir : savantes et populaires, urbaines et rurales ; toutes les catégories d’édifices, publics et privés, somptuaires
et utilitaires (Merlin et Choay, 1988). Parmi eux, 'architecture vernaculaire reconnue en tant que patrimoine
urbain historique.

Aujourd’hui, la thématique de la valorisation du patrimoine culturel occupe une place majeure. Elle prend en
considération 'importance des patrimoines et des traces culturelles dans la représentation des territoires.
Le patrimoine refléte I'identité d'un territoire a travers son histoire, sa culture, ses modes de vie, ses structures
traditionnelles architecturales et urbaines et ses ressources naturelles. C’est un héritage culturel collectif qui
reflete et transmet les identités locales. A la lumiére de ce qui vient d’étre dit, 'élargissement du concept de
patrimoine et 'apparition de la nouvelle valeur d’'usage permettent de lui accorder une autre signification. Si a
l'origine, il apparait comme un symbole de I'unité nationale, il concerne aujourd’hui une diversité d'objets mobi-
lisés par différents outils de 'aménagement et du développement du territoire tels les plans de sauvegarde, les
périmétres et zones de protection du patrimoine architectural et urbain... D’ailleurs, en quelques décennies, le
patrimoine a acquis une fonction de développement, un statut de ressource (Francois, Hirczak et Senil, 2006).
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Cependant, au-dela de son intérét économique, 'acceptation du concept patrimoine comme ressource des ter-
ritoires ne peut se faire sans prendre en considération la dimension socioculturelle qu’il véhicule. La prise en
considération de cette ressource permet la pérennité de la mémoire des lieux (Nora, 1984). Sa reconnaissance
au-dela du statut de ressource crée la personnalité du territoire (Guérin, 2001), alors que négligence engendre
une perte d’identité.

Ce sont les éléments patrimoniaux matériels ou immatériels présents dans un territoire qui contribuent forte-
ment a la cohésion sociale (Peron, 2001) et a cette reconnaissance identitaire. Cette dynamique se déroulant sur
le long terme, patrimoine et territoire font tous deux références au temps et donc a la mémoire. En fait, tous deux
n'existent que s'’ils sont pris dans « un rapport social de communication » (Raffestin, 2020). Ils sont I'objet d'une
construction sociale, édifiée par 'usage qui les charge de sens (Greffe, 2003). Ceci implique que l'objet seul, ne
pouvait étre objet de patrimoine par nature. Sa relation a son univers d’origine a été socialement construite et
en a fait un opérateur symbolique (Davallon, 2006).

La patrimonialisation se définit comme le processus de reconnaissance par une communauté d’'une valeur pa-
trimoniale aux productions de sa culture, héritage du passé ou productions actuelles, jugées dignes d’étre trans-
mises aux générations futures (Conférence Européenne..., 2003). En d’autres termes, il signifie la procédure par
laquelle on a donné du sens, a un moment donné de I'histoire des sociétés, a un ensemble de biens et savoirs.
Il devient alors essentiel de les sauvegarder, de les revaloriser et de les mettre en valeur au profit des généra-
tions actuelles et transmis aux générations futures (Skounti, 2010).

La patrimonialisation d'un objet est plus liée a ce processus de reconnaissance et de transmission qu’au statut
intrinseque de 'objet lui-méme. Aussi, tout objet peut potentiellement acquérir le statut de patrimoine, méme si
tous ne le deviennent pas. Parfois, le processus de revalorisation s’applique a des espaces oubliés et désaffectés
jusqu’ici (Gravari-Barbas et Veschambre, 2000-1).

Diverses recherches ont montré que I'’étude du processus de patrimonialisation revét autant d'importance que
I'étude des éléments contribuant a sa genése (Skounti, 2010, p. 19). Cela veut dire que la notion de patrimoine
s’'insére dans une logique de valorisation au-dela de sa dimension matérielle et immatérielle. Aux origines de
I'intérét porté a I'’étude du concept patrimoine, pour des auteurs tels que Choay (1992) et Bourdin (1992), toute
revendication patrimoniale est sensée s’appuyer sur ces principales valeurs : I'historicité, 'exemplarité, la beau-
té, I'identité, la valeur économique et la valeur d’'usage. Selon Alois Riegl (2001), ancienneté, beauté et authenti-
cité sont les principales valeurs qui se conjuguent, a des degrés divers, dans toute logique patrimoniale. Dans sa
contribution il définit trois valeurs majeures : la valeur d’ancienneté, la valeur d’historicité et la valeur de remé-
moration intentionnelle. Les valeurs du temps sont primordiales dans I'architecture traditionnelle. La valeur de
remémoration confere a I'édifice son caractére patrimonial, du fait qu’il appartient au passé.

Il y a une autre valeur qui est a l'origine de 'attachement que beaucoup d’entre nous portent au patrimoine. Elle
n'a été identifiée que récemment par des spécialistes de la question patrimoniale, comme Xavier Greffe. Il s’agit
de la valeur sociale. Les édifices patrimoniaux renforcent I'identité sociale des habitants d'une commune, leur
apportent la fierté de résider dans leur quartier. La population locale peut trouver des sources de rassemble-
ment dans un environnement bati riche et chargé d’histoire. Tenir compte du passé permet de créer une identité
commune. Ce qui s'avére étre plus favorable dans un milieu marqué par des signes patrimoniaux forts. Par leur
valeur sociale, des objets participent a I'affirmation d’'un sentiment d’appartenance a la méme structure sociale
: sentiment local (appartenance a une commune) ou bien national (appartenance a un pays).

L'Algérie dispose d’'un patrimoine archéologique, urbain et architectural riche et varié. Présent a travers I'hé-
ritage du bati précolonial et la particularité de sa configuration spatiale représenté par les structures tradi-
tionnelles (casbah, médinas, ksours...). Ce cadre bati et les pratiques qui lui sont liées sont signifiants. Ces villes
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historiques le sont tant d’'un point de vue bati que par rapport aux modes de vie, aux pratiques sociales et éco-
nomiques dont elles sont le support.

Laloi 98-04 du 15 juin 1998 sur le patrimoine a pour objet de définir le patrimoine culturel de la nation, d’édic-
ter les regles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur, et de fixer les conditions de leur
mise en ceuvre. Aux termes de la présente loi, ont été considérés comme patrimoine culturel de la nation : les
biens culturels immobiliers, les biens culturels mobiliers et les biens culturels immatériels.

Parmi les biens immobiliers définis par I'article 8, les ensembles urbains ou ruraux qui peuvent étre soumis a
I'un des régimes de protection comprenant le classement ou la création en « secteurs sauvegardés ». Il est stipulé
qu’ « un site historique peut comprendre tout ou partie de villes, de villages, d’espaces batis ou non batis présen-
tant I'intérét national » (Loi n® 98-04, 1998). Ce regain d’intérét pour le patrimoine reste néanmoins restrictif.
Le texte de la reconnaissance des ensembles urbains signifiants comme patrimoine ne stipulent que des me-
sures de classement en « secteurs sauvegardés », selon une vision passive de protection et de préservation des
sites patrimoniaux.

3. LA CONSTRUCTION DE T0UB, UN PATRIMOINE A SAUVEGARDER

L'espace urbain est un « produit social » (Segaud, 1972, p. 36), un espace de représentation socialement et idéolo-
giquement marqué. Il est 'objet de pratiques sociales et idéologiques qui différencient et caractérisent ses lieux.
Ces pratiques et contenus véhiculées a travers les générations d’habitants font son histoire et son passé survit
dans ce que les groupes ont cherché ou non, a conserver, a utiliser ou réutiliser, a mettre en valeur, a oublier ou
a commémorer. Larchitecture traditionnelle, dans son intégrité, fait ces contenus a sauvegarder. Ils constituent
ce lieu de vie qui devient, alors, représentatif de 'identité personnelle et collective et dont les relations sociales
sont le centre de la mémoire. Cet espace de partage est non seulement une réalité matérielle, caractérisée par
ses propriétés physiques, par ses dimensions topographiques et par ses coordonnées cosmographiques, mais
aussi une réalité sémantique (Monnet, 1998).

En tant que réceptacle de la mémoire urbaine construite par les éléments de sa mémoire collective (Haas, 2002),
I'espace de la ville constitue le lieu symbolique qui assure I'union et I'adhésion des membres du groupe a une
histoire commune. Dans la société moderne, la culture est visitée a travers un passé figé dans des « lieux de
mémoire ». Le passé y est sujet a la contemplation et enterré sous forme de signes dans des musées. Contraire-
ment aux sociétés traditionnelles qui ne comptent que des acteurs. Lhomme n’est pas spectateur de son passé.
La mémoire est vécue quotidiennement a travers la tradition et le passé est glorifié par un mode de vie élaboré
en référence a des modeles culturels qui impliquent a la fois pratique et symbolique qui concernent de nom-
breux aspects de la vie au quotidien.

La mémoire est vécue dans les attitudes, les comportements de la vie matérielle, morale et spirituelle et la
culture est vécue dans les milieux de mémoire collective. Les matériaux auraient eux aussi une mémoire qui
permet de les situer dans ces expériences spatio-temporelles. Dans le sens ou ils sont porteurs de messages et
d’histoires. En fonction de notre vécu, ils vont nous stimuler des sensibilités différentes. On pourrait qualifiait
¢a, de maniere métaphorique, a un phénomeéne de « fossilisation des expériences par les matériaux ». Le souve-
nir reste figé dans le matériau comme dans un processus de fossilisation (Lavernhe, 2005).

La construction saharienne traditionnelle présente un intérét majeur pour la connaissance. Elle est source de
savoir, d’histoire, de valeurs socioculturelles indéniables. Garante autant de valeur d’ancienneté, mémorielle,
culturelle, identitaire, cognitive qu’économique, elle constitue un potentiel a exploiter dans de nombreux do-
maines. Citons parmi elles, la valeur cognitive qui est primordiale dans la reconnaissance du type architectural
et du savoir constructif qu'il véhicule. C’est a dire qu’elle implique que l'objet doit nous enseigner quelque chose.
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Le patrimoine bati est un support pour beaucoup d’enseignements sur I'histoire, la sociologie, 1'ethnographie,
I'anthropologie... Conséquemment, il peut étre considéré comme un vecteur de connaissances, un statut qui lui
vaut cette valeur cognitive. D’'un point de vue économique, il représente un atout majeur. Que ce soit d'un point
de vue touristique ou culturel, c’est un potentiel a exploiter pour redynamiser économiquement la localité et
faire revivre une mémoire oubliée.

4. UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

Les habitations étudiées se situent dans I'extension urbaine du Ksar, qui constitue le principal témoignage d’'une
civilisation. Il refléte I'expression d’'une culture et d’'une organisation sociale et spatiale, porteur de traditions
et modeéle d’'une économie durable. A 'image de cette structure vernaculaire, porteuse de tant de significations,
les habitations qui en sont I'inspiration, refletent fidélement le degré de culture et d’'autonomie culturelle ainsi
que la cohérence sociale d'une population a un moment de son histoire (Hensens, 1969).

Larchitecture de terre présente de nombreux avantages tant sur un plan écologique qu'économique et social.
D’un point de vue environnemental, 'utilisation de ce matériau nous situe dans une démarche de construction
durable. Le matériau terre ne générant pas d’émission de carbone lors de sa production (Kur, 2005), étant bio-
dégradable et réutilisable (Little et Morton, 2001), il ne nuit pas a I'environnement. Il s’agit d'une structure mas-
sive et ses murs massifs bénéficient d’'une bonne inertie thermique et d'une isolation phonique. La terre garantit
également un confort naturel hygrothermique et acoustique.

D’un point de vue économique et social, la terre présente de nombreux avantages : c’'est un matériau naturel,
abondamment et localement disponible et recyclable. La production et I'extraction locale du matériau entraine
des avantages tels que la transmission locale des savoirs et techniques a travers la formation des batisseurs.
Cette revalorisation de l'architecture de terre contribue a valoriser la diversité des cultures constructives et
a encourager le développement local. Les constructions en toub sont respectueuses de 'environnement : sites,
paysages naturels et urbains. Elles s’intégrent parfaitement et leur aspect extérieur général (la couleur, texture,
hauteur...) se fond dans leur environnement naturel et bati.

Le savoir technique traditionnel de la construction en toub porte sur ses principes de mise en ceuvre ainsi que
sur la répartition des taches entre les intervenants. C'est un savoir-faire régional (a I'échelle du Sud algérien) qui
constitue un patrimoine identitaire, culturel et social. La maison traditionnelle est construite a I'aide de maté-
riaux localement disponibles diit a 'enclavement de la région saharienne et aux conditions de vie de populations
défavorisées basées sur 'économie de subsistance. Des techniques simples et ancestrales, parfaitement maitri-
sées par les populations locales sont utilisées pour contrer un climat particulierement aride. Les fondations et
soubassements des murs sont réalisés en pierre pour stabiliser la construction et la protéger contre les risques
d’écroulement face aux intempéries caractéristiques de la région (pluies diluviennes, crues de 'oued et inonda-
tions). La terre est utilisée pour la plus grande partie de la maconnerie et le bois de palmier pour les toitures.

Aujourd’hui, le systéme constructif de type traditionnel tend a disparaitre. Les maisons anciennes en toub
sont en trés mauvais état et se délabrent. Elles sont occupées par des ménages a faible revenus n’ayant pas
les moyens de les entretenir convenablement. En plus des facteurs climatologiques, la sur occupation s’ajoute
comme un facteur de dégradation aggravant. D’ou s’explique la tendance a réaliser les travaux de réhabilitation
et de consolidement de la structure selon un systéme constructif mixte ou le toub est remplacé par le béton
et le fer. Employé fréquemment, ce type de systeme constructif combine le systeme traditionnel et le systeme
poteau-poutre. Les murs n’y sont plus porteurs et les constructions sont renforcées par une structure en po-
teau-poutre. Le remplissage reste en toub au rez-de-chaussée, a 'étage, il est généralement remplacé par de la
brique ou du parpaing.
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La restauration des maisons anciennes ainsi que leur consolidation se fait dorénavant avec des matériaux exo-
génes (fer, béton...). Leur utilisation aux espaces du Sud, se généralise. Depuis des générations, les populations
sahariennes produisent avec un matériau local une architecture et un urbanisme vernaculaires authentiques.
C’est aussi un savoir technique qui s’adapte parfaitement aux besoins de '’écosystéme oasien. Aller a I'encontre
de ces principes équivaudrait a perdre en partie cette identité locale et ce patrimoine culturel bati.

5. CAS D'ETUDE

La ville de Béchar est la plus grande wilaya du Sud-Ouest algérien. Située au Nord-Ouest du Sahara algérien et
a 950 kilomeétres au Sud-Ouest d’Alger, elle représente une commune d'une superficie qui dépasse les 2600 Ha,
caractérisée par un climat de type désertique continental. L'aire d’étude (le quartier du Ksar) est située dans
le cadre physique compris dans la coupure des deux plaines (appelées localement Bargas) sur un terrain plat a
proximité de Oued Béchar. Agglomération traversée de part et d'autre par un important axe routier (la RN6),
elle abrite divers types de tissus urbains. Dont le quartier du Ksar, extension de la premiére implantation séden-
taire (le Ksar), qui fait partie des nouveaux secteurs autochtones naquit de I'urbanisme spontané.

Danslesannées 1950, al'image de l'ensemble des villes sahariennes a cette époque, Béchar a connu un urbanisme
planifié par les autorités coloniales qui développent par la suite de nombreux quartiers et cités résidentielles.
Apres la deuxieme guerre mondiale, un urbanisme spontané apparait. Cette croissance urbaine s’explique non
seulement par les conditions socioeconomiques rigoureuses dues au contexte économique mondial, mais aussi
par la sédentarisation forcée des nomades suite a la promulgation de la loi de 1958, interdisant le nomadisme.

L'administration coloniale voulant se substituer au pouvoir exercé par des nomades sur les territoires sahariens,
avait recouru trés tot a leur contrdle. Le nomadisme se rétrécit pour devenir pastoralisme. La circulation des no-
mades pasteurs fut encadrée par la loi de 1927 nécessitant d’octroyer une autorisation pour se déplacer avec leurs
troupeaux vers le Tell, poussant de plus en plus les tribus nomades a parcourir les paturages sahariens qui se sont a
leur tour rétrécis en fonction des intéréts coloniaux dans la partie méridionale (Hadeid, 2008).

D’apreés Jean Bisson, « la croissance fulgurante des quartiers nomades releve d’'un urbanisme spontané, a peine
tempéré par le respect de la voirie... » (Bisson, 1986).

Béchar, l'lagglomération urbaine la plus proche, accueille un exode transsaharien de populations nomades et
ksouriennes. En quéte d’emplois dans les domaines du chemin de fer, du batiment et de la houillére, et d’habi-
tations stables, cette émigration donne lieu a des quartiers informels (Yousfi, 2015). Citons le cas de la créa-
tion du quartier du Ksar (cas étudié) et celui de Debdaba ou les Ouled Djerir, tribu nomade du Nord de Béchar,
se sont sédentarisés sur les jardins aux abords de la rive gauche de l'oued, dont ils jouissaient de la propriété
fonciére (Hamidi, 2011). Par la suite, de nouvelles stratégies de développement ont été adoptées pour urba-
niser les zones sahariennes ayant pour but de réduire les inégalités régionales et stimuler I'économie rurale
(Mutin, 2004).

Le quartier du Ksar' est né de I'extension de 'ancien Ksar de Béchar (conception vernaculaire). A I'époque, le
Ksar se trouvant sous le contréle de 'administration coloniale, les nomades venant se sédentariser ne sont au-
torisés a s'implanter qu’a ses abords. Leur implantation est réfléchie selon l'organisation nomade et en réponse
aux principes de la structure vernaculaire. Le tissu urbain aux abords du Ksar et du cimetiére est densifié et
partagé entre des familles nomades et ksouriennes. D’autres fractions ethniques sont venues s’ajouter, aux nou-
veaux quartiers nés de I'action de I'Etat (Prenant et Semmoud, 2008). Les nouveaux arrivants se localisent selon
leur groupe social restreint d’appartenance, en fonction des liens de sang en respectant la lignée.

! Le mot ksar est emprunté a I'arabe qasr (« chdteau », « village fortifié »), qui vient lui-méme du latin castrum (« fort » ou « place forte »).
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Figure 1 Tissu du quartier du Ksar. A gauche, I' aspect du tissu, et & droite la localisation du

cas étudié. Dessins de I'auteur.

ATléchelle urbaine, 'organisation est établie selon les principes du Ksar : une lecture élémentaire du tissu refléte
un espace extérieur caractérisé par des ruelles étroites et sinueuses (zguegs), des parcelles de jardins (djenens)
et de grands vides urbains pour les emplacements occasionnels de la khaima. Les maisons a patios ouverts ou
couverts sont regroupées de maniere compacte (accolées les unes aux autres). Elles sont de type introverti
fermées au monde extérieur. La conception compacte horizontale expose le minimum de surface au soleil et au
vent. La protection des facades contre le soleil se fait par des rues profondes et sinueuses qui diminuent le temps
de I'ensoleillement direct des fagades. Dans un environnement aussi dense, il y a trés peu d’espaces pour le sable,
I’éclat du soleil et les tourbillons de sable, préoccupations majeures du climat régional. Le tissu est constitué
d’flots hétérogenes, entierement densifiés par le bati (Figure 1).

6. UHABITAT TRADITIONNEL SAHARIEN : UN MODELE AUX MULTIPLES LECTURES
6.1. Une cosmoarchitecture

L'habitat traditionnel est le produit du type véhiculé par la tradition, c’est un habitat non spécialisé, ouvert, ina-
chevé, dontla conception est le fruit d'une tache commune. Il est le fruit d'un consensus des membres d’'une com-
munauté, traversant de nombreuses générations. La tradition ayant force de loi que tous respectent d'un com-
mun accord. Il résulte de la traduction de nombreuses forces socioculturelles et répond aux exigences du milieu,
aux conditions économiques et organise surtout les rapports sociaux. Le temps a en général tres peu d’'impact
sur ce modele d’habitation, puisque seuls quelques ajustements et variations sont a dénoter. En d’autres termes,
le type véhiculé par la tradition n’est pas modifié, il traverse le temps.
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La composante socioculturelle du genre de vie qui le définit est un facteur déterminant de la forme de I'habita-
tion. D’un autre angle, elle est assimilée a un microcosme imago mundi (Norberg-Schulz, 1981, p. 18), retrans-
cription d'un monde a I'échelle humaine ou I'axe du monde virtuel, situé au milieu du « haouch » assure la com-
munication avec les cieux. Laxis mundi (Eliade, 1965, p. 26) établit un dialogue entre la maison et 'homme dans
ses dimensions ergonomiques, sociales et imaginaires. Elle représente a I'image de I'habitation négro-africaine,
une cosmoarchitecture (Fassassi, 1978).

6.2. Une architecture bioclimatique durable

Des travaux en climatologie apportent un regard différent quant a la conception de I'habitation traditionnelle
saharienne. Vu sous un angle climatique, on est en mesure d’affirmer qu’elle recele de nombreuses potentiali-
tés bioclimatiques a I'’échelle urbaine et architecturale (tissu compact, patio...). Lapproche bioclimatique vise a
obtenir un confort d’ambiance optimal pour les usagers en tirant profit des caractéristiques et particularités
du lieu d’'implantation tout en limitant les besoins énergétiques extérieures au site. L'habitation en toub est une
habitation bioclimatique, dont 'enveloppe est adaptée au microclimat de la ville de Béchar et aux rythmes de la
vie de ses habitants. C’est une habitation congue dans un souci de confort, protégeant de I'aridité du climat tout
en s'adaptant aux conditions de vie de ses usagers. Elle a su s’adapter au climat par des techniques tradition-
nelles de construction qui ont influé sur 'organisation de I'habitation et sa forme mais qui ne sont pas les seuls
principes déterminants.

6.3. Un patrimoine culturel

Les sociétés traditionnelles sont régies par un rapport trilogique entre 'aspect spatial, I'aspect temporel et I'as-
pect symbolique qui gere les relations humaines par le biais de la proximité spatiale. Au territoire est associé
un patrimoine culturel qui a été 1égué de génération en génération. Il permet aux peuples de se situer dans un
continuum temporel et il confére a ce territoire des particularités distinctives, base de constitution des identi-
tés collectives (Barillet, Joffroy et Longuet, 2006). La société observée s’identifie a ces particularités culturelles
distinctives (matériels et immatériels) significatives de son territoire. Parmi eux, des lieux sacralisés tels que
les mausolées, dont le plus influent, le tombeau de Sidi Mohamed Ben Bouziane a Kenadsa, un paysage particulier,
des dunes de sable, des oasis dont certaines de renommée internationale (Taghit, Boukais...) et une architec-
ture typique. Larchitecture en tant que systéme de communication cognitive assure a 'espace domestique de
devenir a son tour réceptacle de ces mémes valeurs qui constituent l'arriere-plan de la conscience collective
(Durkheim, 2003).

6.4. Une architecture de foub

Larchitecture saharienne est le résultat d'un consensus tacite entre 'homme et la nature. A I'image du toub,
matériau naturel qui est un des concepts fondamentaux dans la conception de I'habitation saharienne. Il refléte
I'expression d'une architecture locale identifiable qui permet de perpétuer un mode de vie local. On accorde
le terme traditionnel a I'habitation du simple fait qu'elle soit construite en terre. Cette tendance se référe au
matériau utilisé dans I’habitation et aux méthodes de construction qu'impliquent son utilisation. D’ailleurs, le
« génie de terre » est attribué a la tradition conservée et perpétuée et au savoir-faire des peuples (Mullender,
1981). C’est une « architecture du vécu » s’adaptant aux conditions particulieres du milieu social, économique,
géographique et climatique.

Le toub est un matériau mondialement utilisé. C’est un mot berbéro-arabe (assimilé en espagnol il signifie
adobe) qui désigne des briques de terre crue séchées au soleil. Les techniques utilisées différent selon les ré-
gions et les savoirs-faire qui se transmettent depuis des millénaires. Apres I'extraction de la terre a I'aide d’ou-
tils rudimentaires elle ne demande aucun outillage particulier. La terre constituée de sable, limon et argile est
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Figure 2 Détail de construction d’un mur de toub. Dessin de I'auteur.

transformée en matériau de construction selon un mode vernaculaire. Apres vient 'étape de la préparation
du mélange (la boue) ou la fabrication de I'argile nécessite un taux d’argile dans la terre compris entre 20 et
30%. La mise en forme par le moulage en briques s’effectue manuellement. Le processus s’achéve par le séchage
des briques (Figure 2).

7. IMPACT DE LA RELIGION, LA CULTURE ET LA TRADITION SUR LE MODELE

L'identité de 'homme arabo-musulman est faconnée dés sa naissance dans un contexte social et culturel dictés
par son groupe d’appartenance. Lhomme laisse transparaitre a travers son comportement et sa maniere d’étre
le tatouage culturel dont I'a fortement imprégné le conditionnement social de type traditionnel dans lequel il
a de tout temps évolué (Khatibi, 1972). Nous nous trouvons en présence d’'une société ou '’homme n’existe pas
en tant qu'individu a part entiére et dispose de peu d’autonomie. Il y a des interactions constantes de I'individu
sur le groupe et du groupe sur I'individu (Boas, 1920). De par ces expériences sociales, '’homme ne dispose que
de peu de liberté face a la maitrise de son espace de vie. C’est le groupe qui dispose de normes de fonctionne-
ment, de représentations (mythes) et pratiques culturelles que chacun a intériorisées différemment selon qu'’il
les congoit comme des « modeéles culturels », des « schémas internes acquis » ou des « habitus » (Pinson, 1993,
p. 160).

Il faut savoir que I'lslam est une religion qui guide I'ensemble des conduites individuelles et familiales.
Il prone la solidarité familiale et 1a cohérence sociale. Cette idéologie se calque sur la structure de I'habita-
tion, son organisation et ses pratiques sociales. Mais, outre, la religion, la tradition a une grande place dans
la structure de 'espace de la société arabe. Elle organise le rapport entre les espaces intérieurs et extérieurs,
elle impose la « sexualisation » des espaces et régit les codes des comportements vis-a-vis des différents es-
paces (Pinson, 1992, p. 38).

Dans le contexte traditionnel, I'identité de 'homme présuppose l'identité du lieu. Lhomme s’identifie fortement
al'espace danslequel il évolue. Nous habitons selon notre maniere d’étre (Heidegger, 1996, p. 84) etlarelation de
I'’homme et de I'espace n’est rien d’autre que I’habitation pensée dans son étre (Honoré, 1996, p. 85). D’ailleurs,
le lieu représente un « habiter ensemble » caractérisé par une langue, un mode de vie, des mythes et des rites,
une culture, fondant une coappartenance, source d’identité (Honoré, 1996, p. 95). Ce qui explique le processus
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selon lequel 'homme en habitant reproduit sur son « habité » tout ce qu’il a acquit a travers son apprentissage
de I'environnement social et spatial.

L'habitat traditionnel Bécharois présente des spécificités qui suscitent I'intérét tant sur le plan urbain qu’ar-
chitectural. Ces caractéristiques morphologiques font l'authenticité de cette architecture en structurant une
typologie propre alarégion. Cette étude consiste en la mise en évidence de ce modeéle architectural afin d’éviter
la perte de son identité, de I'inspiration et de la mémoire qu'il représente et assurer la transmission d’'un savoir.
Ce type architectural est la réplique d’une structure spatiale conditionnée par le milieu, les facteurs culturels,
l'organisation sociale et le symbolisme. Il abrite des pratiques domestiques qui correspondent a un mode de
vie spécifique et sont la réplique d'une organisation spatiale structurée et ordonnée par des principes tels que
I'introversion, la polarité (bipolarisation de 'espace), 1a centralité spatiale... C’est un mode d’agencement concu
en fonction des comportements et des besoins spécifiques dictés par la culture saharienne.

8. UESPACE DE LA MAISON DANS SON MODE D’AGENCEMENT

Les maisons occupent de petites surfaces calquées sur la taille des parcelles de jardins. Elles sont de type intro-
verti et les murs extérieurs sont généralement aveugles percés de petites ouvertures. Les habitations se pré-
sentent sous quatre formes d’occupation variant autour de deux éléments structurants de I'habitation qui font
partie intégrante du vécu des usagers. Elles possedent un « haouch » couvert percé d'un trou « ain ed dar » re-
couvert d'un grillage pour assurer I'aération et I'éclairage de 'espace central. Leur invariabilité et leur répétition
nous autorise a les considérer comme des éléments typiques de I'habitation traditionnelle urbaine saharienne.

Lespace de centralité « el haouch » (Cheriguen, 1993, p. 96)? est un élément commun a la majorité des habita-
tions, il se présente sous diverses formes et positionnements dans la parcelle. En fait, ce ne sont ni sa configu-
ration ni son emplacement qui lui conférent son appellation, mais sa fonction déterminante dans 'agencement
de I'habitation. Endroit trés apprécié des femmes, il bénéficie d'un courant d’air permanent leur assurant le
confort de vaquer a leurs occupations quotidiennes dans la fraicheur. C’est un espace multifonctionnel ouvert
a un grand nombre de pratiques domestiques. Le deuxiéme élément typique, l'oeil de la maison, « ain ed dar ».
Il s’agit d'une ouverture zénithale carrée (<1 m?) localisée dans le plafond de I'espace de centralité qui fait office
de conduit d’aération et d’éclairage mais qui occupe aussi une fonction symbolique. Littéralement traduit par «
ceil de la maison », cet orifice est garant de la protection contre les forces maléfiques. C’est une fenétre sur le ciel
qui symbolise la relation entre la terre et le ciel (Figure 3).

En se basant sur I'hypothése que I'espace intérieur a trois fonctions : vie familiale, activité économique et récep-
tion des hotes (Pezeu-Massabuau, 1983), 'observation des pratiques sociales (pratiques d'usage et d’appropria-
tion de I'espace vécu quotidien) consiste a comprendre les principes d’'organisation spatiaux et fonctionnels des
différents espaces et leur mode d’agencement. Dans la maison bécharoise, 'homme a tendance a reproduire en
petite version sa vision du monde. Une vision chargée de concepts fondamentaux, profondément enracinés dans
son inconscient arabo-musulman, vont étre reproduits sur son « habité ». Tous ces concepts deviennent des va-
leurs sociales qui régissent sa vie quotidienne : la centralité, 'introversion, les dualités structurales...

La maison saharienne est concue traditionnellement a 'image d’'un microcosme, elle équivaut « a la création du
monde ». En construisant son « habité », 'homme saharien crée son propre monde (son cosmos), basé sur sa
propre représentation. Tout au long de son expérience sociale, il acquiert un savoir et des connaissances qu’il
utilise pour créer un imago mundi ou son propre microcosme (Norberg-Schulz, 1981, p. 18). Afin de protéger ce
microcosme de 'influence néfaste des forces extérieures, il a recours a l'introversion. Elle se traduit spatiale-

2 Le vocable « haouch » signifie « enclos, maison de campagne ou ferme ». Par extension, « haouch » signifie « cour d’'une maison » mais cet usage est restreint
et demeure propre au monde urbain.
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Figure 3 Relevé d’une habitation traditionnelle type. Dessins de I'auteur.
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ment par un processus complexe d'introduction de I'espace extérieur (public) a la sphere intime (privée) de la
maison. L'habitation est protégée par des filtres spatiaux de protection contre 'extérieur. Pour y accéder il faut
traverser des espaces de différentes natures auxquels correspondent différents degrés de privatisation, zenga,
derb, el'atba, skiffa et el haouch, la maison. L'introversion est justifiée en réponse au souci de protection des
agressions de 'environnement (aridité du climat, vents de sable, pluies torrentielles...). Mais elle vient aussi en
réponse a l'un des préceptes de la religion (I'Islam), a savoir le regroupement, le repli sur soi (kitman).

La centralité ou la circularité est I'un des autres concepts fondamentaux de l'espace arabo-musulman. La cir-
cularité est considérée comme étant le premier aspect de 'espace arabe. Cette maniere de concevoir la maison
selon une organisation circulaire en Orient est trés différente de I'organisation linéaire que l'on retrouve sou-
vent en Occident (couloir..., etc.). Le modele saharien ne dérogeant pas a la regle, I'ensemble des habitations sont
organisés autour d’'un espace de centralité, le « haouch » : espace ouvert ou couvert autour duquel s’articulent et
s’ouvrent toutes les pieces majeures de la maison.

En plus de l'introversion et de la centralité, 'étude des pratiques sociales a révélé la présence d'une logique d’or-
ganisation spatiale « cachée » régit par des polarités. Ce qui implique que I'habitation Bécharoise soit organisée
selon une série d’'oppositions : espace public/espace privé, espace extérieur/espace intérieur, espace pour la
famille/espace pour les étrangers, espace masculin/espace féminin, espace diurne/espace nocturne, espace hi-
vernal/espace estival, espace central/espace périphérique, espace sacré/espace profane, espace ouvert/espace
fermé.

Ce principe de polarité structurale engendre la multifonctionnalité des espaces, leur polyvalence ainsi qu'une
hiérarchisation spatiale, selon laquelle, les usagers attribuent des valeurs différentes aux espaces selon les cir-
constances.

9. CONCLUSION

L'’homme est le premier responsable de la déperdition de son patrimoine. Les facteurs naturels (pluies, vents,
aridité du climat) et techniques liées aux aspects de la construction (matériau de construction) ne sont pas les
seuls mis en cause dans la dégradation des sites et de leurs aspects architecturaux. Le facteur humain a un im-
pact fondamental dans cette mise en danger. Les transformations que les individus apportent aux habitations
sous l'influence des modéles exogénes, symboles de modernité et d’ascension sociale, ont un effet déterminant
sur le devenir du cadre bati. La tendance a la modernité fait que les villes sont davantage exposées aux risques
d’effacement de leur passé sous toutes ses formes (Barillet, Joffroy et Longuet, 2006).

On assiste a 'émergence d'un nouveau type de maison « contemporain ». Les transformations, sans toucher
la conception initiale dans son mode d’organisation interne, concernent beaucoup plus le nombre d’étages, les
matériaux, les ouvertures sur l'extérieur (balcons, fenétres...), le revétement extérieur des facades, I'ajout de
pieces... Ces transformations apparentes constituent des signes ostentatoires de « modernité ». Le modele en
lui-méme étant rarement modifié dans ses fondements.

Ce phénomene transcrit nettement le conflit permanent que subit I'individu partagé entre tradition et moder-
nité. Eternel dilemme qui se traduit spatialement par « un habitat dans lequel les habitants construisent l'espace
a lI'image qu'ils se font de l'urbanité » (Cote, 1993, p. 267). Le besoin d’étre conforme a 'image qu'ils se font de
leur « temps » efface leur identité et renie leur appartenance a une culture et a un territoire. Larchitecture
traditionnelle, qui refléte et transmet les identités locales, doit absolument étre préservée. Peut-étre pas dans
sa totalité, mais certains facteurs déterminants tels que le matériau toub qui en est le garant de 'authenticité.
Représentatif de cette mémoire des lieux, il devrait étre réfléchi autrement et réadapté au gré des besoins des
usagers et du temps.
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cadernos do arquivo municipal

O ferro como linguagem arquitetonica
e urbana na cidade de Lisboa’

Iron as an architectural and urban language
in the city of Lisbon

RESUMO

Com a fundicdo da industria com a arte no século XIX,
surge o ferro fundido como processo crescente na
construcdo e ornamentacdo das cidades. Este proces-
so de industrializacdo foi determinante na difusdo de
caracteristicas-tipo, suporte para a transformacdo da
cidade com novas linguagens, formas e escalas. O ob-
jetivo deste estudo é construir uma sintese desenhada
que caracterize o ferro como linguagem arquiteténica e
urbana na cidade de Lisboa. O estudo pretende consti-
tuir-se como uma ferramenta grafica representativa da
aplicacdo deste material no tecido construido, definido
por elementos de linguagem arquitetdnica e elementos
de linguagem de espaco publico. Os elementos identi-
ficados procuram traduzir a diversidade, composicao
e repeticdo de situacdes presentes no universo de es-
tudo, caracterizados textual e graficamente de forma
comparavel com desenhos sintese em escalas idénticas.
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ABSTRACT

With the merging of industry and art in the 19th cen-
tury, cast iron emerges as a growing process in the
construction and ornamentation of cities. This indus-
trialization process was decisive in the diffusion of type
characteristics, influencing the transformation of the
city with new languages, shapes and scales. This study
aims to build a drawn synthesis that characterizes iron
as an architectural and urban language in the city of Lis-
bon. The study intends to constitute itself as a graphic
tool representative of this material application in the
built urban fabric, defined by elements of architectur-
al language and stylistic elements of the public space.
The identified elements seek to translate the diversity,
composition and repetition of situations present in the
universe of study, characterized textually and graphi-
cally in a comparable way with synthesis drawings on
identical scales.
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A IMAGEM DO FERRO

A caracteristica de um elemento marcante visivel é a sua singularidade, o contraste com o seu contexto ou pano de
fundo. (...) O objeto é também mais notado se tiver uma clareza de forma, como no caso de uma coluna ou de uma
esfera. Se, adicionalmente, tiver ainda uma riqueza de detalhes ou de textura, atraira, sem duvida, a nossa atengao.
Um elemento marcante ndo é necessariamente grande; tanto pode ser o puxador de uma porta como uma ctpula
(Lynch, 1996, p. 113).

A evolucdo da metalurgia e a introducdo da arte decorativa, particularmente em Inglaterra e Franga, estdo na
origem da disseminac¢do do ferro como processo construtivo no século XIX. A sua capacidade plastica permitiu,
de algum modo, a catalogacio do elemento construtivo, a sua produgio e difusdo em série, muito associada a
tipologias construtivas especificas na industria, infraestruturas e comércio, como fabricas, pontes e mercados.

Acompanhando o ritmo frenético da Revolugao Industrial, a estandardizacdo do ferro e a rapidez de montagem
das suas estruturas transformaram a cidade e introduziram na sociedade um novo sentido de velocidade e beleza
construtiva. Significado que Alvaro de Campos eternizou de diferentes e contraditérias formas no seu poema Ode
triunfal (Pessoa, 1944, p. 144-151).

A ideia de “belo” esta de algum modo na base do contexto enigmatico e criativo oitocentista parisiense. A ar-
quitetura do ferro foi desenvolvida na “procura de um equilibrio entre a arte e a industria” (Barradas, 2010,
p.- 106), com um sentido publico e monumental. Este processo de “arte em série” foi fortemente influenciado pela
industria Fonte d’Art na criacdo da linguagem dos elementos de espago publico e pela introdugdo da Art Nouveau
na composicao da linguagem dos elementos arquitetdnicos. E é precisamente esta relacdo produtiva entre a es-
trutura e o ornamento que viria a ser fortemente difundida em Portugal, particularmente no espaco publico da
cidade de Lisboa.

O sentido de repeticdo de caracteristicas familiares assumiram, por apropria¢do, o caracter especifico e identitario
do espacgo urbano. A “imaginabilidade” (Lynch, 1996, p. 20) por repeticdo de diferentes realidades aparenta “evocar”
uma ideia de qualidade - estética, higienista e lidica - dos objetos na producao de tecido tal como o conhecemos.

Como contributo para a compreensao da histéria do ferro em Portugal podem ser assinalados alguns trabalhos de
referéncia como os de Maria Soares da Costa (coord., 1980) com o tema a arquitetura dos engenheiros nos sécu-
los XIX e XX; de Paulo Cruz (1997) sobre a relacdo da arte com o ferro na cidade do Porto; de Ana Matos (1999) no
estudo da importancia dos materiais emergentes na construcao de estruturas inovadoras; ou de Silvia Barradas
(2010) sobre a producido de mobiliario de fundicdo em Portugal. No entanto, nenhum destes autores construiu
uma sintese desenhada dos diferentes elementos arquiteténicos e de espaco publico, existentes ou desapareci-
dos, na cidade de Lisboa.

Sem descurar a contribuicdo dos trabalhos assinalados, importa salientar a relevancia do livro Paris Haussmann:
modeéle de ville, na realizagdo do presente estudo. Paris Haussmann teve como objetivo compreender a forma da
cidade haussmaniana, a partir da “decomposicao, classificacdo e analise comparativa” (Jallon, Napolitano e Boutté,
2017, p. 12) dos seus elementos construtivos, organizados de acordo com categorias, entre as quais sdo abordados
graficamente os elementos de linguagem arquiteténica e de espaco publico, organiza¢ido que aqui se replica.

A influéncia do ferro na construcdo da linguagem dos elementos arquiteténicos e de espago publico em Lisboa
fez-se notar num periodo bastante assinalavel, sobretudo desde a segunda metade do século XIX até cerca de
1950. A capacidade estrutural e plastica do ferro permitiu a criacdo de vastas referéncias para a leitura das tipo-
logias, estrutura e ornamento da cidade que aqui se procura sintetizar.

Neste contexto especifico, o objetivo deste trabalho é construir uma sintese grafica e comparativa dos elementos
construidos em ferro, em Lisboa, desde o século XIX até a atualidade. Desta maneira, acredita-se que o caracter
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quase enciclopédico deste inventario tipoldgico podera constituir-se como uma ferramenta de apoio a compreen-
sdo do tema, a partir do qual se pretende identificar a arquitetura do ferro quer na sua composi¢do original, quer
como resultado de um processo de sedimentagdo num tempo longo. Ou seja, ndo se trata de uma abordagem
conservacionista, mas de uma andlise a forma que sintetiza a persisténcia e a sua importancia na composicdo da
cidade de hoje.

A selecdo e caracterizacdo dos elementos identificados segue uma légica de agregacao por familias, ou seja, con-
juntos edificados ou elementos de espago publico que partilham caracteristicas semelhantes na aplicacdo do fer-
ro nas suas diferentes dimensoes estruturais ou plasticas. Os casos selecionados sdo representativos de um vasto
universo de solugdes possiveis, sdo referéncias validas e ndo absolutas. A sua selecdo procura abranger exemplos
de diferentes formas e usos, recorrendo a casos enigmaticos da arquitetura, cultura e identidade da cidade. A re-
presentacdo grafica segue os mesmos critérios e escalas idénticas, permitindo a comparacdo entre os diferentes
elementos. Em cada desenho é indicada a data de construgdo/inauguracio do respetivo elemento, com a repre-
sentacdo do seu estado atual ou, quando demolido, do seu estado original. Metodologicamente, foram utilizadas
como referéncia a representacio fontes documentais, entre outras, do Arquivo Municipal de Lisboa (AML), biblio-
grafia variada, observacao e levantamento in situ, assim como material disponibilizado pelos autores do projeto.

A LINGUAGEM DO FERRO

Alinguagemdo ferro pode ser analisada de duas formas distintas: através de elementos de linguagem arquitetonica
e de elementos de linguagem do espago publico. A primeira forma procura agrupar caracteristicas compositivas do
tecido edificado,compreendendoarelacdo estrutural eornamental do ferro comasuarelacdo tipoldgicae funcional.
A segunda caracteriza os elementos construidos no espaco publico representando o tipo e, de algum modo, a sua
repeticdo.

O processo de repeticdo destes dois tipos de elementos pode ser entendido em microelementos como uma viga,
pilar, parafuso, friso, guarda-corpo, entre outros, e em situa¢des que ocorrem a escala macro, da cidade, onde ele-
mentos de ferro semelhantes sdo repetidos em diferentes lugares, mas com fung¢des idénticas. A titulo de exem-
plo, o papel de um pilar numa estrutura serd sempre o mesmo, no entanto, a sua imagem, propor¢ao e localiza¢ao
poderd ser variavel. Do mesmo modo, um friso ou outro microelemento sera suscetivel de sofrer mutagdes ima-
géticas sem prejudicar a sua capacidade de produgio em série.

LINGUAGEM DE ELEMENTOS ARQUITETONICOS

Os elementos de linguagem arquitetdnica pretendem caracterizar exemplos de forte aplicacdo do ferro na com-
posicao dos edificios, estrutura e ornamento, podendo ser simples ou composta no sentido em que o ferro é uti-
lizado de forma isolada ou em simultdneo com outro material.

Como composi¢do simples, entendem-se edificios e elementos de espago publico cuja imagem, composicdo estru-
tural e de ornamento, sdo maioritariamente em ferro. Como exemplo, podem ser referidos os casos do Elevador
de Santa Justa, a Torre Galp ou a Ponte 25 de Abril. Os trés casos selecionados sdo modelos da capacidade estru-
tural do ferro em definir formas edificadas verticais - torre - e horizontais - vao - com diferentes varia¢des, quer
em altura quer tipolégica.

A decomposicdo sistémica de um edificio como o Elevador de Santa Justa (1901, de Raoul Mesnier) revela-nos
um esqueleto estrutural de ferro complementado por elementos ornamentais, uma camada final que adorna a
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Figuras 1 e 2 Comparacdo entre os Elevadores de Santa Justa e de S&o Julido: 1. Elevador de Santa Justa, Paulo Guedes, [191-]. Arquivo Municipal de Lisboa (AML), PT/AMLSB/CMLSBAH/
PCSP/004/NUN/000355; 2. Elevador de S&o Julido, Eduardo Portugal, [191-]. AML, PT/AMLSB/POR/059929.

estrutura. A sua semelhanga com o antigo elevador de Sao Julido (Figuras 1 e 2) constitui um exemplo de réplica
de um tipo construtivo existente.

Por sua vez, a Torre Galp (1940, autor nio identificado) apresenta o ferro meramente enquanto elemento estru-
tural, ndo obstante o facto da altura e do posicionamento do edificio representarem uma referéncia no Parque das
Nacdes. A omnipresenga deste material é evidente em ambas as estruturas.

A Ponte 25 de Abril é um exemplo evocativo da Golden Gate de Sdo Francisco por repeticao das suas caracteris-
ticas. Os pilares e o tabuleiro de ferro sdo elementos marcantes na construcdo da imagem iconica desta infraes-
trutura, juntamente com a presenca dos cabos de aco. Tal como na Torre Galp, a auséncia de ornamentag¢do na
estrutura nao implica uma auséncia de monumentalidade e caracter identitario idiossincratico.

Como composi¢do composta, pretendem-se agrupar exemplos que promovam uma simbiose entre o ferro e outro
material, o tijolo ou a pedra, na edificagcdo de novas estruturas. Para exemplificar este processo serdo destacados
casos de diferentes formas tipoldgicas - industrial, infraestrutural, cultural e habitacional - para permitir a iden-
tificacao das variantes possiveis na arquitetura do ferro.

A Central Tejo (1908, de Charles Vieillard e Fernand Touzet) foi a principal fornecedora de eletricidade a cidade
de Lisboa durante parte do século XX. Nesta antiga central de producao, o ferro e o tijolo formam uma simbiose
compositiva e estrutural que gera uma forte imagética associada a identidade do edificio. A Central Tejo é um
exemplo paradigmatico da capacidade do ferro ser transformado ao longo do tempo. Desde a sua fundagao em
1909, o conjunto edificado conheceu quatro fases de transformacado que alteraram formalmente esta tipologia de
génese industrial, embora sempre correlacionando o ferro com o tijolo. A sua capacidade estrutural permitiu sis-
tematicamente a construgao de espagos amplos, por adicdo, para a manutencao do sistema funcional necessario
a producdo até a sua atual adaptacdo a espago museoldgico. Isto é visivel noutro edificio em alvenaria de tijolo e
ferro, a Tabaqueira (1927, autor nao identificado), cuja riqueza do ornamento do friso localizado acima do por-
tdo da entrada principal supera uma simples fungao estrutural. O médulo central deste edificio foi originalmente
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montado na Avenida da Liberdade, em 1888, para a Exposicao Nacional das Industrias Fabris. Esta estrutura foi
depois relocalizada para Brago de Prata, tendo a fibrica comegado a laborar apenas em 1927.

A Estacdo do Rossio (1891, de José Luis Monteiro), a Garagem Auto-Palace (1907, de Charles Vieillard e Fernand
Touzet) e o Armazém Abel Pereira da Fonseca (1917, de Manuel Joaquim Norte Jinior) exibem fachadas onde a
presenca de grandes vaos de ferro é conjugada com outros materiais mais pesados. No entanto, o Armazém nao
se constitui como um exemplo de arquitetura/tipologia do ferro na medida em que o seu interior é em betao.
Os restantes dois casos apresentam uma cobertura em ferro que abrange quase a totalidade do seu interior, dife-
rindo na dimensao.

O Coliseu dos Recreios (1890, de Cesare lanz e Francisco Goulard) e a Sala de Portugal da Sociedade de Geografia
de Lisboa (1897, de José Luis Monteiro), espagos com fungdes distintas, mas que fazem parte do mesmo conjunto
edificado, apresentam varios microelementos em ferro (coberturas, guardas, vigas, entre outros), formando uma
s6 composicdo imagética tal como demonstrado no respetivo corte transversal e pormenores.

A plasticidade deste material permitiu a construcao de diferentes formas e estruturas com repercussao na defini-
¢do de tipologias que necessitam de espacos amplos, como o Coliseu e a Estufa Real do Palacio das Necessidades
- com cupulas sobre duas plantas centralizadas, uma de poligono regular octogonal e a outra circular - a Estacdo
do Rossio (Figura 3) e a Sociedade de Geografia, com coberturas de duas aguas assentes sobre uma estrutura de
pilares em ferro suportando a amplitude funcional de uma planta regular retangular. Adicionalmente, importa

Figura 3 Cais da estagdo do Rossio. Fotografa de José Miguel Silva, 2021.
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ainda referir a cobertura de ferro e vidro da Esta¢do do Oriente, com uma geometria mais complexa do que os
casos anteriormente referidos.

A amplitude do espaco atribuido pela leveza da materialidade contraria o peso e a opacidade de outros materiais
como a pedra, uma oposicdo que se revé na permeabilidade da luz através do espaco?!, uma relacio interior/exte-
rior, como por exemplo, entre a Estufa Real do Palacio das Necessidades e a Sé de Lisboa.

Arelacdo do ferro com o espaco de habitar muda. Diminui a sua dimensao estrutural, transpoe os limites do edifi-
cio e amplia a sua condicdo imagética e ornamental na composicao dos algados. No entanto, é possivel estabelecer
relacdes entre o uso de uma determinada funcio e a sua condi¢cido compositiva. Para tal, sdo apresentados trés
casos que, apesar de serem temporalmente intervencdes distintas, fazem parte de uma mesma familia, ainda que
possam resultar de um processo de sedimentacdo num tempo longo, sendo possivel fazer algumas analogias na
aplicacao do ferro aparente.

0 Edificio 104 da Avenida Duque de Loulé (inicio do século XX, de autor nao identificado) e o Cais 24 (2010, de
Aires Mateus) sao edificios onde observamos o uso do ferro em duas épocas distintas e com uma hierarquia dife-
rente em relacdo a sua predominancia nas respetivas fachadas. O primeiro é um exemplo de um edificio de génese
habitacional construido no principio do século XX em que o ferro é utilizado em elementos de composicao dos
alcados, particularmente em marquises, guarda-corpos, portas e grelhas. Por sua vez, o Cais 24, um edificio de
génese industrial (data ndo identificada), apresentava inicialmente uma construcdo mista de ferro, pedra e tijolo,
mas, com a intervenc¢do de 2010, a estrutura interior em ferro foi removida, restando apenas a meméria material
no revestimento de parte da fachada. Podemos ainda considerar a tipologia habitacional da Vila Berta (1908, de
Joaquim Francisco Tojal) que denota o ferro nas varandas, terracos e pilares, sendo entdo a presenca deste mate-
rial fundamental na composicdo imagética do seu conjunto.

Por ultimo, apesar de integrada nesta categoria, considera-se que a ornamentag¢do é uma caracteristica presente
tanto na linguagem de elementos arquiteténicos como de espago publico. A ornamentagdo procura adornar ou
atribuir qualidades essenciais a um determinado objeto. O ornamento é utilizado na procura da beleza ou de sig-
nificado, enfatizando a expressdo da composicio e dos sentidos do observador.

Para a sua representacdo foram destacadas de forma casuistica partes da microescala - painéis de porta, guarda-
-corpos, pilares, frisos, gradeamentos - de alguns dos edificios acima descritos, para colocar em evidéncia o uso
do ornamento no embelezamento dos seus alcados e espagos interiores.

Acrescenta-se, por fim o portdo do Palacio Fronteira como uma referéncia a vedac¢ao de ferro. Este material marca
com solenidade o ato de entrar neste palacio, sendo complementado por um embasamento em pedra. Esta duali-
dade de materiais e hierarquia compositiva pode também ser verificada no perimetro de varios jardins da cidade.

LINGUAGEM DE ELEMENTOS DE ESPACO PUBLICO

Os elementos de linguagem de espacgo publico procuram assinalar exemplos da presenca do ferro em ruas, pragas,
largos e jardins da cidade de Lisboa. Sdo, portanto, testemunhos da aplicacdo deste material no mobiliario urbano
da capital, predominantemente instalado no final do século XIX e inicio do século XX.

As politicas de desenvolvimento da cidade neste periodo incidiam sobre duas preocupagdes essenciais, uma hi-
gienista e outra ludica, a par das questdes de embelezamento. As preocupacdes de salubridade permitiram a

! Analogia a partir dos conceitos de tectonico e estereotémico em APARICIO GUISADO, Jestis Maria - El muro, concepto esencial en el proyecto arquitecténico: la
materializacién de la idea y la idealizacion de la materia. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006. p. 20.
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Figura 4 Elementos em ferro no antigo Passeio Pdblico. Desenho de Jean Bonnard para um novo projecto do Passeio Pablico, 1848. AML, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/508.

introducdo de novos elementos como urindis, fontes ou candeeiros de iluminagdo, bem como o sentido do lazer
e da usufruicdo dos espagos publicos e equipamentos como quiosques, coretos, estufas, bancos de jardim, entre
outros. Um exemplo paradigmatico é a proposta do jardineiro francés Jean Bonnard para a conce¢do do espaco do
Passeio Publico em 1848 (Figura 4). O projeto incluia diversos elementos de espaco publico em ferro, tais como
estufas, coreto, candeeiros, vasos ornamentais, fontes e estatuas.

Comparando os elementos de mobilidrio urbano, inseridos no plano de Paris de 1857 (de Georges-Eugene Haus-
smann e Jean-Charles Adolphe Alphand), catalogados no livro Paris Haussmann: modéle de ville com aqueles en-
contrados no Arquivo Municipal de Lisboa e referentes a esta cidade, sdo notorias as similitudes dos candeeiros,
fontandrios, urindis e bancos de jardim. Esta evidéncia demonstra que muitos destes elementos construidos
em Lisboa resultaram de um processo catalogado que replicou partes da imagem urbana de Paris. Um exemplo
pode ser encontrado no Fontanario dos Quatro Anjinhos, localizado na Praga D. Pedro IV (Rossio), inspirado
pela Fontaine Wallace e concebido pela Fundigdo Durenne em Sommevoire. Importa ainda referir as duas fontes
monumentais do Rossio (1889), obras de artistas franceses com destaque para a presenca de diversas figuras
mitologicas em ferro fundido. Podemos encontrar um modelo com algumas semelhan¢as na Fontaine des Fleu-
ves, em Paris.

Relativamente aos chafarizes de ferro fundido, elementos comuns nos largos e jardins da cidade no século XX,
hoje quase desaparecidos, foi possivel identificar diferentes variantes do tipo, com uma quantidade assinalavel
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Figuras 5 e 6 Os candeeiros a gas em Lisboa e Paris: 5. Candeeiro a gas no Terreiro do Pago e acendedor de candeeiros, Henrique Maufroy de Seixas, [1862-1950]. AML, PT/AMLSB/CMLS-
BAH/PCSP/004/SEX/000002; 6. Place de la Concorde, Amadeu Ferrari. AML, PT/AMLSB/FER/008920.

de bicas de dgua tanto em ferro como em pedra. Assinalam-se exemplos de um uso misto do material com a exis-
téncia de um tanque de pedra que circunda e delimita o chafariz.

Seguindo com a influéncia parisiense na paisagem lisbonense, encontramos os fontanarios-bebedouro para ani-
mais, cujo topo das suas estruturas era constituido ora por candeeiros, ora por um painel informativo. Esta tltima
versdo ainda persiste nas zonas de Santa Apolonia e do Principe Real, em Lisboa.

Ja no capitulo da higiene pessoal, importa referir os mictérios e as guaritas com urinol. Estes lugares publicos
construidos em ferro apresentavam comummente formas poligonais regulares de planta pentagonal e hexagonal.
Na sua maioria possuiam uma chapa e/ou uma cobertura ornamentada que protegia a privacidade necessaria a
sua fungdo.

No entanto, existem outros exemplos que poderao ser constituidos por uma chapa que delimita um espaco junto
de uma parede, ou de planta retangular? contendo pedra e ferro na sua composic¢ao.

Uma parte dos mictérios caiu em desuso ou foi desmantelado, mas ainda é possivel encontrar alguns exemplos
destas estruturas na cidade: na Rua do Chao da Feira (planta irregular, chapa/parede), na Praca David Leandro da
Silva (planta quadrada, chapa/pedra), ou na Praga Viscondessa dos Olivais (planta circular, chapa/urinol).

Relativamente a iluminac¢ido publica, é importante documentar dois aspetos num universo de exemplos mui-
to diversificado: a influéncia francesa em Oitocentos e a construcdo de um modelo lisboeta no século XX.
A influéncia francesa no desenho das lanternas dos candeeiros de Lisboa (Figuras 5 e 6) estd documentada nos
multiplos “desenhos de modelos de lanternas e candelabros”?, de coluna ou suspensos, executados pela Fundicdo
Lacarriere Fréres et Delatour em Paris. Um exemplar destas lanternas, encimada por uma coroa metalica, subsiste
eletrificado na Avenida Duque de Loulé.

2 AML, Mictério de quatro lugares tipo francés, 1931-05, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/803.
3 AML, Lanterne de ville en cuivre, s/d, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/637.
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Em 1949, a Camara Municipal de Lisboa cria um modelo de candeeiro em ferro fundido, conhecido como “cara-
vela” por ter um coroamento com o simbolo da cidade: uma caravela sobre a qual poisam dois corvos. A presenca
deste emblema atesta uma personaliza¢cdo em relacdo a importacdo dos modelos franceses. Ao modelo sido ainda
reconhecidas duas variantes: uma com braco inclinado e outra com quatro bragos.

Na tultima década do século XXI varios candeeiros do século XIX, colunas “caravela” em ferro fundido (da década
de 1940), e consolas de iluminagio em ferro forjado e em marmorite (década de 1950) tém vindo a ser substitui-
das por outras colunas de desenho contemporaneo e construidas em chapa galvanizada.

Em relacdo aos bancos de jardim da cidade, foram selecionados dois modelos distintos: um banco duplo de
principio do século XX e um outro ainda existente no Jardim do Torel. Em ambos, o ferro é utilizado na estrutura
de suporte e a madeira enquanto material de encosto, sendo que a ornamentacgdo surge apenas nos elementos
metalicos.

Integrados nos elementos de espago publico, mas com uma forte componente ltidica e edificada, convém referir
o Coreto do Jardim Henrique Lopes de Mendonca (1912, de José Alexandre Soares) e o Quiosque do Jardim Mi-
radouro de Sdo Pedro de Alcantara (data e autor ndo identificados). Estes exemplos de planta regular hexagonal
apresentam os pilares de forma muito aparente como elementos compositivos, sendo encimados por uma cober-
tura de ferro com para-raios. Existe ainda em comum uma ornamentacio rendilhada no topo dos pilares.

Os registos graficos encontrados na base documental do AML permitem identificar uma variacdo da forma deste
tipo de elementos. Os quiosques eram construidos em ferro, madeira e vidro, de pequenas dimensdes e formas
decorativas, de base variavel entre o poligono regular hexagonal (1894, Frederico Ressano Garcia)® e octogonal
(1869, Frois Matos Pinto)®. Tinham, entre outras fungdes, a venda de jornais, tabaco, flores e bebidas’. Atual-
mente, a sua importancia lidica na sociedade foi renovada com a restituicdo dos quiosques no espaco publico da
cidade de Lisboa, ainda que apresentem outras variacdes formais.

Por sua vez, a diversidade tipoldgica do coreto difere entre a planta circular e poligonal - quadrado, hexagonal
e octogonal -, de composi¢des “toscas”, “cuidadas” e de “aparato”. De acordo com Eunice Relvas e Pedro Braga
(1991, p. 17-47), o tosco define a imagem rudimentar de estruturas em madeira, muitas vezes efémeras, sem
cobertura, onde o ferro apenas é utilizado nas escadas. Os coretos cuidado e de aparato sdo construidos com
materiais diversificados, de cobertura e base ornada definindo imaginarios de desenho “rustico”, “classico”, “ex6-
tico” ou “afrancesado”. O de aparato acrescenta ao anterior a monumentalidade da escala e da materialidade do
ferro e do betdo. Um exemplo enigmatico, de inspiracio francesa e de influéncia de Ressano Garcia, é o coreto do
Jardim da Estrela (1894, de José Luis Monteiro). O coreto foi inicialmente construido na Avenida da Liberdade e,
em 1955, deslocado para aquele jardim como pec¢a fundamental na criacdo de um espago evocativo do Passeio

Publico e da Lisboa romantica (Relvas e Braga, 1991, p. 134).

CONCLUSAQ

Apesar do ferro nido ser atualmente um material de constru¢do tdo comum nas novas edificagdes como foi no
periodo da Revolucio Industrial, é indelével a sua marca na Lisboa contemporanea. A corrosio da sua memoria
foi evitada por diversas geracdes que, ora no tecido edificado, ora no espago publico, reconheceram valor na sua
imaginabilidade, maleabilidade e resisténcia.

* AML, Candeeiro de ferro tipo caravela, s/d, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/766.

5 AML, Alg¢ados e plantas de quiosques, 1895-11-01, PT/AMLSB/CMLSBAH/GEGE/030/000015/01.

5 AML, Desenho tipo dos quiosques para a Praga D. Pedro 1V, 1869-01-15, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/820.
7 AML, Documentos anexos ao parecer n® 919, 1881-08-18, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/06-01/0329.
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A arquitetura do ferro oitocentista em Lisboa foi claramente influenciada pelos modelos franceses estabelecidos
com a vanguarda das técnicas de fundicdo e arte, permitindo a transformacao do tecido edificado, particularmen-
te o industrial, em infraestruturas e detalhes em edificios de habitacdo. No entanto, é no espaco publico que a
imaginabilidade por repeti¢do se torna mais evidente.

Existe um efeito causal entre a capacidade estrutural do ferro e a construcao de tipologias com fun¢des especi-
ficas, quer em altura, quer na dimensdo horizontal dos grandes vdos metalicos. O ferro, ao contrario da pedra,
sugere uma ideia de leveza, maleabilidade estrutural e grande permeabilidade visual. Ao primeiro reconhece-se
a sua condicdo organica, relacdo entre a linguagem do ornamento e o pensamento do observador que permite
a sua continua transformagao. A segunda, uma condigo inorganica, elemento estatico de dificil recomposigio.

Os diferentes modelos assinalados mostram um processo de adaptacao dos elementos ao tempo, da réplica a
sua adequacdo ao século XX, culminando na substituicdo do ferro por outros materiais. Essa variacdo demonstra
também diferentes complexidades e riquezas no desenho, a ideia aparente do ornamento do ferro parisiense é
substituida por processos de fabrico e catdlogos simplificados. Por exemplo, os candeeiros sofreram um processo
de eletrificacdo que levou a uma mudanca do lanternim, muitas vezes com a introducdo de campanulas de vidro,
ou mesmo a sua mudanca integral.

O ferro rendilhado e organico da Belle Epoque foi, assim, substituido pelo aco, privilegiando a simplicidade das
linhas, por vezes visivel para embelezamento do espaco, por outras oculto e relegado a sua condi¢do estrutural.
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ANEXO 1

ELEMENTOS DE LINGUAGEM ARQUITETONICA
E DE ESPACO PUBLICO*

* Lista de fontes de apoio a representagdo grdfica: Arquivo Municipal de Lisboa: Obra 40857, Processo 43-DMGU-EDI-2011 - Folha 28; Processo 14015--PET-
1975 - Folha 4; Processo 17104-DAG-PG-1966 - Folha 6. Obra 2809, Processo 396-DMGU-POL-2010 - Folha 43. Obra 42201, Processo 16003-SEC-PG-1929

- Folha 2; Processo 42126-SEC-PG-1938 - Folha 6; Processo 63234-SEC-PG-1938 - Folha 5. Obra 8962, Processo 4088-12REP-PG-1906 - Folha 5; Processo
17052-DSCC-PG-1956 - Folha 12; Processo 17052-DSCC-PG-1956 - Folha 13. Obra 11299, Processo 7237-12REP-PG-1889 - Folha 4; Processo 7237-12REP-
-PG-1889 - Folha 5; Processo 7237-12REP-PG-1889 - Folha 6; Processo 16013-DAG-PG-1929 - Folha 25; Processo 52292-DAG-PG-1963 - Folha 14; Processo
52292-DAG-PG-1963 - Folha 16; Processo 52292-DAG-PG-1963 - Folha 19. Pasta n® 32/DPC/IM/2006, 2006-2012, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-OP/26/005. Le-
vantamento parcial do coreto existente na Praga José Fontana: corte AB, s/d, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/832. Quiosque de venda de refrescos e outras
bebidas, 1908-08, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/]BN/001078. Alcados e plantas de quiosques, 1895-11-01, PT/AMLSB/CMLSBAH/GEGE,/030,/000015/0.
Desenho tipo dos quiosques para a Praga D. Pedro 1V, 1869-01-15, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/820. Desenho junto ao programa das condi¢bes com que
é posto em praga o fornecimento de vinte urinois de tipo francés, 1890-02-25, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/798. Desenho de guarita de ferro para urinol,
1902-07-11, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/802. Candeeiro-tipo proposto pela Sociedade Anénima Gds de Lisboa: modelo n%4, 1888-12-13, PT/AMLSB/
CMLSB/UROB-PU/11/773. Candeeiro de ferro tipo caravela 4 bragos, s/d, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/769. Candeeiro de ferro tipo caravela, s/d, PT/
AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/766. Desenho de candelabro e lanterna, s/d, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/635. Lanterne de ville en cuivre, s/d, PT/AM-
LSB/CMLSB/UROB-PU/11/637. Avenida da Reptblica, s/d, Amadeu Ferrari, PT/AMLSB/FER/000104. Mictdrio de quatro lugares tipo francés, 1931-05, PT/
AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/803. Documentos anexos ao parecer n® 919, 1881-08-18, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/06-01/0329. Centro de Documentagdo
Histdrica e Técnica da EPAL (CDHT/EPAL): Chafariz da Rua de D. Vasco, s/d, PT/EPAL_CDHT/AH/DT/0B/021/0021/006. Outros: A Tabaqueira, levantamento
arquitetonico realizado e disponibilizado pelos arquitetos Filipe Martins e Filipa Jacinto, 2018. Centro de Documentagdo da Fundagdo EDP: Central Tejo.
Edificio das caldeiras de baixa pressdo, Corte longitudinal e transversal, 11/03/1986, cota: Arq3/Gav9_Sem no2. Central Tejo. Edificio das caldeiras de alta
pressdo, cortes 09/10/1985, cota: Arq3/Gav13_EDP 86_0091. Central Tejo. Alcado e planta geral, 21/02/1973, cota: Arq3/Gav11_SEM No 7. Central Tejo.
Edificio, cota: s/d, Arq3/Gav11_SEM No10.
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Elementos de Linguagem Arquitetonica
estrutura simples
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Elementos de Linguagem Arquitetonica
estrutura composta
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Elementos de Linguagem Arquitetonica
estrutura composta
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Elementos de Linguagem Arquitetonica
estrutura composta
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Elementos de Linguagem Arquitetonica
fachadas
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Elementos de Linguagem Arquitetonica
ornamento

guarda-corpos da escada
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antiga fabrica "A Tabaqueira", friso
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Elementos de Linguagem de Espaco Publico
iluminagéo de rua
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Elementos de Linguagem de Espaco Pdblico
quiosque — urinol
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coreto

Jardim Henrigue Lopes de Mendonga
1912
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Metais “modernos” em patrimonio edificado:

desempenho em ambiente exterior

“Modern” metals in building heritage:

performance in outdoor applications

RESUMO

Os materiais metalicos do século XX apresentam pro-
priedades fisicas e de resisténcia a corrosao com in-
teresse para a arquitetura, tendo neste ambito uma
ampla gama de aplicacbes. Contudo, estao sujeitos a
degradacdo, frequentemente associada as condigdes
de utilizacdo e ambiente de exposicdo, cujas conse-
quéncias vao desde alteracdes estéticas a perda de
funcionalidade dos componentes e estruturas em que
se encontram aplicados. Neste artigo, descreve-se o
comportamento tipico de varios materiais metalicos
correntemente usados nas edificagdes, quando usa-
dos em componentes de arquitetura exterior, corre-
lacionando-o com a corrosividade ambiental e modos
de utilizagdo. O conjunto de informacao reunida teve
como objetivo contribuir para uma selecao adequada
dos metais a aplicar numa determinada obra.
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ABSTRACT

Metallic materials of the 20th century exhibit physi-
cal properties and corrosion resistance with interest
for architecture, having in this scope a wide range of
applications. However, they are subject to degrada-
tion, often associated with the conditions of use and
environmental exposure. The consequences of which,
range from aesthetic changes to the loss of function-
ality of the respective components. In this article, we
describe the typical behavior of several metallic ma-
terials commonly used in buildings, when used in ex-
terior architectural components, correlating it with
atmospheric corrosivity and ways of use. The set of
information gathered aimed to contribute for an ad-
equate selection of the metals apply in future works.
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INTRODUCAO

Apesar de alguns metais serem utilizados pelo Homem desde a Antiguidade, a sua utilizacdo como materiais
de construcdo mais alargada s6 ocorreu a partir do século XIX (Godfraind, Pender e Martin, 2012), conforme
os processos de extracao de matérias-primas (minérios) e os processos de fabrico se tornaram mais eficientes
e econdémicos, aumentando a oferta de produtos adequados para diversos fins, desde elementos decorativos a
componentes estruturais.

Em termos histoéricos, a integracdo dos materiais metdlicos nos edificios em Portugal tem menos expressao e é
relativamente recente quando comparada com outros materiais de construcio. A sua aplicacido ocorre, princi-
palmente, em elementos de fachada como gradeamentos, desde os edificios Pombalinos aos de “Arte Nova”, e em
alguns elementos de coberturas, como claraboias, remates, caleiras e elementos decorativos, ou no seu revesti-
mento (Vieira, 2018). A utilizacdo dos metais em componentes estruturais decorre desde o final do século XIX,
complementarmente a outros materiais de construgdo, em colunas e vigas para edificios (Vieira, 2018), ou como
principal material, em estruturas de coberturas de edificios de maior dimensao, como por exemplo, em estacdes
ferroviarias, ou ainda em estruturas de edificios como estufas?, coretos, etc. (Figura 1).

! Arquivo Municipal de Lisboa (AML), Parecer n° 351, [1877-11-21]. PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/06/0133.
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Figura 1 Exemplos de utilizagdo de materiais ferrosos em edificios habitacionais e de

lazer antigos: a. Edificio de janelas com varandas de sacada em ferro forjado, Bairro Alto,
Lishoa, fotografa de Armando Maia Serddio, 1959. AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/
SER/002091; b. Gradeamentos e caixilharias em ferro forjado em moradia de estilo “Arte
Nova”, Casa-Museu Doutor Anastacio Gongalves, Avenidas Novas, Lishoa, fotografa de
Alberto Carlos Lima, [entre 1905 e 1949]. AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/LIM/000896;
c. Terrago com gradeamento nas plataformas e estufa do palacete Ribeiro da Cunha, Lishoa,
[194-]. AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ACU/002535; d. Estufas no jardim da quinta
das Laranjeiras, Lishoa, fotografa de José Artur Leitdo Barcia, [entre 1890 e 1945]. AML,
PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/BAR/000537; e. Coreto da Praca José Fontana, Lishoa,
fotografa de José Artur Leitdo Barcia, [entre 1900 e 1945]. AML, PT/IAMLSB/CMLSBAH/
PCSP/004/BAR/000828.

Nas aplicagdes mais antigas foram usados principalmente os materiais ferrosos, como o ferro forjado e os ferros
fundidos (Vieira, 2018). Em relagdo aos metais nao ferrosos, o chumbo, entretanto eliminado por questdes de
saude, foi muito utilizado em canalizagdes (agua e gas)®. Outros, como o zinco e o cobre (metais menos comuns),
tém sido aplicados em elementos de coberturas. As ligas de cobre tém sido usadas quase exclusivamente em
elementos decorativos, quer de edificios, quer de espaco publico, sendo tradicionalmente o material de eleicdo
para estatuaria instalada em espacos publicos, de que se destaca a estatua de D. José I, instalada na Praca do
Comércio, em Lisboa (inaugurada em 1775), fundida em Portugal (Lisboa. Camara Municipal, 2020), que repre-
senta um dos exemplos mais antigos (Figura 2).

A partir do século XX, a evolugdo dos processos de fabrico e a disponibilizacdo de novos elementos quimicos
permitiram o desenvolvimento de novos metais e ligas, assim como de novos tratamentos de superficie e aca-
bamentos. Estes materiais metalicos “modernos” apresentam propriedades fisicas e de resisténcia a corrosao
melhoradas em relacdo aos metais tradicionais, com grande interesse arquiteténico, expandindo o campo de
aplicacdo dos materiais metalicos na construgdo (Figuras 3 e 4).

2 AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/003,/0034,/020.
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Figura 2 Exemplos de aplicago de ligas de cobre em elementos decorativos de exterior: a. Desenho de um candelabro de ferro fundido e bronze para a iluminag&o a gas na praca do Rossio,
Lisboa, 540 x 435 mm, 1849-05-22. AML, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/11/774; b. Estatua de Dom José | (1775), Praca do Comércio, Lishoa, fotografa de Henrique Maufroy de Seixas, [189-7].
AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEX/000364.

Porque nao sao valorizados do ponto vista histérico ou porque o seu estado de degradacdo impede ou ndo com-
pensa a sua reabilitacdo, ou ainda por motivos de saide (no caso das canaliza¢des de chumbo), os componentes
metadlicos nos edificios antigos tém sido frequentemente substituidos por outros metais mais modernos (acgos,
aluminios, etc.) ou outros materiais de constru¢do, nomeadamente quando tém funcao estrutural. Por outro
lado, assiste-se a introducdo de materiais metalicos na reabilitacdo de patrimoénio edificado onde estes nido
existiam, restabelecendo usos e acessibilidades, selecionados pela sua estética e versatilidade.

Deste modo, a existéncia de metais “histéricos” nas edificacGes encontra-se algo limitada, em detrimento da
existéncia de uma grande variedade de materiais metalicos “modernos” mesmo em edificios mais antigos. Em
funcdo desta realidade, considerou-se que uma abordagem aos materiais metalicos usados no patrimoénio edifi-
cado deveria centrar-se em metais com uma histéria mais recente.

A aplicagdo de um material metalico na construcao baseia-se em primeiro lugar nas suas caracteristicas fisicas,
que permitirdo cumprir a fun¢do que é atribuida ao componente/estrutura onde vai ser integrado e responder
as solicita¢des previstas em projeto. Quando se destinam a aplicagdes arquiteturais no exterior, a selecdo do
tipo de metal é ainda determinada pela sua estética e durabilidade especificas. As suas propriedades fisicas sdo
determinadas pela composicdao quimica, processo de fabrico e tratamentos térmicos efetuados. A durabilidade
e aspeto superficial dependem da composicdo quimica e dos tratamentos de superficie aplicados. Em termos
estéticos, a escolha do material tem que ver ou com a sua capacidade para manter o aspeto original ou, ao enve-
lhecer, adquirir o aspeto pretendido.

A durabilidade de um componente metalico depende do modo como é usado (fun¢do) e da forma como os seus
materiais constituintes interagem com o meio envolvente. Mesmo os materiais mais “modernos” e “resistentes”
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Figura 3 Desenho de uma caixilharia de um edificio. Exemplo de aplicagdo do aluminio. Pormenores: porta de entrada (perflados de aluminio - tratamento anddico), portdo da garagem, tipo de
portéo exterior (alcado e corte) e planta, Edificio dos CTT, arg. Cassiano Branco, [1959-1965]. AML, PT/AMLSB/CB/10/03/39.

estdo sujeitos a degradacao ao longo do tempo, alterando apenas o seu aspeto estético, o que nio é de somenos
importancia em contexto arquitetural, ou ter consequéncias mais profundas ao comprometer a capacidade para
cumprir a fungao atribuida, causar danos nos outros elementos construtivos e, em ultimo caso, por em risco a
seguranca da estrutura onde estdo aplicados. A degradacao, por vezes, ocorre de forma mais rapida ou intensa
do que previsto em consequéncia de: inadequada especificacido do tipo de material para as condi¢des de exposi-
¢do; alteracao destas condi¢des durante a utilizagao; formas de utilizagcdo erradas ou niao previstas no projeto,
e instalagdo/montagem incorretas.

A degradacdo dos componentes metalicos expostos a atmosfera pode ter causas puramente fisicas, como des-
gaste, fadiga, sobrecargas, etc., mas a sua principal causa é a corrosao atmosférica (Roberge, 2008, p. 329). Esta
estd associada a forma de exposicdo aos agentes corrosivos ambientais, sendo tanto mais acelerada e extensa
quanto maior for a corrosividade ambiental. Deste modo, apds uma breve abordagem sobre a corrosao de ligas
e a estimativa da corrosividade atmosférica, apresentam-se, para os metais “modernos” mais comuns, as prin-
cipais caracteristicas do seu comportamento a corrosdo atmosférica fazendo a sua correlacdo com os agentes
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a b
Figura 4 Estruturas (modernas) de construcéo metdlica e mista. Exemplos de aplicacéo do aco: a. Estacdo do Oriente, Lisboa, fotografa de Andrés Lejona, 2002. AML, PT/AMLSB/LEJ/000147;
b. Torre Vasco da Gama, Parque das Nagdes, Lishoa, fotografa de Luis Pavdo, 1999. AML, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/003/LIS/000311.

de degradacdo ambiental e formas de uso. Pretende-se que o conjunto de informacao aqui reunida, que ilustra
como os diversos tipos de materiais se podem comportar neste meio, seja util para uma sele¢cdo adequada dos
metais a aplicar numa determinada obra.

Foram considerados apenas materiais metalicos que podem ser aplicados em ambiente exterior, sem necessi-
dade de protec¢do anticorrosiva ou em que esta pode ser obtida a custa da transformag¢do quimica da prépria
superficie, como os acos patinaveis, os acos inoxidaveis e o aluminio e as suas ligas, materiais do século XX, as-
sim como metais “histéricos”, como o zinco, o cobre e as respetivas ligas, cujas modificacdes e inovacdes imple-
mentadas no século XX, os coloca também na classe de metais “modernos”, tendo uso corrente. Ficam excluidos
os metais ferrosos como o aco e o ferro, cuja aplicagdo requer sempre protecao anticorrosiva, sendo esta, e ndo
o metal, que determina a durabilidade do componente.

MECANISMOS DE DEGRADAGCAO DOS METAIS — CORROSAQ

A corrosao envolvida na degradacao dos metais aplicados em componentes arquiteturais de exposicado exterior
é um fen6meno eletroquimico (Roberge, 2008, p. 35-47), no qual as transformagdes quimicas ocorrem com
transferéncia de carga elétrica. O metal reage com o oxigénio e outros compostos quimicos presentes na atmos-
fera envolvente, sendo condi¢cdo necessaria que a superficie do metal esteja coberta por uma pelicula de agua,
que servira de meio para a ocorréncia das transformagdes quimicas. Nesta pelicula encontram-se dissolvidas as
espécies (oxigénio e outras) que vao reagir com a superficie do metal, que se oxida, formando produtos de cor-
rosao, geralmente, 6xidos. A corrosdo é uma reagdo “natural”® do metal para formar, no meio de exposigao, com-

3 A maior parte dos metais ndo existe na natureza na sua forma metdlica, mas sim na forma de minérios que foram refinados para a obtengdo do metal puro,
consumindo energia, pelo que os metais refinados se encontram num estado termodindmico menos estdvel e, reunidas determinadas condi¢ées, reagem for-
mando vdrios compostos (produtos de corrosdo), regressando ao seu estado de oxidagdo “natural’.
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Figura 5 Forma de comportamento do metal & corrosao e tipos de corroséo.

postos mais estaveis do que o metal refinado, e que pode ser acelerada ou retardada por acdo humana. Neste
processo também podem intervir fendmenos fisicos como tensdes, fadiga, erosao, etc. (Roberge, 2008, p. 19-33).

A extensdo e a velocidade com que a corrosdo se desenvolve dependem da natureza dos produtos de corrosao
formados que é inata ao tipo de metal em fungdo do tipo de agentes corrosivos presentes. Se os produtos de cor-
rosao formaram camadas aderentes, que tendem a crescer e adensar-se com o tempo isolando o metal do meio,
a corrosdo diminui e o metal atinge um estado passivo (Figura 5). Se os produtos de corrosao forem facilmente
removidos da superficie (soltiveis) ou formarem camadas porosas e pouco aderentes, permitindo o acesso con-
tinuo dos agentes corrosivos a superficie subjacente, entdo a corrosao progride ativamente até todo o metal ser
consumido (Figura 5). Alguns agentes corrosivos, como os cloretos, tém a capacidade de quebrar barreiras de
passivacdo, pelo que, na sua presenca, o metal terd um comportamento misto (ativo-passivo) (Roberge, 2008,
p. 147-204).

Quanto a forma de corrosdo (Roberge, 2008, p. 147-204) (Figura 5), esta pode ser uniforme, quando toda a
superficie é atacada por igual, ou localizada, quando apenas uma area reduzida é afetada. Uma das formas
de corrosao localizada mais comuns é a corrosao por picadas, geralmente associada a presenca de agentes
corrosivos do tipo cloretos. Este tipo de corrosdo pode ser particularmente perigoso, por ndo ser facilmente
detetavel e poder penetrar em profundidade de forma relativamente rapida. Esta diminui¢ao local da espessura
pode resultar em fissuracdo precoce, principalmente se o componente metalico estiver sujeito a tensdes (cor-
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rosao sob tensao). A corrosdo também pode ocorrer associada a fendmenos fisicos como a erosdo e a abrasao,
se estas inibirem ou removerem as camadas passivantes. Pode ainda ocorrer por efeitos galvanicos resultantes
do arejamento diferencial, em unides e sob depdsitos, em que se formam intersticios onde o acesso ao oxigénio
necessario para reconstituir camadas passivantes é limitado (corrosao intersticial). Alguns tipos de ligas es-
tdo sujeitos a corrosao seletiva, quando um dos metais constituintes é preferencialmente atacado e eliminado
da matriz metdlica, como é o caso da deszincificacdo de latdes, ou a corrosao intergranular, quando um dos
constituintes da rede cristalina metalica é atacado preferencialmente. Este tltimo fendmeno ocorre nas zonas
das soldaduras de alguns tipos de acos inoxidaveis onde, por acdo da temperatura, ocorrem modificacdes da
microestrutura que tornam a liga menos resistente a corrosao (sensibiliza¢do). Quando dois tipos de metais
estdo em contacto, sob a mesma pelicula de 4gua, o metal mais nobre permanece inerte em condi¢des em que
normalmente se corroeria, enquanto o metal menos nobre se vai corroer de forma mais acelerada. Este fenéme-
no é designado por corrosao bimetalica ou galvanica e esta subjacente a utilizacdo dos revestimentos de zinco
para protecdo do aco (aco galvanizado) ou a utilizacdo de anodos de sacrificio para a protecio de estruturas e

equipamentos.

ESTIMATIVA DA CORROSIVIDADE ATMOSFERICA

Na exposicdo atmosférica, a magnitude da corrosado vai entdo depender da conjugacio dos seguintes fatores:
tempo de permanéncia e composi¢cdo quimica da pelicula de dgua formada na superficie do metal (Roberge,
2008, p. 334-348). A composicao quimica é determinada pelo tipo de poluentes gasosos, aerossdis e particulas
presentes na atmosfera que nela se podem dissolver, cuja concentracdo aumenta com o tempo de permanéncia
na superficie metalica da pelicula de agua, resultante da condensacdo da humidade atmosférica ou de molha-
gem. Os tempos de humedecimentos dependem de fatores como a humidade relativa do ar, a temperatura, o
vento, a precipitacdo, da forma de exposicdo da superficie a luz solar e da natureza higroscépica dos produtos
presentes na superficie metalica.

Estimar a corrosividade atmosférica é essencial para a sele¢do do tipo de metal a aplicar e na avaliacdo da ne-
cessidade de sistemas de protecdo anticorrosiva. O tipo de clima, a existéncia de poluicdo, nomeadamente por
gases do tipo SO, e a proximidade do mar sdo fatores determinantes para essa corrosividade (Roberge, 2008,
p. 349-357). De forma genérica, pode assumir-se que, em Portugal Continental, as zonas de maior corrosividade
localizam-se na orla costeira ocidental, junto de grandes agregados populacionais e/ou parques industriais. Isto
ficou demonstrado em varios estudos realizados no século XX, na década de 1990, durante a qual foi elaborado
0 Mapa Nacional de Corrosdo Atmosférica, tendo por base a metodologia descrita em normas internacionais
(Almeida, 1997). Este sistema de classificagcdo da corrosividade atmosférica foi estabelecido com base no com-
portamento de metais “ndo ligados” como o a¢o, o zinco, o cobre e o aluminio (Tabela 1), sendo, também, muito
utilizado na especificagdo de tintas para a protecdo anticorrosiva de estruturas de ago expostas a atmosfera
(EN ISO 12944-5, 2019). Pode, ainda, ser considerado na especificacdo de outras ligas e dos seus revestimentos
protetores, apresentando-se algumas diretivas nesse sentido. Contudo, convém referir que se trata de uma clas-
sificacdo genérica e que, na especificacdo final de um material, é necessario considerar a existéncia de fatores
microclimaticos locais (~1 km) que possam modificar a corrosividade global e a proximidade de fontes de po-
luicdo adicional (~150 m) como rodovias de trafego intenso, armazéns e instala¢des industriais, aplicacdes de
pesticidas, entre outros.
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Metais - gama tipica de velocidade de

Classe de corro- corrosiao® / (um/ano) . . e
. Ambientes exteriores caracteristicos?
sividade®
Aco Zinco Cobre | Aluminio
2 Areas rurais, pequenos centros urbanos com
. 1,3-25 0,1-0,7 0,1-0,6 <0,2 pouca poluigio.
Baixa .
(Ex.: Seia)
3 Centros urbanos com polui¢do moderada. Zonas
Médi 25-50 0,7-21  0,6-1,3 0,2-0,7 | costeiras com baixa salinidade.
édia
(Ex.: Lisboa, Portimao)
Centros urbanos com elevada polui¢do, zonas in-
C4 dustriais ou zonas costeiras com salinidade mod-
50-80 | 2,1-42 13-28  0,7-19 o _ _
Alta erada (sem exposi¢do ao nevoeiro salino).
(Ex.: Ponta Delgada)
Zonas industriais com elevada polui¢do e/ou am-
C5 biente maritimo, orla costeira, posi¢des abrigadas
80-200 4,2-8,4 2,8-5,6 1,9-3,7
Muito alta na linha de costa.
(Ex.: Leixdes)
Zonas industriais muito humidas com poluicio
CcX extrema e/ou ambiente maritimo sujeito a con-
200-700 | 84-25  5,6-10 <3,7 _ _
Extrema tacto com nevoeiro salino, zonas “offshore”.

(Ex.: Sines)

3 A classe C1 aplica-se, no geral, apenas a ambiente interior. ¥ Para o primeiro ano de exposigéo, calculado com base em perdas de massa,
assumindo que a corrosao é uniforme. Exceto para o a¢o, a velocidade de corrosdo tende a diminuir com o tempo de exposi¢do a medida que
o metal se pode passivar, principalmente nos ambientes menos poluidos. 9 As localidades indicadas foram selecionadas tendo em conta as
suas caracteristicas gerais e em dados obtidos em estudos nacionais (Almeida, 1997; Fontinha e Salta, 2001). Ndo se exclui a possibilidade de

existirem localmente zonas com corrosividade diferente.

Tahela 1 Classes de corrosividade atmosférica — Velocidades de corrosdo tipicas dos diversos metais — Exemplos de ambientes exteriores tipicos para Portugal.
(Adaptado de 1SO 9223: 2012 de EN 1SO 12944-2:2017)

ACOS PATINAVEIS

Os agos patinaveis ou envelhecidos (“weathering steels”) também designados pelo nome comercial COR-TEN
ou Corten, surgiram no inicio do século XX. Inicialmente desenvolvidos para obter melhores propriedades me-
canicas do que o ago nao ligado, apresentam também uma maior resisténcia a corrosdo atmosférica (até cinco
vezes superior) (Wright, 1989), podendo ser usados sem protecdo em aplicagdes exteriores. Sdo utilizados no
revestimento de fachadas e de coberturas de edificios, em mobiliario urbano e em esculturas, onde é muito va-
lorizado o seu aspeto estético (Figura 6). Este tipo de acos, devido ao ilusério envelhecimento que transmite, é
frequentemente aplicado em intervengdes de requalificacdo de patrimoénio edificado, por se integrar bem com
0s materiais antigos.

Os acos patinaveis sdo acos fracamente ligados, de baixo teor de carbono (<0,2%), que contém pequenas adi¢coes
(<1%) de outros elementos como o niquel, cromio, cobre, fosforo, silicio, manganés (<5% no total) (Morcillo et
al., 2014; Bernardi et al., 2020). Ao se corroerem, formam camadas de 6xidos compactas e aderentes a super-
ficie, que crescem ao longo do tempo, conferindo protecdo (passiva¢do). Comercialmente, existem dois tipos
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Figura 6 Exemplos de aplicagdes dos agos patindveis em arquitetura: a. Revestimento de cobertura, Igreja Paroquial de S. Francisco Xavier, Lisboa/Restelo. Fotografa da autora; b. Escultura
“Rizome” de Antony Gormley, Parque das Nagdes, Lishoa, Tiago Venancio, 1998-06-20. AML, PT/AMLSB/PAE/GFOT/01/040/009487; c. e d. Sistemas de acesso em patriménio reabilitado.
Fotografas da autora.

principais de acos patinaveis*: o que contém mais foésforo, tem melhor resisténcia a corrosio, é mais adequado
para aplicagdes com interesse estético; e, um outro, que tem melhor resisténcia mecanica e soldabilidade, sendo
mais adequado para aplicagdes estruturais.

Note-se que a formagdo natural das camadas de 6xidos protetoras nestes acos é um processo relativamen-
te lento (meses) e requer condi¢des ambientais muito especificas: existéncia de ciclos de molhagem/secagem,
com curtos periodos de humedecimento. As camadas protetoras formam-se preferencialmente em superficies
expostas a chuva e ao sol. Nas superficies mais abrigadas e himidas estas camadas sdo mais pulverulentas e
menos aderentes, pelo que o bom desempenho deste tipo de agos fica comprometido se o componente estiver

* Na normalizagdo europeia a sua designagdo contém a letra W e, conforme o caso, letra P
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